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1. Datele de identificare ale INCD 
1.1.  Denumirea: Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor-

INCDFM. 
1.2.  Actul de înfiinţare, cu modificările ulterioare: HG1312/1996; HG1400/2005; 

HG1006/2015. 
1.3.  Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 1878. 
1.4.  Adresa: str. Atomiștilor 405A, Măgurele, 077125, Ilfov. 
1.5.  Telefon, fax, pagina web, e-mail: 0213690185; 0213690177, www.infim.ro, 

secretariat@infim.ro. 
2. Scurtă prezentare a INCD 

2.1.  Istoric: 
2.2.  

Înființat în 1996, ca urmaș al fostului Institut pentru Fizica și Tehnologia Materialelor (IFTM) 
București. 
 
INCDFM este localizat în orașul Măgurele, județul ILFOV, făcând parte din ceea ce este cunoscut 
la nivel național și internațional ca Platforma de Fizică de la Măgurele. Institutul cuprinde mai 
multe corpuri de clădiri, printre care noua aripa RITECC și conacul Oteteleșanu (aflat în 
restaurare, cu finalizare in 2019). Din anul 2013 INCDFM are în componență și o unitate cu 
personalitate juridică, respectiv CENTRUL INTERNAȚIONAL PENTRU PREGĂTIRE AVANSATĂ ȘI 
CERCETARE ÎN FIZICĂ (CIFRA), devenită activă din anul 2017. 
 
Actualmente INCDFM este organizat în 5 laboratoare cu 9 grupuri de cercetare, la care se 
adaugă serviciile administrative (financiar-contabil, contractare, juridic, personal, întreținere 
și pază, aprovizionare, marketing și relații publice, etc.) și un mic atelier mecanic pentru 
realizarea de demonstratori.    
 
INCDFM face parte din Consorțiul IFA (Institutul de Fizică Atomică), precum și din clusterele 
DRIFMAT (coordonator), CLARA și MHTC.  
 
INCDFM este asociat în Școala Doctorală a Facultății de Fizică, Universitatea București. 
Conducătorii de doctorat din INCDFM sunt profesori asociați ai UB. 
 
INCDFM este parte a consorțiului pan-european C-ERIC. De asemenea, dispune de clusterul de 
Fizica Suprafețelor și Interfețelor COSMOS instalat pe linia SuperESCA la sincrotronul 
ELETTRA de la Trieste, Italia.  

http://www.infim.ro/
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2.3.  Structura organizatorică (organigrama, filiale1, sucursale2, puncte de lucru, IOSIN3):

 
 
 
Filiala: CENTRUL INTERNAȚIONAL PENTRU PREGĂTIRE AVANSATĂ ȘI CERCETARE ÎN FIZICĂ 
(CIFRA). 
IOSIN: Rețea națională de instalații complexe de tip XPS/ESCA (HG786/2014) 
Centrul de cercetare, inovare și tehnologii pentru materiale noi RITecC@CERIC (este inclusa în 
propunerea de HG pentru modificarea HG786/2014) 
 

2.4.  Domeniul de specialitate al INCD (conform clasificărilor CAEN); Conform clasificării 
CAEN: 7219 
 

2.5.  Direcții de cercetare-dezvoltare/ obiective de cercetare/ priorități de cercetare: 
a. domenii principale de cercetare-dezvoltare; 

I. Activităţi de cercetare-dezvoltare, cod CAEN 72/721/7219, în cadrul Planului naţional 
pentru cercetare-dezvoltare şi inovare, pentru realizarea planurilor sectoriale şi a 
programelor- nucleu, în cadrul programelor internaţionale de cercetare-dezvoltare şi 
inovare, precum şi în cadrul altor activităţi de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare 
tehnologică, după cum urmează: 
a) cercetare fundamentală de bază şi orientată cu scopul dobândirii de noi cunoştinţe în 
domeniul fizicii şi domeniilor conexe, cu precădere al fizicii stării condensate, al 
materialelor multifuncţionale pentru aplicaţii de înaltă tehnologie, precum şi în domeniul 
nanomaterialelor şi nanostructurilor; 
b) cercetare aplicativă în domeniul materialelor multifuncţionale avansate, al 
nanomaterialelor şi nanostructurilor cu scopul dezvoltării de noi aplicaţii în domeniile 
industriale de înaltă tehnologie (micro şi optoelectronică, transporturi, aviaţie, 
transmiterea şi stocarea informaţiei etc.), de senzori şi dispozitive cu utilizare în 
energetică, automatizări, telecomunicaţii, protecţia mediului. 

b. domenii secundare de cercetare; 

                                                 
1 Subunitate cu personalitate juridică 
2 Subunitate fără personalitate juridică 
3 Se vor menționa instalațiile și obiectivele de interes național, după caz 
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c. servicii/ microproducție; 
II. Activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare, desfăşurate în domeniul propriu de 
activitate, cu aprobarea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi, după caz, cu 
autorizarea instituţiilor abilitate, constând în: 
a) participare la elaborarea strategiei domeniului, cod CAEN 7490; 
b) întocmirea de studii, strategii, prognoze, sinteze şi standarde în domeniul fizicii şi 
domeniilor conexe, fizicii stării condensate, al ştiinţei materialelor şi al nanotehnologiilor, 
la cererea organelor administraţiei centrale sau locale, precum şi la cererea mediului 
privat, cod CAEN 7120; 
c) formare şi specializare profesională în domeniul fizicii stării condensate şi al ştiinţei 
materialelor, cod CAEN 8560; 
d) consultanţă şi asistenţă de specialitate, servicii, analize la cerere, cu precădere în 
domeniul materialelor multifuncţionale, materialelor avansate, al nanomaterialelor şi 
nanostructurilor (caracterizări structural avansate, investigarea de proprietăţi fizice în 
scopul dezvoltării/optimizării unor aplicaţii etc.), cod CAEN 7120; 
e) consultanţă, servicii, analize în domeniul senzorilor şi al dispozitivelor cu aplicaţii în 
automatizări, securitate, telecomunicaţii, protecţia mediului, producerea, stocarea şi 
economisirea energiei; 
f) editare şi tipărire a publicaţiilor de specialitate, cod CAEN 5814; 
g) prestări de servicii ştiinţifice şi tehnologice către operatorii economici sau către oricare 
beneficiari interesaţi în domeniul fizicii materialelor, componentelor şi dispozitivelor 
bazate pe materiale cu caracteristici deosebite; 
h) participare la realizarea transferului tehnologic; 
i) execuţie de unicate şi serii mici de aparatură, componente, dispozitive şi aparate 
specifice, din domeniul propriu şi domenii conexe, în cadrul activităţii de microproducţie; 
j) activităţi de comerţ interior şi de import-export aferente obiectului său de activitate, în 
condiţiile legii, cod CAEN 4799; 
k) testarea şi certificarea de produse în domeniul fizicii materialelor; 
l) organizarea de manifestări ştiinţifice cu participare naţională şi internaţională, cod CAEN 
8230; 
m) organizarea de manifestări de popularizare a ştiinţei în rândul elevilor, al tinerilor, dar 
şi în rândul populaţiei mature, cod CAEN 8230; 
n) desfăşurarea de activităţi privind standardizarea, măsurarea, încercarea şi certificarea 
calităţii produselor destinate omologării şi (micro)producţiei sau transferului tehnologic; 
o) activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 
6203; 
p) activităţi de consultanţă si servicii în tehnologia informaţiei, cod CAEN 6202. 
(2) Institutul naţional poate desfăşura, în secundar, activităţi comerciale şi de producţie şi 
se înregistrează la registrul comerţului ca institut naţional de cercetare-dezvoltare. 
(3) În cadrul obiectului său de activitate, institutul naţional poate colabora şi la realizarea 
unor activităţi de cercetare-dezvoltare privind domeniile strategice şi de apărare naţională 
sau poate desfăşura şi alte activităţi conexe, cu aprobarea autorităţii de stat pentru 
cercetare-dezvoltare. 
(4) Institutul naţional participă şi colaborează, pe baze contractuale, la realizarea 
atribuţiilor organului administraţiei publice centrale de specialitate în domeniul specific de 
activitate al institutului naţional. 
2.6.  Modificări strategice în organizarea și funcționarea INCD4. 

     Nu este cazul. 

                                                 
4 ex. fuziuni, divizari, transformări etc 



6 

 

3. Structura de conducere a INCD 
3.1. Consiliul de administrație5; 

Componență:  
 Dr. Ionuț Marius Enculescu, Director General, Președinte 
 Dr. Cristian Mihail Teodorescu, Președinte Consiliu Științific 
 Dr. Alexandru Aldea, membru, specialist INCDFM 
 Corina Mușat, membru, specialist MCI 
 Gheorghe Bala, membru, reprezintă MCI 
 Gheorghe Ivan, membru, reprezintă MMJS 
 Marius Răduț, membru, reprezintă MFP 
 Dr. Ioana Pintilie, Președinte Sindicat INCDFM, observator 
 Cerasela Gheorghe, secretară 

La finalul anului 2020 doamna Mușat și domnul Bala au fost înlocuiți cu: 
 Lorena Izabela Zamosteanu, membru, specialist MEC (nou) 
 Nicos Leonid Mărășescu, membru, reprezintă MEC (nou) 
3.2.  Directorul general6; Dr. Ionuț Marius Enculescu 
3.3.  Consiliul științific; 

Componență: 

Nr. Nume, prenume 

1. CS. I Dr. Ionuț Enculescu 

2. CS. I Dr. Lucian Pintilie 

3. CS. I Dr. Cristian Teodorescu 

4. CS. I Dr. Ioana Pintilie 

5. CS. I Dr. Mihaela Florea 

6. CS. I Dr. Monica Enculescu 

7. CS. I Dr. Silviu Poloșan 

8. CS. I Dr. George Stan 

9. CS. I Dr. Aurelian Gâlcă 

10. CS. I Dr. Victor Kuncser 

11. CS. I Dr. Petre Bădică 

12. CS. I Dr. Ovidiu Crișan 

13. CS. I Dr. Valeriu Moldoveanu 

14. CS. II Dr. Nicoleta Apostol 

15. CS. II Dr. Marius Hușanu 

16. CS. I Dr. Mihaela Baibarac 

17. CS. I Dr. Anca Stănculescu 

18. CS. II Dr. Alin Velea 

19. CS. I Dr. Corneliu Ghica 

20. CS. II Dr. Adelina Stănoiu 

21. CS. III Dr. Ioana Dorina Vlaicu 

 
3.4.  Comitetul director 

Componență:  
 Dr. Ionuț Marius Enculescu, Director General 
 Dr. Lucian Pintilie, Director Științific 

                                                 
5 se prezintă raportul de activitate al consiliului de administratie, anexa 1 la raportul de activitate precum și programul  și 
tematica sedințelor CA pentru anul următor raportării. 
6 se prezintă raportul acestuia cu privire la execuția mandatului și a modului de îndeplinire a indicatorilor de performanță asumați 
prin contractul de management, anexa la raportul de activitate al CA, anexa 2 la raportul de activitate  



7 

 

 Ec. Gabriela Ivănuș, Director Economic 
 Dr. Silviu Poloșan, Șef Laborator 
 Dr. Victor Kuncser, Șef Laborator 
 Dr. Valeriu Moldoveanu, Șef Laborator 
 Dr. Mihaela Baibarac, Șef Laborator 
 Dr. Corneliu Ghica, Șef Laborator 
 Dr. Sabin Stoica, Director CIFRA 
 Dr. Ioana Pintilie, Președinte Sindicat INCDFM, observator 
 Dr. Cristian Mihail Teodorescu, Președinte Consiliu Științific, observator 

 
 
4. Situaţia7 economico-financiară a INCD 

4.1. Patrimoniul stabilit în baza raportărilor financiare la data de 31 decembrie, din care: 
a. active imobilizate 

- imobilizări corporale =46464433 lei  
- imobilizări necorporale =26162 lei  

b. active circulante = 16202537 lei 
c. active totale = 62693139 lei 
d. capitaluri proprii = 4481477 lei 
e. rata activelor imobilizate, rata stabilității financiare, rata autonomiei financiare, 

lichiditatea generală, solvabilitatea generală. 
 

RATA ACTIVELOR IMOBILIZATE  74,16 

RATA STABILITĂȚII FINANCIARE 13,53 

RATA AUTONOMIEI FINANCIARE  7,15 

LICHIDITATEA GENERALĂ 1,59 

RATA SOLVABILITĂȚII 
GENERALE 

440,82 

 
4.2.  Venituri totale, din care:  

a. venituri realizate prin contracte8 de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri 
publice (repartizat pe surse naționale și internaționale); 

b. venituri realizate prin contracte9 de cercetare-dezvoltare finanțate din fonduri 
private (cu precizarea surselor); 

c. venituri realizate din activităţi economice (servicii, microproducţie, exploatarea 
drepturilor de proprietate intelectuală)9; 

d. subvenții / transferuri9. 
(in mii lei) 

Venituri din CDI finanțate din fonduri 
publice 46,605.36 

Venituri din alte activități (producție, 
servicii, etc.) 255.58 

Subvenții și transferuri 1,057.81 

Alte venituri (detaliați dacă este cazul) 8,711.79 

VENITURI TOTALE 56,630.55 

                                                 
7 detaliere pentru principalii indicatori economici-financiari (venituri totale, cheltuieli totale etc.) 
8 se anexează lista contractelor (părțile contractante, valoare contractului, obiectul contactului etc.) – anexa 3 la raportul de 
activitate 
9 total, din care de exploatare și de investiții 
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Ponderea veniturilor din CDI în total venituri 0.82 

 
4.3.  Cheltuieli totale, din care: 

a. cheltuieli cu personalul/ponderea cheltuielilor cu personalul în total cheltuieli; 
b. cheltuieli cu utilitățile/ponderea cheltuielilor cu utilitățile în total cheltuieli; 
c. alte cheltuieli. 

(in mii lei) 

Cheltuieli cu personalul 33,257.86 

Cheltuieli cu utilitățile 1,290.27 

Alte cheltuieli 22,063.57 

CHELTUIELI TOTALE 56,611.69 

Ponderea cheltuielilor cu personalul în 
cheltuieli totale 58.75 

 
4.4.  Salariul mediu pentru personalul de cercetare-dezvoltare (total și defalcat pe 

categorii); 
Se regăsesc în fișierul Excel care însoțește raportul.  
Salariul mediu brut personal INCDFM: 9134 lei pe luna 
Salariul mediu brut pentru personalul CDI: 12474 lei pe luna 

 
4.5. Investiții în echipamente/dotări/mijloace fixe de CDI= 2543360 lei 

 
4.6.  Rezultate financiare/rentabilitate10; 

 

PROFIT NET 15000 

Rata rentabilității economice (ROA) 0.02% 

Marja profitului net 0.03% 

 
4.7.  Situația arieratelor11 / (datorii totale, datorii istorice, datorii curente); 

 Nu este cazul. 
4.8.  Pierderea brută; 

 Nu este cazul. 
4.9.  Evoluția performanței economice12; 
4.10. Productivitatea muncii pe total personal și personal de CDI; 

 

Productivitatea muncii - total 
personal 182,68 

Productivitatea muncii - personal CDI 197,48 

Număr total angajați 310 

Număr personal CDI 236 

 
4.11. Politicile economice și sociale implementate (costuri/efecte). 

Comentariu: La nivel guvernamental, politicile economice si sociale pentru domeniul CDI 
sunt neglijabile sau lipsesc cu desavarsire. Autoritatea centrala pentru CDI nu are conturata 
o strategie de dezvoltare a domeniului. Desi noul ciclu de finantare la nivel european a 
inceput, desi se stiu cifrele pentru PNRR si fondurile accesabile prin mecanismele structurale 

                                                 
10 profitul brut, profitul net, rata rentabilității (ROA), marja profitului net 
11 total și detaliere pentru bugetul consolidat al statului și alți creditori 
12 se detaliază conform indicatorilor solicitați de MCI (în format Excel conform Tabel anexat) 
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si de coeziune, la nivel national nu exista inca adoptata o strategie CDI si de Specializari 
Inteligente, nici un plan national CDI. Consecinta este ca nu se pot organiza competii de 
proiecte, ceea ce va genera o problema economica si sociala acuta in sistemul CDI. 
La nivel de INCDFM s-au luat toate masurile osibile pentru a asigura fluxul financiar si pentru 
a mentine functionala infrastructura de cercetare, dar si pentru a stabiliza resursa umana. 
Insa, fara o finantare decenta la nivel guvernamental, colapsul sistemului CDI nu va putea fi 
evitat. 

NOTA 
- datele se prezintă pentru anul n, an pentru care se face raportarea cât și analiza comparativ 

cu anul n-1 
- datele se prezintă atât ca total cât și pentru filiale, unde este cazul 
- MCI poate solicita prezentarea informațiilor distinct, în format Excel 

 
 
5. Structura resursei umane de cercetare-dezvoltare 

5.1.Total personal, din care: 
Total personal la 31.12.2020: 313 

1. personal de cercetare-dezvoltare atestat cu studii superioare; 
 CS 1  - 41 
 CS 2  - 31 
 CS 3  - 48 
 CS  - 24  
 IDT III   - 3 
 IDT  - 2 

Total personal CDI atestat cu studii superioare: (detalii privind structura 
personalului pe gupe de varsta, etc. se regasesc în fișierul Excel ce însoțește 
prezentul raport) 

b.   pondere personal (total și pe grade științifice) în total personal angajat; 

Personal CDI Număr  Pondere în total personal (%) 

CS1 41   13.10 

CS2 31   9.9 

CS3 48   15.34 

CS 24   7.67 

ACS 65   20.77 

IDT3 3   1 

IDT 2   0.6 

TOTAL 214  68.37  

  
c.   Gradul de ocupare a posturilor; 

Gradul de ocupare al posturilor este de 74.17 % la nivel total personal. 
(alte detalii se regasesc în fișierul Excel ce însoțește prezentul raport). 
  

d.   Număr conducători de doctorat; 11 
  

11   Conducători de doctorat 
  

e.   Număr de doctori; 152 
de cercetători detinatori ai titlului de doctor 150 
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5.1. Informații privind activitățile de perfecționare a resursei umane (personal implicat în 
procese de formare – stagii de pregătire, cursuri de perfecționare); 
 

    În anul 2020, următoarele persoane au beneficiat de stagii de pregatire: 
Stagii de lucru si participări la școli de vară suportate din proiectul de finanțare a 
performanței instituționale. 

Adela Nicolaev 23-29 februarie 2020 Italia / Trieste  Sincrotrone Elettra Trieste S.C.p.A. 

Cristina Bucur 23-29 februarie 2020 Italia / Trieste  
Sincrotrone Elettra Trieste S.C.p.A. - 
experimente  

Nicoleta Apostol 23-29 februarie 2020 Italia / Trieste 
Sincrotrone Elettra Trieste S.C.p.A. - 
experimente și măsurători 

Laura Abramiuc  23-29 februarie 2020 Italia / Trieste  
Sincrotrone Elettra Trieste S.C.p.A. - 
experimente și măsurători  

Hușanu Marius 6-13 martie 2020 Villigen / Elveția  Experimente de fotoemisie  

Adela Nicolaev 22.01-28.01.2020 Trieste / Italia Efectuarea de experimente  

Cristina Bucur  22.01-28.01.2020 Trieste / Italia Efectuarea de experimente  

Nicoleta Apostol 22.01-28.01.2020 Trieste / Italia Efectuarea de experimente  

 
NR. 
CRT. 

DATA NUME  
PRENUME 

PERIOADA 
DEPLASĂRII 

LOCUL DEPLASĂRII 

1. 27.07.2020 ȘERBAN ARIANA 29.07.2020-
24.01.2021 

ELVEȚIA (ROTKREUZ) 
 

2. 12.08.2020 PREDOI DANIELA 30.08.2020-
12.09.2020 

FRENȚA (LE HAVRE) 

3. 22.09.2020 PREDOI DANIELA 03.10.2020-
17.10.2020 

FRANȚA (PARIS, ORLEANS, LE 
HAVRE) 

 
 
Următoarele persoane sunt plecate la stagii post-doctorale în străinătate: 

 Dr. Tănase Liviu-Germania 
 Dr. Ionescu Alina -Germania 
 Stagii doctorat: 
 Dorin Rusu-UK 
 Dogaru Daniela -UK 

 
5.2. Informații privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare-dezvoltare 

(mod de recrutare, de pregătire, de motivare, colaborări și schimburi internaționale 
etc.). 

Persoane care au fost angajate în 2020, dintre care  tineri ACS angajați pe diferite proiecte 
derulate în INCDFM. 
 
Anagajările se fac pe bază de concurs, pe baza unui regulament aprobat de către Consiliul 
Științific și de către Consiliul de Administrație. Angajații pe poziții ACS urmează o procedură 
internă de examinare și evaluare care durează minim 2 ani: o serie de cursuri generale de Fizica 
Stării Condensate și de Metode Experimentale (cursuri susținute de personal cu experiență din 
INCDFM), cu examen de selecție, după aproximativ 6-8 luni de la angajare (selecția este DA/NU, 
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continuă doar cei care au trecut examenul); prezentare și interviu din activitatea desfășurată 
după examenul menționat anterior, de regulă după 24 luni de la angajare (selecție cu DA/NU, 
rămân în INCDFM pentru contract pe perioadă nedeterminată doar cei care obțin DA la interviu). 
 
Motivarea personalului se face prin bonusuri acordate la salariu în urma procedurii anuale de 
evaluare profesională, în baza unui regulament întocmit de Consiliul Științific și avizat de către 
Consiliul de Administrație. 
 
Stagii de lucru (studenți sau cercetători străini care au venit să lucreze în INCDFM) 
Ricardo Leote (doctorand) 
Contract proiect: Nr. 27/01.09.2016 
Data angajării: 24 Octombrie 2018. 
 
Mr. Abdelbassat KENANE (PhD student, PNE scholarship granted by the Algerian government, 
co-financing granted by the home university and the Physics and Cultural Foundation at 
Magurele) 
Mustapha Stambouli University of Mascara, Mascara, Algeria 
Period within Laboratories 40 and 10 (22.10.2018 – 30.08.2020) 
Research theme: Synthesis and characterization of new hybrid polymer materials / clays 
NIMP supervisors: dr. Anca STANCULESCU, dr. Oana RASOGA, dr. Aurelian-Catalin GALCA 
(L40/L10) 
 
Mr. Outman EL KHOUJA (PhD student, co-financing granted by the home university and the 
Physics and Cultural Foundation at Magurele, OEA mobility scholarship granted by 
ICTP/UNESCO) 
Ibn Tofail University, Kenitra, Morocco 
Periods: 30.01 – 01.08.2020; 07.11.2020- 31.12.2020 
Research theme: Preparation and characterization of chalcogenide films 
NIMP supervisors: dr. Aurelian-Catalin GALCA, dr. Lucian PINTILIE (L10) 
 
Mr. Jamal ZIMOU (PhD student, co-financing granted by the home university and the Physics 
and Cultural Foundation at Magurele) 
Ibn Tofail University, Kenitra, Morocco 
Period: 27.02 – 01.08.2020 
Research theme: Characterization of doped CeO2 films 
NIMP supervisors: dr. Aurelian-Catalin GALCA, dr. Lucian PINTILIE (L10) 
 
Mr. Eleftherios NIAPOS (Master student, Erasmus+ student mobility for traineeship) 
University of Ioannina, Ioannina, Greece 
Period: 28.02 – 07.05.2020 
Research theme: Magnetism and magneto-functionalities in nanostructured materials 
including thin films and multilayers 
NIMP supervisor: dr. Victor KUNCSER (L20) 
 
Mr. Issam BOUKHOUBZA (PhD student, Eugen Ionescu scholarship– AUF/MAE, co-financed by 
NIMP/CIFRA) 
Sidi Mohammed Ben Abdellah University, Fès, Maroc 
Period: 16.09- 12.12.2020 
Research theme: Optoelectronics of nanocomposites based on ZnO 



12 

 

NIMP supervisors: dr. Elena MATEI, dr. Monica Maria ENCULESCU, dr. Aurelian-Catalin GALCA 
(L10) 
 
Mr. Issam DERKAOUI (Ph.D., Eugen Ionescu scholarship– AUF/MAE, co-financed by 
NIMP/CIFRA) 
Sidi Mohammed Ben Abdellah University, Fès, Maroc 
Period: 16.09- 12.12.2020 
Research theme: Studies on vanadium oxide nanocomposites: Synthesis and improvement of 
their optoelectronic performance for energy storage 
NIMP supervisors: dr. Teddy TITE, dr. Aurelian-Catalin GALCA (L10) 
 
Ms. Hanadi MEHDI (PhD student, Eugen Ionescu scholarship– AUF/MAE, co-financed by 
NIMP/CIFRA) 
Monastir University, Monastir, Tunisia 
Period: 02.09 – 28.11.2020 
Research theme: Optimization and stability study of double-cation perovskite solar cells 
NIMP supervisors: dr. Lucia Nicoleta LEONAT, dr. Aurelian-Catalin GALCA (L10) 
 
Ms. Mama SANGARE (Ph.D., Eugen Ionescu scholarship– AUF/MAE, co-financed by 
NIMP/CIFRA) 
University of Science and Technology from Bamako, Bamako, Mali 
Period: 27.09- 18.12.2020 
Research theme: Preparation and study of the properties of organic molecular layers 
NIMP supervisor: dr. Bogdana Lenuta BORCA (L20) 
 
Mr. Abdoulaye DIALLO (Ph.D., Eugen Ionescu scholarship– AUF/MAE, co-financed by 
NIMP/CIFRA) 
Cheikh Anta Diop University, Dakar, Senegal 
Period: 20.09- 13.12.2020 
Research theme: Nano- oxides and nanocomposites synthesized by green chemistry: physical 
properties and applications 
NIMP supervisors: dr. Teddy TITE, dr. Victor Constantin DICULESCU, dr. Aurelian-Catalin 
GALCA (L10) 
 
Ms. Ilhame ASSAHSAHI (PhD student, Eugen Ionescu scholarship– AUF/MAE, co-financed by 
NIMP/CIFRA) 
Ibn Tofail University, Kenitra, Morocco 
Periods: 16.09.2020 – 10.12.2020 
Research theme: Thermoelectric materials for energy recovery applications 
NIMP supervisor: dr. Andrei GALATANU (L20) 
 

NOTA 
- datele se prezintă pentru anul n, an pentru care se face raportarea cât și analiza comparativ 

cu anul n-1 (punctul 5.1) 
- datele se prezintă atât ca total cât și pentru filiale, unde este cazul 
-    MCI poate solicita prezentarea informațiilor distinct, în format Excel. 
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6. Infrastructura de cercetare-dezvoltare, facilități de cercetare 
6.1.  Laboratoare de cercetare-dezvoltare; 

Laboratorul 10 - Materiale și structuri multifuncționale 
 

Denumire grup: Nanostructuri functionale 
 
Numele șefului de grup: C.S.I, Dr.Ionuț-Marius Enculescu:encu@infim.ro 
 
Structura de personal: 7 CS1, 2 CS2, 6 CS3, 3 CS, 13 ACS, 1 tehnician 
 
Direcții principale de cercetare 
Grupul abordează prepararea de nanostructuri și materiale nanostructurate și dezvoltarea de 
aplicații. 
 
Metodele de preparare a nanostructurilor și materialelor nanostructurate sunt atât chimice și 
electrochimice (baie chimică, depunere electrochimică cu sau fără șablon, depunere chimică 
din vapori) cât și fizice (pulverizare, evaporare termică în vid, electro- și force-spinning). Sunt 
abordate diferite tipuri de materiale incluzând metale, oxizi metalici, compuși organometalici 
sau polimeri. Nanostructurile astfel dezvoltate sunt folosite ca elemente constitutive în diferite 
tipuri de dispozitive funcționale (tranzistori sau diode, biosenzori, actuatori).  
 
1.  Nanostructuri și dispozitive electronice bazate pe nanostructuri – metode fizice sau chimice 
sunt folosite pentru prepararea de nanostructuri. Prin depunere electrochimică sau chimică 
sunt preparate nanofire de oxid de zinc cu diametre ce ajung până la 10 nm. Oxidarea termică 
a unor folii metalice este folosită pentru obținerea de nanofire de oxizi metalici cu diametre 
de până la 20 nm. Ulterior nanofirele pot fi incluse în dispozitive electronice precum diode și 
tranzistori folosind metode microlitografice (fotolitografie și litografie de electroni). 
Complexitatea dispozitivelor poate fi crescută (pot fi obținute dispozitive de tip core – shell) 
prin acoperirea nanofirelor cu filme subțiri prin metode de tip pulverizare în vid sau evaporare 
termică. Metoda de depunere chimică din vapori (CVD) este folosită pentru creșterea de filme 
subțiri nanostructurate de oxizi metalici sau a grafenei. 
 
2. Materiale pentru aplicații în optică, optoelectronică și fotonică pentru dispozitive ce includ 
diode și tranzistori pentru emisia luminii, sticle sau fibre cu compoziție modulară pentru 
aplicații fotonice. 
 
3. Biosenzori și dispozitive biomedicale bazate pe nanostructuri sau pe dispozitive folosind 
nanostructuri. Nanostructurile sau materialele nanostructurate pot fi exploatate cu succes în 
biosenzori, în principal datorită suprafeței specifice mari dar și datorită altor funcționalități 
specifice dimensionalității reduse. Senzorii electrochimici sunt dezvoltați pe bază de materiale 
nanostructurate și sunt funcționalizați cu diferite tipuri de biomolecule astfel încat să se obțină 
atât sensitivitatea cât și selectivitatea necesară unor astfel de dispozitive.  În acest context 
sunt investigate diferite tipuri de substraturi și de configurații de funcționalizare pentru 
obținerea unor performanțe superioare. Sunt avute în vedere aplicații actuale ce includ senzori 
purtabili care să monitorizeze continuu anumiți parametri fiziologici. 
 
4. Fibre submicrometrice; dispozitive biomimetice bazate pe rețele de electrozi microfibrilari. 
În cadrul grupului au fost avute în vedere și dezvoltate metodele de preparare a fibrelor 
polimerice submicrometrice electrospinning (electrofilare) și forcespinning. Printr-o 
funcționalizare ulterioară sunt obținuți electrozi transparenți și flexibili formați din rețele de 
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fibre polimerice acoperite cu metale. Acești electrozi pot fi aplicați pe clase largi de 
substraturi, incluzând aici materiale textile sau hârtie și pot constitui elementul funcțional al 
unor dispozitive de tip biosenzor sau pentru aplicații precum mușchii artificiali. 
Funcționalitatea poate fi crescută prin acoperirea cu polimeri electroactivi, obținându-se 
pentru dispozitivele dezvoltate performante net superioare dispozitivelor bazate pe arhitecturi 
clasice. 
 
5. Materialele biocompatibile reprezintă o altă direcție de cercetare a grupului, fiind 
dezvoltate mai multe abordări, incluzând atat fibrele biopolimerice (colagen, celuloza), 
membranele naturale (membrană de coajă de ou) sau materiale nanostructurate precum 
hidroxiapatita. Funcționalizarea ulterioară include acoperirea cu diferiți compuși sau 
nanostructuri, sau doparea și poate duce la domenii de utilizare multiple, principalul fiind al 
dispozitivelor medicale. 
 
Direcțiile de cercetare existente în grup sunt în mare măsură interconectate pentru dezvoltarea 
de dispozitive cu aplicații directe. În cadrul grupului au fost proiectate și realizate (cu sprijinul 
inginerilor din departamentul de aplicații) echipamente de fabricare a fibrelor prin metodele 
electrospinning și forcespinning. 
 
Infrastructură relevantă 
Activitatea grupului se bazează pe mai multe laboratoare dedicate diferitelor tipuri de aplicații. 
Pentru realizarea acestora sunt folosite laboratoare de chimie și electrochimie dotate cu 
echipamente specifice incluzând nișe, etuve, potențiostate, cuptoare de tratament termic. 
 
Echipamentele existente în camera curată sunt esențiale pentru fabricarea dispozitivelor 
electronice bazate pe nanostructuri: 
 

 Instalații de nanolitografie de electroni cu sisteme Raith Elphy folosind poziționare 
bazată pe interferometrie laser și microscoape electronice Hitachi S3400 și Zeiss Merlin 
Compact; 

 Instalație de fotolitografie EVG 620 NT cu capabilități de nanoimprint; 
 Instalație de depunere a materialelor pe bază de carbon prin depunere chimică din 

vapori (CVD); 
 Instalație de depunere a semiconductorilor prin depunere chimică din vapori (CVD); 
 Instalație de depunere de carbon folosind metoda de depunere chimică din vapori (CVD); 
 Laborator pentru caracterizări optice ce include spectrometre de absorbție UV-vis 

(Carry 5 si Perkin Elmer Lambda 35), spectrometre de fotoluminescență (Edinburgh, 
Perkin Elmer LS 55), microscop de luminescență de câmp apropiat , spectrometru de 
rezonanță plasmonică cu potențiostat; 

 Echipament de cromatografie în lichid cu spectrometru de masă; 
 Laborator pentru teste de biocompatibilitate ce include incubatoare pentru culturi 

celulare, sistem de măsurători de citometrie în flux, cititor plăci, microscop de 
fluorescență. 

 
Servicii oferite 

 Măsurători de caracterizare prin microscopie electronică de baleiaj; 
 Măsurători de caracterizare prin spectroscopie optică; 
 Dezvoltarea de echipamente de producere a fibrelor prin electrospinning și 

forcespinning. 
 



15 

 

Rezultate obținute în anul anterior:  
 38 lucrări publicate; 4 cereri de brevet;  
 Au fost câștigate în cadrul competițiilor 2 proiecte PCE; 4 proiecte PD; 1 proiect TE; 2 

proiecte PED. 
 Au fost dezvoltați diferiți senzori și biosenzori destinați detecției unor anumiți ioni sau 

biomolecule, urmărindu-se obținerea unei platforme flexibile, purtabile de evaluare 
continuă a stării de sănătate. 

 

           
 

 Au fost realizate dispozitive optoelectronice, incluzând fotodiode bazate pe o structură 
de tip nanofir miez coajă cât și diode emițătoare de lumină folosind compuși 
metalorganici.  
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 Au fost dezvoltate diferite tipuri de materiale și acoperiri biocompatibile folosind 
nanostructuri obținute prin metode chimice sau fizice precum și materiale și acoperiri 
cu proprietăți biocide. 

 
Denumirea Grupului: Grupul de Heterostructuri Complexe și Materiale Oxidice cu Structură 
Perovskit (CHetOMaP) 
 
Lider de grup:  
Lucian Pintilie, PhD, Cercetător Științific Gr. I 
 
Echipă:  
Grupul CHetOMaP are, în prezent, 38 membri, 35 cu contract permanent și 3 cu contracte pe 
termen scurt. Dintre cei 35 de membri cu contract permanent, 6 sunt Cercetători Seniori rang 
1 (CS1), 3 sunt Cercetători Seniori rang 2 (CS2), 11 sunt Cercetători Seniori rang 3 (CS3), 4 sunt 
Cercetători Seniori (CS), 5 sunt Cercetători Juniori (asistenți de cercetare sau ACS) și 5 sunt 
sub-ingineri sau tehnicieni. Există 24 de titulari de titlu de doctor, 4 doctoranzi și 1 supervizor 
de doctorat. 
 
Principalele subiecte de cercetare:  

 materiale feroelectrice și structuri conexe pentru aplicații în electronică, opto-
electronică și detecție (inclusiv memorii nevolatile, detectori UV și IR, dispozitive 
piezoelectrice);  

 2) materiale și structuri pentru conversie fotovoltaică și detecție de lumină/particule 
(inclusiv celule solare perovskit și detectoare de particule pe bază de Si);  

 3) materiale bio-compatibile și alte materiale cu aplicații potențiale în medicină sau 
științele vieții. 

 
Infrastructură relevantă:  
Grupul are o infrastructură extinsă, care acoperă diverse metode de preparare de materiale, 
depunere de straturi subțiri și caracterizare fizico-chimică complexă. Printre infrastructurile 
importante se pot menționa: 

 Stație de lucru PLD (depunere prin fascicul de laser pulsat) (fig. 1) cu: 2 camere de 
depunere, fiecare carusel cu 4 ținte, încălzitor de probă până la 1000 K, control al 
fluenței, sistem de vid și de control al presiunii gazelor de lucru; o cameră are presiune 
ridicată RHEED; un excimer laser KrF cu lungimea de undă 248 nm, rata de repetiție 10 
Hz și energie maximă 700 mJ. O cameră este utilizată pentru depozitarea straturilor 
feroelectrice din materiale cu structură de perovskit și alți oxizi metalici simpli (ZnO, 
HfO2), iar cealaltă cameră este utilizată pentru depozitarea materialelor 
supraconductoare. 

 Depunere cu fascicul de laser pulsat asistată de o matrice (MAPLE): 1 cameră de 
depunere cu 2 ținte înghețate și 2 ținte solide; suport de probă încălzit până la 800 K; 
un excimer laser KrF cu lungimea de undă 248 nm, rata de repetiție 10 Hz și energie 
maximă 700 mJ. Această mașină este utilizată pentru a depune, de exemplu, 
nanoparticule din suspensii congelate într-o matrice dielectrică. 

 Sistem de depunere prin pulverizare magnetron în radiofrecvență (RF sputtering) (cu 4 
unități magnetron de pulverizare confocală pentru ținte de 2 inci, și 1 magnetron central 
de pulverizare cu ținte de 3 inci, vezi figura 2). 

 Laborator de Chimie, cu diferite sisteme de acoperire prin rotația substratului (spin-
coaters), cuptoare de călire, camere cu mănuși (glove-boxes) și alte echipamente de 
laborator pentru prepararea nano-pulberilor și a filmelor subțiri.  
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 Echipament de difracție cu raze X pentru filme subțiri (XRD) de la Rigaku (figura 3), și 
alte două mașini mai vechi de la Bruker, unul pentru pulberi și unul pentru filme subțiri. 
Acestea sunt utilizate pentru caracterizarea structurală, permițând identificarea fazelor 
cristaline, tulpina cristalină, calitatea epitaxiei, etc. 

 
               Fig. 1 Stație de lucru PLD -camera pentru depunere de filme subțiri feroelectrice. 

 
               Fig. 2 Echipament de pulverizare magnetron RF. 
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Fig. 3 Echipament XRD pentru caracterizarea filmelor subțiri, produs de Rigaku. 

 Laborator pentru măsurători electrice (vezi figura 4), inclusiv: 2 stații crio-sondă Lake 
Shore, unul cu câmp magnetic vertical până la 2.5 T, și unul cu câmp magnetic orizontal 
până la 1.5 T, fiecare are cel puțin 3 brațe micro-manipulate cu ace de contact care 
permit măsurători electrice de la heliu lichid la 425 K cu diverse câmpuri electrice și 
condiții de iluminare; mai multe criostate ciclice apropiate pentru măsurători între 10 
K și 400 K; DLTS sistem de investigare a dislocațiilor; sistem pentru măsurători 
piroelectrice; ferritester de la AiXACCT; diverse instrumente pentru măsurarea 
curenților mici, rezistență înaltă; punți RLC. Acest laborator este utilizat pentru a 
efectua investigarea complexă a proprietăților electrice (curbe de histerezis, 
caracteristici C-V și I-V, spectroscopie de impedanță; curenți stimulați termic, etc.). 

 Laborator pentru testarea celulelor solare, cu simulator solar 1 SUN și alte accesorii. 
 Laborator pentru caracterizarea materialelor pentru dispozitive în microunde, precum 

și modele de laborator pentru dispozitive cu microunde, inclusiv: 1) Analizor de rețea 
vectorială PNA 8361° de la Agilent (0,01 - 67 GHz) pentru parametrii S complecși cu 
două porturi. Instrumentul este folosit și pentru caracterizarea materialelor. Utilizează 
calibrator electronic Agilent N4694-60001 în domeniul 10 MHz – 67 GHz. Pentru acces, 
se folosesc conectori sau adaptoare 1.9 mm, 2.9 mm, 2.4mm, 3.5 mm, SMA sau N. 2) 
Analizor de rețea vectorială PNA-X N5245A de la Agilent (0,1 – 50 GHz de sine stătătoare) 
cu 4 porturi și surse duale. Permite măsurarea unor parametri neliniari precum 
parametrii X. Prin utilizarea extensiilor de unde milimetrice, sistemul acoperă o bandă 
largă de frecvență până la 500 GHz, unic în Europa de Sud-Est. Fiecare pereche de 
extensii permite măsurarea parametrului cu două porturi ale dispozitivelor cu ghid de 
undă. Extensiile de unde milimetrice sunt de la OML (N5260A V10 VNA2, WR-10, 75-110 
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GHz; N5260A V06 VNA2, WR-06, 110-170 GHz; N5260A V05 VNA2, WR-05, 140-220 GHz; 
N5260A V03 VNA2, WR-03, 220-325 GHz; N5260A V02.2 VNA2, WR-02.2, 325-500 GHz). 
3) Cameră anecoică cu dimensiuni interne 3040 mm x 4100 mm x 2800 mm. 4) Stație de 
microsondă pentru măsurători on-wafer cu două porturi în intervalul de frecvență 0.1 - 
67 GHz prin utilizarea sondelor GSG cu pas de 150 μm si 100 μm. 5) Spectrometru TDS 
THz de la Aispec 

 Laborator pentru spectroscopii optice, inclusiv un elipsometru spectroscopic și FTIR.  
 

Grupul are acces la alte infrastructuri situate la NIMP, prin activități de cercetare colaborativă, 
precum: echipamente TEM și SEM; caracterizare XPS (inclusiv la Ellettra Synchrotron Trieste); 
măsurători magnetice (SQUID, PPMS); alte tehnici de spectroscopie optică (Raman, UV-Vis-NIR, 
luminiscență); cameră curată; mic bio-laborator pentru testarea materialelor bio. 

 
Fig. 4 Laborator pentru caracterizarea electrică a materialelor dielectrice, feroelectrice și 
semiconductoare și a structurilor aferente. 
 
Servicii: 

 Preparare de materiale (ceramic bulk, depunere de filme subțiri prin diverse tehnici) 
 Determinarea densităţii de dislocaţii prin DLTS și TSC 
 Caracterizarea electrică a materialelor într-o gamă largă de temperatură, sub acțiunea 

câmpurilor electric și magnetic 
 Investigarea proprietăților piroelectrice 
 Fabricarea și caracterizarea celulelor solare cu structură perovskit 
 Caracterizarea materialelor și dispozitivelor în microunde, unde milimetrice și 

Terahertz  
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 Straturi biocompatibile de acoperire pentru implanturi 
 Realizarea și caracterizarea materialelor catalitice 
 Caracterizare AFM/PFM 

 
Rezultate în 2020: 

 21 proiecte în derulare în 2020 (18 vor continua în 2021); 8 propuneri depuse în 2020. 
 46 lucrări publicate (16 în Q1; 26 în Q2; 3 numai cu autori din grup); 5 cereri de brevet 

sau altă formă de drepturi de proprietate intelectuală. Ponderea lucrărilor în colaborare 
cu alte grupuri din institut, țară sau străinătate a crescut semnificativ în anul 2020, 
reflectând complexitatea cercetărilor ințiate în grup dar și aportul expertizei grupului 
la temele de cercetare inițiate de colaboratori din afara grupului. 

Rezultate importante: 
 Evidențierea fenomenului de capacitate negativă în capacitoare feroelectrice; 

realizarea de arii de memristori pe bază de straturi subțiri de IGZO; demararea unei 
direcții de cercetare în vederea realizării de celule solare pe bază de kesteriți; 
producerea de detectori piroelectrici care au permis firmei Apel Laser să dezvolte 
energimetre pentru laseri cu excimer (vezi Fig. ...) 

 

 

Domeniu de măsură (nm)  200..1000 

Densitatea de energie maximă (J/cm2) 0.1 

Domeniu de măsură (mJ) 50…1000 

Diametru suprafață sensibilă (mm) 25 

Diametru  cap măsură (mm) 60 

Dimensiuni instrument măsură (mm) 260x180x70 

Accesorii Suport cap 
măsură 

 
Fig. Caracteristici tehnice și imagine cu noul energimetru laser produs împreună cu firma Apel 
Laser SRL. 
 
 

Laboratorul 20 - Magnetism și supraconductibilitate 
 

Denumire grup: Grupul de Corelații Electronice, Magnetism și Supraconductibilitate 
 
Numele șefului de grup: Victor Kuncser, C.S. I 
 
Structura de personal: 5 CSI, 5 CSII, 9 CSIII, 4 CS, 6 ACS, 1 IDT3, 3 tehnicieni.  
 
Direcțiile principale de cercetare vizează cercetări fundamentale și aplicative în domeniul 
materialelor cu proprietăți magnetice și magneto-funcționale pentru actuație și senzoristică, 
precum și în domeniul materialelor supraconductoare cu aplicații diverse.  Procesul de 
cercetare acoperă toate etapele, de la preparare (materiale masive, straturi subțiri sau 
nanostructuri) la caracterizarea structurală și electronică, completată cu o analiză 
comprehensivă asupra proprietăților magnetice și respectiv supraconductoare. 
  
Privitor la proprietățile magnetice sunt considerate mai ales funcționalitățile mediate prin 
reconfigurare magnetică comandată de temperatură, câmpuri magnetice și electrice aplicate 
sau prin interacțiuni la interfață. Cercetarea este focalizată în special pe studiul 
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nanostructurilor 0D,1D și 2D. În cazul structurilor magneto-funcționale sunt vizate în special 
sisteme de nanoparticule, filme subțiri și multistraturi magnetice, materiale pentru 
magnetorezistență colosală (CMR), magnetorezistență gigant (GMR) și magnetorezistență prin 
tunelare (TMR), materiale soft și hard magnetice, compuși Heusler cu polarizare de spin, 
sisteme multiferoice heterogene, materiale magneto-calorice, termo-electrice semiconductori 
diluați magnetic, etc.  În plus sunt investigate și materiale bulk, sisteme hibride și 
compozite/nanocompozite avansate destinate lucrului în condiții extreme cum sunt cele din 
reactoarele de fuziune și fisiune, acceleratoare de particule sau în spațiu. Aspecte legate de 
efectul exploziilor asupra diverselor materiale în corelație cu parametrii specifici undelor de 
șoc sunt de asemenea luate în considerare. Interacțiile la interfață și functionalitățile induse 
de acestea în sisteme hibride nanostructurate de tipul soft magnet/hard magnet (exchange-
spring), feromagnet/antiferomagnet (exchange-bias) feromagnet-feroelectric (cuplaj magneto-
electric) constituie un alt domeniu de interes legat de aspectele fundamentale și aplicative 
vizând sistemele multifuncționale inteligente. În acest sens studiile experiomentale sunt 
completate prin studii teoretice vizând configurațiile electronice pe baza teoriei funcționalei 
de densitate (DFT) și al configurațiilor magnetice pe baza programelor de simulare bazate pe 
analiza elementelor finite.   
 
Privitor la proprietățile supraconductoare, sunt vizate studii ale materiei de vortexuri, 
dinamica și pinningul acestora, nano-ingineria centrilor de pinning pentru aplicații în câmpuri 
magnetice mari. De asemenea, se urmărește explorarea și expandarea domeniilor de 
aplicabilitate a acestor materiale, cât a celor auxiliare acestora, în care proprietățile lor 
precum cele de tip mecanic, bio, optic, degradare, etc. sunt importante.  
 
Materialele studiate sunt în principal cuprații cu temperatura critică ridicată Y(pământ 
rar)Ba2Cu3O7 (RE123) cu centri de pinning nano-fabricați, cuprați supraconductori pe bază de Bi 
sau La, MgB2 cu diverse adausuri pentru îmbunătățirea proprietăților de pinning. Alte materiale 
de interes sunt CeO2, SrTiO3, LiPdPtB, PdO, compozite pe bază de boruri/cărburi, oțeluri 
selectate, materiale ceramice arheologice. O mare parte din materiale sunt obținute în 
laborator sub formă de pulberi, corp solid, monocristale, fire/benzi, nanostructuri/ 
heterostructuri. Grupul utilizează tehnici avansate de obținere sau procesare a materialelor 
precum sinteza pulberilor prin metoda convențională în atmosferă controlată, criochimică sau 
măcinarea energică, creșteri de cristale din flux sau prin topire zonală, creșteri de filme subțiri 
prin ablație laser, obținerea de corpuri solide prin sinterizare (de ex. Spark plasma sintering), 
laminare, topire în arc, etc. Analiza avansată a proprietăților supraconductoare vizează în 
special stabilirea diagramelor de fază a vortexurilor, dinamica și pinningul acestora. Grupul are 
în aceste direcții contribuții fundamentale recunoscute internațional. Dependențele de 
temperatură a magnetizării și rezistivității, curbele izoterme ale histerezisului magnetizării și 
ale relaxării magnetice, caracteristicile volt-amperice, etc, sunt analizate în cadrul modelelor 
teoretice existente sau cu ajutorul unor metodologii teoretice și practice, recunoscute la nivel 
internațional, propuse de unii cercetători din cadrul grupului. De exemplu, potențialul de 
pinning determinat din măsurători de susceptibilitate AC dependente de frecvență, sau 
folosirea relaxării magnetice normalizate pentru determinarea energiilor de activare, a trecerii 
de la creep-ul elastic la cel plastic, și a valorilor exponentului de creep la diverse temperaturi. 
  
Infrastructură relevantă cu poze: Printre echipamentele de cercetare mai importante, vizând 
atât infrastructura de preparare cât și pe cea de caracterizare, se pot enumera: instalație de 
spark plasma sintering, instalație de sinterizare în câmp  de  microunde,  instalație  de  melt  
spinning;  instalație  de  sinterizare  în  câmp  de  microunde, instalație de melt spinning; sistem 
de preparare de nanoparticule prin sinteză hidrotermală/solvotermală în autoclavă și 
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centrifugare pentru separare după dimensiuni), sistem de depunere multistraturi magnetice 
prin RF și DC sputtering cu 4 surse și vid de bază în domeniul 10-9 mbar, instalație de transfer 
termic în radiofrecveță pentru  determinarea SAR în sisteme de nanoparticule magnetice, 
sisteme pentru determinări termogravimetrice, sisteme Vibrating Sample Magnetometer (VSM 
) pentru  câmpuri magnetice până la 9 Tesla; sisteme Mossbauer cu diferite accesorii pentru 
efectuarea de măsurători la  temperaturi  variable  (4.5 K –1000 K) și în  câmpuri aplicate, prin 
detecția de radiație gamma/radiație X/electroni de conversie; sistem complex de măsură a 
proprietăților fizice (PPMS) cu câmpuri magnetice până la 14 Tesla; un sistem de magnetometrie 
de tip SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) și o instalație de producere a He 
lichid (18 l/24 h). Texturarea magnetică a filmelor subțiri este investigată prin magnetometrie 
MOKE vectorială. Pentru domeniul de temperaturi înalte, laboratorul dispune de un sistem Laser 
Flash Analyzer care permite determinarea difuzivității termice, căldurii specifice și a 
conductibilității termice a materialelor de volum sau multistrat (3 straturi, inclusiv lichide) în 
intervalul 25-1100C, un dilatometru (Netzsch 402C, 2015) pentru determinarea coeficienților 
de expansiune termică (25-1600C) și un echipament (Netzsch, Nemesis 2015) pentru 
determinarea conductibilității electrice și a coeficientului Seebeck  (25-800 C). Pentru 
determinări de compoziție în sisteme bulk/pulberi se folosește un dispozitiv cu florescență de 
raze X iar pentru concentrații și cantități foarte mici, grupul dispune de un spectrometru de 
masă cu plasmă cuplată inductiv (ICP-MS), cu extensie de analiză pe filme subțiri prin ablație 
laser (AL), ultimul achiziționat în 2019, prin colaborare cu Laboratorul 10. În cadrul grupului 
există și o presă pentru măsurări mecanice, un sistem complex pentru măsurări de coroziune, 

cuptor cu atmosferă controlată (1700 ), laminor cu role plate și profilate și cutie cu mănuși cu 
atmosferă de Ar și cu aparat de sudură tip ARC/TIG.   
 
Servicii oferite:  
1. Preparare de compuși metalici și intermetalici sub formă de filme subțiri, benzi sau bulk,  
2. Sinteze de materiale de interes aplicativ utilizând tehnici de ultimă generație de metalurgie 
a pulberilor,  
3. Liofilizare din corpuri înghețate,  
4. Tratamentul pulberilor și straturilor subțiri la presiuni și temperaturi ridicate în atmosferă 
de gaze necorozive (hidrogen, azot, metan, dioxid de carbon, azot, heliu) și măsurarea cineticii 
și termodinamicii de formare a materialelor obținute prin reacția gaz-solid,  
5. Magnetometrie de înaltă sensibilitate pentru caracterizarea proprietietăților magnetice ale 
materialelor (masive, pulberi și nano-pulberi, benzi și nanocompozite, nanostructuri 0-, 1- și 2-
dimensionale),  
6. Caracterizarea proprietăților termodinamice și de transport (termic, electric) a materialelor,  
7. Determinarea temperaturii Debye, a căldurii specifice și a variației entropiei materialelor 
solide în intervalul de temperatură 2-300 K și în câmp magnetic între 0 și 14 T,  
8. Determinarea conductivității termice a materialelor solide în intervalul de temperatură 2-
300 K și în câmp magnetic între 0 și 14 T,  
9. Caracteristici complexe și proprietăți specifice ale materialelor cu fier decelate prin metode 
performante de investigare de tip rezonanță nucleară gamma (Spectroscopie Mossbauer),  
10. Proprietăți specifice dependente de temperatură evidențiate prin metode moderne de 
analiză termică diferențială, calorimetrie diferențială și spectrometrie de masă, 
11. Modelare și simulare atomistică în cadrul teoriei funcționalei de densitate (DFT) a 
materialelor pentru aplicații avansate și modelare micromagnetică prin metode de elemente 
finite,  
12. Preparare / procesare prin diferite tehnici de pulberi, monocristale, straturi subțiri / 
heterostructuri / nanostructuri, corpuri solide, compozite;  
13. Măsurări magnetice și de transport pe supraconductori;  
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14. Analiza datelor experimentale obținute pe supraconductori cu determinarea și modelarea 
parametrilor critici (temperatură critică, densitatea critică de curent, câmpul de 
ireversibilitate, forță și mecanisme de fixare, câmpul stocat (trapat), energiile de fixare a 
vortexurilor, temperatura Debye,etc., 

15. Măsurări mecanice în regim quasistatic până la 1700C (încovoiere/compresiune materiale 
dure); 
16. Analiza proprietăților mecanice și corelarea cu aspectele de fractografie; (xvii) obținerea 
de ținte pentru depuneri de straturi subțiri.    

 

 
 

ICP-MS cu AL pentru filme subțiri (stânga sus), spectrometre Mӧssbauer cu criostate cu circuit 
închis de He (stânga jos) și dispozitiv SQUID – Quantum Design, de înaltă sensibilitate (mijloc). 

Instalație de sinterizare în plasmă folosită pentru obținerea de materiale de densitate 
ridicată, cu păstrarea caracteristicilor nanostructurale (dreapta). 

 
Grupul dezvoltă de asemenea materiale și tehnologii pentru o serie de aplicații: straturi subțiri 
și conductori acoperiți de supraconductori cu temperatură critică înaltă ce conțin centrii 
nanometrici de fixare eficientă a liniilor de flux magnetic (vortexuri);  fire/benzi 
supraconductoare de MgB2 în teacă metalică; stocatoare, concentratoare și scuturi magnetice 
de MgB2; pulberi, acoperiri și corpuri solide pe bază de MgB2 pentru aplicații biomedicale; 
materiale ultradure pe bază de boruri pentru scule și aplicații extreme de temperatură înaltă, 
dispozitive multifuncționale integrate. 

 
Rezultate obținute în anul anterior:   
În anul 2020 grupul a avut în derulare 8 proiecte naționale de cercetare (excluzând Proiectul 
Nucleu), pe care le-a condus (1 POC, 1 Soluții, 1 PCCCDI, 2 PED 3PD), contribuind și la alte 3 
proiecte naționale tip PED din poziția de responsabil partener.  Membrii ai grupului au răspuns 
și de 8 proiecte internaționale (1 EUROATOM, 1 EIT, 1 ERA_NET, 2 Cost Action, 1 H2020 în 
colaborare cu GSI și 2 cooperari bilaterale), aducându-și contribuții suplimentare și la alte 2 
proiecte (tip POC). În paralel au fost efectuate servicii în cadrul a 2 contracte economice. În 
cadrul grupului au fost publicate 36 de lucrări (25 având autori principali din grup). Au fost 
depuse 5 cereri de brevet/modele de utilitate.  
 
Principalele rezultate științifice ale grupului obținute în anul 2020 sunt legate de investigarea 
nanostructurilor 0D, 1D și 2D în raport cu proprietățile magnetice și supraconductoare. Între 
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preocupările nemenționate între cele ce fac obiectul unor contribuții separate ar fi de 
enumerat cele vizând investigarea materialelor pentru lucrul în condiții extreme, investigarea 
compușilor organo-metalici și respectiv dezvoltările aplicative ale materialelor 
supraconductoare. 
În cadrul cercetărilor desfășurate în tematica WPMAT a consorțiului EUROfusion, grupul nostru 
este implicat în dezvoltarea și caracterizarea materialelor și tehnologiile de îmbinare a 

laminatelor în vederea aplicațiilor în medii 
cu condiții extreme cum sunt cele care se 
întâlnesc în reactoarele de fuziune termo-
nucleară. În 2020, utilizând tehnologia 
FAST dezvoltată în institutul nostru pentru 
producerea de compozite laminate din W, 
au fost produse componente de tip 
monobloc la dimensiuni reale pentru 
divertorul reactorului DEMO. Aceste 
componente având incluse interfețele 
pentru montarea tuburilor de răcire, au 
fost deja testate la ENEA oferind rezultate 
excelente pentru viitoarele teste în fluxuri 
mari de căldură. Pentru includerea 
diferitelor tipuri de interfață au fost 
dezvoltate două noi tehnologii, bazate pe 
presare la cald (pentru interfețele 
standard din OFHC/Cu) și respectiv de 
brazare cu aliaje Cu-Ti formate in situ din 

folii de Ti și Cu (pentru interfețele de tip barieră termică cu gradient funcțional). Metodele de 
a realiza atât componentele în formă de inel din FGTBM cât și materialele adecvate având 
valori precis predefinite ale conductibilității termice au fost proiectate, dezvoltate și aplicate 
cu succes în cadrul grupului (a se vedea figura de mai sus). 
 
Compuși organo-metalici pe bază de Mn (II), mononucleari și respectiv binucleari legați prin 
punți de tip fenolat precum și compuși binucleari cu ioni de Mn (III) legați prin punți de tip 
azido   au fost investigați în raport cu comportamentul structural și magnetic. Studiile 
exeperimentale și teoretice asupra comportamentului magnetic au evidențiat formarea de 
molecule binucleare cu un cuplaj intramolecular de tip ferromagnetic și cu un cuplaj 
intermolecular de tip slab antiferromagnetic. În vederea fitării corespunzătoare a 
dependențelor de temperatură ale susceptibilității a fost elaborate în premieră un model care 
să includă prezența momentului orbital nenul și prezența cuplajului spin-orbită la nivelul ionilor 
de Mn (II) (a se vedea figura de mai jos).  
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În cadrul proeictului ERA_M 74/2017 BIOMB adaosul de pulbere de MgB2 s-a dovedit a fi un 

ingredient sinergic atunci când este introdus în apa 
de gură comercială, sporind astfel eficiența 
antimicrobiană. O cerere de brevet în colaboarea cu 
UB și UPB a fost depusă la OSIM (A00678). 
Compozitele antimicrobiene din plastic cu adaos de 
MgB2 au fost printate 3D (cerere de brevet A00405, 
în colaborare cu UPB). S-au demonstrat diferite 
forme funcționale. Un exemplu prezentat în figura 
din stânga este rama suport de susținere a vizierei.  

De asemenea, au fost obtinute materiale supraconductoare nanocompozite noi sub formă de 
film subțire cu proprietăți îmbunătățite, prin ablația laser a unei ținte de YBa2Cu3O7-x decorată 
cu un sector de CuGeO3. Din punct de vedere morfologic, s-au obținut două tipuri de centri de 
pinning (CP) diferiți compozițional, după cum urmează : (i) CP cu formă sferică cu diametrul 
cuprins între 100 – 200 nm și (ii) CP cu structură rectangulară cu dimeniunea comparabilă cu 
lungimea de coerență a perechilor Cooper (5 nm). Prezența simultană a acestor centri de 
pinning asigură fixarea vortexurilor printr-un mecanism de pinning mixt foarte eficient la 
temperaturi joase (sub 30 K), curentul critic Jc obținut cu modelul lui Bean ajungând de la 
valoarea de 1.2x107A/cm2 la T = 10 K si B = 1 T. 

 
Creșterea epitaxială a filmului supraconductor nu este afectată și prin urmare temperatura 
critică (Tc = 90 K) nu se modifică substanțial. Acest lucru este posibil din cauza structurii 
rectangulare a centrilor de pinning, observată prin TEM, compatibilă cu modul de creștere al 
filmelor de YBCO depuse prin PLD. Procedeul de obținere poate fi ușor extins la scară industrială 
pentru fabricarea de benzi supraconductoare folosind sistemele PLD de ultimă generație. 
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Laboratorul 30 - Fizica stării condensate la nivel nano 

 
Laboratorul este format din 2 grupuri, după cum urmează: 
 
Denumire grup: Fizica Teoretică 
 
Șef de grup: CS I Valeriu Moldoveanu 
 
Echipă de cercetare: 1 CS1, 1 CS2, 3 CS3, 1 CS, 1 ACS 
 
Direcții principale de cercetare 2020: 
A. Proprietăți topologice și de transport ale materialelor și rețelelor 2D 
B. Sisteme cuantice hibride cu aplicații în nanoelectronică și opto-nanomecanică 
C. Efecte de corelație în rețele 2D și molecule artificiale 
 
Infrastructură relevantă: Nu este cazul.  
 
Servicii oferite: Nu este cazul. 
 
Rezultate obținute în anul anterior  
Proiecte: Proiect PD: Manifestări ale stărilor de margine în sisteme topologice ne-Hermitice. 
Nr. proiect PN-III-P1-1.1-PD-2019-0595, responsabil proiect B. Ostahie. 
Articole publicate: 4 articole ISI (3 Physical Review B, 1 Journal of Physics and Chemistry of 
Solids) 
Rezultate deosebite:  
1. Modelarea efectelor vibronice cuantice în sisteme nano-electromecanice  
Transportul electronic în prezența unor moduri vibraționale cuantificate (vibroni) în sisteme 
nano-electromecanice (NEMS) stă la baza multor aplicații în senzoristica cuantică și spintronică 
moleculară. Într-un studiu recent am propus protocolul de tip turnstile pentru un sistem cuantic 
hibrid (de ex. un fir cuantic cuplat la un nanorezonator). Pe baza calculelor teoretice am arătat 
că regimul turnstile permite un control precis al cuplajului electron-vibron. Mai precis, 
încărcarea/descărcarea periodică a sistemului cu un număr întreg de electroni activează 
cuplajul electron-vibron pe ciclul de încărcare și îl dezactivează complet pe ciclul de 
descărcare. Generarea/reducerea numărului de cuante vibronice este asociată cu 
încălzirea/răcirea sistemului. Mai mult, ciclurile de încărcare/descărcare specifice regimului 
turnstile induc o variație periodică a deplasării nanorezonatorului.  
 
Ca predicție relevantă pentru experimente viitoare, am arătat că amplitudinea peak-urilor 
curenților tranzitorii scade pe masură ce cuplajul electron-vibron crește. Mai mult, pe masură 
ce ciclurile de încălzire/răcire vibronică tind spre un regim cuasistaționar, amplitudinea peak-
urilor converge la o valoare constantă (mai precis, după multe cicluri turnstile, amplitudinea 
nu mai depinde de ciclul căruia îi corespunde). Rezultatele se regăsesc în articolul “Quantum 
turnstile regime of nanolectromechanical system” publicat în Physical Review B 101, 165409 
(2020). 
 
2. Analiza zerourilor conductanței în dot-uri cuantice de grafenă și în rețele bipartite 
Grafena, asemeni tuturor rețelelor bipartite, poate fi descrisă prin două sub-rețele discrete (A 
și B) cu elemente de hopping doar între site-urile sub-rețelelor A-B. Proprietățile de transport 
ale grafenei depind însă și de modul de conectare al terminalelor sursă-drenă. Din rezultatele 
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teoretice anterioare [1, 2] se știe că dacă firele sunt conectate la aceeași sub-rețea (A-A sau 
B-B) conductanța se anulează în regim de half-filling (semi-umplere). Problema pe care am 
considerat-o a constat în identificarea anulării conductanței în urma interferenței cuantice. 
Asemenea zerouri ale conductanței sunt independente de tăria cuplajului cu fire, spre 
deosebire de cazul obișnuit în care valorile mici ale conductanței în regim off-rezonant depind 
de cuplajul cu fire. Rolul acestor zerouri în nano-tranzistori, comutatori de curent și în general 
în proiectarea de circuite cuantice este deosebit de important.  
 
Rezultatul principal extinde studiile anterioare, demonstrând posibilitatea anulării 
conductanței între fire conectate la sub-rețele diferite (A-B). Această situație este de interes 
deoarece poate fi întâlnită atunci când firele sunt conectate la margini arm-chair opuse. 
Suplimentar, s-a arătat și că zerourile A-B au o robustețe înaltă, fiind invariante la orice 
perturbație acționând pe un singur site. De asemenea, faza transmitanței (asociată cu variația 
fazei funcției de undă electronice de împrăștiere) suferă un salt de Pi în cazul zerourilor A-A 
ale conductanței, dar nu și în cazul zerourilor A-B.  Lucrarea a fost publicată în Phys.Rev. B 
101, 235318 (2020) 
[1] T. Tada and K. Yoshizawa, Chem.Phys.Chem. 3, 1035 (2002). 
[2] M. Nita, M. Tolea, and B. Ostahie, pss- RRL 8, 790 (2014). 
 
Denumire grup: Grupul de Știința Suprafețelor și Interfețelor 
 
Șef de grup: Cristian Mihail Teodorescu, doctor abilitat 
 
Structura de personal: 3 CS1, 4 CS2, 9 CS3, 1 IDT3, 2 CS, 8 ACS, 3 tehnicieni, total = 31 
 
Direcții principale de cercetare: 

 Analiza suprafețelor și interfețelor prin spectroscopii de fotoelectroni (XPS‒ESCA, 
ARUPS, spin-resolved PES, PED), difracție de electroni in situ (LEED, RHEED), AES, 
microscopie de baleiaj cu efect tunel STM‒STS, spectromicroscopie de fotoelectroni 
(LEEM‒PEEM) 

 Preparare de suprafețe, straturi subțiri și heterostructuri prin epitaxie din fascicul 
molecular (MBE); 

 Cataliză eterogenă: sinteze chimice, catacterizări reacții (GC‒MS, TPD, TPR, TPO, BET, 
chemosorbție în puls, Raman). 

 Tematici noi: 
 Analiza suprafețelor feroelectrice, curburi de bandă în heterostructuri; 
 Reacții moleculare la suprafețe feroelectrice; 
 Proprietăți de conducție în plan în sisteme 2D pe suprafețe feroelectrice; 
 Nanoreactori 2D', reacții moleculare cu reactanții stabilizați între grafenă și substrat; 
 Asimetrie de spin în structura de bandă a sistemelor 2D; 
 Fotocatalizatori cu joncțiuni interne; 
 Structuri multiferoice cu interacțiune de schimb indirect sau intermediate de acumulări 

de sarcină; 
 Dezvoltări teoretice în domeniul straturilor subțiri feroice (feroelectrice, 

feromagnetice); 
 Dezvoltări de noi dispozitive operând în vid ultraînalt (celule de depunere, 

evaporatoare, manipulatoare de probe); 
 Dezvoltări de pachete software pentru analiza datelor. 

 
Infrastructură 
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1. Un cluster complex de știința suprafețelor și interfețelor (Specs, Fig. 1), conținând: (i) o 
instalație de măsurători prin spectroscopie de fotoelectroni (XPS, ESCA, UPS, AES); (ii) o 
instalație de preparare a probelor prin epitaxie din fascicul molecular (MBE) dotată și cu 
posibilități de monitorizare prin difracție de electroni lenți (LEED) și rapizi (RHEED), 
spectroscopie de electroni Auger (AES) și analiza gazului din incintă prin spectrometrie de masă; 
(iii) o instalație de microscopie și spectroscopie de baleiaj cu efect tunel (STM/STS); (iv) sas de 
introducere rapidă a probelor și posibilități de stocare a acestora în ultravid. 
2. O instalație de spectroscopie de fotoelectroni cu posibilități de analiză pe arie restrânsă 
(rezoluție laterală 2 m) și schimbarea automatizată a probelor / pozițiilor de măsură, cuplată 
la o celulă de reacție la temperatură și presiune ridicată (Kratos, Fig. 2). 
 
3. Un cluster complex de știința suprafețelor și interfețelor (Specs, Fig. 3), delocalizat pe linia 
de fascicul SuperESCA la facilitatea de radiație de sincrotron Elettra din Trieste (Combined 
Spectroscopy and Microscopy on a Synchrotron – CoSMoS), conținând: (i) o instalație de 
măsurători prin spectroscopie de fotoelectroni (XPS, ESCA, UPS, AES) cu rezoluție unghiulară și 
de spin (ARPES, XPD, ARUPS, SR-UPS); (ii) o instalație de preparare a probelor prin epitaxie din 
fascicul molecular (MBE) dotată și cu posibilități de monitorizare prin difracție de electroni 
lenți (LEED) și rapizi (RHEED) și prin spectroscopie de electroni Auger (AES) și analiza gazului 
din incintă prin spectrometrie de masă; (iii) o instalație de microscopie și spectroscopie de 
baleiaj cu efect tunel (STM/STS); (iv) sas de introducere rapidă a probelor și posibilități de 
stocare a acestora în ultravid. Acestei instalații i se alocă de la Elettra semestrial 5 zile de 
fascicul sincrotron în regimul de „in-house research”, plus 6 zile de fascicul pe bază de proiecte 
de cercetare, rezervate echipelor din România. În afara fasciculului sincrotron, experiențe de 
spectroscopie de fotoelectroni folosind surse convenționale, sau alte experiențe STM/STS, 
LEED, RHEED, Auger, etc. sunt posibile în orice moment, cu condiția deplasării personalului la 
Elettra. 
 
4. O instalație de microscopie de electroni lenți și de fotoelectroni: LEEM – PEEM, micro LEED, 
micro ARUPS (Specs). Instalația este capabilă să realizeze imagistica simultană (adică, fără 
baleiaj) a suprafețelor folosind electroni lenți sau fotoelectroni proveniți din excitarea cu o 
sursă de radiație UV. În modul LEEM, rezoluția laterală este de cca. 5 nm, iar în modul PEEM 
cca. 50 nm. Avantajele folosirii acestei instalații, de exemplu, față de o instalație standard de 
microscopie electronică de baleiaj (SEM) constau în: (i) posibilitatea obținerii imediate de 
imagini, fără scanare, ducând la posibilitatea de realizare de filme, monitorizare în timp real 
a evoluției suprafețelor; (ii) faptul că electronii interacționează cu proba la energie scăzută 
elimină mult din posibilitatea degradării suprafețelor, cum se întîmplă în cazul iradierii cu 
electroni energetici, deci tehnica este mai adecvată pentru probe sensibile; (iii) se poate obține 
informație structurală (de tipul LEED) sau de structură electronică (densități de stări, legi de 
dispersie) la scară nanometrică. 
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Figura 1. Clusterul de știința suprafețelor și interfețelor („sistemul multimetodă” cuplat cu 
MBE), localizat în continuare în INCDFM. Cu roșu, principalele componente (XPS, STM, MBE). Cu 
galben, principalele dispozitive. Alte fotografii din montaj exemplifică presiunea la care se 
lucrează, calitatea spectrelor XPS, o imagine LEED și o imagine STM. Fabricant: Specs, Berlin, 
Germania. 
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Figura 2. Instalația de spectroscopie de fotoelectroni cu posibilități de analiză pe arie 
microscopică și dotată cu celulă de tratare a probelor în condiții de presiune și temperatură 
ridicată (4 bar / 1000 °C). Fabricant: Kratos, Manchester, Marea Britanie. 

 
Figura 3. Clusterul CoSMoS (combined spectroscopy and microscopy on a synchrotron) cuplat 
cu linia de fascicul SuperESCA la Elettra, Trieste. 
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5. Dispozitiv pentru măsurători ale structurii fine extinse a limitei de absorbție de raze X 
(EXAFS). Excitare: Mo K 1 (17479.34 eV), W L 1 (8397.6 eV), putere 3 kW (40 kV, 75 mA); 
monocromatoare Ge(220), Ge(400), Ge(840); detectori: contoare proporționale, detectori cu 
scintilație; măsurători în transmisie sau în fluorescență; software de simulări sau analize. 
Producător: Rigaku, Tokyo, Japonia. 
 
6. Laborator de chimie cu: sticlărie, balanțe, cuve ultrasonare, vortex, bi-distilor de apă, 
reactoare de presiune, sisteme de încălzire și agitare, reactoare fotocatalitice, echipamente 
de securitate, etuvă cu vacuum (Memmert), rotavapor (Heidolph) etc. Dedicat preparării de 
catalizatori și investigării perfomanțelor reacțiilor în domeniul noilor surse de energie. Asistat 
de: (a) Metode analitice pentru identificarea produșilor chimici (cromatograf de gaz cuplat cu 
spectrometru de masă GC-MS QP2010 Ultra, produs de Shimadzu, Japonia). Acest echipament 
dispune de două injectoare, doi detectori (MS și BID), vană de presiune pentru analiză în timp 
real, auto-sampler; detectează compuși gazoși sau din lichide volatile. (b) Sistem de 
caracterizare a materialelor, care utilizează TPD (desorbție programată termic), TPR (reducere 
la temperatură controlată), TPO (oxidare la temperatură controlată), chemosorbție în puls și 
BET într-un singur punct (fizisorbție de azot pentru determinarea suprafeței specifice și a 
dimensiunii porilor). (c) Spectrometrie Raman (AvaRaman 532) și spectrofotometrie UV-Vis-NIR 
(AvaSpec-ULS 2048 L-RS-USB2) pentru monitorizarea reacțiilor, identificarea produșilor, 
detecția și caracterizarea particulelor aflate în suspensie în soluții apoase sau a materialelor 
solide. Surse de iradiere: laser 532 nm în cazul spectrometrului Raman și sursă Xe cu emisie 
între 200 – 1100 nm, pentru spectrofotometrul UV-Vis-NIR. Acesta este dotat cu o sferă 
integratoare  (diametru intern 80 mm), cu celulă de analiză în flux cu racorduri Swagelok și cu 

două lentile de colimare UV-Vis-NIR; operează la temperatură maximă 80 C și presiune 10 bar. 
 
7. Instalație de spectroscopie de electroni Auger produși prin anihilarea pozitronilor, acreditare 
CNCAN în curs. 
 
Servicii oferite: 
1. Tehnici de spectroscopie de fotoelectroni: X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) and 
diffraction (XPD), ultraviolet photoelectron spectroscopy (UPS), angle-resolved UPS (ARUPS), 
spin-resolved ARUPS. 
2. Spectroscopie de electroni Auger (AES), difracție de electroni Auger (AED). 
3. Caracterizarea suprafețelor prin difracție de electroni lenți (LEED) sau rapizi prin reflexie 
(RHEED). 
4. Microscopie de baleiaj cu efect tunel (STM); spectroscopie tunel (STS) la temperatură 
variabilă. 
5. Profilare compozițională în adâncime asistată de XPS sau AES. 
6. Curățarea suprafețelor și sinteza de filme epitaxiale prin epitaxie din fascicul molecular 
(MBE). 
7. Desorbție programată termic a moleculelor de pe suprafețe prin analiza gazului rezidual 
(RGA). 
8. Microscopie de electroni lenți (LEEM) și de fotoelectroni (PEEM), micro-LEED și micro-ARUPS. 
9. Structura fină extinsă a limitei de absorbție de raze X(EXAFS). 
10. Spectroscopie PAES (positron annihilation-induced Auger electron spectroscopy). 
 
Rezultate: 
Proiecte câștigate: 
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1. Proiect PD PN-III-P1-1.1-PD-2019-0763, Laura Elena Abramiuc, Investigarea prin spectro-
microscopie de fotoelectroni a corelațiilor dintre chimia suprafețelor și peisajul polarizării 
suprafețelor feroelectrice. 
2. Proiect TE PN-III-P1-1.1-TE-2019-1969, Florentina Neațu, Reciclarea chimică a PET - o nouă 
cale catalitică heterogenă. 
3. Proiect TE PN-III-P1-1.1-TE-2019-0916, Nicoleta Georgiana Apostol, Adsorbție moleculară și 
reacții sub straturi bidimensionale. 
4. Proiect PCE PN-III-P4-ID-PCE2020-2540, Marius-Adrian Hușanu, Tranzistori Mott cu mobilitate 
ridicată operați prin metoda stratului electronic dublu. 
Număr lucrări publicate: 43 
Număr cereri de brevet: 1 
Număr brevete acordate: 2 
 
Rezultate deosebite: 
1. Sinteza de catalizatori mezoporoși pe bază de SnO2 și Ni cu activitate remarcabilă în reacțiile 
de reducere a oxigenului în medii alcaline [Ș. Neațu, F. Neațu, V. C. Diculescu, M. M. Trandafir, 
N. Petrea, S. Somăcescu, F. Krumeich, J. Wennmacher, A. Knorpp, J. van Bokhoven, M. Florea, 
ACS Applied Materials & Interfaces 12, 18407–18420 (2020).] 
 
2. Eficientizarea activității catalitice a Pd și creșterea dramatică a selectivității prin folosirea 
suporților de tip faze MAX [M. M. Trandafir, F. Neațu, I. Chirică, Ș. Neațu, A. Kuncser, E. 
Cucolea, V. Natu, M. Barsoum, M. Florea, ACS Catalysis 10, 5899–5908 (2020).] 
 
3. În CaMnO3 prin dopare cu Ce se induce tranziție de la izolator la metal fără vreo schimbare 
de fază. Acest material este un prototip pentru domeniul de nișă al “mottronicii”, adică al 
electronicii bazate pe tranziții Mott. S-a pus în evidență coexistența între electroni (lichid 
Fermi) din banda de conducție cu polaroni grei, cu cuplaj puternic, printr-o amplificare a 
interacțiunii electron-fonon atunci când lărgimea sub-benzii ocupate asociate devine 
comparabilă cu energia fononilor [M. A. Hușanu, L. Vistoli, C. Verdi, A. Sander, V. Garcia, J. 
Rault, F. Bisti, L. L. Lev, T. Schmitt, F. Giustino, A. S. Mishchenko, M. Bibes, V. N. Strocov, 
Communications Physics 3, 62 (2020).] 
 
4. Evidența localizării monoxidului de carbon într-un “nanoreactor bidimensional” situat între 
grafenă și un substrat de Pt(001), disponibil pentru reacții ulterioare [N. G. Apostol, I. C. Bucur, 
G. A. Lungu, C. A. Tache, C. M. Teodorescu, Catalysis Today, DOI: 
10.1016/j.cattod.2020.02.006, (2020).] 
 
5. Sinteza și caracterizarea funcțională de fotocatalizatori pentru descompunerea apei cu 
eficiență de peste 1000 ori mai ridicată față de standardul Evonik P25, pe bază de structuri 
ternare de oxizi micști de titan, zinc și nichel, unde semiconductorul activ fotocatalitic este 
degenerat, iar structura prezintă bariere interne [F. Neațu, L. E. Abramiuc, M. M. Trandafir, R. 
F. Negrea, M. Florea, C. M. Teodorescu, Ș. Neațu, ChemCatChem 12, 4642–4651 (2020).] 
 
6. Punerea în evidență a asimetriei de spin în cazul grafenei depuse pe Pt(001) și a scăderii 
acestei asimetrii în urma hidrogenării, explicată prin schimbarea caracterului dopării stratului 
de grafenă [N. G. Apostol, D. Lizzit, G. A. Lungu, A. Nicolaev, C. A. Tache, A. C. Pena, C. M. 
Teodorescu, Phys. Rev. Lett., revision in process after first round of review (2020).] 
 
7. Stabilirea unei corelații între orientarea polarizării feroelectrice și cuplajul polaronic la 
interfața dintre LSMO și un strat cu proprietăți feroelectrice [M. A. Hușanu, D. G. Popescu, F. 
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Bisti, L. Hrib, L. Filip, L. Pintilie, I. Pașuk, R. Negrea, L. Lev, T. Schmitt, A. S. Mishchenko, C. 
M. Teodorescu, V. Strocov, Science Adv., revised version submitted (2020).] 
 
8. Model microscopic al feroelectricității în straturi subțiri pe baza interacțiunii fiecărui dipol 
elementar cu sarcina acumulată la suprafețe și interfețe, permițând dezvoltarea unei teorii 
statistice dincolo de teoria fenomenologică Landau-Ginsburg-Devonshire [C.M. Teodorescu, 
Phys. Chem. Chem. Phys., DOI: 10.1039/D0CP05617K (2020).] 
 
 
 

Laboratorul 40 - Procese optice în materiale nanostructurate 
 

Denumire grup: Grupul de Procese Optice în Materiale Nanostructurate 
 
Șef de grup: Dr. Mihaela Baibarac C.S. I 
 
Structura de personal: 3 cercetători științifici gradul I, 6 cercetători științifici gradul II, 3 
cercetători științifici gradul III, 6 cercetători științifici, 14 asistenți cercetare și un technician 
gradul I. 
 
Direcțiile principale de cercetare ale acestui laborator sunt focalizate pe: i) proprietățile 
optice induse de materialele plasmonice și aplicațiile lor în domeniul eco-nano-tehnologiilor și 
domeniul farmaceutic; ii) procese optice liniare și neliniare ale materialelor compozite bazate 
pe compuși macromoleculari și nanoparticule de carbon (grafenă, inclusiv oxid de grafenă și 
oxid de grafenă redus, nanotuburi de carbon, fulerena, etc.) și respectiv fosforenă și potențiale 
aplicații ale materialelor compozite în  domeniul eco-nanotehnologiilor, sănătății și stocării 
energiei (supercapacitori, baterii reîncarcabile); iii) fotoluminescența materialelor anorganice 
2D și aplicațiile lor în tehnologia informației și stocării energiei; și iv) proprietățile optice ale 
micro/nano-particulelor anorganice și heterostructurilor sale și potențiale aplicații în domeniul 
patrimoniului, sănătății, energiei și optoelectronicii. 
 
Infrastructura relevantă constă dintr-un: i) spectrofotometru UV-VIS-NIR, model Lambda 950, 
Perkin Elmer; ii) spectrofotometrul FTIR, model Vertex 80, Bruker, iii) un spectrofotometru 
FTRaman, model Multiram, Bruker; iv) un Fluorolog FL-3.2.2.1 cu up-grade pentru domeniul 
NIR, Horiba Jobin Yvon, v) un spectrofotometru Raman, model T64000, Horiba Jobin Yvon; vi) 
spectrometru FTIR - SPOTLIGHT 400, Perkin Elmer, vii) un spectrofotometru pentru 
termoluminescență Harshaw TLD 3500, viii) un sistem pentru fotoconducție și caracteristici I-
V; ix) un microscop optic în câmp apropiat - Scanning Near Field Optical Microscope (Multiview 
4000 SNOM/SPM system, Nanonics) cuplat cu microscop de forță atomică (Atomic Force 
Microscope - AFM), x) un spectroflorimetru Fluoromax 4P cu opțiuni de eficiență cuantică și 
colorimetrie, Horiba Jobin Yvon, xi) un sistem pentru măsurarea tensiunii de suprafață a 
unghiului de contact și a densității; xii) instrumente Langmuir-Blodgett, model KSV 2000 și KSV 
5003; xiii) un potențiostat/galvanostat, Voltalab 80, Radiometer Analytical; xiv) un 
potențiostat/galvanostat, Origaflex, Origalys; xv) un echipament pentru depuneri prin 
evaporare în vacuum a materialelor organice; xvi) un echipament pentru spectroscopie 
dielectrică de bandă largă, de la Novocontrol; xvii) un spectro-microscop de infraroșu, Carry 
600, Agilent Scientific; xviii) un sistem pentru rezonanța plasmonilor de suprafață, Reichert; 
xix) un echipament hibrid de tip Magnetron Sputtering – Pulsed Laser Deposition pentru filme 
subțiri și xx) un echipament de transport în fază de vapori pentru dicalcogenice. 
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Echipament pentru rezonanța plasmonilor de 
suprafață Reichert 

 
Spectrofotometru FTRaman,  
MultiRam, Bruker 

 
Echipament “Physical Vapor Transport” pentru 
dicalcogenicele metalelor tranziționale  
 

 
Echipament hybrid de “Magnetron Sputtering – 
Pulsed Laser Deposition” pentru filme subțiri 
 

 
Principalele rezultate obținute în 2020 pot fi cuantificate după cum urmează: i) 6 proiecte 
naționale: 1) POC 58/2016 – director de proiect Dr. M. Baibarac, 2) PCCDI38/2018 – responsabil 
de proiect Dr. M. Baibarac, 3) PCCDI44/2018 – responsabil de proiect Dr. M. Baibarac, 4) PN-III-
P1-1.1-TE-2016-1997 - director de proiect Dr. A. Velea, 5) PCCDI52/2018 – responsabil de 
proiect Dr. C.E. Secu; 6) 22SOL/2020 – responsabil de proiect: Dr. M. Baibarac; ii)  6 proiecte 
internaționale: 1) EEA Grant/2019 – director de proiect: Dr. O. Rasoga,  2) M-ERANET-2D-SPIN-
MED/2019 – director de proiect Dr. A. Velea,  3) MANUNET96/2019 – director de proiect: Dr. M. 
Baibarac; 4) JINR-Theme:04-4-1121-2015 – responsabil de proiect Dr. I. Zgura, 5) JINR-Theme: 
03-4-1128-2017/2022 - responsabil de proiect Dr. A. Stănculescu  și 6) JINR-Theme: 04-4-1133-
2018/2023- responsabil de proiect Dr. M. Baibarac; iii) 7 cereri de brevete depuse la OSIM, iii) 
49 de articole în reviste cotate ISI din care: 15 sunt în categoria Q1, 26 în categoria Q2, 4 în 
categoria Q3 și 4 în categoria Q4; iv) 4 proceeding-uri la conferințe internaționale și v) 1 
capitol de carte publicat în editura Elsevier. 
 
Principalele rezultate deosebite raportate în 2020 sunt: 
1. Studii privind heterostructurile organice cu strat activ hibride și nanostructurate. Studiile au 
arătat că nano-paternarea electrodului de ITO este păstrată independent de raportul donor: 
acceptor non-fulerenic în stratul mixt depus prin Evaporare Laser Pulsata Asistata de Matrice 
(MAPLE) și că a afectat atât transmisia UV-VIS cât și fotoluminescența stratului mixt prin 
reflexiile multiple și particularitățile aranjamentului molecular. Independent de compozitia 
stratului mixt, caracteristicile I-V, trasate la temperatura camerei în întuneric, au evidențiat o 
comportare de contact ohmic (Applied Surface Science 509, Art. Number 145351 (2020)). 
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Caracteristicile I-V sub iluminare ale straturilor subțiri hibride organic-anorganic pe bază de 
ftalocianina de zinc (ZnPc) și nanoparticulelor de ZnO depuse prin MAPLE au evidențiat 
importanța ponderii componentului anorganic asupra parametrilor de performanță ai 
structurilor realizate cu aceste filme hibride, recomandându-le pentru aplicații potențiale în 
domeniul celulelor fotovoltaice (Applied Surface. Scence 503, Art. Number 144317 (2020)]. 
Investigarea straturilor subțiri hibride nanocompozite depuse prin MAPLE pe baza de 
ftalocianină de cobalt (CoPc), fulerenă C60 și nanoparticule de ZnO au arătat că semnătura CoPc 
este dominantă în spectrul UV-VIS, în timp ce semnătura nanoparticulelor de ZnO în spectrul 
de fotoluminescență. Un transfer de sarcină mai eficient între componentele organice și 
anorganice a fost obținut prin adăugarea unei cantități adecvate de nanoparticule de ZnO în 
amestecul de CoPc:C60 (Nanomaterials 10, 468 (2020)). 
 
2. Evidențierea prin studii de fotoluminescență (PL), spectroscopie FTIR și împrăștiere Raman 
a efectului luminii UV asupra fotopolimerizării cationice a fotorezistului negative SU8 în absența 
și în prezența nanotuburilor de carbon cu un perete (SWNT), cu doi pereți (DWNT), cu mai multi 
pereți (MWNT), și cu un perete funcționalizat cu grupări carboxil (SWNT-COOH) (J. Phys. Chem. 
C. 124, 7467, 2020). Rezultatele raportate au demonstrat că: a) indiferent de tipul 
nanoparticulei de carbon,  acestea induc un proces de stingere a PL fotorezistului SU8, înainte 
de expunerea la lumină UV; b) reacția de fotopolimerizare cationică a fosotrezitului SU8 este 
indusă în prezența luminii UVA și UVB; c) SWNT-COOH induce o descreștere a unghiului de legare 
a fotorezistului SU8 pe suprafața nanotuburilor de carbon ca o consecință a formării a noi 
legaturi covalente de tip ester. 
  
3. Evidențierea proprietăților optice ale compozitelor de tip polistiren/oxid de grafenă 
(Molecules 25, 2419, 2020) și poli 5-amino-1-naftol/oxid de grafenă redus (Polymers 12, 1299, 
2020). Polimerizarea radicalică a stirenului în prezența pentanului și oxidului de grafenă (GO) 
conduce la obținerea unor sfere de polistiren acoperite cu GO, a căror proprietăți optice au 
fost evidențiate prin împrăștiere Raman, spectroscopie FTIR, fotoluminescență și microscopie 
electronică de baleiaj. Funcționalizarea covalentă a oxidului de grafenă redus (RGO) cu poli 5-
amino-1-naftol (P5A1N) a fost studiată prin spectroscopie Raman și FTIR. Folosind spectroscopia 
Raman și IR s-a demonstrate ca adsorbția chimică a 1, 4-fenilen diizotiocianat pe filmele 
compozitului P5A1N/RGO conduce la formarea a noi grupări funcționale de tip tiouree. Acest 
studiu deschide noi oportunități în procesele de detecție ale receptorului factorului de creștere 
epidermal. 
 
4. Evidențierea fotodegradării medicamentelor de tip melatonină (Molecules 25, 3820, 2020), 

paracetamol (Molecules, 25, 4571, 2020) și acidului -lipoic (Nanomaterials 10, 2238, 2020).  
Hidroliza melatoninei (MEL) în prezența mediilor bazice a fost studiată prin spectroscopie UV-
VIS și PL. Studiile de spectroscopie UV-VIS au evidențiat prezența punctului isobestic de la 365 
nm, ca rezultat a formării produșilor de reacție. Principalele argumente raportate pentru 
produșii reacției MEL cu NaOH au fost: a) prezența liniilor Raman de la 624, 1756 și 3002 cm-1 
provenind de la CH3COONa; ii) benzile IR de la 881 și 3531 cm-1 sunt atribuite grupărilor amină 
existente în 5-metoxitriptamina și c) banda de la 400 eV în spectrul XPS N1s confirmă prezența 
legăturii NH în alchilamină. În cazul paracetamolului, sub iradiere la 320 nm intensitatea benzii 
de PL din domeniu spectral 340-550 nm, scade prin expunerea medicamentului la lumină UV. 
Interacția chimică a paracetamolului cu soluții de NaOH 0.001 și 0.3 M induce o creștere 
graduală a intensității spectrelor de PL și de excitare a PL (PLE) prin expunerea la lumină UV 
timp de 140 min. Conform studiilor de spectroscopie Raman și FTIR, aceste modificări spectrale 
sunt rezultatul formării p-aminofenolului și acetatului de sodiu. Studiile de PL au demonstrat 
că procesul de fotodegradare are loc și în prezența excipienților. Pentru cazul particular al 
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fotodegradării acidului -lipoic în prezența nanoparticulelor de Ag și Au, un proces de inhibare 
a fost demonstrat a avea loc în prezența oxidului de grafenă redus.  
 
5. Investigarea citotoxicității asupra celulelor fibroblaste umane a compozitelor pe bază de 
ZnO-CdS și a biocompozitelor de AgZnO nanoparticule (NPs) (Materials 2020, 13, 182). 
Compozitele ZnO-CdS obținute au prezentat un efect antioxidant mediu, activitate biocidă 
împotriva Escherichia coli, iar un rezultat foarte important este acela de a nu fi toxice (la 
concentrații mai mici de 0,05 mg / mL pentru compozite cu o cantitate mică de CdS) pentru 
celulele fibroblaste umane. Proprietățile biologice (activitatea antibacteriană și 
citotoxicitatea) ale nanoparticulelor metalice și semiconductoare (Ag NPs, ZnO NPs și AgZnO 
NPs), fito-sintetizate folosind extracte vegetale apoase din: Caryophyllus aromaticus L. 
(cuișoare) și Citrus reticulata L. (mandarină) (Nanomaterials 2020, 10, 2146). Compozitele 
obținute au prezentat activitate biocidă împotriva Staphylococcus aureus și biocompatibilitate 
(pe celulele BJ ale fibroblastelor umane) și nu au afectat celulele roșii din sânge. În plus, un 
rezultat important este că prezența Ag în materialele compozite a îmbunătățit acțiunea 
bactericidă a acestor nanomateriale împotriva celui mai comun agent patogen nosocomial, 
Staphylococcus aureus. 
 
 

Laboratorul 50 - Structuri atomice și defecte în materiale avansate 
 

Denumire grup: Grupul de Structuri Atomice și Defecte în Materiale Avansate (LSADMA) 

Șef de laborator: Dr. Corneliu Ghica C.S. I 

Structura de personal  

LSADMA cuprinde un număr de 36 de cercetători și personal tehnic, incluzând 22 cercetători 
atestați (6 CS1, 5 CS2, 9 CS3, 2 CS), 8 asistenți de cercetare (7 doctoranzi, 1 masterand), 3 
ingineri și 3 tehnicieni.   

Direcții principale de cercetare 

1. Dezvoltarea și implementarea unor tehnici și metode avansate, cu caracter de unicitate la 
nivel național și regional european, privind caracterizarea proprietăților fizico-chimice ale 
materialelor avansate, însoțită de consolidarea expertizei recunoscută la nivel mondial. 

a. Studiul aprofundat al proprietăților microstructurale ale materialelor avansate sub 
formă de nanostructuri (pulberi, nanofire), filme subțiri, ceramici și aliaje speciale 
folosind tehnici avansate de microscopie electronică analitică TEM/SEM precum 
imagistica la rezoluție atomică (HRTEM, HAADF STEM), cartografierea chimică la scară 
atomică (HRSTEM EELS), tomografie cu electroni, cartografie structurală (SEM-EBSD, 
difracția de electroni cu precesie). 

b. Investigații RES în multifrecvență și multirezonanță a defectelor punctuale 
paramagnetice intrinseci sau induse de impurități, precum și defectelor induse de 
radiații în izolatori și semiconductori de bandă interzisă largă, în stare masivă sau ca 
material nanostructurat. 

2. Sinteza și caracterizarea proprietăților fizico-chimice ale unor noi clase de materiale 
funcționale avansate cu aplicabilitate în cadrul unor domenii de maximă actualitate la nivel 
național și global. 

a. Investigarea mecanismelor fizico-chimice care stau la baza procesului de detecție în 
materialele nanostructurate pentru aplicații în senzori de gaze. 
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b. Straturi subțiri din materiale avansate pentru industria microelectronică cu un larg 
spectru de aplicabilitate în domenii cu impact la nivel global: mediu, securitate, spațiu, 
biomedical, securitate alimentară. 

c. Cercetări interdisciplinare privind interacții celulare și non-celuare in vitro precum și 
aplicații biomedicale ale nanomaterialelor anorganice și ale nanostructurilor hibrid. 

Infrastructura de cercetare 

 

a. Spectrometru RES Bruker în banda X în regim pulsat cu accesorii ENDOR; 
b. Spectrometru RES Bruker în undă continuă în banda Q cu accesorii ENDOR; 
c. Sistem de măsurători electrice sub atmosferă controlată cu ajutorul unei stații de mixare a 
gazeor. 
d. Microscop electronic analitic de înaltă rezoluție JEM 2100; 
e. Sistem dual SEM-FIB Tescan Lyra III; 
f. Echipament de depunere de straturi subțiri prin pulverizare cu magnetron, cu  AES, LEED și 
elipsometrie in situ; 
g. Echipament de procesare termică rapidă (RTA, RTO si RTN), cuptor cu 3 zone de temperatură 
pentru PVD; 
h. Standuri de măsurări electrice și fotoelectrice,  măsurări Hall și de magnetorezistență. 
 

Dintre cele mai importante echipamente de cercetare utilizate în cadrul laboratorului 
menționăm: microscop electronic analitic (HRTEM/HRSTEM) prevăzut cu corector al aberației 
de sfericitate în modul STEM (rezoluție spațială sub 1 Ångström) și unități microanalitice EDS și 
EELS; microscop electronic analitic de înaltă rezoluție pentru tomografie cu electroni și 
experimente in situ la temperaturi înalte și criogenice; sistem dual analitic SEM-FIB folosit atât 
pentru investigații morfostructurale și microanalitice (SEM, EDS, EBSD) cât și pentru procesarea 
avansată a materialelor la scară micro și nanometrică cu ajutorul unui fascicul de ioni Ga+; 
echipamente specializate pentru prepararea probelor TEM/SEM prin subțiere și șlefuire 

 a 
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mecanică, ionică și electrochimică; spectru RES în undă continuă în banda X (9.8 GHz) cu 
accesorii pentru temperatură variabilă în domeniu 80 - 500 K;  spectrometru RES în undă 
continuă în banda Q (34 GHz) cu accesorii ENDOR (Electron Nuclear Double Resonance) și 
temperatură variabilă în domeniul 5 - 300 K; spectrometru RES în pulsuri în banda X (9.7 GHz) 
cu accesorii pentru ENDOR în pulsuri, ELDOR (Electron Electron Double Resonance) în pulsuri si 
temperatură variabilă 5 - 300 K; lichefactor de He automat cu sistem de recuperare a heliului; 
stație de mixare a gazelor și echipamente pentru măsurători electrice pentru testarea 
materialelor în atmosferă controlată; echipamente de laborator specializate pentru sinteze 
chimice hidrotermale și prin coprecipitare; echipament de pulverizare cu magnetron pentru 
depuneri de straturi subțiri, prevăzut cu tehnici de analiză in situ a suprafeței prin 
spectroscopie de electroni Auger (AES) și difracție de electroni de energie joasă (LEED) & 
monitorizare elipsometrică in situ în timp real; echipament de procesare termică rapidă RTP 
pentru tratamente termice (RTA), oxidare și nitrurare; cuptor orizontal cu 3 zone de 
temperatură pentru tratamente termice și depunere fizică în fază de vapori (PVD); standuri de 
măsurări electrice, feroelectrice și fotoelectrice, măsurări Hall și de magnetorezistență. 

Facilitățile HRTEM și RES sunt incluse în rețeaua Central-Europeană de infrastructuri de 
cercetare CERIC (http://www.c-eric.eu/) încă de la înființarea acesteia în 2014. INCDFM-
LSADMA este o entitate reprezentativă și o facilitate partnereră în cadrul CERIC din partea 
României, alături de laboratoare avansate din institute de cercetare și universități din Austria, 
Cehia, Croația, Italia, Polonia, Slovenia și Ungaria. 

Servicii oferite 

În afara activităților de cercetare științifică dezvoltate în cadrul proiectelor naționale și 
europene, LSADMA oferă o gamă largă de servicii de cercetare către partneri din domeniul 
public și privat din țară și străinătate: 

1. Caracterizare morfologică FEG-SEM de înaltă rezoluție a materialelor avansate, de la 
nanopulberi și nanofire la materiale masive ceramice sau metalice; 

2. Caracterizarea microstructurală a materialelor nanostructurate (pulberi, nanofire), filme 
subțiri, ceramici, aliaje prin TEM/HRTEM și SEM; 

3. Determinarea compoziției chimice elementale prin EDS; 

4. Cartografie chimică elementală până la scară nanometrică prin SEM-EDS și STEM-EDS; 

5. Caracterizarea prin RES în multifrecvență a materialelor izolatoare și semiconductoare, 
masive sau nanostructurate privind:  

- determinarea naturii, concentrației, localizării, mecanismului de formare și stabilității 
centrilor paramagnetici (defecte intrinseci, impurități, defecte de iradiere, radicali, etc.); 

- investigarea transformărilor chimice, a tranzițiilor de fază structurale sau magnetice; 

- detectarea și caracterizarea radicalilor în materiale cu aplicații biomedicale folosind metoda 
capturii de spin; 

6. Simulare controlată de atmosfere de gaze toxice și explozive (CO, CH4, NO2, H2S, NH3, SO2) 
pentru testarea și calibrarea senzorilor de gaze comerciali; calibrare Temperatură = f(Tensiune) 
în scopul optimizării puterii consumate pentru substrate și senzori de gaze; 

7. Depuneri de straturi subțiri și de structuri multistrat prin pulverizare cu magnetron: 
materiale dielectrice (SiO2, TiO2, ZrO2, HfO2, Al2O3, Si3N4) și semiconductori (Si, Ge, SiGe, 
SiGeSn); 

http://www.c-eric.eu/
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8. Tratamente termice rapide (RTA) și oxidări controlate (RTO) în echipamentul de procesare 
termică rapidă RTP (plachete de maxim 3 inch), la temperaturi de 200 – 1250 oC cu rampe de 
până la 200 oC/s și în flux de gaz (N2, O2, Ar și H2) și tratamente termice în cuptorul orizontal 
cu 3 zone de temperatură la temperaturi până la 1200 °C în vid sau flux de Ar, N2; 

9. Caracterizare electrică la întuneric/iluminare, investigații Hall și modelarea curbelor 
experimentale curent-tensiune (I–V) la diferite temperaturi T, în curent continuu și alternativ, 
capacitate-tensiune (C–V), capacitate-frecvență (C–f), capacitate-timp (C–t), polarizare-
tensiune (P–V), I–T și R–T la diferite tensiuni aplicate; caracteristici spectrale ale fotocurentului 
(I–λ) în regim de lumină modulată și continuă; măsurători Hall: caracteristici V-I funcție de 
curent, câmp magnetic și temperatură. 

În calitate de partneri CERIC, efectuăm investigații TEM și RES în cadrul proiectelor depuse 
semestrial de cercetători din Europa și nu numai. Procesul de evaluare tehnică și științifică 
garantează accesul pe baze competitive la cca. 50 instalații experimentale disponibile în cadrul 
CERIC. LSADMA găzduiește în medie 6 echipe internaționale de cercetători anual, contribuind 
semnificativ la creșterea vizibilității internaționale și a prestigiului științific al INCDFM. 

Rezultate semnificative obținute în anul 2020 

Activitatea științifică a LSADMA în 2020 s-a desfășurat în cadrul a 5 proiecte conduse sau 
coordonate de membrii laboratorului (TE 30/2018-20, TE 19/2018-21, PD 39/2018-20, PCCF 
7/2018-22, 46PCCDI/2018). De asemenea, în cadrul competițiilor naționale de proiecte, 5 
proiecte au fost acceptate la finanțare în 2020: PED 280 / 2020, PED 531/2020, PD 11 / 2020, 
PN-III-P4-ID-PCE-2020-1673, PN-III-P4-ID-PCE2020-0506. Cercetările derulate în cadrul 
laboratorului au contribuit la publicarea în decursul anului 2020 a 46 articole științifice indexate 
ISI și 4 de participări la conferințe științifice online, în condițiile anulării evenimentelor publice 
din motive de pandemie COVID-19. Menționăm numai două dintre rezultatele științifice 
semnificative obținute în decursul anului 2020: 

1. Descrierea mecanismelor fizico-chimice ale procesului de detecție în cazul senzorilor de gaze 
chemorezistivi pe bază de SnO2 dopat cu In și decorați cu nanoparticule de Pd realizați în cadrul 
laboratorului. Printr-o caracterizare aprofundată din punct de vedere microstructural și 
funcțional, s-a reușit corelarea proprietăților structurale la scară nanometrică și chiar atomică, 
evidențiate prin tehnici avansate de microscopie electronică analitică de înaltă rezoluție, 
spectroscopie electronică paramagnetică, spectroscopie de fotoelectroni X și difracție de raze 
X, cu sensibilitatea selectivă la gaze toxice (CH4, NH3, SO2, NO2 și amestec CO/NO2) determinată 
prin măsurători electrice în condiții operando. 

2. Obținerea și caracterizarea straturilor subțiri pe bază de nanocristale de SiGe înglobate în 
matrice de SiO2 pentru fotodetectori sensibili în domeniul vizibil și infraroșu de lungimi de undă 
mici (SWIR, 1−3 μm). Studii microstructurale prin microscopie electronică de înaltă rezoluție și 
spectroscopie Raman corelate cu măsurători electrice și fotoelectrice au evidențiat influența 
compoziției relative Si:Ge și a temperaturii tratamentului termic asupra morfologiei și structurii 
filmelor precum și a consecințelor acestora asupra proprietăților de fotoconducție în sensul 
extinderii domeniului de sensibilitate de la vizibil la domeniul SWIR.  

6.2.  Laboratoare de încercări (testare, etalonare etc.) acreditate / neacreditate; 
Este în curs de acreditare un laborator de analize morfo-structurale și compoziție elementală, 
cu 3 metode de încercare: difracție de raze X (XRD) pentru analiza structurală; microscopie 
electronică de baleiaj (SEM0 pentru analize morfologice și de dimensiune; spectroscopie de 
fotoelectroni generați cu raze X (XPS) pentru analize de compoziție elementală. 

6.3.  Instalații și obiective speciale de interes național; 
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Reţea naţională de instalaţii complexe de tip XPS/ESCA, inclusă în HG Nr. 786/2014 privind 
aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din 
fondurile Ministerului Educaţiei Naţionale. 
Rețeaua cuprinde: 

1. Instalaţia de spectroscopie de fotoelectroni VG-ESCA Mk II, în curs de up-gradare prin 
achiziţia unui nou analizor de electroni Phoibos 100 Classic, valoare inclusiv up-grade cca. 250 
000 Euro. 
2. Clusterul de ştiinţa suprafeţelor şi interfeţelor MBE-STM-SARPES, incluzând instalaţia de 
epitaxie din fascicul molecular (MBE), instalaţia de microscopie cu efect tunel (STM) şi 
instalaţia de spectroscopie de fotoelectroni cu rezoluţie unghiulară şi de spin (SARPES), 
valoare totală estimată 1 100 000 Euro. Această instalaţie este în prezent delocalizată la 
Elettra, Trieste. 
3. Sistemul multimetodă XPS-AES-STM, suplimentat cu o incintă pentru epitaxie din fascicul 
molecular, valoare totală estimată 900 000 Euro. 
4. Instalaţia de microscopie de electroni lenţi şi de fotoelectroni (LEEM-PEEM), valoare totală 
estimată 800 000 Euro. 
 

6.4.  Instalații experimentale / instalații pilot; 
Instalații experimentale importante (valoare peste 100.000 lei): 

DENUMIRE   
U/M  

CANTITĂŢI  

PREŢ VALOAREA 
CONTABILĂ 
INCL. TVA 

DATA 
PUNERII ÎN 
FUNCȚIUNE 

  NUMĂR UNITAR 

  INVENTAR FAPTICE SCRIPTICE INCL. TVA 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Sistem Măsură și Analiză 
HERA-DLTS 14819 Buc. 1 1 281,812.00 281,812.00 2009/12 

Sistem Mas.a Propr. 
Feroelectrice 14637 Buc. 1 1 310,321.81 310,321.81 2009/08 

Stație Testare la Temp. 
Joase 14804 Buc. 1 1 440,581.57 440,581.57 2009/09 

Stand Mas. Linii 
Dimensionalit. 16068 Buc. 1 1 480,011.41 480,011.41 2010/11 

Criostat optic Janis CCS-
150 + Acces. 21523 Buc. 1 1 116,360.82 116,360.82 2012/06 

Analizor Vectorial + 
Panouri ABS 15332 Buc. 1 1 2,265,077.85 2,265,077.85 2010/05 

Analizor  Vectorial de 
rețele 5005 Buc. 1 1 750,000.00 750,000.00 2008/08 

Analizor Vectorial rețele 
accesorii 50052 Buc. 1 1 151,637.97 151,637.97 2006/12 

Extensie Analizor 
Vectorial + Accesorii 10195 Buc. 1 1 294,670.63 294,670.63 2008/03 

Stand de Măsură cu 
Microsonde 13485 Buc. 1 1 269,844.00 269,844.00 2008/12 

Instalație de depunere 
straturi subțiri 25425 Buc. 1 1 867,641.95 867,641.95 2013/01 

Laser Continuu 13114 Buc. 1 1 344,440.25 344,440.25 2008/11 

Analizor de Impedanță  
4294 A 9540 Buc. 1 1 117,795.75 117,795.75 2006/07 
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Analizor Emisferic de 
En. (XPS) 9120 Buc. 1 1 344,285.27 344,285.27 2007/12 

Evaporator cu Fascicul 
Electronic 13468 Buc. 1 1 173,557.30 173,557.30 2008/12 

Instal.Complexă pt. XPS, 
AES, STM 14252 Buc. 1 1 2,009,670.93 2,009,670.93 2009/07 

Incintă MBE pt. 
semicond.III-IV cu acces. 21973 Buc. 1 1 361,052.46 361,052.46 2012/07 

Monitor Multigaz Tip 
1314 -5 10787 Buc. 1 1 143,086.00 143,086.00 2008/05 

Spectroelipsometru 10126 Buc. 1 1 673,021.56 673,021.56 2008/03 

Sistem de Calcul 
Numeric (cluster de 
calc) 17573 Buc. 1 1 198,263.60 198,263.60 2011/08 

Microscop de Forță  
Atomică 11455 Buc. 1 1 625,869.18 625,869.18 2008/06 

Sistem SPM-Microscop de 
Forță 16157 Buc. 1 1 954,125.00 954,125.00 2010/11 

Sist. de Măsurat. El. in 
Câmp Mag. 13219 Buc. 1 1 206,554.00 206,554.00 2008/12 

Microscop Optic pt. 
Polarizare 10698 Buc. 1 1 153,510.00 153,510.00 2008/05 

Potențiostat / 
Galvanostat 8058 Buc. 1 1 138,266.31 138,266.31 2007/09 

Sistem depunere prin 
pulverizare Gama 13585 Buc. 1 1 884,647.40 884,647.40 2009/02 

Echip. de Pulveriz. cu 
Magnetron 14669 Buc. 1 1 2,215,855.50 2,215,855.50 2009/09 

Elipsometru WOOLHAM  
M2000 16070 Buc. 1 1 443,555.98 443,555.98 2010/11 

Instalație de tratament 
termic rapid 24551 Buc. 1 1 318,478.04 318,478.04 2012/12 

Microscop El.JEOL 200 
CX+Det.EDS 68230 Buc. 1 1 162,464.40 162,464.40 2006/12 

Cameră Digitală Olimpus 
+ Soft ITEM 8374 Buc. 1 1 135,271.60 135,271.60 2006/05 

Generator HIT6 Trat. 
Termice+Acces. 7059 Buc. 1 1 106,872.60 106,872.60 2006/03 

Ap. Melt Spinner SC 
Buhler 8597 Buc. 1 1 177,136.02 177,136.02 2007/10 

Dispoz. transf. termic în 
câmp mag. alter. 22919 Buc. 1 1 83,363.34 83,363.34 2012/10 

Sistem Microscopie  FTIR 12734 Buc. 1 1 427,820.23 427,820.23 2008/10 

Echipament PLD 
WORKSTATION 11308 Buc. 1 1 1,333,035.00 1,333,035.00 2008/06 

Stație de depunere  PLD 24870 Buc. 1 1 586,385.96 586,385.96 2013/01 

Calorimetru Diferențial 
Inv.+Dot. 2089 Buc. 1 1 124,547.00 124,547.00 2004/12 

Calorimetru NETZSCH  
Baleiaj 7622 Buc. 1 1 158,141.83 158,141.83 2006/04 

Instalație de Mas. a 
Propriet. Termice 10150 Buc. 1 1 280,000.00 280,000.00 2008/03 

Spectrometru de Masă 11971 Buc. 1 1 256,616.00 256,616.00 2008/09 
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Difractometru Raze X D 
8 ADVANCE 47712 Buc. 1 1 868,502.00 868,502.00 2006/12 

Instalație depunere 
straturi subțiri 12208 Buc. 1 1 128,446.00 128,446.00 2008/09 

Instalație Sinterizare 
Spark Plasma 10517 Buc. 1 1 584,524.80 584,524.80 2008/05 

Cuptor Microunde pt. 
Sintetizare 13700 Buc. 1 1 322,881.15 322,881.15 2009/02 

Instalație de Sinteză a 
Probelor 14363 Buc. 1 1 784,279.00 784,279.00 2009/08 

Cameră Curată 15333 Buc. 1 1 608,820.80 608,820.80 2010/05 

Instalație de 
Nanolitografie - SEM 16158 Buc. 1 1 785,713.50 785,713.50 2010/11 

Instalație de 
Fotolitografie 16066 Buc. 1 1 957,361.30 957,361.30 2010/11 

Sistem DUAL  SEM-FIB + 
Accesorii 16605 Buc. 1 1 2,093,129.60 2,093,129.60 2010/12 

Suport Poziționare pt. 
Inst. SEM 16657 Buc. 1 1 596,296.10 596,296.10 2011/02 

Instalație de Metalizare 16768 Buc. 1 1 619,140.00 619,140.00 2011/03 

Instalație de Metalizare 16769 Buc. 1 1 619,140.00 619,140.00 2011/03 

Stație de masură a 
proprietăților electrice 24951 Buc. 1 1 360,840.00 360,840.00 2013/01 

Detector Raze X cu 
Accesorii 13457 Buc. 1 1 198,731.01 198,731.01 2008/12 

Spectropolarimetru  J 
815 12639 Buc. 1 1 302,249.60 302,249.60 2008/10 

Spectroradiometru 21674 Buc. 1 1 135,160.00 135,160.00 2012/07 

Spectrofotom. de 
Fluorescență 14630 Buc. 1 1 2,108,180.19 2,108,180.19 2009/09 

Sist. Criostatic + Încălz. 
Vidare 10095 Buc. 1 1 190,000.00 190,000.00 2008/03 

Sist. Măs. Param. 
Dielectrici 10094 Buc. 1 1 590,000.00 590,000.00 2008/03 

Criomagnet fără Agent 
Răcire 9585 Buc. 1 1 795,255.44 795,255.44 2006/12 

Sistem Mas. Rezistivit. 
Efect HALL 10046 Buc. 1 1 149,000.00 149,000.00 2008/03 

Strung paralel com. 
Numerică 13173 Buc. 1 1 182,676.36 182,676.36 2008/11 

Criostat Mossbauer 
Circuit Închis 12312 Buc. 1 1 346,811.00 346,811.00 2009/02 

Stație pt. Lichefiere 
Heliu 16679 Buc. 1 1 484,598.50 484,598.50 2011/02 

Microscop El. JEM  ARM 
+ Acces. 16548 Buc. 1 1 9,496,756.84 9,496,756.84 2010/12 

Physisorption  ASAP 2020 15419 Buc. 1 1 447,588.74 447,588.74 2010/08 

Sistem Automatizat Măs. 
Ciclice 10382 Buc. 1 1 217,000.00 217,000.00 2007/12 

Stație de Lucru în 
Atmosferă Inertă 12571 Buc. 1 1 125,776.79 125,776.79 2008/09 

Criostat cu Magnet 
Supraconductor 5065 Buc. 1 1 1,237,911.50 1,237,911.50 2007/10 
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Sist. Complex de Mas. 
SQUID-MPMS 16069 Buc. 1 1 4,069,974.82 4,069,974.82 2010/11 

Centrală Termică + 
Piese Schimb 77873 Buc. 1 1 133,272.34 133,272.34 2003/01 

Laser cu Kripton  RK  
TECH 7914 Buc. 1 1 112,681.58 112,681.58 2007/08 

Sistem Termometric 
operând pe interval 
adaptabil la RAMAN 23008 Buc. 1 1 101,850.63 101,850.63 2012/10 

Microscop RAMAN 14642 Buc. 1 1 1,009,675.02 1,009,675.02 2009/09 

Spectrofotometru UV / 
VIS /NIR 4967 Buc. 1 1 139,189.06 139,189.06 2006/12 

Spectrometru  RAMAN  
RFS-100 5524 Buc. 1 1 427,712.11 427,712.11 2005/11 

Microscop FT + Soft pt. 
RFS + Ob 7347 Buc. 1 1 163,803.68 163,803.68 2006/03 

Spectrofotometru FTIR + 
Accesorii 2100 Buc. 1 1 150,553.00 150,553.00 2006/12 

Incintă Epitaxie în 
Fascicol 13466 Buc. 1 1 565,516.68 565,516.68 2008/12 

Dispozitiv Difracție 
Electroni 9973 Buc. 1 1 133,000.00 133,000.00 2008/03 

Sursă Raze X  XR-50 12841 Buc. 1 1 104,670.06 104,670.06 2008/11 

Incintă Măsurători și 
Analize 13527 Buc. 1 1 113,623.76 113,623.76 2008/12 

Microscop cu Efect 
Tunel + Acces. 13882 Buc. 1 1 548,336.47 548,336.47 2009/05 

Sistem de Pompaj Varian 
+ Pfeiffer 15581 Buc. 1 1 196,496.04 196,496.04 2010/09 

Valiză de transfer probe 
sub ultravid 652013 Buc. 1 1 145,701.39 145,701.39 2014/03 

Inst. Spectroscopie 
Electroni 14699 Buc. 1 1 2,236,372.10 2,236,372.10 2009/09 

Manipulator de Probe 
pt. MBE 16682 Buc. 1 1 158,021.25 158,021.25 2011/02 

Sursă cu Descarcare în 
Plasma  RF 16683 Buc. 1 1 147,486.50 147,486.50 2011/02 

Criostat cu circuit închis 
model CS204PB 522016 Buc. 1 1 172,326.67 172,326.67 2016/11 

Extindere Difrac. de 
Raze X D8Advance 25150 Buc. 1 1 183,668.80 183,668.80 2013/01 

Difractometru de Raze X 10317 Buc. 1 1 391,778.59 391,778.59 2008/03 

GLOVE  BOX 13111 Buc. 1 1 191,777.43 191,777.43 2008/11 

Sistem Depunere prin 
Evaporare 13464 Buc. 1 1 974,575.66 974,575.66 2008/12 

Sist. Integrat LANGMUIR-
BLODGET 13492 Buc. 1 1 127,687.00 127,687.00 2008/12 

Microscop Optic cu 
Scanare 13679 Buc. 1 1 726,080.00 726,080.00 2009/02 

Instalație Microscopie 
LEEM 15909 Buc. 1 1 3,579,569.48 3,579,569.48 2010/10 

Microscop El. de Baleiaj 
+ Accesorii 9920 Buc. 1 1 1,057,345.00 1,057,345.00 2008/05 
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Spectrometru de 
fluorescență 13911 Buc. 1 1 301,234.32 301,234.32 2009/05 

Microscop de 
fluorescență mot. 9691 Buc. 1 1 132,033.84 132,033.84 2006/09 

Spectrofotometru  UV-
VIS  VARIAN 10649 Buc. 1 1 278,000.00 278,000.00 2008/03 

Spectrofluorimetru  
Fluorolog 4972 Buc. 1 1 407,821.98 407,821.98 2006/12 

Sist.Dep.Filme Subțiri în 
Vid 13680 Buc. 1 1 133,274.53 133,274.53 2009/02 

Extensie a Fluorologului 
Horiba Jobin pt. 
domeniul IR 24269 Buc. 1 1 142,042.79 142,042.79 2012/12 

Simulator solar Verasol 442015 Buc. 1 1 125,861.74 125,861.74 2015/12 

Spectrometru pt. 
Domeniul  THZ 16067 Buc. 1 1 2,396,875.00 2,396,875.00 2010/11 

Instalație pulverizare pt. 
filme subțiri 10946 Buc. 1 1 219,997.53 219,997.53 2008/04 

Sistem depunere straturi 
subțiri 13490 Buc. 1 1 269,042.00 269,042.00 2009/02 

Tensiometru KRUSS  DSA 
100 7775 Buc. 1 1 202,749.02 202,749.02 2007/09 

Spectrom. XAS de Abs. a 
Radiat.X 16645 Buc. 1 1 1,700,000.00 1,700,000.00 2011/02 

Echipam. Dozimetric Tip 
Cititor 14673 Buc. 1 1 102,793.15 102,793.15 2009/09 

Modul sferă integratoare 182016 Buc. 1 1 114,046.17 114,046.17 2016/06 

Aparat. de Tip Laser 
Flash 14612 Buc. 1 1 400,382.56 400,382.56 2009/09 

Sist. Temp. Variabilă cu 
Heliu 13508 Buc. 1 1 114,092.00 114,092.00 2009/02 

Platformă Digitală pt. 
Tehn. RES 13772 Buc. 1 1 1,318,365.05 1,318,365.05 2009/02 

Sursă Alim. Magnet 
Varian RES 5003 Buc. 1 1 282,167.96 282,167.96 2006/12 

Modul de dilatometrie 
NETZSCH DIL 402 C 12015 Buc. 1 1 154,618.86 154,618.86 2015/05 

Spectrometru  RES  CMS 
8400 124581 Buc. 1 1 130,000.00 130,000.00 2008/11 

Spectrometru RES în 
Pulsuri 15334 Buc. 1 1 3,400,617.30 3,400,617.30 2010/05 

Aparat epurare heliu + 
Accesorii 25262 Buc. 1 1 143,108.33 143,108.33 2013/01 

Instal. Autom. 
Lichefiere Heliu 13480 Buc. 1 1 395,163.00 395,163.00 2008/12 

Spectrometru Mossbauer 
+ Accesorii 14432 Buc. 1 1 522,893.00 522,893.00 2009/08 

Spectrometru  
Mossbauer+Cryomagnet 16681 Buc. 1 1 589,933.36 589,933.36 2011/02 

Instal. de Subțiere 
Ionică 12157 Buc. 1 1 418,370.83 418,370.83 2008/09 

Criostat Măsurat. 
Spectroscopie 10093 Buc. 1 1 110,427.66 110,427.66 2008/03 
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Sistem de masură a 
proprietăților 
termoelectrice 342015 Buc. 1 1 419,000.00 419,000.00 2015/12 

Microscop electronic 
prin transmisie 222015 Buc. 1 1 4,499,274.30 4,499,274.30 2015/12 

Echipament pentru 
fabricare straturi subțiri 1002016 Buc. 1 1 1,797,192.00 1,797,192.00 2016/12 

Echipament de litografie 
de electroni 212015 Buc. 1 1 2,616,250.00 2,616,250.00 2015/12 

Echipament CVD pt. 
depuneri de 
semiconductori de 
bandă largă 282015 Buc. 1 1 1,629,288.97 1,629,288.97 2015/11 

Echipament CVD pt. 
depuneri de mat. pe 
bază de carbon 292015 Buc. 1 1 630,379.15 630,379.15 2015/11 

Echip. CVD pt. depunere 
materiale polimerice 322015 Buc. 1 1 630,000.00 630,000.00 2015/12 

Stație de măsură a 
proprietăților electrice 352015 Buc. 1 1 419,500.00 419,500.00 2015/12 

Cameră curată: 
amenajare + 
echipamente de bază: 
nișe, spin coater, plite, 
RIE și mecanizări 362015 Buc. 1 1 2,249,882.00 2,249,882.00 2015/12 

Unitate de 
spectroscopie de 
fotoelectroni XPS 302015 Buc. 1 1 3,000,000.00 3,000,000.00 2015/12 

Sistem pt. depunere de 
straturi subțiri asistată 
de matrice 332015 Buc. 1 1 1,992,000.00 1,992,000.00 2015/12 

Cromatograf de gaze 
cuplat cu spectrometru 
de masă GC-MS 312015 Buc. 1 1 265,000.00 265,000.00 2015/12 

Potențiostat/galvanostat 1102016 Buc. 1 1 111,093.00 111,093.00 2016/12 

Clădirea RITECC 812015 Buc. 1 1 12,271,637.56 12,271,637.56 2016/01 

ECHIP. DE ANALIZĂ PT. 
CARACT. MATERIALELO 482017 BUC 1 1 195,500.00 195,500.00 2017/11 

COMPRESOR HELIU 562017 BUC 1 1 126,458.00 126,458.00 2017/11 

ECHIPAMENT DE 
SPECTROS 592017 BUC 1 1 509,000.00 509,000.00 2017/11 

SIST. COMPLEX 
INSTRON598 642017 BUC 1 1 915,000.00 915,000.00 2017/11 

CUPTOR CU ÎNCăLZIRE 
ZON 652017 BUC 1 1 756,303.00 756,303.00 2017/11 

SCRUBER PT. ECHIP. MC-
050 872017 BUC 1 1 128,502.57 128,502.57 2017/12 

CROMATOGRAF DE 
LICHIDE 1152017 BUC 1 1 1,239,850.00 1,239,850.00 2017/12 

DIFRACTOMETRU RAZE X  1162017 BUC 1 1 1,885,544.00 1,885,544.00 2017/12 

ANALIZOR ELECTR. 
GEOMET 1212017 BUC 1 1 132,497.00 132,497.00 2017/12 

ANALIZOR DE 
DIMENSIUNI 128-18 BUC 1 1 218,344.38 218,344.38 2018/04 
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SPECTOM. DE 
FLUORESCENță 129-18 BUC 1 1 526,783.40 526,783.40 2018/05 

MICROSCOP DE BALEIAJ 
SE-EBS 136-18 BUC 1 1 2,224,587.90 2,224,587.90 2018/06 

SIST. VIZUAL. TESTE 
BALISTICE 151-18 BUC 1 1 128,195.00 128,195.00 2018/11 

SPECTRO-MICROSCOP DE 
INFRAROȘU 182-19 BUC 1 1 336,100.00 336,100.00 2019/02 

CUPTOR VERTICAL 216-19 BUC 1 1 117,528.00 117,528.00 2019/06 

DISPOZITIV RIDICARE 
ROTATIV 217-19 BUC 1 1 118,758.00 118,758.00 2019/06 

SPECTOMETRU CITITOR 
DE PLĂCI 222-19 BUC 1 1 134,580.00 134,580.00 2019/07 

MICROSCOP DE 
FLUORESCENȚĂ  243-19 BUC 1 1 200,000.00 200,000.00 2019/10 

STAȚIE DE GAZE 268-19 BUC 1 1 141,617.47 141,617.47 2019/10 

SISTEM FLOW 
CYTOMETRY 270-19 BUC 1 1 340,000.00 340,000.00 2019/11 

SIST. REZONANȚĂ A 
PLASMONILOR 271-19 BUC 1 1 468,000.00 468,000.00 2019/11 

SISTEM MICRO-RAMAN 
CU 2 LASERI 282-19 BUC 1 1 1,000,000.00 1,000,000.00 2019/11 

SIST. INTEGRAT DE 
ANAL. SPECTROMETRICĂ 272-19 BUC 1 1 1,258,600.00 1,258,600.00 2019/11 

SURSĂ RADIOACTIVĂ Na   BUC 1 1 103,385.35 103,385.35 2019/11 

KIT CELULĂ 
MICROTERMOMETRICĂ 329-20 BUC 1 1 131,500.00 131,500.00 2020/09 

SPECTROFOTOMETRU FT 
RAMAN 334-20 BUC 1 1 394,000.00 394,000.00 2020/10 

SISTEM PRINTARE 
ROBOCASTING 364-20 BUC 1 1 133,000.00 133,000.00 2020/10 

PLATFORMĂ DE 
SPECTOMETRIE 426-21 BUC 1 1 557,000.00 557,000.00 2020/11 

 
6.5.  Echipamente relevante pentru CDI13; 
În anul 2020 au fost achiziționte următoarele echipamente relevante pentru CDI: 

Nr
. 

Nume infrastructură 
/ obiect / bază de 
date... 

Data 
achiziţiei 

Valoarea 
achiziţiei 
(lei) 

Sursa 
finanţării 

Valoarea 
finanţării 
infrastructurii 
din bugetul 
Progr. Nucleu 

Nr. Ore-om de 
utilizare a 
infrastructurii 
pentru 
Programul 
nucleu 

1 Potențiostat / 
Galvanostat tip 
autolab PGSTAT204 

10.11.2020 71,000.01 Nucleu 71,000.01  1000 

2 Centrifugă pentru 
filme subțiri Ossila 

23.10.2020 12,511.45 Nucleu + 
PCCF 16 

10,392.45  1200 

3 Mixer paste ceramice 05.11.2020 48,541.33 Nucleu 48,541.33  1600 

                                                 
13 se detaliază pentru echipamentele cu valoare de inventar mai mare de 100 000 EUR (denumire echipamente, valoare de 
inventar, grad de exploatare etc),  anexa 4 la raport de activitate (în format Excel conform Tabel anexat). 
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4 Server HP ProLiant 
DL560 Gent10 

28.10.2020 69,602.15 Nucleu 69,602.15  1600 

5 Lap-top MacBook Air 
13" Retina 

04.12.2020 3,328.06 Nucleu 3,328.06  1600 

6 Xerox 
multifuncțional  

27.10.2020 13,271.62 Nucleu 13,271.62  1600 

7 NotebooK HP  27.10.2020 7,350.00 Nucleu 7,350.00  1600 

8 Evoline 19 rack 23.11.2020 20,469.23 Nucleu 20,469.23  1600 

9 Lap-top DELL 
precision 5550 (2 
buc.) 

23.10.2020 26,656.00 Nucleu 26,656.00  1500 

10 Licență Matlab 07.12.2020 12,376.15 Nucleu 12,376.15  1200 

 
6.6.  Infrastructură dedicată microproducției/prototipuri etc; 

Există un atelier pentru lucrări de mecanică, electrotehnică și electronică în curs de dezvoltare. 
În următorii 2 ani se are în vedere punerea în funcție a unei mini-hale atelier, cu o suprafață 
totală de circa 450 mp și cu spații pentru prelucrări mecanice, mașini cu comandă numerică, 
suduri speciale, sablare, prelucrare grafit, execuție de lucrări electronice, asamblare și 
proiectare.  

6.7.  Măsuri14 de creștere a capacității de cercetare-dezvoltare corelate cu asigurarea unui 
grad de utilizare optimă a infrastructurii de CDI (se precizează beneficiarii 
infrastructurii de CDI pe categorii de facilități). 
 

Infrastructura CDI se menține funcțională în limita disponibilităților funcționale. Majoritatea 
echipamentelor au un grad de utilizare de peste 85 %, referință, fiind 24 de ore pe zi, 7 zile pe 
săptămână. Sunt echipamente controlate numeric care lucrează non-stop.  
 
Beneficiarii infrastructurii CDI sunt, în principal, angajații INCDFM, care utilizează 
infrastructura pentru derularea proiectelor câștigate la competiții. Accesul altor beneficiari se 
face în cadrul proiectelor de colaborare de tip parteneriat câștigate la competiții sau contra 
cost, prin contracte de servicii de cercetare. 

 
NOTA 

- datele se prezintă pentru anul n, an pentru care se face raportarea cât și analiza comparativ cu anul n-1 
(punctele 6.1 - 6.6) 

- datele se prezintă atât ca total cât și pentru filiale, unde este cazul 

-          MCI poate solicita prezentarea informațiilor distinct, în format Excel. 

 
 
7. Prezentarea activității de cercetare-dezvoltare 

7.1.  Participarea15 la competiții naționale / internaționale; 
În 2019-2020 s-au depus propuneri de proiecte și s-au castigat proiecte conform tabelului de 
mai jos: 
Program Număr proiecte 

depuse 
Număr proiecte 
câștigate 

Rata de succes 
(%) 

Observații 

PN3/PED                         103 14 13.6 9 în coordonare 

                                                 
14 ex. modernizare/dezvoltare infrastructură de CDI, achiziții de echipamente de CDI, spații tehnologice pentru microproducție și 
prototipare etc. 
15 nr. propuneri de proiecte CDI depuse / nr. proiecte acceptate la finanțare, rata de succes raportată la total precum și 
defalcată pe instrumente (surse) de finanțare (se va completa și în format Excel conform Tabel anexat) 



48 

 

PN3/PTE 7 1 14.3 Partene 

PPN3/TE 23 7 30.4  

PN3/PD 23 13 56.5  

Norvegia 2 1 50 A intrat la 
finanțare un 
proiect de pe lista 
de rezervă din 
2018 

M-ERA NET 4 0  În evaluare 

ERA PerMed 1 0  În evaluare 

H2020/ERC 2 0 0  

IFA-CERN 1 1 100  

JRN-RO 1 1 100  

Fonduri 
structurale/Sinergii 

1 1 100  

 167 39   

 
7.2.  Structura rezultatelor de cercetare realizate16; 
7.3.  Rezultate de cercetare-dezvoltare valorificate17 și efecte obținute: 

a. număr rezultate valorificate și pondere în total rezultate CDI; 
b. scurtă descriere a acestora (noutatea tehnică / științifică); 
c. formă de valorificare (ex: microproducție / servicii / licențiere etc.) 
d. operatorul economic beneficiar al rezultatelor (date de contact); 
e. impactul valorificării rezultatelor atât la beneficiar, cât și la executant (efecte 

obținute/estimate) corelat cu informațiile de la punctul 4.2.(c) – venituri 
realizate din activități economice. 

Rezultatele C-D sunt valorificate, în principal, prin lucrări științifice și cereri de brevete de 
invenție. La solicitarea firmelor se execută și servicii de cercetare științifică sau de 
caracterizare de material, contra unui cost negociat. Prin astfel de contracte se valorifică 
cunoștințele și expertiza dobândite prin derularea proiectelor C-D obținute la competițiile 
naționale și/sau internaționale. Mai jos este un tabel cu contractele de servicii executate în 
2020. 
 

7.4.  Oportunități de valorificare a rezultatelor de cercetare; 
În momentul de față, modalitatea cea mai eficientă de valorificare a rezultatelor cercetării 
este prin proiectele de tip POC-G. INCDFM are în derulare 2 astfel de proiecte, cu un număr de 
13 contracte subsidiare în momentul de față, și cu un estimat de circa 18 contracte subsidiare 
până la finalizare. 
 

7.5.  Măsuri privind creșterea gradului de valorificare socio-economică a rezultatelor 
cercetării. 

 Participarea la târguri și expoziții de profil. 
 Depunere de cereri de brevete nu numai în țară ci și în străinătate. 
 Formarea tinerilor în marketingul cercetării și educarea lor antreprenorială. 
 Încurajarea înființării de companii de tip spin-off și strat-up. 

 

NOTA  

- datele se prezintă pentru anul n, an pentru care se face raportarea cât și analiza comparativ cu anul n-1 (punctele 
7.1, 7.2,7.3) 

                                                 
16 Se va completa și în format Excel conform Tabel anexat 
17 de referință pentru INCD (se va completa și în format Excel conform Tabel anexat)   
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- datele se prezintă atât ca total cât și pentru filiale, unde este cazul; 

-    MCI poate solicita prezentarea informațiilor distinct, în format Excel. 

 
 

N
r.

 c
rt

. 

STRUCTURĂ 
REZULTATE CDI  

TOTAL  

din care: 

NOI MODERNIZATE 
BAZATE  

PE 
BREVETE 

VALORIFICATE  
LA OPERATORI 

ECONOMICI 

VALORIFICATE 
 ÎN DOMENIUL 

HIGH-TECH 

1 Prototipuri  2 0 2 1 2 2 

2 
Produse (soiuri 
plante, etc.)18 

15 15 0 15 0 0 

3 Tehnologii19 4 4 0 4 0 0 

4 Instalații pilot19 0 0 0 0 0 0 

5 Servicii tehnologice19 8 0 8 0 8 5 

N
r.

 c
rt

. 

STRUCTURĂ 
REZULTATE CDI 

TOTAL 

ȚARĂ STRĂINĂTATE 

TOTAL TOTAL UE SUA 
JAPONIA, alte 

țări 

1 
Cereri de brevete de 
invenție 

23 23 0 0 0 0 

2 
Brevete de invenție 
acordate19 

8 8 0 0 0 0 

3 
Brevete de invenție 
valorificate20 1 1 0 0 0 0 

4 Modele de utilitate20 0 0 0 0 0 0 

5 Marcă înregistrată20 0 0 0 0 0 0 

6 
Citări în sistemul ISI al 
cercetărilor 
brevetate 

68 10 58 28 20 10 

7 
Drepturi de autor 
protejate ORDA sau în 
sisteme similare20 

0 0 0 0 0 0 

N
r.

 c
rt

. 

STRUCTURĂ 
REZULTATE CDI 

TOTAL 

ȚARĂ STRĂINĂTATE 

TOTAL TOTAL UE SUA, alte țări JAPONIA 

1 
Numărul de lucrări 
prezentate la 
manifestări științifice  

30 18 12 5 7 0 

2 

Numărul de lucrări 
prezentate la 
manifestări științifice 
publicate în volum 

2 2 0 0 0 0 

3 

Numărul de 
manifestări ştiinţifice  
(congrese, 
conferinţe) 
organizate de institut 

2 2 0 0 0 0 

4 

Numărul de 
manifestări știinţiice 
organizate de 
institut, cu 
participare 
internaţională 

1 1 0 0 0 0 

                                                 
18 se prezintă în anexa 5 la raportul de activitate pe categorii [produse, servicii, tehnologii], inclusiv date tehnice și domeniu de 
utilizare 
19 se prezintă în anexa 6 la raportul de activitate [titlu, revista oficială, inventatorii/titularii] 
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5 

Numărul de articole 
publicate în 
străinătate în reviste 
indexate ISI20  

187 8 179 130 49 0 

6 
Factor de impact 
cumulat al lucrărilor 
indexate ISI  

660 12 648 465 183 0 

7 

Numărul de articole 
publicate în reviste 
ştiinţifice indexate 
BDI21 

0 0 0 0 0 0 

8 
Numărul de cărți 
publicate 
 

8 1 7 5 2 0 

9 

Citări științifice / 
tehnice în reviste de 
specialitate indexate 
ISI 

4880      

N
r.

 c
rt

. 

STRUCTURĂ 
REZULTATE CDI  

TOTAL  

din care: 

NOI 
MODERNIZATE 
/ REVIZUITE 

BAZATE  
PE 

BREVETE 

VALORIFICATE  
LA OPERATORI 

ECONOMICI 

VALORIFICATE 
 ÎN DOMENIUL 

HIGH-TECH 

10 
Studii prospective și 
tehnologice22 

 0  0  0  0  0  0 

11 Normative23   0  0  0  0  0  0 

12 
Proceduri și 
metodologii24  

 0  0  0  0  0  0 

13 Planuri tehnice25  0  0  0  0  0  0 

14 
Documentații 
tehnico-economice26 

 0  0  0  0  0  0 

TOTAL GENERAL            

Rezultate CD aferente 
anului 2020 înregistrate în 
Registrul Special de 
evidență a rezultatelor CD 
clasificate conform TRL* 
(în cuantum) 

TOTAL 

din care: 

TRL 1  TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9 

29 5 15 5 4 0 0 0 0 0 

Nota 1: Se va specifica 
dacă la nivelul INCD există 
rezultate CDI clasificate 
sau protejate ca secrete de 
serviciu 

NU 

Observații: 

*Nota 2:  Se va specifica 
numărul de rezultate CD  
înregistrate în Registrul 
special de evidență a 
rezultatelor CD în total și 
defalcat în funcție de 
nivelul de dezvoltare 
tehnologică conform TRL 

TRL 1 - Principii de bază observate    
TRL 2 - Formularea conceptului tehnologic    
TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind funcționalitățile critice sau caracteristicile la nivel 
analitic sau experimental    
TRL 4 - Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții de laborator    
TRL 5 - Validarea componentelor și/sau a ansamblului în condiții relevante de funcționare 
(mediul industrial)    
TRL 6 - Demonstrarea functionalității modelului în condiții relevante de funcționare (mediul 
industrial)    
TRL 7 - Demonstrarea functionalității prototipului în condiții relevante de funcționare    
TRL 8 - Sisteme finalizate și calificate    
TRL 9 - Sisteme a căror funcționalitate a fost demonstrată în mediul operațional 

                                                 
20 se prezintă în anexa 7 la raportul de activitate [titlu, revista oficiala, autorii] 
21 se prezintă în anexa 8 la raportul de activitate [titlu, revista, autorii] 
22 se prezintă în anexa 9 la raportul de activitate 
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N
r.

 c
rt

. DENUMIRE 
REZULTAT CDI 
VALORIFICAT 

TIP23 
REZULTAT 

GRAD 24 
NOUTATE 

GRAD25 
COMERCIALIZARE 

MODALITATE26 
VALORIFICARE 

BENEFICIAR27 
VENIT  
OBȚINUT 

DESCRIERE  
REZULTAT 
CDI 

1 Plachetă 
piroelectrică 
pentru 
energimetru 
laser cu 
excimeri 

PM 3 1 comercializare Apel Laser SRL 0.8 Plachetă 
ceramică cu 
proprietăți 
piroelectri-
ce, cu 
suprafață 
înnegrită 
pentru o 
mai bună 
absorbție a 
radiației 
laser 

2  Analize de 
raze X 

 TM  1  0  Comercializare  Zentiva SA  15.6 Analize de 
raze X pe 
pulberi 
farmceuti-
ce 

3 Analize XPS  TM  1  0  Comercializare  ICSI  3.6 Analize XPS 
pe 
materiale 
pentru 
celule de 
combustie 

4 Analize 
proprietăți 
optice 

TM 1 0 Comercializare All Green 15 Analize 
proprietăți 
optice pe 
pulberi 

5 Analize SEM TM 1 0 Comercializare Modularis 
Solution 

2 Analize SEM 
pe probe cu 
TiO 

6 Măsurători în 
microunde 

TM 1 0 Comercializare EOS Electronic 
systems 

2.4 Măsurători 
în 
microunde 

7 Măsurători în 
microunde 

TM 1 0 Comercializare Control Data S 14.5 Măsurători 
în 
microunde 

8 Măsurători 
magnetice 

TM 1 0 Comercializare Uni. Buc. 6 Măsurători 
magnetice 

TOTAL GENERAL (mii Lei) 59.9  

Expertiza INCDFM a fost valorificată printr-un număr de contracte de servicii de cercetare 
derulate în 2019 și detaliate în anexa 10 la raport. 
 
8. Măsuri de creștere a prestigiului și vizibilității INCD  

8.1. Prezentarea activității de colaborare prin parteneriate:  

a. dezvoltarea de parteneriate la nivel național și internațional (cu personalități / 
instituții / asociații profesionale) în vederea participării la programele naţionale și 
europene specifice; 

La nivel national: 

INCDFM are colaborări cu alte organizații de cercetare din țară, cum ar fi Univ. Bucureşti, Univ. 
Politehnică Buc., Univ. Alexandru Ioan Cuza Iaşi, UBB Cluj-Napoca, Univ.Tehnică Iaşi, 

                                                 
23 ex. PN – produs nou, PM-produs modernizat, TN-tehnologie nouă, TM-tehnologie modernizată etc. 
24 număr de articole sțiințifice asociate 
25 număr de drepturi de proprietate intelectuală asociate (brevet invenție, model de utilitate etc.) asociate 
26 ex. comercializare, licențiere, alte forme de exploatare a DPI, microproducție, servicii etc 
27 se prezintă în anexa 10 la raportul de activitate [titlu, operatorul economic, numărul contractului/protocolului pentru rezultatele 
valorificate etc.] 
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Univ.Tehnică Cluj, Acad. Tehnică Militară, Spitalul de Urgență București, INFLPR,  INOE  2000,  
INCDTIM  Cluj,  IMT,  INCAS, ISS, COMOTI, INCDTIM, IFIN-HH, ICSI, Univ. Brasov, Univ. de Vest 
Timișoara, Univ. Valahia Târgoviste, ICECHIM, ICPE-CA,  precum și cu societăți  comerciale  pe  
acţiuni  sau  cu  răspundere  limitată:  SC  ADINA; SC. BRAVA;  INTERNET  SRL,  Ecotranstech,  
OMEGA,  ANDISOR,  BIOSINTEX,  PURTECH, PRO, OPTICA, IOEL.SA, IMA METAV, R&D. Consultanță 
și Servicii, Microelectronică SA, etc. 

 
Alte colaborări la nivel național cu organizații de cercetare în care suntem implicați sunt cu: 
INCDTP, Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza – Facultatea de Pompieri,  Institutul de 
Chimie Macromoleculară Petru Poni, Institutul de Arheologie Vasile Pârvan al Academiei 
Romane, Muzeul Municipiului București, Universitatea Transilvania din Brasov și INFLPR. 
 
Alte colaborări la nivel național cu IMM sunt: i) Sara Pharm Solutions Ltd., ii) Bioelectronic Ltd., 
iii) Pro-Vitam Ltd, iv) Agilrom Ltd, v) IT Centre for Science and Technology, vi) Apel Laser Ltd, 
vii) All Green SRL, viii) Intelectro Iasi SRL, ix) Cyber-Swarm, x) SC. Dragan Medical Services SRL, 
x) S.C. Artdesign GDS SRL, xi) Isovolta Group. 
 
La nivel internațional: 
Proiecte mari 
Pintilie I 
CERN RD50 “Radiation hard semiconductor devices for very high luminosity colliders” 
(http://rd50.web.cern.ch/rd50/): 48 research institutions from 27 countries around the 
world Scientific coordonator of the workpackage “Defect/Material Characterization” 
 

H2020 și EURATOM 
Galatanu A 
EUROfusion WPMAT, GA633053 “Romanian participation in the EUROfusion WPMAT and 
complementary research”  
2014-2020  
 
Galatanu A  
H2020 “Accelerator Research and Innovation for European Science and Society (ARIES)”, 
GA730871  
2017-2021  
 
Pintilie L 
H2020 “Energy efficient Embedded Non-volatile Memory Logic based on Ferroelectric 
Hf(Zr)O2” GA780302 
2018-2021 
 
SEE, fonduri Norvegiene 
Rasoga O 
Project EEA „Elastomeric tuneable metasurfaces for efficient spectroscopic sensors for 
plastic detection” 
Coordinator: National Institute of Materials Physics 
Partners: University of Bucharest, National Institute for Research and Development in 
Microtechnologies and SINTEF, Trondheim – Norway 
2019-2023 
 

http://rd50.web.cern.ch/rd50/)
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Pintilie I 
Project EEA „Towards perovskite large area photovoltaics” 
Coordinator: National Institute of Materials Physics 
Partners: University of Oslo (Norwway), University of Reykjavik (Iceland), IFIN-HH (Romania), 
Tritech Group SRL (Romania) 
2021-2023 
 
Proiecte COST, M-ERA NET, Manunet, etc. 

Crișan A 
COST CA16218 Nanoscale Coherent Hybrid Devices for Superconducting Technologies 
(NANOCOHYBRI).  
Reprezentant principal al României în Comitetul de Management.  
Coordonator: Dr. Herman Suderow, Spania 
 
Badica P 
COFUND M-ERA.NET II / Contract 74/2017,  
BIOMB, Materiale avansate biodegradabile pe bază de MgB2 rezistente la colonizare microbială,  
Coordonator: INCDFM, Parteneri: UPB, UB, U. Torino 
2017-2020 
 
Velea A 
Proiect M-ERA.NET, contract 109/2019 
Materiale 2D funcționale și heterostructuri pentru dispozitive spintronice-memristive 
Coordinator: National Institute of Materials Physics 
Partners: Catalan Institute of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2) – Spain,  
Institute of Optical Materials and Technologies (IOMT-BAS) – Bulgaria,  
Institute of Solid State Physics (ISSP-BAS) - Bulgaria 
2019-2022 
 
Baibarac M 
Project ID: MNET18/ADMA3454, contract 96/2019 
4D printed energy harvesting devices based on innovative printable conductive elastomers 
Coordinator: National Institute of Materials Physics 
Partners: All Green SRL, Intelectro Iasi SRL and Izertis Ltd. 
2019-2021 
 
Florea M 
Project M-ERA NET, contract 111/2019 
Designul holistic al electrocatalizatorilor folositi in celule de conmbustie de putere mica 
Coordinator: Research Centre for Natural Sciences, HAS (Hungary) 
Partners: ICF (Romania), INCDFM (Romania), Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (Spain) 
2019-2022 
 
Enculescu M 
Project MANUNET, contract 149/2020 
Biosenzori bazați pe arhitecturi nanofluide pentru detecția proteinelor umane 
Coordinator: National Institute of Materials Physics 
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Partners: Intelectro Iasi SRL (Romania), "Gheorghe Asachi" Technical University of Iasi 
(Romania), NAITEC (FUNDACION I+D AUTOMOCION Y MECATRONICA) (Spain), MATEPRINCS SL 
(Spain) 
 
C-ERIC 

Ghica C 
Graphene for Water in Life Science,  
CERIC Grant  
Coordinator: Elettra Sincrotrone Trieste 
Partners: Technical University Graz (Austria), Charles University Prague ( Czech Republic), NIMP 
(Romania) 
 
JINR-RO (Dubna): 
Zgura I 
Obtaining and investigations of the new biocomposite materials with bio-medical applications 
by means of neutron scattering and complementary methods 
Start Date: 2020-05-20 End Date: 2020-12-10 
 
Stănculescu A 
Investigation of the properties of deposited on different plastic substrates organic thin films 
after high-energy ion and neutron irradiation 
Start Date: 2020-05-20 End Date: 2020-12-10 
 
Baibarac M 
SERS and CARS studies on composite materials based on single-walled carbon nanotubes 
functionalized with conjugated macromolecular compounds 
Start Date: 2020-05-20 End Date: 2020-12-10 
 
Alte proiecte internaționale 
Predoi D 
Nanoparticles for remedy of contaminated soils  
Project PICS 
French partner: Institut des Sciences de la Terre d'Orléans. 
 
Crișan O 
Programme Hubert Curien PHC Brancusi  
Novel RE-free permanent magnet systems for automotive applications 
Partner: Faculte des Sciences, Universite du Maine, le Mans, France 
2019-2020 
 
Acorduri bilaterale 
Crișan O  
Proiect cooperare bilaterală România-Franța PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR-2019-0327 
Director Proiect 2019-2020 
 
Ghica C 
Proiect cooperare bilaterală România-Franța PN-III-P3-3.1-PM-RO-FR-2019-0219 
Interdependența structură-funcționalitate în cazul materialelor nanostructurate pentru senzori 
de gaze prin tomografie cu electroni și operando TEM 
Director Proiect 

http://www.isto.cnrs-orleans.fr/
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Kuncser V  
Partener asociat în cadrul proiectului REISESEE finanțat de European Institute of Technology, 
RawMaterials,  
2018-2020  
 
Bădică P 
INCDFM-NIMS, cooperare prin programul “vizite cercetători avansați” al NIMS, Tsukuba, 
Japonia, Compozite pentru condiții speciale: 2019; 2020. 
 
Bădică P 
INCDFM-Kanazawa Inst. Technology, Partener Asociat în proiect tip Kakenhi (Materiale prin 
îmbinare directă) finanțat de JST, Japonia: 2019-2020. 
 
Burdușel M. 
(INCDFM+UPB) – Tongi Univ. Shanghai China; Magneți fără pământuri rare; programul 
“Drumul Mătăsii” finanțat de China: 2020-2021 
 
Stan GE 
University of Aveiro, Portugal 
Development of a new generation of highly biocompatible dental titanium implants 
functionalized by sputtering techniques with novel bioactive glass materials 
2016 – 2020  
 
Stănculescu A 
University of Angers- Photonics Laboratory, France 
Accord de coopération scientifique dans le domaine des films minces notamment sur les 
thématiques suivantes: structures multicouches organiques à basse dimension et composantes 
or oganiques et hybrides. 
 
Stănculescu A 
University of Western Cape, Departament of Chemistry, SensoLab, Soth Africa 
Polymeric single/multylayer heterostructures for photovoltaic and electronic applications; 
polymeric field effect transistors for sensing applications; organic and hybrid devices 
(realisation, characterization) 
 
Bădică P 
Tohoku University, Japonia 
Joints of superconducting tapes: fabrication and characterization 
Proiect: ICC-IMR Visiting Prof. collaboration and exchange of researchers/students INCDFM- 
HFSLM-Tohoku University 
 
Baibarac M 
Institut des Materiaux Jean Rouxel, Nantes, France 
Surface plasmons enhancement of optical properties of SWNTs, highly separated in metallic and 
semiconducting components, electrochemically functionalized with conjugated polymers. 
 
Cooperări cu instituții de cercetare din străinătate 
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Galatanu A 
European Energy Research Alliance, in the frame of Joint Programme on Nuclear Materials, 
collaboration, expertise exchanges, R&D project proposals 
 
Galatanu A 
SINTEF Industry (Norway), Dept. Sustainable Energy Technology, in the field of 
“Thermoelectric materials for sensors, cooling and utilizing waste heat”, samples’ exchange, 
R&D project proposals 
 
Ghica D 
University of Bologna – Department BiGeA - Astrobiology and Geomicrobiology  
Laboratory, 
Prof. Barbara Cavalazzi 
Microstructural analysis of samples for paleo-antropology research area 
 
Crișan A 
The University of Tokyo, AIST Tsukuba, Japonia, Vortex dynamics in multicomponent iron-
based superconductors 
 
Crișan A, Badica P 
Universitatea Roma 3, Italia, Microwave investigations of pinning in MgB2 
 
Crișan A 
Universitatea Oslo, Norvegia, Channeling of Magnetic Flux in YBa2Cu3O7−δ Superlattices 
 
Ciurea ML 
Department of Physics and Astronomy, University of Catania, CNR-IMM, Catania, Italy 
Ge-based nanostructures for applications as photodetectors or transparent electrodes for 
photovoltaic cells  
 
Ciurea ML, Lepădatu AM 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare-Laboratori Nazionali di Frascati, Frascati, Italy 
Nanostructures based on Ge nanoparticles immersed in oxidic matrices for optical sensors 
applications 
 
Ciurea ML 
Reykjavik University, School of Science and Engineering, Iceland 
GeSi nanocrystals in oxides with targeted photoconductive properties in VIS-NIR 
 
Kuncser V 
Laboratorul de Materiale Aplicate, Universitatea Portsmouth, UK, Asoc. Prof. Melvin M. 
Vopson 
 
Crișan O  
Swiss Federal Laboratory for Materials Research & Technology, EMPA, Thun, Switzerland 
Prof. Patrik Hoffman 
 
Crișan O 
John Dalton Institute, Manchester Metropolitan University, Manchester, UK 
Prof. John Colligon 
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Crișan O 
Institut des Materiaux et Molecules du Mans I3M, Fac. Des Sciences, Universite du Maine, 
Le Mans, France 
Prof. N. Randrianantoandro 
 
Crișan O 
Department of Renewable Energy, University of Sharjah, United Arab Emirates 
Prof. Hamid al-Naimyi 
 
Miclea CF  
Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM. USA. 
Measurements, co-publication, specimen exchange 
 
Miclea CF 
Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Dresden, Germany 
Measurements, co-publication, specimen exchange 
 
Nedelcu L 
Research Center for Development of Far-Infrared Region, University of Fukui, Japan 
Measurements, specimen exchange 
 
Nistor SV 
Institute of Physics, Czech Academy, Prague 
Investigation by magnetic electronic resonance techniques and optical spectroscopy of the 
semiconducting II-VI materials optically activated with transitional ions 
 
Nistor SV 
Physics Department, Antwerp University, Belgium 
Development of new advanced multifunctional materials containing defects 
 
Pintilie L 
UMP CNRS-Thales, Palaiseau, France and Université Paris-Sud 
Measurements, specimen exchange 
 
Pintilie L, Pintilie I  
University of Oulu, Finland  
Ferroelectric measurements 
 
Pintilie L 
Universitatea Tehnica Darmstadt, Germany 
Specimen exchange, co-publication 
 
Pintilie I 
Universitatea din Oslo, Norway 
Specimen exchange, working stages 
 
Preda N 
Yildiz Technical University, Turkey 
Learning Agreement for Traineeships within the ERASMUS Program 
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Predoi D 
Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux CNRS-UPR 9048 France 
Elemental analysis, hydrogen storage 
 
Predoi D 
Universite Bordeaux, EA 4592 Géoressources&Environnement, ENSEGID, France 
Collaboration project IFA CEA C2-06, TEM, environment tests 
 
Predoi D 
Marcoule Institute for Separative Chemistry, France 
 
Predoi D 
Technical University Ostrava, Cehia 
 
Predoi D 
Institute of Life Sciences Research and Technologies: Laboratory of Chemistry and Biology 
of Metals (LCBM) Grenoble, France 
Collaboration project IFA CEA C4-05- biological tests 
 
Predoi D 
Institut des Sciences de la Terre d'Orléans, France 
Raman, ICP, magnetic measurements 
 
Predoi D 
Université du Havre, France 
Ultrasound studies 
 
Predoi D 
Horiba Jobin Yvon S.A., France 
Zeta potential, DLS, photoluminescence 
 
Predoi D 
University of Dayton, Research Institute, USA 
Carbon nanotubes 
 
Stoica T 
Peter Grünberg Institute, Forschungszentrum Jülich, Germany 
2D materials based on chalcogenides of transition metals, 2D-TMD  
 
Simion C.E. 
University College London, Department of Chemistry, UK 
Prof. Chris Blackman 
Fundamental and applications with chemoresistive gas sensors. 

 
Stănoiu A.  
Gas Sensors Research Group in cadrul Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, 
Eberhard Karls Universität Tübingen, GERMANY 
Prof. Dr. Nicolae Barsan 
Academic and applied reasearch devoted to chemical gas sensors. 

https://scholar.google.ro/citations?view_op=view_org&hl=en&org=78011498362286447
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Ștefan M.  
University of Bologna – Department BiGeA - Astrobiology and Geomicrobiology  
Laboratory, 
Prof. Barbara Cavalazzi 
EPR investigation of materials for astrobiology 
 
Teodorescu CM 
Elettra Trieste (Italia) 
CoSMoS -Combined Spectroscopy and Microscopy operating at SuperESCA 

b. înscrierea INCD în baze de date internaționale care promovează parteneriatele; 
INCDFM este înscris în baza de date a Comunității Europene: https://ec.europa.eu/  
INCDFM mai este membru C-ERIC https://www.ceric-eric.eu/  
INCDFM este membru asociat al Agenției Universitare a Francofoniei (Agence universitaire de 
la Francophonie https://www.auf.org/ )  
INCDFM este membru asociat EERA (https://www.eera-set.eu/about-us/our-members/)  

c. înscrierea INCD ca membru în rețele de cercetare / membru în asociații profesionale 
de prestigiu pe plan național/internațional; 

INCDFM este înscris în: 
 Consiliul Național al Directorilor Generali ai Institutelor Naționale din România 
 Patronatul Român din Cercetare-Proiectare 
 Sindicatul Alma Mater 
 Infrastructurilor din INCDFM sunt inscribe pe portalul: 

www.erris.gov.ro: http://www.erris.gov.ro/XPS;  
http://erris.gov.ro/CEUREMAVSU;  
http://erris.gov.ro/CMATPHYS_ADVMAT; http://erris.gov.ro/RITECC.  

Alte site-uri unde apare INCDFM: 
http://wikimapia.org/19116027/ro/Institutul-National-de-Cercetare-Dezvoltare-pentru-
Fizica-Materialelor-INCDFM 
Clusterul DRIFMAT, http://drifmat.ro  
http://www.mhtc.ro/parteneri_activi/institutul-national-pentru-fizica-materialelor-incdfm/ 
https://www.e-nformation.ro/institution/incd-pentru-fizica-materialelor-incdfm-magurele 
http://nano-ecol.sanimed.ro/ro/incdfm/ 
https://www.topfirme.com/afacere/institutul-na%C5%A3ional-de-cercetare-dezvoltare-
pentru-fizica-materialelor-incdfm-bucure%C5%9Fti/1qh7kjrf53/ 
http://www.jerome-robg.eu/contact.html 
http://primariamagurele.ro/orasul-magurele/institute-de-cercetare 
http://www.psychologies.ro/cunoaste-te/femeile-si-stiintele-exacte-2142052 
http://www.nanofutures.ro/files/misiune_web.pdf 
http://www.infocheck.ro/ro/c/centrul-international-pentru-pregatire-avansata-si-cercetare-
in-fizica-filiala-a-incdfm-bucuresti-35920690/40629609 
https://www.emis.com/php/company-profile/RO/Institutul_Na%C8%9Bional_De_Cercetare-
Dezvoltare_Pentru_Fizica_Materialelor_-_INCDFM_Bucure%C8%99ti_ro_2086925.html 
http://www.imt.ro/NANOPROSPECT/expozitie_Nanoprospect.htm 
https://indico.cern.ch/event/46144/sessions/177795/attachments/949761/1347571/NIMP.pd
f 
http://www.eli-np.ro/2012-3_5-oct/Presentations/Wednesday/Teodorescu121003.pdf 
http://www.ceric-eric.eu/index.php?n=Location.Where 
http://studylib.net/doc/7897966/national-institute-for-materials-physics--nimp--bucharest... 
https://www.nanowerk.com/news/newsid=6723.php 

https://ec.europa.eu/
https://www.ceric-eric.eu/
https://www.auf.org/
https://www.eera-set.eu/about-us/our-members/
http://www.erris.gov.ro/
http://www.erris.gov.ro/XPS
http://erris.gov.ro/CEUREMAVSU
http://erris.gov.ro/CMATPHYS_ADVMAT
http://erris.gov.ro/RITECC
http://wikimapia.org/19116027/ro/Institutul-National-de-Cercetare-Dezvoltare-pentru-Fizica-Materialelor-INCDFM
http://wikimapia.org/19116027/ro/Institutul-National-de-Cercetare-Dezvoltare-pentru-Fizica-Materialelor-INCDFM
http://drifmat.ro/
http://www.mhtc.ro/parteneri_activi/institutul-national-pentru-fizica-materialelor-incdfm/
https://www.e-nformation.ro/institution/incd-pentru-fizica-materialelor-incdfm-magurele
http://nano-ecol.sanimed.ro/ro/incdfm/
https://www.topfirme.com/afacere/institutul-na%C5%A3ional-de-cercetare-dezvoltare-pentru-fizica-materialelor-incdfm-bucure%C5%9Fti/1qh7kjrf53/
https://www.topfirme.com/afacere/institutul-na%C5%A3ional-de-cercetare-dezvoltare-pentru-fizica-materialelor-incdfm-bucure%C5%9Fti/1qh7kjrf53/
http://www.jerome-robg.eu/contact.html
http://primariamagurele.ro/orasul-magurele/institute-de-cercetare
http://www.psychologies.ro/cunoaste-te/femeile-si-stiintele-exacte-2142052
http://www.nanofutures.ro/files/misiune_web.pdf
http://www.infocheck.ro/ro/c/centrul-international-pentru-pregatire-avansata-si-cercetare-in-fizica-filiala-a-incdfm-bucuresti-35920690/40629609
http://www.infocheck.ro/ro/c/centrul-international-pentru-pregatire-avansata-si-cercetare-in-fizica-filiala-a-incdfm-bucuresti-35920690/40629609
https://www.emis.com/php/company-profile/RO/Institutul_Na%C8%9Bional_De_Cercetare-Dezvoltare_Pentru_Fizica_Materialelor_-_INCDFM_Bucure%C8%99ti_ro_2086925.html
https://www.emis.com/php/company-profile/RO/Institutul_Na%C8%9Bional_De_Cercetare-Dezvoltare_Pentru_Fizica_Materialelor_-_INCDFM_Bucure%C8%99ti_ro_2086925.html
http://www.imt.ro/NANOPROSPECT/expozitie_Nanoprospect.htm
https://indico.cern.ch/event/46144/sessions/177795/attachments/949761/1347571/NIMP.pdf
https://indico.cern.ch/event/46144/sessions/177795/attachments/949761/1347571/NIMP.pdf
http://www.eli-np.ro/2012-3_5-oct/Presentations/Wednesday/Teodorescu121003.pdf
http://www.ceric-eric.eu/index.php?n=Location.Where
http://studylib.net/doc/7897966/national-institute-for-materials-physics--nimp--bucharest
https://www.nanowerk.com/news/newsid=6723.php
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d. participarea în comisii de evaluare, concursuri naționale și internaționale; 

 Aldica Gheorghe[T1]: member of European Applied Superconductivity Society; expert 
evaluator UEFISCDI 

 Apostol Nicoleta: member of the Romanian Society of Catalysis 
 Badica Petre: member: American Chemical Society, German Physical Society, 

European Applied Superconductivity Society; expert evaluator UEFISCDI; ICC-IMR 
Japonia, NATO Science for Peace 

 Banciu Marian Gabriel: member of IEEE: Microwave Theory and Techniques Society, 
Antennas and Propagation Society; founding member of Romanian Society for Non-
Ionizing Radiation Safety (SRPRNI); evaluator expert UEFISCDI 

 Bartha Cristina: member of EcerS; expert evaluator UEFISCDI 
 Baibarac Mihaela: expert evaluator UEFISCDI 
 Burdusel Mihai: member of European Applied Superconductivity Society 
 Ciurea Magdalena Lidia: expert evaluator UEFISCDI, member of European Physical 

Society, member of Romanian Physical Society, member of European Microscopy 
Society, member of Romanian Society of Electron Microscopy 

 Cojocaru Ovidiu: member of European Physical Society, member of Romanian Physical 
Society, IEEE graduate student member 

 Costas Liliana Andreea: member of European Physical Society; member of European 
Microscopy Society; member of Romanian Society of Electron Microscopy 

 Crisan Ovidiu: member of Institute of Nanotechnology, UK; member of Materials 
Research Society; expert evaluator of ECSEL JU, calls H2020-ECSEL-2016-1-IA 
(innovation actions) and H2020-ECSEL-2016-2-RIA (research and innovation actions); 
calls H2020-ECSEL-2018-1-IA and H2020-ECSEL-2018-2-RIA; expert evaluator of 
Research Executive Agency - REA, program H2020, FET Open, Vice-Chair for calls 
H2020-FETOPEN-2015/2-RIA, H2020-FETOPEN-2016-RIA-1;  Vice-chair for H2020-
FETOPEN-01-2018-2019-2020; expert evaluator Marie Curie – Innovative Training 
Networks H2020-MSCA-ITN-2020; expert evaluator Marie Curie – International 
Fellowships H2020-MSCA-IF-2017; expert evaluator CFCA (Central Finance and 
Contracting Agency) Latvia, for call Industry-Driven Research of the EU Operational 
Programme Growth & Development - EU Structural and Cohesion Fund, 2017 – 2019; 
expert evaluator PN III, calls Eureka PN-III-P3-3.5-EUK-2016, Romania-Moldova PN-III-
P3-3.1-PM-RO-MD-2016, Bridge Grant PN-III-P2-2.1-BG-2016 and Transfer to Economic 
Partner PN-III-P2-2.1-PTE-2016; PN-III-P2-2.1-PTE-2019; expert evaluator European 
Competitiveness Programme POC AXE 1 RESEARCH call A P.4;   

 Crisan Adrian: expert evaluator UEFISCDI; evaluator Russian Science Foundation, 
membru al European Applied Superconductivity Society, membru al European Materials 
Research Society; referent extern la o teza de doctorat sustinuta la Indian Institute of 
Technology Indore; referent extern la o teza de doctorat sustinuta la Universitatea 
tehnica Cluj-Napoca de catre un cercetator italian de la ENEA Frascati; reprezentantul 
RO in Comitetul de management al actiuni COSTCA16218 *Nanoscale Coherent Hybrid 
Devices for Superconducting Technologies* (NANOCOHYBRI);  reprezentantul Ro in 
Comitetul de management, si vice-lider la Grupului de lucru (WG) 1 "From materials to 
devices" al Actiunii COST *CA19108 High-Temperature SuperConductivity for 
AcceLerating the Energy Transition 

 Diamandescu Lucian: member of “American Nano Science”; Romanian Representative 
in International Board on the Applications of Mössbauer Effect - IBAME (2011-2017); 
member in Editorial Board of “ISRN Nanomaterials” (SUA); expert evaluator UEFISCDI 

 Frunza Ligia: member of American Chemical Society and of Romanian Society of 
Catalysis 
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 Florea Mihaela: evaluator UEFISCDI; member of the Romanian Chemsitry Society 
 Galca Aurelian Catalin: evaluator UEFISCDI 
 Galatanu Andrei: evaluator UEFISCDI, AUF, EURATOM 
 Ghica Corneliu: presedinte al Societatii de Microscopie Electronica din Romania; 

membru al European Microscopy Society; expert evaluator UEFISCDI 
 Ghica Daniela: membru Societatea Romana de Fizica, expert evaluator UEFISCDI 
 Kuncser Andrei Cristian: member of European Microscopy Society; member of 

Romanian Society of Electron Microscopy 
 Kuncser Victor: expert evaluator UEFISCDI; member of the Romanian Society for 

Catalysis member in the commission for associate professor position at the Department 
of Structure of Matter, Atmosphere and Earth Physics and AstrophysicsTheoretical 
Physics, Faculty of Physics Bucharest; member in the commission for full professor 
position at the Department of Structure of Matter, Atmosphere and Earth Physics and 
AstrophysicsTheoretical Physics, Faculty of Physics Bucharest; member of the defence 
commission at University of Iceland, Reykjavik; Referent extern la o teza de doctorat 
sustinuta la Indian Institute of Science , Banglore-560012, India; Membru extern in 
comisia de concurs a pozitiei de Prof. Universitar, aplicant Justice Msomi, Univ Zululan, 
Africa de Sud, NRF (NRF on-line submission)  

 Lepadatu Ana-Maria: member of European Physical Society, member of Romanian 
Physical Society 

 Lazanu Sorina: expert evaluator UEFISCDI 
 Maraloiu Valentin Adrian: secretar general al Societatii de Microscopie Electronica din 

Romania; membru al European Microscopy Society; membru al Société Française des 
Microscopies; expert evaluator UEFISCDI 

 Mercioniu Ionel Florinel: trezorier al Societatii de Microscopie Electronica din Romania; 
membru al European Microscopy Society; 

 Neatu Florentina: member of the Romanian Chemistry Society 
 Neatu Stefan: member of the Romanian Chemsitry Society 
 Negrea Raluca Florentina: member of European Microscopy Society; member of 

Romanian Society of Electron Microscopy 
 Nistor Leona Cristina: membru al Societatii de Microscopie Electronica din Romania; 

membru al European Microscopy Society 
 Nistor Sergiu Vasile: member of American Physical Society 
 Palade Petru: membru al Romanian Association for Hydrogen Energy 
 Pintilie Lucian: member of European Physical Society; honorary member of 

Romanian Society of Electron Microscopy; member in Task Force Characterization 
for Research Directorate of EC; member of the board for Romanian Patronate in 
Research; member CNATDCU; president of Comission of Physics-CNATDCU; 
member of CNCS; evaluator expert UEFISCDI 

 Pintilie Ioana: member Romanian Society of Physics and EPS; president of 
Humboldt Club Romania; expert evaluator UEFISCDI 

 Plugaru Neculai: member in commission for assistant professor position at the 
Department of Electricity, Solid State Physics and Biophysics, Faculty of Physics, 
Bucharest 

 Polosan Silviu: evaluator expert UEFISCDI 
 Predoi Daniela: member of Romanian Society of Catalysis 
 Rasoga Oana: expert Program de Stat – Republica Moldova  
 Sandu Viorel: member of American Physical Society and Material Research Society 

Singapore 
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 Secu Mihai: expert evaluator UEFISCDI, evaluator Czech Science Foundation, Membru al 
Societatii "International Sol-Gel Society" 

 Socol Marcela: member of International Organization on Crystal Growth 
 Stanculescu Anca: member of International Organization on Crystal Growth, member 

of SPIE; expert evaluator H2020; expert evaluator UEFISCDI 
 Stefan Mariana: membru al Societatii Romana de Fizica; expert evaluator UEFISCDI 
 Stoica Toma: member of Alexander von Humboldt-Stiftung 
 Teodorescu Valentin Şerban: vicepresedinte al Societatii de Microscopie Electronica 

din Romania; membru al European Microscopy Society; expert evaluator UEFISCDI 
 Teodorescu Cristian Mihail: expert evaluator UEFISCDI; evaluator Czech 

Science Foundation; member of the Romanian Society for Catalysis 
 Valeanu Mihaela: expert evaluator UEFISCDI 
 Vasiliu Florin: member of European Microscopy Society; member of Romanian Society 

of Electron Microscopy 
 Vlaicu Aurel Mihai: member of European Microscopy Society; member of 

Romanian Society of Electron Microscopy 
 Vlaicu Dorina Ioana: member of Romanian Society of Chemistry; member of 

Royal Society of Chemistry and American Chemical Society 
 Irina Zgura: expert UEFISCDI 

e. personalități științifice ce au vizitat INCD; 

 

Invitați în cadrul consorțiului C-ERIC 

Din cauza pandemiei COVID-19 nu au mai fost posibile vizite ale unor personalități străine în 
INCDFM. 

f. lecții invitate, cursuri și seminarii susținute de personalitățile științifice invitate; 
Seminarii 
Dr. Giovanni Carraro 
Universitatea din Genova, în perioada 19-21 august. 
 
A fost organizat workshop-ul anual al INCDFM, respectiv a 5-a ediție a International Workshop 
on Materials Physics. Din motive de securitate generate de pandemia COVID-19, workshopul a 
fost organizat pe durată de o zi, în sistem on-line, utilizând platforma de comunicare virtuală 
ZOOM. Mai jos este prezentat programul evenimentului. 
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A fost organizat un workshop de o zi, în sistem on-line, utilizând platforma de comunicare 
virtuală ZOOM: 
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 PROGRAM  
– Workshop 58PCCDI, 19 mai 2020–  
„Noi metodologii de diagnosticare şi tratament: Provocări actuale şi soluţii tehnologice 
bazate pe nanomateriale şi biomateriale (SANOMAT)” 
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g. membri în colectivele de redacție ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze 
internaționale de date) şi în colective editoriale internaționale și/sau naționale. 

Nr. crt. Nume Prezenţă Titlul revistei/editurii 

Reviste ISI strainatate 

1 O. Crișan Editor-in-Chief Advances in Alloys and Compounds 

2 O. Crișan Editor 
ISRN Materials Science Hindawi 
Publishing Corporation, New York, USA 

3 O. Crișan Guest Editor 
Journal of Nanomaterials Hindawi 
Publishing Corporation, New York, USA 

4 L. Diamandescu 
Membru Editorial 
Board 

ISRN Nanomaterials” (SUA) 

5 N. C. Popa Co-editor Texture Stress and Microstructure 

6 C. M. Teodorescu Membru Editorial Board 
Open Physics (fost Central European 
Journal of Physics), Physics (MDPI) 

7 L. Pintilie Guest Editor ELSEVIER (Thin Solid Films) 
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Nr. crt. Nume Prezenţă Titlul revistei/editurii 

8 D. Predoi 

Guest Editor for special 
issue: Advances in 
Functionalized Materials 
Research 

Journal of Nanomaterials, Hindawi 
Publishing Corporation 

9 C. E. Simion 

Guest Editor pentru numar 
special “Advanced Materials for 
Gas Sensors”  
 

Materials, MDPI 

10 L. Pintilie Membru Editorial Board Electronic Materials, MDPI 

11 L. Pintilie 

Guest Editor pentru număr 
special "Ferroic Nanomaterials: 
From Synthesis to Applications" 

 

Nanomaterials, MDPI 

12 M. Socol 
Guest Editor 

Nanomaterials, MDPI 

13 M. Baibarac 
Guest Editor 

Molecules, MDPI 

14 M. Florea 
Consulting Editor 

Journal of Materials Chemistry A (RSC) 

15 V. Kuncser 
Guest editor special issue  
 

“Multifunctional Magnetic 
Nanocomposites: Innovative Processing 
and Applications”, Nanomaterials, MDPI 
(ISSN 2079-4991) 

Reviste ISI Romania 

1 M. Baibarac Membru Editorial Board 
Digest Journal of Nanomaterials and 
Biostructures 

2 M. L. Ciurea Membru Advisory Board 
Optoelectronics and Advanced Materials 
– Rapid Communications 

3 L. Diamandescu Membru Editorial Board 
Digest Journal of Nanomaterials and 
Biostructures 

4 I. Enculescu Membru Editorial Board 
Digest Journal of Nanomaterials and 
Biostructures 

5 L. Pintilie Membru Editorial Board 
Digest Journal of Nanomaterials and 
Biostructures 

 

6 V. Kuncser Membru Editorial Board 
Digest Journal of Nanomaterials and 
Biostructures 

7 S. V. Nistor Membru Editorial Board Romanian Reports in Physics 

8 L. Pintilie Membru Editorial Board 
Digest Journal of Nanomaterials and 
Biostructures 
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Nr. crt. Nume Prezenţă Titlul revistei/editurii 

9 I. Șimăndan Editor-şef 
Digest Journal of Nanomaterials and 
Biostructures 

10 I. Șimăndan Editor-şef Chalcogenides Letters 

11 I. Șimăndan Editor-şef Journal of Ovonic Research 

12 I. Șimăndan Editor-şef Journal of Non-Oxide Glasses 

13 C. M. Teodorescu Membru Editorial Board 

- Digest Journal of Nanomaterials and 
Biostructures 

- Journal of Optoelectronics and 
Advanced Materials 

- Optoelectronics and Advanced 
Materials - Rapid Communications 

14 V. Teodorescu Membru Editorial Board 
Journal of Optoelectronics and 
Advanced Materials 

15 F. Vasiliu Membru Editorial Board 
Journal of Optoelectronics and 
Advanced Materials 

16 
M.L. Ciurea Membru Advisory Board  

 

Proceedings of The Romanian Academy, Series 
A 

 
Cercetătorii din INCDFM sunt referenți la următoarele jurnale: 
 

 Aldica G: J. Alloys and Compound, J. Eur. Ceram. Soc., J. Optoelec. Adv. Mater., 
Ceram. Intern., Mater. Sci. Semicond. Proc. 

 Amarande L: SPRINGER (Journal of Materials Science), ELSEVIER (Sensors and Actuators 
A: Physical), WILEY (International Journal of Applied Ceramic Technology), UNIVERSITY 
OF NOVI SAD (Processing and Application of Ceramics) 

 Bădică P: Current Appl. Phys, J. Supercond Nov Mag, J Alloys Comp, J Asian Ceram 
Soc, JOAM, Supercond Sci Technol, Mater Sci Eng C (7) 

 Baibarac M: Referent la jurnalele ISI: Electrochimica Acta, ACS Applied Materials & 
Interfaces, Journal of Polymer Research, Journal of Materials Science, POLYMER, 
Journal of Molecular Structure, Materials Chemistry and Physics, Spectrochimica Acta 
Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Journal of Raman Spectroscopy 

 Banciu MG: IET (Electronics Letters; IET Microwave Antennas and Propagation), INOE 
2000- NIMP (Journal of Optoelectronics and Advanced Materials; Optoelectronics and 
Advanced Materials - Rapid Communications) 

 Bartha C: Solid State Sciences (Elsevier), Industrial &Engineering Chemistry Research 
(ACS Publications); 

 Beșleagă C: Elsevier (Thin Solid Films) 
 Bârsan A: Mat Sci Eng B-solid, J Alloy Compd, Physica B, J Phys C solid state, J. Phys D 

Appl Phys, M Magn Magn Mater, J Phys Chem Solids, J Electron Mater, SolidSstate Sci. 
 Cernea M: ACS Applied Materials & Interfaces, Advanced Materials Interface, Ceramics 

International, Journal of Nanoparticle Research, Journal of Alloys and Compounds, 
Journal of Materials Science: Materials in Electronics, Journal of the European Ceramic 
Society, Materials Chemistry and Physics, Materials Research Bulletin, Journal of 
Materials Science, Processing and Application of Ceramics 
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 Ciobanu CS: HINDAWI (Journal of Nanomaterials), De Gruyter (Reviews in Inorganic 
Chemistry), ELSEVIER (Arabian Journal of Chemistry, Materials Science and Engineering 
C, Applied Surface Science). 

 Ciurea ML: ACS Applied Materials & Interfaces, Physical Chemistry Chemical Physics, 
Nanotechnology, Applied Physics Letters, Solar Energy Materials & Solar Cells, Journal 
of Nanoparticle Research, Journal of Applied Physics, Applied Surface Science, Journal 
of Nanomaterials, Romanian Reports in Physics, Energy, Romanian Journal of Physics, 
Electron Device Letters, Solid State Electronics, Journal of Optoelectronics and 
Advanced Materials, JOAM-Rapid Communications, Digest Journal of Nanomaterials 
and Biostructures 

 Crișan A: Physica C: Superconductivity and its Applications, Superconductor Science 
and Technology, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Applied Surface 
Science, Journal of Superconductivity and Novel Magnetism, Nano Letters, Journal of 
Applied Physics, Journal of Physical Chemistry, Scientific Reports 

 Crișan O: New Journal of Physics, Acta Materialia, Nanotechnology, J. Phys. D: Appl. 
Phys., J. Phys. Condens. Matter, J. Alloys and Compd., Mat. Chem. Phys., Materials 
Letters, Vacuum, J. Non-Cryst. Sol. 

 Florea M.: referee journals Elsevier, RSC, Taylor & Francis. 

 Enculescu I: Electrochimica Acta, Journal of Alloys and Compounds 
 Enculescu M: Journal of Physics and Chemistry of Solids, Plasmonics, Luminescence: 

The Journal of Biological and Chemical Luminescence, Spectrochimica Acta Part A: 
Molecular and Biomolecular Spectroscopy 

 Galatanu A: APS(PRB), IOP ( J Physics: Condensed Matter, J. Physics D, 
Supercond.Sci.Techn.) ACS (Chemistry of Materials), Elsevier (JMMM, Physica B, Fusion 
Engineering and Design, Materials Chemistry and Physics, Nuclear Materials & Energy). 

 Gâlcă AC: RSC (Journal of Materials Chemistry C), ACS (Chemistry of Materials), IUCr 
(Journal of Applied Crystallography), MDPI (Coatings; Materials), ELSEVIER (Applied 
Surface Science; Thin Solid Films; Materials Chemistry and Physics; Materials Science 
and Engineering B; Journal of Molecular Structure; Journal of King Saud University), 
SPRINGER (Nanoscale Research Letters) 

 Ghica C: Materials Chemistry and Physics, Applied Surface Science 
 Iconaru SL: ELSEVIER (Material Letters, Arabian Journal of Chemistry, Applied Surface 

Science, Karbala International Journal of Modern Science), Hindawi (Journal of 
Nanomaterials), OMICS Group International (International Research Journal of 
Pharmacy and Pharmacology), BENTHAM SCIENCE (Current Organic Chemistry), The 
Journal of Biological Chemistry. 

 Kuncser V: J. Nanoparticle Research, Mat. Sci. Eng. B, J. Alloys Compound., J. Mat. 
Sci., Journal of Nanomaterials, J.Mag.Mag. Mat., J. Phys. D: Applied Physics, Physica 
B, Surface and Coat. Tech., Thin Solid Films, Appl. Surf. Science, J.Appl.Phys., J. 
American Ceramic Society, J. Optoelec. Adv. Mater., Rev.Romain de Chemie, 
Romanian Reports in Physics 

 Lepădatu AM: Thin Solid Films, OAM-RC 
 Lőrinczi A: Journal of Alloys and Compounds, Journal of Non-Crystalline Solids, Optical 

Materials Express 
 Miclea CF:  APS (Physical Review B; Physical Review Letters) 
 Miu L: J. Appl. Phys., Supercond. Sci. Technol. 
 Neațu F.: referee journals Elsevier, RSC. 
 Neațu Ș.: referee journals Elsevier, RSC, ACS, Taylor & Francis 
 Moldoveanu V: Physical Review B, Physical Review Letters, Physica E, Physica B 
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 Nedelcu L: ELSEVIER (Journal of Alloys and Compounds; Materials Science and 
Engineering B) 

 Negrea RF: Applied Surface Science 
 Nistor LC: Applied Surface Science, Materials Chemistry and Physics, Optical Materials 
 Nistor SV:  Journal of Magnetic Resonance, Optical Materials, Molecular Physics 
 Palade P: J.  Alloy Compd. , J. Phys. – Condens. Mat. , Mater. Res. Express 
 Pașuk I (referent): ELSEVIER (Materials Chemistry and Physics) 
 Pintilie I (referent): AIP (Applied Physics Letters; Journal of Applied Physics), ELSEVIER 

(Thin Solid Films; Applied Surface Science), IEEE (IEEE Transactions in Nuclear Science) 
 Pintilie L (referent): APS (Physical Review B; Physical Review Letters; Physical Review 

Applied), AIP (Applied Physics Letters; Journal of Applied Physics), WILEY (Advanced 
Materials), ACS  (ACS Applied Materials & Interfaces), ELSEVIER (Thin Solid Films, 
Scripta Materialia, Acta Materialia); Nature (Scientific Reports) 

 Plugaru N: APS (PRB, PRL), Elsevier. 
 Poloșan S: Journal of Luminescence, Optical Materials, Material Research Bulletin, 

Materials Science and Engineering B, Journal of Non-Crystalline Solids 
 Popa CL: Hindawi (Journal of Nanomaterials). 
 Popescu T: Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 
 Predoi D: ELSEVIER (Materials Letters, Materials Science and Engineering C, Arabian 

Journal of Chemistry, Applied Surface Science, Acta Biomaterialia), HINDAWI (Journal 
of Nanomaterials, BioMed Research International, Bioinorganic Chemistry and 
Applications), ACS Publications ( Applied Materials & Interfaces), International SDI 
(Research Journal of Pure and Applied  Chemistry), BIOMED CENTRAL (Journal Of 
Nanobiotechnology), SPRINGER (Journal of Nanoparticle Research), INOE 2000-NIMP 
(Journal of Optoelectronics and Advanced Materials; Optoelectronics and Advanced 
Materials: Rapid Communications), Virtual Institute of Physics  (Digest Journal of 
Nanomaterials and Biostructures). 

 Preda N: Optical Materials, Materials Chemistry and Physics, Thin Solid Films, 
Analytical Letters, Fibers and Polymers, NANO 

 Sandu V: Journal of Alloys and Compounds, J. Superconductivity and Novel Mag., 
Polymer Engineering and Science, Journal of Applied Physical Science, Materials and 
Design, Thermochimica Acta 

 Secu M: Journal of Luminescence, Optical Materials, Material Research Bulletin, 
Materials Science and Engineering B, Journal of Non-Crystalline Solids, Thin Solids Films, 
Journal of Nanoparticle Research 

 Sima M:  Journal of Electroanalytical Chemistry si Electrochimica Acta 
 Simion CE: Sensors MDPI AG Basel, Switzerland 
 Socol M: Materials Chemistry and Physics, Applied Surface Science 
 Slav A: OAM-RC 
 Stan GE: ELSEVIER (Thin Solid Films; Biomaterials) 
 Stănculescu A:   Journal of Materials Research 
 Stănoiu A: Sensors and Actuators B, Journal of Physics and Chemistry of Solids, 

Superlattices and Microstructures 
 Stoica T: Applied Physics Letters, Nanoscale Research Letters 
 Ștefan M: Journal of Physical Chemistry (ACS), Physica Scripta 
 Teodorescu CM: Elsevier (Applied Surface Science, Thin Solid Films, Materials Science 

and Engineering B, Superlattices and Microstructures, Journal of Photochemistry and 
Photobiology, Materials Chemistry and Physics, Physica B, Materials Research Bulletin, 
Polyhedron); Springer (Journal of Materials Science, European Physical Journal B); 
American Institute of Physics (Journal  of Applied Physics); American Chemical Society 
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(ACS Applied Materials and Interfaces); American Physical Society (Physical Review B);  
Royal Society of Chemistry (Physical Chemistry Chemical Physics, Nanoscale, RSC 
Advances) 

 Teodorescu VS: Applied Surface Science (Elsevier) 
 Velea A.: Journal of Alloys and Compounds, Electron Device Letters, Journal of Non-

Crystalline Solids, Journal of Materials Chemistry C. 
 Vlaicu ID: RSC Advances, Physical Chemistry Chemical Physics, New Journal of 

Chemistry, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 
8.2. Prezentarea rezultatelor la târgurile și expozițiile naționale și internaționale: 

a. târguri și expoziții internaționale; 

b. târguri și expoziții naționale. 
Anul 2020 a fost lipsit de târguri și expoziții naționale și internaționale din cauza pandemiei 
COVID-19. Evenimentele de acest tip au fost anulate, au fost impuse restricții de călătorie, iar 
adunările publice cu mai multe persoane au fost interzise. Toate aceste măsuri de prevenire a 
răspândirii virusului SARS-COV-2 au afectat și activitățile de cercetare de tipul stagiilor de 
lucru, organizarea evenimentelor științifice de tip conferințe, congrese, workshopuri, în special 
în prima parte a anului 2020. 
 

8.3. Premii obținute prin proces de selecție/distincții etc; 
Premii ale Academiei Române (decernate în 2020 pentru articole publicate în 2018) 
 
Premiul „Radu Grigorovici“  
a) Grupul de lucrări: Studii ale claselor de materiale intermetalice inovative L10 și faze MAX, 
cu proprietăți magnetice dure și aplicații în domeniul energiilor regenerabile  
Autor: Alina Daniela Crișan  
 
b) Grupul de lucrări: Studiul tranziției de fază în straturile subțiri calcogenice suprapuse 
pentru celule de memorie cu stări logice multiple  
Autor: Alin Velea 
 
Premiul „I. G. Murgulescu“  
Grupul de lucrări: Materiale catalitice versatile pentru domeniul energiei şi obţinerea de 
compuşi cu valoare adăugată  
Autor: Mihaela Florea 
 

8.4. Prezentarea activității de mediatizare:  
a. extrase din presă (interviuri); 
b. participare la dezbateri radiodifuzate / televizate. 
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Articole Market Watch: 
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Articole publicate pe platforma CONTRIBUTORS: 
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Apariții în emisiuni on-line sau video clipuri pe internet: 
Filmulețe pe youtube centralizate pe canalul: 
https://www.youtube.com/c/ComunitateaEduca%C8%9Biepentru%C8%98tiin%C8%9B%C4%83/vi
deos 
Transmisiile live de la Noaptea Cercetătorilor: 
Canalul 1: 
partea I https://www.youtube.com/watch?v=CFzOWWTktJ4 
partea II https://www.youtube.com/watch?v=GVHjmeCN3NQ 
Canalul 2: 
partea I https://www.youtube.com/watch?v=P5V5uFFewWg 
partea II https://www.youtube.com/watch?v=HS2pt30iykM 
Ruxandra M. Costescu a coordonat realizarea: 
Experimentului cu azot lichid: https://www.youtube.com/watch?v=u-W1W_usqbo 
Webinarul ținut de Ruxandra M. Costescu 
https://www.youtube.com/watch?v=P5V5uFFewWg&t=3612s 
Experimentul cu vizualizarea undelor de sunet făcut de A. Evanghelidis 
https://www.youtube.com/watch?v=jBYnaX4aiE8 
Interviuri cu Nicoleta G. Apostol și Amelia E. Bocîrnea: 
https://youtu.be/CFzOWWTktJ4?t=15300 
https://www.youtube.com/watch?v=XygVdLcUvg8 
Turul virtual INCDFM (prezentat de Dnul Director General): 
https://youtu.be/CFzOWWTktJ4?t=39245 
Turul virtual INCDFM (prezentat de Ruxandra M. Costescu) de la Școala de Vară: 
https://www.youtube.com/watch?v=JceS9tSKa7Q 
Filmulețe pe facebook cu prezentări din institut: 
https://facebook.com/story.php?story_fbid=2130094820453768&id=100003598127802 
https://facebook.com/story.php?story_fbid=2130553770407873&id=100003598127802 
 
 
NOTA 

- datele se prezintă pentru anul n, an pentru care se face raportarea cât și analiza comparativ cu anul n-1 (punctele 
8.1, 8.2, 8.3) 

- datele se prezinta atât ca total cât și pentru filiale, unde este cazul; 

 
9.  Prezentarea gradului de atingere a obiectivelor stabilite prin strategia de dezvoltare a INCD 
pentru perioada de acreditare (certificare). 
INCDFM a fost re-evaluat în lunile noiembrie-decembrie 2020. Mai jos sunt prezentate 
concluziile privind gradul de îndeplinire ale prevederilor precedentului Plan de Dezvoltare, 
evaluat și aprobat în anul 2012. 
 
În planul de dezvoltare prezentat la precedenta evaluare erau prevăzute următoarele obiective 
cuantificabile: 
 

 Menținerea institutului pe prima poziție în domeniul Fizicii Stării Condensate și între 
primele 3-4 instituții de cercetare în domeniul Fizică 

Realizat. INCDFM este printre institutele de cercetare fruntașe în țară, conform clasificărilor 
internaționale recente 
Astfel, în clasificarea intitulată Ranking Web of World Research Centers elaborată de CSIC-
Spania- (http://research.webometrics.info/en/Europe/Romania ), publicată în iulie 2018, 

https://www.youtube.com/c/ComunitateaEduca%C8%9Biepentru%C8%98tiin%C8%9B%C4%83/videos
https://www.youtube.com/c/ComunitateaEduca%C8%9Biepentru%C8%98tiin%C8%9B%C4%83/videos
https://www.youtube.com/watch?v=CFzOWWTktJ4
https://www.youtube.com/watch?v=GVHjmeCN3NQ
https://www.youtube.com/watch?v=P5V5uFFewWg
https://www.youtube.com/watch?v=HS2pt30iykM
https://www.youtube.com/watch?v=u-W1W_usqbo
https://www.youtube.com/watch?v=P5V5uFFewWg&t=3612s
https://www.youtube.com/watch?v=jBYnaX4aiE8
https://youtu.be/CFzOWWTktJ4?t=15300
https://www.youtube.com/watch?v=XygVdLcUvg8
https://youtu.be/CFzOWWTktJ4?t=39245
https://www.youtube.com/watch?v=JceS9tSKa7Q
https://facebook.com/story.php?story_fbid=2130094820453768&id=100003598127802
https://facebook.com/story.php?story_fbid=2130553770407873&id=100003598127802
http://research.webometrics.info/en/Europe/Romania
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INCDFM ocupa locul 3 în țară (dupa IFIN-HH si Academia Romana) și locul 1035 în lume (un salt 
de aproape 100 de locuri față de ianuarie 2017) din peste 7000 de centre de cercetare 
clasificate.  În ediția din iulie 2019 ocupa locul 4 în țară, fiind depășit de INCDTIM Cluj. 
 

 
Tabelul 1. Extras din clasificarea “Ranking Web of World Research Centers” publicată în 2018. 
 
În clasamentul Nature Index (https://www.natureindex.com/country-outputs/romania, a se 
vedea și Tabelul 2), INCDFM ocupa locul 6 în țară, dupa IFIN-HH, Academia Română și 3 mari 
universități generaliste (UVT, UBB și UB). Considerăm că este o poziție onorantă, având în 
vedere că în INCDFM lucrează un număr mult mai mic de cercetători atestați decât în IFIN sau 
în marile universități. 

https://www.natureindex.com/country-outputs/romania
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Tabelul 2. Clasamentul Nature Index pentru perioada 1 decembrie 2018-30 noiembrie 2019. 
 

 Menținerea numărului de publicații în reviste cotate ISI la o medie de 160/an 
Realizat. Media de publicații indexate în baza de date Web of Science a fost în jur de 190/an 
(vezi figura următoare). În total sunt înregistrate 973 de publicații în perioada 2015-2019, dintre 
care 949 sunt la categoriile Articles și Proceedings Papers, rezultând o medie de 190 lucrări 
publicate pe an. 
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Situația numărului de publicații ISI în perioada 2015-2019 
 

 Cel puțin 3 lucrări pe an în reviste cotate ISI cu factor de impact mai mare ca 5 
Realizat. În anul 2019, din 182 de articole, 95 au fost în quartila Q1 (zona roșie în clasificarea 
UEFISCDI). 21 articole din 2019 au fost publicate în jurnale având factor de impact mai mare 
ca 5, dintre care unul în NATURE (2 co-autori din INCDFM din 10 autori în total). Mai multe 
detalii se regăsesc în lista de publicații. 

 Dublarea numărului de brevete naționale și internaționale 
Realizat. În perioada anterioară de evaluare au fost acordate 8 brevete și au fost depuse 19 
cereri de brevet la OSIM. În perioada evaluată în prezent, 2015-2019, au fost acordate 28 de 
brevete și au fost depuse 77 cereri de brevet, 5 cereri pentru model de utilitate și au fost 
cesionate prin contract de servicii de cercetare drepturile de proprietate intelectuală pentru 2 
brevete UPTO (distribuția pe ani este redată în figura următoare). 
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Situație brevete 2015-2019 

 
 
 
 
 
 

 Dublarea contribuțiilor la conferințe internaționale (an de referință 2010) 
Realizat. În anul 2010 au fost 76 de participări la conferințe. Maximul de participări la 
conferințe s-a atins în 2014, cu 231 de prezentări. În perioada 2015-2019, media de participări 
a fost în jur de 160 pe an, cu o ușoară scădere în ultimii 2 ani după cum rezultă din figura 
următoare. 

2015 2016 2017 2018 2019

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

c
o

n
fe

re
n
c
e

 p
re

s
e

n
ta

ti
o

n
s

an

 conference presentations

 
Evoluția participărilor la conferințe organizate în țară și străinatate. 

 
Trendul descendent față de 2014 se poate explica prin reducerea bugetelor alocate proiectelor, 
ceea ce a dus la reducerea cheltuielilor de mobilitate în favoarea celor de manoperă.  
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Merită remarcat și faptul că în fiecare an cercetătorii din INCDFM susțin în jur de 20 (25 în 2019) 
de lecții/prezentări invitate, ceea ce denotă o bună reputație în comunitatea internațională. 
 

 Triplarea sumelor din contracte cu terți (an de referință 2010) 
Parțial realizat (80 % realizare). Dacă înțelegem prin contracte cu terți acele contracte care 
nu sunt încheiate cu agenții publice de finanțare naționale sau internaționale, atunci există 
fluctuații semnificative de la un an la altul în ceea ce privește sumele atrase din mediul privat. 
În orice caz, INCDFM a facut eforturi deosebite pentru a iniția colaborarea cu sectorul privat, 
în special cu acele sectoare industriale care au capacități de producție în țară și care ar putea 
valorifica rezultatele și expertiza existente în INCDFM. În anul 2010 sumele atrase prin 
contracte economice au fost de 379.250 lei, iar în 2014 au fost 211.732 lei. Evoluția în perioada 
2015-2019 este prezentată în figura următoare. Se constată că media veniturilor din contracte 
economice este undeva în jur de 250.000 lei pe an, cu o creștere în ultimii trei ani spre o medie 
de 650.000 lei pe an. Se poate considera că obiectivul este parțial realizat. 
Menționăm că, dacă se iau în considerare toate contractele din alte surse decât cele bugetare 
naționale, respectiv toate veniturile din proiecte europene, alte fonduri internaționale, fonduri 
structurale și contracte economice, atunci sumele atrase în perioada evaluată sunt mult mai 
mari: 32.262.324 lei în 2015; 3.183.966 lei în 2016; 4.769.322 lei în 2017; 8.314.703 lei în 2018; 
peste 7.500.000 estimat în 2019. Toate sumele sunt mai mari decât cele încasate în anul de 
referință 2010. 
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 Existența a cel putin 10 conducători de doctorate, în medie 
Realizat. În 2019 exista un număr de 9 conducători de doctorat activi, iar în ceilalți ani, numărul 
a fluctuat între 16 și 12, în funcție de pensionări și de tezele de abilitare susținute, media însă 
este de 10 conducători de doctorat activi pe an. 

 Existența a cel puțin 20 de studenți la doctorat, în medie 
Realizat. Numărul de studenți la doctorat a fost de: 27 în 2015; 27 în 2016; 23 în 2017; 23 în 
2018; 25 în 2019. 

 Atingerea unui raport de 1/3 între CS1 și ceilalți cercetători (CS2, CS3, CS, ACS) 
Realizat. Raportul CS1/(CS2+CS3+CS+ACS) a evoluat astfel: 50/116 în 2015; 50/116 în 2016; 
40/122 în 2017; 43/152 în 2018; 42/164 în 2019. Creșterea ponderii de CS2, CS3, CS și ACS a 
dus și la scăderea mediei de vârstă spre 40 de ani la nivelul personalului de cercetare.  
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 Atingerea unui raport de cel puțin 1/10 între personalul tehnic cu studii superioare și 
personalul cu studii superioare din cercetare 

Parțial realizat (90 %). În 2019 raportul este de 19 IDT3+IDT+Ingineri+Sub-ingineri (au 4 ani de 
studii post-liceale) la un număr de 206 cercetători, rezultând un raport de 9.2 %. Dificultatea 
angajării de personal tehnic cu studii superioare rezidă din faptul că plafoanele salariale sunt 
mult mai mici decât pentru cercetători și nu pot fi incluși pe lista de proiecte decât cu mari 
restricții. 

 Implicarea în crearea a cel puțin un spin-off care să valorifice rezultate obținute în 
institut 

În curs de realizare. Există un start-up al unui angajat al INCDFM. Un spin –off este în curs de 
înființare în 2020. Nu a fost înființat nici unul până acum din cauza conjucturii politice și 
economice foarte fluide în perioada evaluată, care a generat reticențe în rândul tinerilor cu 
potențiale calități antreprenoriale. În plus, normele pentru înființarea de spin-off au fost recent 
modificate prin OMEC 5941/03.11.2020. 

 Implicarea în cel puțin 2 infrastructuri de cercetare de nivel european 
Realizat. INCDFM este parte a C-ERIC (https://www.ceric-eric.eu/), infrastructură pan-
europeană distribuită cu facilități din 8 țări central și est europene (Italia, Austria, Coația, 
Slovenia, Ungaria, România, Republica Cehă, Polonia); INCDFM are propria instalație complexă 
pentru studiul interfețelor/suprafețelor (COSMOS) montată pe linia SuperESCA a sincrotronului 
ELETTRA de la Trieste, Italia; INCDFM este parte a consorțiului RD50-CERN care are ca obiectiv 
dezvoltarea unor detectori de radiații pe bază de Si pentru viitorul Super-LHC (unul din 
pachetele de lucru este coordonat de un specialist din INCDFM, 
https://rd50.web.cern.ch/rd50/) 

 Atragerea a cel puțin 10 doctoranzi/post-doc din străinătate pentru a lucra în institut 
Realizat. În momentul de față în institut lucrează 3 doctoranzi din străinatate (Portugalia, 
Mauretania, Algeria) și un CS3 din Franța. În anul 2019 au efectuat stagii de lucru în INCDFM un 
număr de 13 studenți din străinătate: 
Dr. Hamza SAIDI (cercetător, bursă Eugen Ionescu – AUF/MAE) 
Universitatea din Monastir, Tunisia 
Stagiu de lucru în Laboratorul 40 (06.05- 03.08.2019) 
Tema de cercetare: Studiul proprietăților de transport de sarcină în structuri organice pe 
bază de NO2-BMN 
 
Sara AZMI (doctorandă, bursă Eugen Ionescu – AUF/MAE) 
Universitatea Hassan II, Casablanca, Maroc 
Stagiu de lucru în Laboratorul 10 (10.05- 07.08.2019) 
Tema de cercetare: Electrodepunerea filmelor de kesterit pentru aplicații fotovoltaice 
 
Khaled BELFAA (doctorand, bursă Eugen Ionescu – AUF/MAE) 
Universitatea din Gabes, Tunisia 
Stagiu de lucru în Laboratoarele 30 și 10 (06.05- 03.08.2019) 
Tema de cercetare: Elaborarea și caracterizarea nanocristalelor și a filmelor subțiri de TiO2 
pure și dopate cu metale nobile 
 
Dr. Larbi FILALI (cercetător, bursă Eugen Ionescu – AUF/MAE) 
Universitatea Ahmed Ben Bella Es Sénia Oran 1, Oran, Algeria 
Stagiu de lucru în Laboratoarele 10 și 40 (06.05- 03.08.2019) 
Tema de cercetare: Studiul efectului hidrogenului molecular în nanostructurile de siliciu 
pentru detecția biomoleculelor la interfața solid/lichid 
 

https://www.ceric-eric.eu/
https://rd50.web.cern.ch/rd50/
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Sarah DERBALI (doctorandă, bursă Eugen Ionescu – AUF/MAE) 
Universitatea Ibn Tofail, Kenitra, Maroc 
Stagiu de lucru în Laboratorul 10 – Grupul de Heterostructuri (15.05- 12.08.2019) 
Tema de cercetare: Obținerea și caracterizarea de noi perovskiți organici halogenurați 
 
Marwa HATTAB (doctorandă, bursă Eugen Ionescu – AUF/MAE) 
Universitatea El Manar, Tunis, Tunisia 
Stagiu de lucru în Laboratoarele 10 și 50 (06.05- 03.08.2019) 
Tema de cercetare: Studiul coroziunii acoperirilor ceramice dezvoltate prin metoda sol-gel 
pe magneziu și aliajele sale pentru utilizare în aplicații biomedicale 
 
Ilhame ASSAHSAHI (doctorandă, bursă Eugen Ionescu – AUF/MAE) 
Universitatea Ibn Tofail, Kenitra, Maroc 
Stagiu de lucru în Laboratorul 20 – Grupul de Magnetism (07.05- 04.08.2019) 
Tema de cercetare: Materiale termoelectrice pentru aplicații de recuperare a energiei 
 
Mohamed Yassine ZAKI (doctorand, bursă Eugen Ionescu – AUF/MAE) 
Universitatea Ibn Tofail, Kenitra, Maroc 
Stagiu de lucru în Laboratorul 10 (15.05- 12.08.2019) 
Tema de cercetare: Obținerea și caracterizarea filmelor de Cu2ZnSnS4 pentru aplicații 
fotovoltaice 
 
Mohammed GUERBOUB (doctorand, bursă Eugen Ionescu – AUF/MAE) 
Universitatea Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès, Maroc 
Stagiu de lucru în Laboratorul 10 – Grupul de Heterostructuri (05.05- 02.08.2019) 
Tema de cercetare: Studiul defectelor induse de iradiere în detectori 
 
Ousmane DIAGNE (doctorand, bursă Eugen Ionescu – AUF/MAE) 
Universitatea Cheikh Anta Diop, Dakar, Senegal 
Stagiu de lucru în Laboratoarele 40 și 10 (07.05- 04.08.2019) 
Tema de cercetare: Elaborarea și caracterizarea filmelor subțiri de Cu2ZnSnS4 (CZTS) pentru 
aplicații fotovoltaice 
 
Oussama AITMELLAL ( doctorand, bursă CNRST Maroc) 
Universitatea Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Maroc 
Stagiu de lucru în Laboratoarele 40, 30 și 50 (09.05- 06.08.2019) 
Tema de cercetare: Obținerea și studiul proprietăților materialelor luminescente cu aplicații 
potențiale în domeniul energiei 
 
Sara AIT BOUZID ( doctorandă, bursă CNRST Maroc) 
Universitatea Sultan Moulay Slimane, Béni Mellal, Maroc 
Stagiu de lucru în Laboratoarele 20, 10 și 50 (09.05- 06.08.2019) 
Tema de cercetare: Sinteza și caracterizarea de noi materiale magnetocalorice 
 
Abdelbassat KENANE (doctorand, bursă PNE acordată de guvernul Algerian) 
Universitatea Mustapha Stambouli, Mascara, Algeria 
Stagiu de lucru în Laboratoarele 10 și 40 (22.10.2018 – 30.04.2020) 
Tema de cercetare: Sinteza și caracterizarea de noi materiale hibride polimeri/argile 
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 Organizarea a cel puțin 3 evenimente cu participare internațională (workshopuri 
focalizate pe tematici de interes pentru institut, conform strategiei descrise mai sus) 

Realizat. Începând cu anul 2016, INCDFM a organizat în fiecare an propriul workshop, intitulat 
International Workshop of Materials Physics (IWMP). Programele sunt prezentate mai jos pentru 
fiecare an. Pe lângă IWMP, INCDFM a organizat sau a fost co-organizator și la alte evenimente 
științifice, cum ar fi edițiile ROCAM 2015 și 2017, alte workshopuri cu participare internațională. 
 

International Workshop of Materials Physics 

 

 
 
Dates: May 23-25 2016 
Venue: NIMP Conference Hall, 405A Atomiștilor Str., Măgurele 
  
The National Institute of Materials Physics (NIMP) is a lead scientific institution in Romania, 
determined to become an excellence research center at European level. Its current research 
topics are related to solid state physics and materials science, with special focus on oxide 
materials, organic-inorganic composites and hybrid structures, dedicated for applications 
ranging from electronics and life sciences to green energy or nuclear fusion reactors. The 
Institute has a modern infrastructure, covering various preparation/deposition methods and a 
wide number of characterization techniques, highly qualified personnel and a significant 
number of collaborations with research institution from abroad. 
The International Workshop of Materials Physics organized by NIMP aims at becoming a 
periodic forum in the exchange of ideas between the local researchers and distinguished 
members of the international research community in the field. Presentations will be both 
related to scientific breakthroughs and success stories of applications of research results in 
industry. 
Accordingly, the extra - scientific topics of the workshop for its first edition will be covering 
the following aspects: 

 Connecting NIMP to new hot research topics with the aim to develop new collaborations 
of high potential success for EU project applications (with special emphasis on novel 
materials and interface with life sciences) 

 Increasing attractiveness for foreign researchers to come and work at NIMP (with the 
possibility to apply for ERA-Chair projects or ERC grants) 

 Increasing the performance and improving the image of NIMP’s researchers in order to 
successfully apply for ERC grants (learning from the experience of ERC grantees) 

 Learning good practices for improving excellence in research, with special emphasis on 
the innovative aspects and the general relation with the industry (including discussions 
regarding application for TEAMING and TWINNING projects) 

 
 

http://www.infim.ro/events/international-workshop-materials-physics
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2nd International Workshop on Materials Physics 

 

 Dates: May 16-17 2017 

Venue: NIMP Conference Hall, 405A Atomiștilor Str., Măgurele 

Program and Abstract Book: Download 

Keynote Speakers : 

 Lucia Aballe, ALBA Synchrotron Barcelona, Spain 
 Francesco d’Acapito, ESRF, Grenoble, France 
 Jean Daillant, Soleil Synchrotron, Saint-Aubin, France 
 Sarnjeet S. Dhesi, Diamond Light Source, Didcot, U.K. 
 Konstantin Klementiev, Max IV, Lund, Sweden 
 Axel Knop, Fritz-Haber Institut, Berlin, Germany 
 Rosanna Larciprete, Institut for Complex Systems, Rome, Italy 
 Silvano Lizzit, Elettra, Trieste, Italy 
 Vladimir Matolin, Charles University, Prague, Czech Republic 
 Cătălin Miron, ELI – Nuclear Physics, Măgurele, Romania 
 Vasile I. Pârvulescu, Chemistry, University of Bucharest, Romania 
 Kai Schlage, PETRA, DESY, Hamburg, Germany 
 Cristian M. Teodorescu, National Institute of Materials Physics, Măgurele, Romania 
 Ion Tiseanu, NI Lasers, Plasma and Radiation Physics, Măgurele, Romania 
 Rodica Turcu, NI Isotopic Molecular Technologies, Cluj-Napoca, Romania 
 Jens Viefhaus, PETRA, DESY, Hamburg, Germany 
 Carlos Vaz, Swiss Light Source, Paul Scherrer Institut, Zürich, Switzerland 

 
 

First Announcement 
 
 
 

29-30 May 2018 
 

 
 
 

3
rd

 edition of the 

INTERNATIONAL WORKSHOP OF MATERIALS PHYSICS 

http://www.infim.ro/events/2nd-international-workshop-materials-physics
http://www.infim.ro/sites/default/files/u1/Abstract%20Booklet%20and%20Program-2017-LP.pdf
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The National Institute of Materials Physics (NIMP) announces the organization of the 3rd edition 
of the International Workshop of Materials Physics (IWMP). The topic for 2018 edition is 
dedicated to 2 dimensional (2D) systems and materials (2D electron gas, graphene, 
phosphorene, other 2D materials, 2D systems like interfaces, domain walls, etc.). Aspects 
related to modeling, fabrication, characterization and potential applications of 2D materials 
and systems will be presented and discussed. 
Similar to the first two editions, held in 2016 and 2017, the 3rd edition of IWMP is organized on 
invitation only. The aim is to attract well known researchers in the field, the final purpose 
being to establish new collaborations concretized in common publications, projects and 
exchange of personnel. 
Young researchers willing to present their latest results on topics related to the main topic of 
the workshop are invited to submit a 2 page abstract (A4, Times New Roman 11, single spacing, 
2 cm margins, including figures and references) to the organizers (pintilie@infim.ro). The best 
abstracts will be selected for oral presentations during the workshop. 
The workshop will take place at NIMP premises located in Magurele, Romania. 
The topics for the next two editions: 
2019-New materials for renewable energy sources and energy storage 
2020-Materials and structures for bio-applications  
 
 
 

First Announcement 
 
 
 

28-29 May 2019 
 

The National Institute of Materials Physics (NIMP) announces the organization of the 4th edition 
of the International Workshop of Materials Physics (IWMP). The topic for 2019 edition is 
dedicated to energy, with special focus on topics such as: photovoltaics (novel photo-effects, 
halide perovskites, new architectures for solar cells, etc.), energy harvesting (piezo, pyro, 
thermoelectric), fusion, energy storage, energy transport, and other similar topics. Aspects 
related to modeling, fabrication, characterization will be presented and discussed. 
Similar to the first three editions, the 4th edition of IWMP is organized on invitation only. The 
aim is to attract well known researchers in the field, the final purpose being to establish new 
collaborations concretized in common publications, projects and exchange of personnel. 
Young researchers willing to present their latest results on topics related to the main topic of 
the workshop are invited to submit a 2 page abstract (A4, Times New Roman 11, single spacing, 
2 cm margins, including figures and references) to the organizers (pintilie@infim.ro). The best 
abstracts will be selected for oral presentations during the workshop. 
The workshop will take place at NIMP premises located in Magurele, Romania. 
The topics for the next two editions: 
2020-Materials and structures for bio-applications  
2021-Recent developments in the field of ferroelectrics and multiferroics 
 

 Creșterea cu 50 % a implicării în colaborări cu instituții de cercetare din străinatate 
Realizat. În momentul de față INCDFM colaborează cu aproape 100 organizații de cercetare din 
străinatate, fie în proiecte finanțate, fie prin colaborări mutuale bazate pe schimb de probe și 
publicații comune. 

 Organizarea anuală a „Zilei institutului”-zi a porților deschise 

4
th

 edition of the 

INTERNATIONAL WORKSHOP OF MATERIALS PHYSICS 

mailto:pintilie@infim.ro
mailto:pintilie@infim.ro
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Realizat. Acest obiectiv a fost realizat la început sub forma unui eveniment bazat pe invitații 
trimise de către conducerea INCDFM grupurilor tință cum ar fi autorități, companii private, alte 
organizații de cercetare. În timp, s-a luat decizia de implicare în acțiuni de tipul „Școala Altfel” 
și „Noaptea Cercetătorului”, acțiuni care atrag un public mult mai larg și prin care se poate 
face o diseminare mai bună a ceea ce înseamnă cercetarea științifică și ce rezultate produce.  

 Organizarea a cel puțin 2 workshopuri dedicate promovării rezultatelor din institut în 
mediul economic 

Realizat. Prin proietele de tip POC-G Tansfer de cunoștințe către mediul economic au fost 
organizate mai multe workshopuri în anii 2017-2018 la care au fost invitate să participe 
companii potențial interesate în valorificarea rezultatelor concrete obținute în INCDFM (a se 
consulta https://projects.infim.ro/MATI2IT/ si https://projects.infim.ro/AMD-FARMA-MED-
RO/). 
 
Evaluarea INCDFM a avut loc în anul 2012, dar decizia de certificare/acreditare a fost emisă la 
începutul anului 2016 (decizia ANCS nr. 9008 din 7 ianuarie 2016). La data evaluării, 
Departamentul de Cercetare al INCDFM era organizat astfel: 
L10-Multifunctional Materials and Structures 
Grup 1-Functional nanostructures 
Grup 2-Complex Heterostructures and Perovskite Oxides 
L20-Magnetism and Superconductivity 
Grup 3-Electronic Correlations and Magnetism 
Grup 4-Superconductivity 
L30-Physics of Condensed Matter at Nanoscale 
Grup 5-Si- and Ge –based nanomaterials and nanostructures 
Grup 6-Surfaces, interfaces, thin films and single crystals. X-ray / electron spectroscopies and 
diffraction  
Grup 7-Theory 
L40-Optical Processes in Nanostructured Materials 
Grup 8-Optical processes in nanostructured materials 
L50-Laboratory of Atomic Structures and Defects in Advanced Materials 
Grup 9-Atomic structures and defects in advanced materials 
 
Recomandările comisiei de evaluare sunt prezentate mai jos, împreună cu gradul de realizare: 
Recommendations 

 Restructuring of research teams: teams no.5, 8 and 1 must be merged. Also groups 3 
and 4 must be put together-realizat-grupul 5 s-a alaturat grupului 9, prin decizie 
bilaterială, cu tematici de interes comun; grupurile 3 și 4 s-au unit într-un singur grup 
ca urmare a reducerii semnificative de personal în cazul grupului 4 (Supraconductori); 
grupurile 1 și 8 și-au definitivat direcții proprii de cercetare care au redus la minim 
suprapunerile tematice; realizat, ținând cont și de evoluțiile din ultimii 8 ani 

 More reinforcement of existing synergies-realizat; colaborarea între diferite grupuri din 
institut se manifestă în primul rând la nivelul Programelor Nucleu, dar și la nivelul altor 
tipuri de proiecte, spre exemplu H2020 sau Idei Complexe 

 Better focus on research topics. More involvement of the institute in international 
projects. To increase the competitiveness in practical use of functional materials in 
devices and systems, they need to recruit expertise in microelectronics processes to 
improve the applied oriented research-realizat; a crescut numărul de cercetători și 
ingineri instruiți pentru lucrul în camera curată; INCDFM este implicat în proiecte 
H2020/Euratom/Eurofusion precum și în mari infrastructuri de cercetare, precum C-
ERIC 

https://projects.infim.ro/MATI2IT/
https://projects.infim.ro/AMD-FARMA-MED-RO/
https://projects.infim.ro/AMD-FARMA-MED-RO/
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 Should publish (or submit) papers to high impact factor journals and present results in 
conferences afterwards (try now to move towards high quality)-realizat; ponderea 
publicațiilor în jurnale cu factor ridicat de impact a crescut în ultimiii ani, ajungând la 
o pondere de ~50 % in 2019 în jurnale din Q1 (zona roșie) 

 Should sustain and exploit further national and international technology transfer and to 
create a spin-off company in the near future-parțial realizat; există perspectiva 
înființării unui spin-off; legăturile cu mediul privat au crescut, dovada fiind contractul 
de 200.000 USD cu Cyber Swarm 

 Should promote interaction with young researchers; open the facilities to support 
“launching of ideas”, in close cooperation with the regional authorities, to promote the 
creation of start-up companies by entrepreneurs-în curs de realizare; variațiile 
legislative și fiscale din ultimii ani au generat însă reticența în deschiderea de noi 
afaceri, iar interesul autorităților locale în a colabora cu INCD-urile din Măgurele pentru 
dezvoltarea zonei este practic inexistent 

 Multidisciplinarity must be potentiated-realizat; există grupuri multi-disciplinare în 
INCDFM, care combină fizicieni, chimiști, ingineri, etc. 

 Should reformulate the existing broad range of objectives and concentrate in 2-3 main 
topics based on the existing expertise-realizat prin strategia existentă; există, practic, 
3 direcții principale de cercetare, una pe energie, una pe bioeconomie/sănătate, și una 
pe materiale pentru aplicații avansate în electronică, senzoristică, domenii de nișă sau 
condiții extreme 

 Should improve web page and increase dissemination towards both wide public and R&D 
community-realizat; pagina web este în reconstrucție; anual se publică articole în 
reviste de specialitate, on-line, rețele de socializare 

Prior to any other investment, the existing ones should be monetised- realizat 
 
Mai jos este prezentat un tabel sintetic cu gradul de indeplinire a criteriilor cuprinse în fișa de 
evaluare. 

Nr. 
Crt. 

Criterii de evaluare Punctaj 
maximum 

Grad de realizare conform auto-
evaluării 

1. 

C1 - Management instituțional, din care: 10  

iC1.1 

Structura de conducere 

2 

3 directori INCDFM, 1 director INCDFM-
CIFRA, 5 șefi de laboratoare, 21 membri 
în Consiliul Științific, 7 membrii în 
Consiliul de Administrație 

iC1.2 

Gradul de realizare a obiectivelor din 
planul strategic de dezvoltare pentru 
perioada anterioară de acreditare - plan 
de dezvoltare instituțională 

2 Estimarea este de peste 95 % 

iC1.3 

Regulamente, norme, proceduri 
implementate la nivelul institutului 
național 

2 

- Regulamentul de Ordine 
Interioară 

- Regulamentul de concurs pentru 
angajare ACS 

- Regulamentul de concurs pentru 
angajare CS, CS3, CS2, CS1 

- Regulamentul de evaluare a 
activității profesionale 

- Regulament de organizare și 
funcționare al Consiliului 
Științific 

- Regulamentul de evaluare a 
performanței profesionale 

- Regulamentul și normele de 
etică în activitatea de cercetare 
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- Procedurile legale de achiziție 
din fonduri publice 

- Procedurile de audit intern 
- Procedurile aferente sistemului 

de management al calității 
- Procedurile aferente sistemului 

de management al inovării 
- Procedurile specifice 

laboratoarelor acreditate 

iC1.4 
Implementarea sistemului de 
management al calității 

2 Certificat ISO9001 

iC1.5 
Implementarea sistemului de 
management al inovării 

2 Certificat pentru managementul inovarii 

2. 

C2 - Capacitate instituțională, din care: 20  

iC2.1 
Infrastructura de cercetare-dezvoltare-
inovare – apartenența la rețele europene 
și paneuropene 

3 
Membru C-ERIC, membru colaborare 
RD50-CERN 

iC2.2 

Echipamente de cercetare-dezvoltare-
inovare relevante 

10 

Infrastructura de cercetare din INCDFM 
are o valoare cumulată de peste 25 
milioane EURO, din care 88 echipamente 
au valori peste 50 mii EURO 

iC2.3 
Laboratoare de încercări 
acreditate/neacreditate 

3 
Laborator LIMSAE, în faza finală de 
acreditare la RENAR 

iC2.4 

Instalații experimentale / instalații 
pilot/microproducție/prototipuri 

2 

- Instalația experimentală 
CoSMoS, instalată la sincrotronul 
ELETTRA, Trieste, Italia 

- Prototip instalație de 
electrofilare 

- Prototip de cuptor pentru 
tratament termic rapid 

- Prototip de detector piroelectric 
pentru energimetre laser 
(colaborare cu Apel Laser SRL) 

- Prototip arie memristori 
(contract valorificae Cyber 
Swarm) 

- Celulă de evaporare de 
temperatură ridicată și inerție 
termică scăzută pentru epitaxie 
din fascicul molecular 

- Manipulator de probe cu 
încălzire prin bombardament 
electronic 

- Software de analiză prin 
deconvoluție a datelor XPS 

- Software de analiză a 
hipercuburilor de date obținute 
prin spectro-microscopie de 
fotoelectroni 

- Software de înlăturare a 
sateliților proveniți din radiația 
X nemonocromatizată din 
spectre XPS 

 

iC2.5 

instalații și obiective speciale de interes 
național 

2 

- Rețea națională de instalații 
complexe de tip XPS/ESCA 
(HG786/2014) 

- Centrul de cercetare, inovare și 
tehnologii pentru materiale noi 
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RITecC@CERIC (este inclusă în 
propunerea de HG pentru 
modificarea HG786/2014) 

3. 

C3 - performanță instituțională, din care: 30  

iC3.1 

productivitatea tehnico-științifică - 
rezultate ale activității de cercetare-
dezvoltare-inovare: produse 
noi/modernizate, tehnologii 
noi/modernizate, studii prospective și 
tehnologice, lucrări științifice/tehnice 
publicate în reviste de specialitate, 
soiuri protejate prin drepturi de 
proprietate intelectuală 

15 

- 923 articole inregistrate Web of 
Science, cu factor de impact 
cumulat de 2783 puncte (664 
lucrari in Q1 si Q2) 

- 270 de prototipuri, produse, 
tehnologii, procedee, metode si 
servicii (în general servicii de 
cercetare către mediul 
economic) 

iC3.2 

gradul de valorificare a rezultatelor 
activității de cercetare-dezvoltare-
inovare, realizări în planul inovării și 
transferului tehnologic 

10 

- 78 de cereri de brevet (2 
internaționale), 35 de brevete 
acordate 

- Cele 2 cereri de bervet 
internaționale au fost cesionate 
către firma Cyber Swarm printr-
un contract de 200000 USD 

 

iC3.3 

vizibilitatea activității de cercetare-
dezvoltare-inovare: participarea la 
târguri și expoziții, membru în asociații 
și rețele profesionale, membrii în 
colectivele de redacții 

5 

- 97 lecții invitate susținute la 
conferințe cu participare 
internațională 

- 7 premii ale Academiei Române, 
alte 4 premii obținute prin 
concurs și selecție, 

- 67 de premii și diplome obținute 
la târguri de inventică 

- INCDFM este înscris în 8 
asociații, incluzând și portalul 
EU 

- 50 de cercetători din INCDFM 
sunt membri în diferite asociații 
profesionale la nivel național și 
internațional 

- 7 cercetători sunt membri în 
colective editoriale ale unor 
jurnale ISI din străinătate, iar 1 
sunt membri în colective 
editoariale ale unor jurnale ISI 
publicate în țară (+/-1 de la un 
an la altul) 

4. 

C4 - resursa umană, din care: 20  

iC4.1 
structura  resursei umane - total personal 
și personal de cercetare-dezvoltare 

3 
317 angajați din care 221 implicați în 
activitatea de cercetare (~70 %) 

iC4.2 
ponderea CSI și CSII respectiv IDTI și IDTII 
în total personal de cercetare-dezvoltare 

10 
CSI și CSII au pondere de 38.52 %; nu 
există încă IDTI și IDTII 

iC4.3 
ponderea doctorilor în total personal de 
cercetare-dezvoltare 

3 69.68 % la 31 decembrie 2019 

iC4.4 
ponderea personalului de cercetare-
dezvoltare implicat în programe și stagii 
de pregătire. 

4 
În medie, ~16 % din personal a beneficiat 
de stagii de pregătire 

5. 

C5 - performanță economico-financiară, din care: 10  

iC5.1 

patrimoniul, activele imobilizante, 
circulante totale și capitaluri proprii 

3 

Activele totale sunt de peste 72 milioane 
lei la finalul anului 2019. 
În patrimoniu sunt 3 clădiri principale, 
dintre care RITECC a fost realizat cu 
fonduri structurale, iar conacul 
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Oteteleșanu a fost reabilitat cu investiții 
de la MEC. 

iC5.2 
venituri din activitatea de cercetare-
dezvoltare pe diferite surse de finanțare 3 

Veniturile din activitatea CDI reprezintă, 
în mdie, peste 75 % din veniturile totale 
ale INCDFM.  

iC5.3 

venituri realizate din activități 
economice 

2 

Reprezintă, în medie, circa 3 % din total 
venituri. Restul până la 100 % sunt din 
fonduri structurale, subvenții pentru 
IOSIN, amortizarea echipamentelor 
achiziționate pe fonduri structurale 

iC5.4 

cheltuieli și datorii 

2 

O parte a creșterii datoriilor are la bază 
contractarea unui credit pe termen scurt 
în valoare de 8,5 mil. lei. În suma 
datoriilor din anul 2017 sunt si creditele 
de angajament acordate de MCI. 

6. 

C6- planul strategic de dezvoltare, din care: 10  

iC6.1 calitatea planului strategic de dezvoltare  5  

iC6.2 
fezabilitatea planului strategic de 
dezvoltare 

5  

VI Standardul de performanță 100  

 
În cele din urmă, INCDFM a obținut 99 de puncte din 100 posibile. Se așteaptă emiterea ordinului 
de ministru privind acreditarea/certificarea pe următorii 5 ani. 
 
10. Surse de informare și documentare din patrimoniul științific și tehnic al INCD. 
Informarea se face prin consorțiul ANELIS+, INCDFM fiind membru fondator. 
 
11. Măsurile stabilite prin rapoartele organelor de control și modalitatea de rezolvare a 
acestora. 
Au fost îndeplinite, daca a fost cazul. 
 
12. Concluzii. 
În ciuda nesiguranței în ceea ce privește sursele de finanțare și a pandemiei COVID-19, INCDFM 
și-a consolidat în 2020 poziția de instituție de cercetare de elită la nivel național, reflectată în 
calitatea cercetării și a rezultatelor produse de activitatea de cercetare: 

- INCDFM a devenit un partener credibil și respectat pentru colaborători externi, dovadă 
fiind implicarea tot mai extinsă în programul EURATOM, în programe H2020 în general, 
în mari infrastructuri de cercetare, etc. 

- INCDFM a devenit și o instituție atractivă pentru tineri cercetători din străinătate, care 
vin să desfășoare stagii de lucru în institut 

- S-au întărit și legăturile cu mediul de afaceri, în special pe probleme legate de înaltă 
tehnologie 

 
13. Perspective/priorități pentru perioada următoarea de raportare28. 
 
În vederea evaluării a fost aprobat un nou Plan de Dezvoltare pentru perioada 2021-2025, în 
condițiile în care nu există încă o strategie națională CDI aprobată, iar PNRR este în curs de 
refacere la solicitarea Comisiei Europene. Singurele indicații privind prioritățile viitoare de 
cercetare au putut fi obținute din programul cadru al UE „Orizont Europa”. Acest nou Plan de 
Dezvoltare va fi adus la zi în momentul în care va fi aprobată noua strategie națională CDI. 
Pentru anul 2021 INCDFM își propune să consolideze în continuare poziția sa în peisajul 
cercetării din țară. Posibile pericole pot veni din afara INCDFM, cum ar fi: 

                                                 
28 în conformitate cu strategia și programul de dezvoltare al INCD 
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- Recenta înființare a unui Minister al Cercetării, Inovării și Digitalizării, ceea ce va duce 
la întârzieri în deschiderea finanțărilor pe 2021 

- Lipsa bugetului de stat pentru 2021, ceea ce va întârzia deschiderea finanțărilor pentru 
proiectele în derulare 

- Cadrul legislativ învechit și lipsa coerenței în politicile care privesc cercetarea 
- Prelungirea pandemiei COVID-19 cu impact în desfășurarea activităților experimentale, 

în derularea de stagii de lucru, în organizarea de evenimente științifice sau în 
participarea la evenimente științifice 

-  
 
14. Anexe. 
 
 
 
 
 
 
Anexa 1 
Raportul CA 

Raport 
Al Consiliului de Administratie al INCD Fizica Materialelor 

 
 
Cap. 1. Introducere 
 
In anul 2020 Consiliul de Administratie al INCDFM si-a desfasurat activitatea conform atributiilor 
stabilite prin HG 1400/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
INCDFM, precum si prin Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de 
Administratie al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, 
aprobat prin ordinul MECT 3516 din 19.03.2008. Sedintele Consiliului de administratie s-au tinut 
lunar avandu-se ca punct de pornire al ordinii de zi planul transmis la inceputul anului 2020. 
 
Cap. 2. Managementul Institutional 
Consiliul de administratie al INCDFM a actionat in limita atributiilor stabilite legal pentru 
asigurarea implementarii in bune conditii a managementului la nivel institutional. Ca principale 
realizari pot fi punctate urmatoarele activitati: 

1. Activitati legate de strategia de dezvoltare a institutiei, incluzand supervizarea 
proiectelor finantate prin programele Nucleu, PN3 si POC. 

2. –Monitorizarea pregatirilor pentru evaluarea institutionala/ monitorizarea elaborarii 
planului de dezvoltare pentru perioada urmatoare. 

A interactionat cu Consiliul Stiintific in identificarea principalelor probleme de strategie a 
cercetarii, de aprobare a regulamentelor specifice de ocupare a posturilor si de dezvoltare 
institutionala. 
A aprobat raportul anual al INCDFM pentru anul 2019 incluzand raportul de activitate al 
directorului general. 
 
Cap. 3 Activitatea de Cercetare-dezvoltare si inovare, pe plan national si international 
O directie principala de responsabilitate a Consiliului de administratie pe linia Activitatii de 
cercetare –dezvoltare a INCD a fost cea legata de participarea in colaborari internationale mari: 
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-consortiul CERIC (Consortiul Europei Centrale de Infrastructura de Cercetare Distribuita) – de 
entionat ca echipamentele puse la dispozitie de INCDFM au fost printer cele mai solicitate din 
intregul consortiu. 
-colaborarea la CERN si dezvoltarea unei noi surse de finantare prin programele finantate prin 
IFA aferente acestei colaborari; 
-colaborarea cu Elettra; instalatia COSMOS fiind o infrastructura extrem de atractiva pentru 
cercetatorii romani in domeniul materialelor; 
De asemenea Consiliul de administratie a fost activ in avizarea directiilor prioritare de 
activitate stiintifica a INCDFM asa cum au fost ele prevazute in Planul de dezvoltare. 
 
Cap. 4. Activitatea Financiar - Contabila 
Ca principale activitati in acest domeniu au fost realizate urmatoarele: 
- Propunerea Bugetului de Venituri si Cheltuieli (BVC) pe anul 2020, precum si rectificarile 
ulterioare, in functie de rectificarile Bugetului de Stat pe 2020 si de proiectele castigate de 
catre INCDFM la competitiile organizate in cursul anului 2020 
- Planul anual al achizitiilor publice pentru anul 2020 
- Rapoartele de activitate trimestriale, precum si situatiile financiar-contabile 
trimestriale 
- Bilantul si raportul de gestiune pentru primul semestru al anului 2020 
- Comisiile de inventariere si casare precum si planurile/propunerile semestriale pentru 
casari 
- Aspecte privitoare la relatia cu bancile pentru obtinerea descoperirilor de cont necesare 
stabilizarii problemelor legate de cash - flow 
- Sustinerea financiara pentru organizarea de seminarii si workshopuri cu participare 
internationala 
- Planificarea sedintelor CA pentru anul 2020 
- Distributia fondurilor din programul Nucleu 
-  aspect specific aferente activitatii in cadrul INCD pentru Fizica Materialelor pe durata 
pandemiei COVID – 19. 
 
Capitolul 5. Managementul Resurselor Umane 
Ca principale directii de actiune in acest domeniu amintim: 

-Aprobarea de modificari pentru statul de functii; 
- Rezultatele concursurilor de atestare pe post si angajare de tineri ACS si a concursurilor 
de ocupare a posturilor pentru CS, CS3, CS2, CS1. 
Trebuie punctat in mod special ca in acest an INCDFM a fost una din putinele institutii care a 
organizat un concurs pentru angajarea de tineri cercetatori, un pas important in inversarea 
proceselor de brain – drain (printer altii au fost angajati tineri din strainatate, romani sau 
straini, din tari precum Maroc, Brazilia sau Marea Britanie). Continuitatea si predictibilitatea 
politicilor de resurse umane au facut institutia extrem de atractiva pentru tinerii absolventi. 
- Monitorizarea aplicarii criteriilor pentru evaluarea profesionala anuala atat a 
personalului CDI in conformitate cu strategia institutionala, cu prioritatile de dezvoltare ale 
institutului. 
Sistemul de evaluare profesionala din INCD pentru Fizica Materialelor a devenit unul matur, 
care permite asigurarea unui echilibru pe termen lung. 
 
Capitolul 6. Concluzii 
 
Membri CA al INCD pentru Fizica Materialelor au fost in permanenta activi in toate activitatile 
legate de stabilirea prioritatilor si de modul de actiune in diferitele probleme aparute in 
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activitatea institutionala in special pe parcursul acestui an aflat sub amprenta diferitelor 
constrangeri cauzate de pandemia COVID 19. Prin activitatile specifice, membrii CA al INCDFM 
au asigurat desfasurarea activitatilor intr-un ritm “normal” chiar intr-un an caracterizat de 
dezechilibre majore socio – economice. 
Consultarea CA a fost asigurata in acest an prin mijloace electronice, pandemia fortand 
adoptarea unor noi metode de lucru dar rezultatele obtinute au fost extrem de promitatoare. 
Membri CA reprezentanti ai Autoritatii Nationale CDI (in acest an MEC) au actionat ca un 
mecanism de legatura intre autoritatea centrala si institutie informand si dirijand institutia in 
mod coerent relativ la politicile specifice nationale si la problemele domeniului CDI. De 
asemenea membri ai CA (atat reprezentantii Autoritatii Nationale CDI cat si ai INCDFM) au fost 
parte a echipelor de implementare a unor proiecte specifice dedicate reformei sistemului 
national CDI cat si elaborarii strategiilor domeniului pe urmatorul ciclu de finantare. In acest 
mod a fost creat un canal de comunicare eficient intre institutie si autoritate, aspect foarte 
important in perioade caracterizate de instabilitate.  
Sumarizand, membrii CA, atat specialisti cat si reprezentanti ai autoritatilor centrale si ai 
INCDFM au monitorizat atent modul de desfasurare a activitatii specifice pe parcursul anului 
2020. Acestia au participat activ la gasirea solutiilor cele mai potrivite pentru depasirea 
dificultatilor specifice unui an nespecific si mentinerea activitatii INCDFM la un nivel de 
excelenta caracteristic. 

 

Capitolul 7. Program de activitate estimativ 2021 
 

Nr. 
Crt. 

Ordinea de zi preliminata Data 

1 1. Aprobare Program de activitate al CA pentru anul 2021 
2. Informare privind sursele de venit preliminate pe anul 2021 
3. Situatia participarii INCD Fizica Materialelor in proiectele 

internationale ELI si CERIC 
4. Fonduri investitii necesare pentru anul 2021 
5. Situatie proiecte Fonduri Structurale 
6. Diverse 

ianuarie 

2 1. Aprobare Raport de activitate al CA al INCDFM pentru anul 
2020 

2. Aprobarea Planului de Investiţii al INCD FM pentru anul 2021 
3. Informare privind sursele de venit preliminate pe 2021 pe 

categorii – proiecte, program Nucleu, fonduri structurale 
4. Avizarea proiectului Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

INCD FM pentru anul 2021.  
5. Diverse 

februarie 

3 1. Avizare Raport de activitate INCDFM pentru anul 2020 
2. Prezentarea situatiei referitoare la semnarea actelor 

aditionale la proiectele de cercetare in desfasurare 
3. Diverse  

martie 

4 1. Avizare rezultate proces de evaluare personal. 
2. Aprobarea Raportului privind inventarierea patrimoniului 

INCD FM la data de 31.12.2020; 
3. Avizarea Bilanţului contabil al INCD FM la data de 31.12.2020 
4. Diverse  

aprilie 
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5 1. Aprobarea Listei de mijloace fizice şi obiecte de inventar 
propuse pentru scoaterea din funcţiune 

2. Prezentare activitate tineri cercetatori. 
3. Diverse 

mai 

6 1. Informare privind participarea INCDFM la proiecte 
internaţionale de cercetare;  

2. Informare asupra activităţilor economice şi de servicii oferite 
de către INCDFM. 

3. Perspective de finantare internationala prin proiecte Horizon 
Europe 

4. Diverse 

iunie 

7 1. Aprobarea planului de casari pentru primul semestru al anului 
2021 

2. Prezentarea si avizarea rezultatelor concursului de angajari 
ACS/definitivari pe post 

3. Informare privind implementarea programelor de cercetare 
(Nucleu, PN 3, POC) 

4. Diverse 

iulie 

8 1. Raport de activitate al subunitatii CIFRA si perspective privind 
colaborarea cu UNESCO 

2. Perspective financiare – proiecte noi 2021 
3. Diverse 

august 

9 1. Prezentarea raportul de activitate si a situatiei financiare – 
perspective 2022 

2. Diverse 

septembrie 

10 1. Analiza stadiului investitiilor demarate de catre INCDFM 
2. Discutarea stadiului colaborarilor internationale si 

schimburilor de cercetatori cu institutii de cercetare din 
straintate 

3. Diverse 

octombrie 

11 1. Discutarea bugetului de venituri si cheltuieli preliminat pe 
2022 

2. Aprobarea planului de casari pentru a doua jumatate a anului 
2021 

3. Analiza participarii la ELI-RO si CERIC 
4. Diverse 

noiembrie 

12  1. Prezentarea raportului si a situatiei financiare pe anul 2021 – 
perspective anul 2022 

2. Diverse 

decembrie 

 
Presedinte al CA al INCD Fizica Materialelor 

Dr. Ionut Enculescu 

 

 
 
Președinte al CA al INCD Fizica Materialelor 
Dr. Ionuț Enculescu 
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Anexa 2 
Raportul DG 

 
 

RAPORT 
privind activitatea Directorului General 

al INCD pentru Fizica Materialelor 
 
 

Cap. 1 – Introducere 

Anul 2020 a fost un an cu conditii socio-economice complicate dat fiind pandemia COVID 

19. Acesta s-a inscris in acelasi trend de consolidare a calitatii rezultatelor CDI. Cu toate 

acestea conditiile special au pus probleme in dezvoltare intensiva a colaborarilor mai ales cu 

actori economici privati. In consecinta, institutia si-a continuat traiectoria de cercetare de 

excelenta, mentinandu-se ca o institutie fanion a sistemului INCD din Romania dar eforturile 

au fost unele deosebite atat din partea personalului CDI cat si al personalului auxiliar. Dupa 

cum poate fi usor demonstrat, INCD Fizica Materialelor reprezinta una din institutiile de varf 

ale sistemului CDI din Romania, institutie abordand o tematica de cercetare moderna cu un 

nivel al rezultatelor comparabil sau chiar superior unor institutii similare din statele dezvoltate 

ale Uniunii Europene. 

In anul 2020 s-a continuat tendinta de consolidare in capacitatea de abordare a unor 

tematici corelate cu trendurile internationale, privind diferite tipuri de materiale, de metode 

de preparare si caracterizare a acestora si de dezvoltare a unor dispositive novatoare bazate 

pe acestea.  

Referitor la activitatea curenta a INCDFM, putem mentiona faptul ca principalele 

preocupari ale echipei de management a institutiei, ale directorului general, directorului 

stiintific, comitetului de directie si ale Consiliului de Administratie au fost in principal legate 

de implementarea in bune conditiuni a proiectelor in care este implicat institutul, de asigurare 

a coerentei activitatii de baza de cercetare, de crestere a capacitatii de actiune prin 

imbunatatirea continua a resursei umane si a infrastructurii de cercetare. Asigurarea fluxului 

de numerar si folosirea eficienta a resurselor au constituit, de asemenea, preocupari constante 

ale conducerii INCD Fizica Materialelor. 

Cap.2 – Principii manageriale 

In activitatea directorului general in anul 2020, exercitarea managementului 

organizatiei s-a bazat pe un set de principii generale de management adaptate domeniului de 

activitate dupa cum urmeaza: 
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1. Principiul cresterii eficientei - s-a urmarit obtinerea rezultatelor cu impact maxim 

folosind judicios si eficient resursele existente. Atat in cadrul proiectelor din Programul 

Nucleu, cat si in cadrul proiectelor de cercetare specific, s-a urmarit realizarea cu 

strictete a planurilor de realizare si atingerea obiectivelor asumate. Alegerea 

obiectivelor in cadrul Programului Nucleu s-a facut avandu-se in vedere actualitatea si 

noutatea precum si potentialul aplicativ. Au fost realizate servicii pentru consumatori 

economici, avandu-se in vedere infrastructura existenta si inalta specializare a 

personalului. 

2. Principiul competentei profesionale si motivarii salariatilor – la fel ca in anii 

anteriori, la nivel institutional s-a implementat un program de evaluare a preformantei 

profesionale a salariatilor. In urma acestei evaluari, realizate conform unei scheme de 

evaluare transparente, atat pentru personalul implicat direct in activitatile CDI cat si 

pentru personalul auxiliar, s-au acordat sporurile de performanta profesionala, sporuri 

in concordanta cu punctajul obtinut in urma evaluarii. Prin aceasta abordare s-a urmarit 

cresterea dinamismului cercetatorilor, motivarea acestora pentru a participa activ in 

toate componentele activitatii, incluzand aici obtinerea de noi rezultate, diseminarea 

acestora, atragerea surselor de finantare alternativa. 

3. Principiul gestiunii economice – s-a urmarit utilizarea judicioasa a infrastructurii si 

administrarea rationala a resurselor proprii pentru obtinerea unor rezultate cu potential 

de impact real. 

4. Principiul flexibilitatii – s-a urmarit ca abordarea de management sa permita 

adaptarea continua la directiile de cercetare moderne, la necesitatile sociale si 

economice specifice. Trebuie punctat faptul ca domeniul CDI a devenit din ce in ce mai 

dinamic, transformarile profunde societale si economice facand necesara adaptarea 

imediata.  

 

Cap.3 – Activități și rezultate 

3.1. Activitatea de CDI 

S-a urmarit ca in cadrul proiectelor de cercetare sa se atinga rezultate de inalta calitate 

stiintifica si tehnica racordate la tematicile de interes la nivel mondial. S-a continuat 

urmarirea, ca obiectiv de importanta strategica, a mentinerii masei critice pe domeniile de 

interes economic, domenii in care institutia a performat, domenii care pot genera potential 

lucrativ, produse si tehnologii noi. S-a urmarit cu precadere dezvoltarea ariilor de cercetare 

inscrise in directiile Strategiei Nationale de Cercetare. Din analiza rezultatelor obtinute, in 
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special prin prisma calitatii lucrarilor stiintifice publicate de autori din institut se remarca 

continuarea trendurilor crescatoare. 

 

3.2. Evaluarea instituțională 

La nivel institutional s-a mentinut caracterul legat de autoevaluarea continua atat a 

activitatii individuale, cat si a activitatii grupurilor de cercetare si a laboratoarelor. Principalul 

indicator a fost legat de evolutia publicatiilor avand autori din institut, urmaridu-se cresterea 

numarului de articole stiintifice in reviste cu factor de impact ridicat. Am considerat ca la 

momentul actual continuarea cresterii calitative este de preferat cresterii cantitative, 

eforturile fiind concentrate in directia realizarii de strapungeri in domenii puternic aplicative.  

In anul 2020 a avut loc procesul de evaluare a INCD FM, rezultatul fiind unul deosebit, 

99/100, activitatea desfasurata la nivelul institutului fiind apreciata de comisia de evaluare. 

 

3.3. Formarea și perfecționarea resurselor umane – crearea masei critice de 

cercetători 

S-a acordat o atentie deosebita atragerii de tineri talentati in activitatea de cercetare, 

ca si consecinta a cresterii puternice a bazei materiale a institutului. Abordarea de teme de 

actualitate necesita personal competent si s-a cautat completarea unor pozitii in domenii 

esentiale. Au fost continuate cursurile de specialitate pentru tinerii angajati, cursuri care sa ii 

familiarizeze atat cu zona teoretica (fizica materiei condensate, chimie generala) cat si cu 

componenta aplicativ experimentala. 

3.4. Creșterea capacității de cercetare – Infrastructura de CDI, Transfer 

Tehnologic și Valorificarea rezultatelor cercetării 

 

In anul 2020 a fost consolidata exploatarea infrastructurii dobandite prin proiectul 

finantat din fonduri structurale (POS CCE) RITecC – Centrul de Cercetare, Inovare si Tehnologii 

pentru Materiale Noi. Acesta a fost gandit ca un tot unitar incluzand facilitati pentru prepararea 

materialelor noi, cat si facilitati de integrare a acestora in dispozitive functionale.  

Noul centru reprezinta deja o facilitate unica la nivel national, deschisa nu numai 

cercetatorilor din sistemul academic, ci si mediului privat. In acest ton, centrul se dovedeste 

deja a fi o punte de legatura intre cercetatori la nivel regional, un hub ce permite abordarea 

unor probleme complexe. Interdisciplinaritatea in cercetare este o necesitate, in special in 

cazul in care se au in vedere aplicatiile si centrul se doreste a fi un exponent al 

interdisciplinaritatii in zona materialelor moderne. 
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Deja, prin completarile aduse infrastructurii in ultimul an incluzand laboratorul de 

evaluare a biocompatibilitatii materialelor, prin pregatirea a numerosi cercetatori, in special 

tineri sa lucreze cu echipamentele performante, RITecC a atins masa critica pentru a deveni 

un pol regional si european de cercetare colaborativa cu caracter aplicativ, o infrastructura ce 

a dus la cresterea ratei de succes in cercetarea aplicativa. 

A fost de asemenea continuata activitatea de consolidare a Clusterului “Driftmat”, o 

adevarata coloana vertebrala a cercetarii in domeniul materialelor in Romania, ce include 

parteneri de prestigiu din toate centrele universitare mari din tara incluzand Constanta, Iasi, 

Cluj, Timisoara si Bucuresti. 

 

3.5. Managementul economic și financiar 

Asa cum deja a fost mentionat, managementul economic si financiar a avut mai multe 

componente, cum ar fi: 

 utilizarea cu maxima eficienta a resurselor financiare existente in conformitate cu 

prevederile specifice pentru fiecare categorie de venituri; 

 asigurarea lichiditatilor pentru a asigura plata la timp a obligatiilor catre bugetul de 

stat, catre angajati si catre furnizori. 

 

Cap.4 – Controlul Curții de Conturi ( sau a altor organe abilitate) – măsuri și 

modalitatea acestora de rezolvare 

In anul 2020 nu au fost controale ale curtii de conturi. Avand in vedere desfasurarea 

proiectelor POC – au fost efectuate verificari ale ANAF specifice, periodice. Nu au existat 

masuri. 

 

Cap.5 – Perspective pentru anul 2021 

Anul 2021 va fi un an important prin perspectiva lansarii de noi competitii de proiecte 

prin PN III, proiecte bazate pe fonduri structurale si alte instrumente de finantare. Este primul 

an al exercitiului financiar 2021 – 2027 in acest an urmand a se definitiva strategia domeniului 

pentru urmatoarea suita de 7 ani. De asemenea, in acest an ca prioritati manageriale avem 

urmatoarele: 

 diversificarea surselor de venituri prin aplicarea pentru finantare in cadrul programelor 

finantate din bugetul fondurilor structurale precum si pentru proiecte HE; 

 cresterea colaborarii cu industria si a fondurilor atrase din alte surse decat cele 

bugetare; 
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 mentinerea dinamicii de personal, prin angajarea de tineri absolventi (incluzand aici 

tineri din domenii cu caracter puternic aplicativ); 

 folosirea eficienta a resurselor incluzand fonduri, infrastructura si personal; 

 continuarea unei implicari active in proiectele mari de colaborare internationala (ELI, 

CERIC). 

 

Dr. Ionut Enculescu 

Director general al INCD pentru Fizica Materialelor 
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CRITERIU DEFINIRE CRITERIU INDICATOR U.M 

NIVELUL INDICATORILOR  PENTRU 
PERIOADA MANDATULUI 

ANO[1] AN1 (2019) AN2 (2020) 
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încadrarea în sumele 
planificate la 
capitolul VENITURI 
CONFORM 
DOCUMENTELOR 
FINANCIARE 

VENITURI DIN ACTIVITATEA DE BAZA 
[CD] 

lei 40.521.308 53.670.878 46.605.364 

VENITURI DIN ACTIVITATI CONEXE 
ACTIVIT. DE BAZA 

lei 864.266 1.592.896 1.313.394 

VENITURI FINANCIARE lei 88.609 89.759 41.485 

ALTE VENITURI lei 7.394.819 8.293.736 8.670.305 

încadrarea în sumele 
planificate la 
capitolul 
CHELTUIELICONFORM 
DOCUMENTELOR 
FINANCIARE 

CHELTUIELI  DE BUNURI SI SERVICII lei 12.211.143 17.104.186 11.246.008 

CHELTUIELI CU SALARIILE lei 29.167.911 34.178.397 33.257.858 

CHELTUIELI DE RECLAMA SI 
PUBLICITATE 

lei     21.980 

CHELTUIELI FINANCIARE lei 224.522 196.063 122.706 

ALTE CHELTUIELI lei 7.242.575 11.727.604 11.963.137 

gestionarea 
eficicienta a 
resurselor financiare 

REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI lei 22.851 441.009 18.859 

PROFIT NET lei 12.823 370.663 15.000 

ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE lei 0 0 0 

PLATI RESTANTE lei 0 238.000 130.130 

CREANTE lei 2.399.826 4.835.345 5.785.065 

PRODUCTIVITATEA MUNCII lei 161.818 165.000 182.679 

CIFRA DE AFACERI lei 35.255.424 47.297.196 39.462.372 

RATA RENTABILITATII FINANCIARE [ RF  
= PNET / CPROPRIU] 

% 0,31 8,17 0,33 

RATA SOLVABILITATII GENERALE [RSG = 
ATOTALE / DCURENTE]] 

% 515,4 410,7 440,82 

RATA AUTONOMIEI FINANCIARE [RAF  = 
CPROPRIU / CPERMANENT] 

% 5.97 6,2 7,15 

RATA RENTABILITATII ECONOMICE [RE = 
PBRUT / CPERMANENT] 

% 0,55 9,72 0,22 

gestionarea eficienta 
a resurselor alocate 
investitiilor 

VALOAREA ALOCARILOR FINANCIARE 
PENTRU INVESTITII DIN SURSE PROPRII 
SI CREDITE BANCARE 

lei 0 0 0 

VALOAREA ALOCARILOR FINANCIARE 
PENTRU INVESTITII DE LA BUGETUL DE 
STAT 

lei 5.766.250 0 0 

VALOAREA INVESTITIILOR REALIZATE 
INDIFERENT DE SURSA DE FINANTARE 

lei 4.131.122 6.532.902 2.566.607 
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 gestionarea eficienta 

a resursei umane, a 
oportunitatilor de 
dezvoltare a carierei 
personalului de CD 

NUMARUL MEDIU DE PERSONAL PE 
TOTAL INCD 

nr. 275 296 296 

NUMARUL MEDIU DE PERSONAL DE CD 
ATESTAT 

nr. 197 219 217 

NUMARUL DE  CS I SI CS II nr 69 69 69 

NUMARUL DE CS III SI CS nr 66 66 74 

NUMARUL DE ITD I SI IDT II nr 0 0 0 

NUMARUL DE ASC SI IDT nr 62 62 65 

NUMAR DE CERCETATORI IMPLICATI IN  
PROCESE DE FORMARE DOCTORALA SI 
DE MASTERAT 

nr 50 53   

motivarea 
PERSONALULUI DE 
CD pentru 
performanta SI 
PRESTIGIU 
PROFESIONAL 

CASTIGUL MEDIU LUNAR PE PERSONAL 
DE CD 

lei 11.843 12.425 12.474 

Membri in colectivele de redacţie ale 
revistelor recunoscute ISI (sau incluse 
în baze internaţionale de date) şi în 
colective editoriale internaţionale. 

nr 5 5 7  

Premii NATIONALE SI/SAU 
internaţionale obţinute prin proces de 
selecţie 

nr 10 10 8  

NUMAR DE CONDUCATORI DE 
DOCTORAT 

nr 12 12 11 

0 1 2 3 4 5 6 
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gestionarea 
sistemului relational 
cu parteneriI  de CDI 
SI DIN MEDIUL 
ECONOMIC 

NUMARUL DE UCD PARTENERE IN 
TOTAL PROIECTE DE CDI CONTRACTATE 

nr 20 20 20  

NUMARUL OPERATORILOR ECONOMICI 
IN TOTAL PROIECTE DE CDI 

nr 12 12 7  

RATA DE SUCCES  A PROPUNERILOR DE 
PROIECTE IN COMPETITII NATIONALE 

% 20 20 18  

RATA DE SUCCES  A PROPUNERILOR DE 
PROIECTE IN COMPETITII 
INTERNATIONALE 

% - 10 -  

NUMARUL CONTRACTELOR ECONOMICE 
IN TOTAL CONTRACTE 

nr 14 14 7  

gestionarea 
activitatilor de 
diseminare a 
rezultatelor de CDI 

CERERI DE BREVETE INVENTIE nr 15 15 21 

CERERI DE  MARCI, MODELE SI DESENE 
INDUSTRIALE  ETC. 

nr 1 1 4 

MODELE EXPERIMENTALE / 
PROTOTIPURI / INSTALATII PILOT 
REALIZATE LA COMANDA 
OPERATORILOR ECONOMICI 

nr 1 - 0 

LUCRARI STIITIFICE / TEHNICE 
PUBLICATE IN REVISTE COTATE WoS 

nr 181 183 182 

Comunicări ştiinţifice prezentate la 
conferinţe 

nr 142 145 161 

PARTICIPARI LA TARGURI SI EXPOZITII nr 2 2  2 

GESTIONAREA 
ACTIVITATILOR DE 
VALORIFICARE 
ECONOMICA A 
REZULTATELOR DE 
CDI 

CONTRACTE DE LICENTA SAU CESIUNE 
BREVETE DE INVENTII 

nr 1 1 -  

CONTRACTE DE LICENTA SAU CESIUNE 
MARCI, MODELE SAU DESENE 
INDUSTRIALE 

nr - - -  

PRODUSE  APLICATE LA OPERATORI 
ECONOMICI 

nr - -  - 

TEHNOLOGII APLICATE LA OPERATORI 
ECONOMICI 

nr - - -  

SERVICII APLICATE LA ECONOMICI nr - - -  

SPIN-OFF-URI / START-UP-URI CREATE 
IN BAZA REZULTATELOR  DE CD 

nr 1 - -  

STUDII, DOCUMENTATII TEHNICO-
ECONOMICE ETC, APLICATE LA 
OPERATORI ECONOMICI 

nr - - -  
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Anexa 3 
Surse de finanțare 

 

Sursa 
finanțare 

Denumirea proiectului Cod proiect* Suma (lei) 

NUCLEU 
Cercetări de frontieră în domeniul materialelor avansate cu impact 
aplicativ 

PN19-030101 21.522.338 

NUCLEU 
Studiu și formare profesională avansată în fizică și domenii conexe prin 
tehnici computaționale moderne aplicabile proceselor fizice la nivel nano 
și macro 

PN19-030102 550.000 

Total program-nucleu 22.072.338 

 

IOSIN Instalații interes național XPS/ESCA 1.016.804 

 

Sursa finanțare  Titlul proiectului  
Valoare totala/Valoare 2020 

(lei) 
Data de început 

Data de 
încheiere 

      

Eranet 74/2017 

 Materiale avansate 
biodegradabile pe bază de 
MgB2 rezistente la colonizare 
microbiană  

462.771/61.821 7/27/2017 14/5/2020 

ERA 96/2019 

Dispozitive flexibile și 
elastice printate 4D de 
captare a energiei 
piezoelectrice, bazate pe 
elastomeri inovativi electro-
adaptabili 

442.700/172.420 1/6/2019 31/5/2021 

ERA 109/2019 

Materiale 2D funcționale și 
heterostructuri pentru 
dispozitive spinronice -
memristive 

654.000/148.050 1/8/2019 31/8/2022 

ERA 111/2019 

Designul holistic al 
electrocatalizatorilor folosiți 
în celule de combustie de 
putere mica 

470.000/211.500 2/6/2019 2/6/2022 

ERA 149/2019 

 
Biosenzori bazați pe 
arhitecturi nanofluide pentru 
detecția proteinelor umane 
 

1.242.050/190.000 01/5/2020 01/5/2022 

1EU-8/2/2016 

Participarea României la 
EUROfusion WPMAT și 
cercetări complementare 
(principal) 

2.262.260/934.032 
 

7/1/2016 31/12/2020 

20BM/2018 
Noi nanostructuri calcogenice 
pentru tehnologia informației 
și a comunicațiilor   

38.000/0 22/4/2018 31/12/2020 

2BM/2019 

Interdependența structură-
funcționalitate în cazul 
materialelor nanostructurate 
pentru senzori de gaze prin 
tomografie cu electroni și 
operandoTEM 

28.320/0 5/7/2019 31/12/2020 

4BM/2019 

Noi sisteme de magneți 
permanenți fără pământuri 
rare pentru aplicații în 
industria auto 

19.000/0 15/7/2019 31/12/2020 

IDEI Complexe 7/2018 

Dispozitive nanoelectronice 
avansate bazate pe 
heterostructuri 
grafenă/feroelectric 

8.500.000/623.000 7/2/2018 6/30/2022 
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Sursa finanțare  Titlul proiectului  
Valoare totala/Valoare 2020 

(lei) 
Data de început 

Data de 
încheiere 

      

IDEI Complexe 16/2018 

Controlul proprietăților 
electronice în hetero-
structuri bazate pe perovskiți 
feroelectrici: de la teorie la 
aplicații 

8.500.000/2.125.000 10/10/2018 10/9/2022 

IDEI Complexe 18  /2018 

Nanostructuri particulate de 
tip multistrat cu constanță 
dielectrică ridicată cu 
aplicații pentru stocarea 
energiei și dispozitive 
nanoelectronice 

8.500.000/496.000 10/10/2018 10/9/2022 

7SOL/2017 
Sistem integrat pentru 
intervenția rapidă la 
incidente CBRNE 

8.275.000/650.000 1/1/2017 9/30/2020 

22SOL/2020 
Dispozitive de decontaminare 
SARS-COV 2 

1.196.250/260.000 12/6/2020 11/09/2020 

TE 4/2018 

Sinergia agenților 
antimicrobieni încorporate în 
acoperiri durabile de bio-
sticlă pentru implanturi endo-
osoase 

450.000/52.000 5/10/2018 30/4/2020 

TE 19/2018 
Nanocristale de SiGeSn cu 
proprietăți de stocare de 
sarcină la nanoscale 

450.000/240.000 01/01/2019 31/12/2021 

TE 64/2018 

Materiale avansate: sfere 
mezoporoase cu proprietăți 
acido-bazice controlabile 
pentru intermediari de 
cauciuc 

450.000/61.500 2/5/2018 30/4/2020 

TE 30/2018 

Fotodetectori în VIS-NIR pe 
bază de nanocristale de 
germaniu în matrice de 
nitrură de siliciu 

450.000/93.250 2/5/2018 30/4/2020 

TE 61/2018 
Dezvoltarea de sisteme 
nanocompozite pentru 
aplicații fotoelectrocatalitice 

450.000/71.750 2/5/2018 30/4/2020 

TE 62/2018 
Harta materialelor ovonice cu 
comutare cu prag 

450.000/51.442 2/5/2018 30/4/2020 

TE 134/2018 

Proprietăți intrinseci în 
materiale dielectrice de 
microunde investigate prin 
sprectroscopie de terahertzi 
în domeniul temporal 

450.000/168.750 10/10/2018 9/10/2020 

TE 44/2020 
Reciclarea chimică a PET - o 
nouă cale catalitică 
heterogenă 

450.000/86.200 01/09/2020 01/09/2022 

TE 102/2020 

Straturi subțiri de HZO și AlN 
de înaltă calitate obținute 
prin tehnici compatibile 
industrial pentru o nouă 
generație de senzori și 
dispozitive electronice 

450.000/72.900 15/09/2020 15/09/2022 

TE 107/2020 

Biosenzori nanostructurați de 
unică folosință pe bază de 
fibre metalice electrospinate 
pentru monitorizarea în timp 
real a superoxidului în culturi 
celulare 

450.000/100.000 15/09/2020 15/09/2022 

PD 75/2018 

Studii pentru îmbunătățirea 
eficienței și stabilității 
celulelor solare perovskitice 
planare 

250.000/37.910 2/5/2018 30/4/2020 

PD 16/2018 

Dezvoltarea de foto-
tranzistori pe bază de 
perovskiți halogenați fără 
plumb pentru o nouă 
generație de afisaje OLET 

250.000/40.356 2/5/2018 30/4/2020 
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Sursa finanțare  Titlul proiectului  
Valoare totala/Valoare 2020 

(lei) 
Data de început 

Data de 
încheiere 

      

PD 39/2018 
Straturi de GeSn cu 
fotosenzitivitate crescută prin 
efect de câmp 

250.000/47.500 2/5/2018 30/4/2020 

PD 117/2018 

Originea histerezisului 
rezistenței în straturi de 
grafenă depuse pe substraturi 
feroelectrice 

250.000/35.000 2/5/2018 30/4/2020 

PD 9/2020 

Investigarea prin spectro-
microscopie de fotoelectroni 
a corelațiilor dintre chimia 
suprafețelor și peisajul 
polarizării suprafețelor 
feroelectrice 

250.000/60.000 4/08/2020 03/08/2022 

PD 11/2020 Capacitori de memorie pe 
bază de ZrO2 cu nanocristale 
de Ge sau trape ca centri de 
stocare de sarcină 

250.000/59.268 1/09/2020 31/08/2022 

PD 53/2020 Substraturi și nanoparticule 
de aur cu activitate biologică 
obținute prin grefare cu 
polihidrazide 

250.000/57.500 1/09/2020 31/08/2022 

PD 64/2020 Dispozitive duale mușchi 
artificiali-senzori pe bază de 
fibre electrofilate 
functționalizate cu polimer 
conductor 

250.000/79.474 1/09/2020 31/08/2022 

PD 77/2020 Materiale catalitice 
chemoselective cu conținut 
scăzut de metal nobil 
și cu proprietăți magnetice 

250.000/0 01/01/2022 31/12/2023 

PD 109/2020 Manifestări ale stărilor de 
margine în sisteme topologice 
ne-Hermitice 

250.000/59.500 1/09/2020 31/08/2022 

PD 127/2020 Rețele neuronale artificiale 
pe nanofiber metalice 

250.000/39.578 1/09/2020 31/08/2022 

PD 128/2020 Controlul capacității negative 
feroelectrice în sisteme 
multistrat pentru electronică 
de putere redusă 

250.000/50.358 1/09/2020 31/08/2022 

PD 130/2020 Influența structurii asupra 
cuplajului magnetoelectric în 
compozite SrFe12O19 -BNT-
BT 

250.000/44.400 18/08/2020 17/08/2022 

PD 133/2020 Fenomene dimensionale ca 
origine pentru trăsături noi 
ale ceramicilor ferroelectrice 
avansate de (Ba,Sr)TiO3 
nanostructurat 

250.000/60.989 1/09/2020 31/08/2022 

PD 139/2020 Materiale supraconductoare 
compozite pe bază de MgB2: 
aspecte de procesare și formă 
pentru diferite aplicații 
magnetice 

246.950/48.300 1/09/2020 31/08/2022 

PD 163/2020 Ajustarea magneto-
rezistenței prin efecte 
controlate: chiralitate și 
câmp magnetic captat 

250.000/38.350 1/09/2020 31/08/2022 

PD 164/2020 

Nanofire de tip miez-coajă pe 
bază de TiO2 și CuO pentru 
aplicații în dispozitive 
optoelectronice 

250.000/25.950 1/09/2020 31/08/2022 

12PFE/2018 

Dezvoltare Instituțională 
pentru Cercetare de 
Excelență în Domeniul 
Materialelor 

6.900.000/3.076.080 16/10/2018 10/12/2020 
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Sursa finanțare  Titlul proiectului  
Valoare totala/Valoare 2020 

(lei) 
Data de început 

Data de 
încheiere 

      

5SEE/2019 

Metasuprafețe elastomerice 
acordabile pentru realizarea 
de senzori eficienți pentru 
detecția de plastice 

5.702.040/488.831,14 01/06/2019 31/05/2023 

9PTE/2020 

Sistem hibrid 
catalitic/fotocatalitic de 
decontaminare echipamnete 
sensibile 

1.189.000/180.480 18/05/2020 18/05/2022 

5PTE/2020 
Algoritm de valorificare a 
reziduurilor 

1.568.000/63.958 18/05/2020 18/05/2022 

280PED/2020 
Dispozitiv de memorie 
nevolatilă pe bază de HfO2 
feroelectric 

600.000/185.000 03/08/2020 02/08/2022 

302PED/2020 

Cadru combinat 
experimental- calcule 
numerice pentru studiul 
stocării hidrogenului în 
nanoparticule bazate pe 
magneziu 

600.000/82.500 03/08/2020 02/08/2022 

306PED/2020 
Ferestre inteligente pe bază 
de VO2 

600.000/99.000 03/08/2020 02/08/2022 

324PED/2020 

Benzi feromagnetice cu 
memoria formei ca elemente 
active în micropompă fără 
contact 

600.000/132.000 03/08/2020 02/08/2022 

433PED/2020 
Elemente piezo pentru 
aruncătoare portabile de 
granade 

600.000/8.125 01/11/2020 30/10/2020 

455PED/2020 
Mini-modul cu celule solare 
pe bază de perovskit 

600.000/92.075 23/10/2020 22/10/2020 

467PED/2020 
Noi nanocompozite pentru 
remedierea mediului 

600.000/16.000 23/10/2020 22/10/2020 

472PED/2020 

Dezvoltarea compușilor 
dopați de oxid de 
vanadiu/grafene pentru 
baterii și supercapacitori 
ultra-performanși prin 
depunere fizică de vapori 
pentru aplicații durabile și 
ecologice de stocare a 
energiei 

600.000/92.076 23/10/2020 22/10/2020 

484PED/2020 

Diode flexibile orgnice 
electroluminiscente pe 
substrat de celuloză 
bacteriană folosind ca anod 
fibre transparente 
electrofilate 

600.000/92.076 23/10/2020 22/10/2020 

486PED/2020 
Hipertermie magnetică 
îmbunătățită pentru terapia 
melanomului malign 

600.000/18.000 03/08/2020 02/08/2022 

487PED/2020 

Materiale dielectrice 
multifuncționale obținute 
prin sinterizare asistată de 
câmp electric(descărcare în 
plasmă) pentru dispozitive 
pasive de microunde 

600.000/40.000 23/10/2020 22/10/2020 

493PED/2020 
Termometru de temperatură 
maximă pe bază de materiale 
inteligente 

600.000/92.076 23/10/2020 22/10/2020 

509PED/2020 

Optimizarea materialelor 
fotoactive perovskitice 
utilizând tehnici de învățare 
automatizată 

600.000/53.880 26.10.2020 25/10/2022 

531PED/2020 
Fotodetector cu spectru larg 
pe bază de straturi de GeSn 
hidrogenat 

600.000/92.076 23/10/2020 22/10/2020 
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Sursa finanțare  Titlul proiectului  
Valoare totala/Valoare 2020 

(lei) 
Data de început 

Data de 
încheiere 

      

CERN 05/2019 

Inginerie de defecte în 
detectorii de siliciu de tip p 
pentru viitoarele experimente 
LHC/DEPSIS 

1.086.600/637.800 10/03/2020 31/12/2021 

11/2020 

Memorii logice nevolatile, 
imersate și eficiente 
energetic pe bază de 
Hf(Zr)O2 feroelectric 

113.322/107.050 12/11/2020 30/06/2021 

POC 54/2016 
Materiale multifuncționale 
inteligente pentru aplicații de 
înaltă tehnologie-MATI2IT  

16.450.000/2.469.725 1/9/2016 4/9/2021 

POC 58/2016 

Analize fizico-chimice, 
materiale nanostructurate și 
dispozitive pentru aplicații în 
domeniul farmaceutic și 
medical din România-AMD-
FARMA-MED-RO  

16.065.663/ 1.370796 1/9/2016 4/9/2021 

POC 28/2016 
Materiale avansate speciale 
pe bază de bor și de 
pământuri rare-REBMAT  

8.827.500/ 1.846.100 1/9/2016 31/8/2020 

POC 27/2016 

Biosenzori electrochimici 
nanostructurați pentru 
diagnoză medicală și 
screening de compuși cu 
proprietăți farmaceutice: 
dezvoltare, caracterizarea 
suprafațelor și aplicații-
NANOBIOSURF  

8.914.316/1.902.823  1/9/2016 31/8/2020 

75PCCDI/2018 
 

Paradigme tehnologice în 
sinteza și caracterizarea 
structurilor cu 
dimensionalitate variabilă 

5.287.500/851.898 
1/3/2018 

 
31/8/2020 

47PCCDI/2018 
 

Noi direcții de dezvoltare 
tehnologică și de utilizare a 
materialelor nanocompozite 
avansate 

5.287.500/714.696 
 

14/3/2018 
 

10/12/2020 

58PCCDI/2018 
 
 

Noi metodologii de 
diagnosticare și tratament: 
provocări actuale și soluții 
tehnologice bazate  
pe nanomateriale și 
biomateriale 

4.917.375/689.180,56 
 

15/3/2018 
 

15/9/2020 

13PCCDI/2018 
 

Terapii inteligente pentru 
boli non-comunicabile bazate 
pe eliberarea controlată de 
compuși farmacologici din 
celule încapsulate după 
manipulare genetică sau 
bionanoparticule vectorizate 

5.287.500/241.217 
 

4/4/2018 
 

15/12/2020 

23PCCDI/2018 
 

Îmbunătățirea calității vieții 
prin dezvoltarea de  
noi tehnologii pe bază de 
nanoparticule eficiente în 
decontaminarea apelor și 
solurilor 

5.287.500/567.668 
 

2/4/2018 
 

15/12/2020 

43PCCDI/2018 
 

Bionanomateriale inovative 
pentru tratament și 
diagnostic 

4.318.125/345.608 
 

2/4/2018 
 

15/12/2020 

44PCCDI/2018 
 

Program interinstituțional  
pentru dezvoltarea de soluții 
avansate pe bază de 
econanotehnologii pentru 
tratamente multifuncționale 
ale materialelor textile  și din 
piele 

 5.287.500/331.531 
3/1/2018 

 
31/8/2020 
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Sursa finanțare  Titlul proiectului  
Valoare totala/Valoare 2020 

(lei) 
Data de început 

Data de 
încheiere 

      

38PCCDI/2018 
 

Materiale compozite cu oxid 
de grafen pentru 
îmbunătățirea performanței 
la acțiunea focului a  
elementelor de construcții și 
instalații în scopul protejării 
vieții în caz de incendiu 

  5.287.500/444.920 
1/3/2018 

 
31/8/2020 

46PCCDI/2018 
 

Materiale avansate și 
tehnologii laser/plasma de 
procesare pentru energie și 
depoluare: creșterea 
potențialului aplicativ și al 
interconectării științifice în 
domeniul 
econanotehnologiilor 

 5.287.500/320.103 
1/3/2018 

 
31/8/2020 

18PCCDI/2018 
 

Valorificarea extensivă a 
experienței în activități de 
spațiu și securitate 

 4.804.575/82.551 
 

26/3/2018 
 

31/12/2020 

52PCCDI/2018 
 

Platformă pluridisciplinară 
complexă de cercetare 
integrativă  
și sistematică a identităților 
și patrimoniului cultural 
tangibil și nontangibil din 
România 

 5.287.500/73.592,80 
 

1/3/2018 
 

31/8/2020 

Dubna 02-1-1107-2011/2019 14.675 1/3/2020 15/12/2020 

Dubna 04-4-1121-2015/2020 14.675 1/3/2020 15/12/2020 

Dubna 03-4-1128-2017/2020 27.253 1/3/2020 15/12/2020 

Dubna 04-4-1133-2018/2020 29.175 1/3/2020 15/12/2020 

Dubna 01-301135-2018/2020 14.675 1/3/2020 15/12/2020 

       - Horizont 2020  3eFERRO 395.117,66 

1/1/2018 30/6/2021 

 H818795 11.861,42 

02/2018 11/2018 

CEA ICT31  550.140,39 

  

 

AUF/2018 -Asoc Univ 
Francofone 

20,931.49 
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Anexa 4 
Echipamente CDI achiziționate în 2020 

DENUMIRE 

CANTITĂŢI  

PREŢ 
DATA 

PUNERII ÎN 
FUNCȚIUNE SURSĂ FINANȚARE 

  UNITAR 

  FAPTICE SCRIPTICE FĂRĂ TVA 

1 4 5 6 8 11 

DESKTOP ALL-IN-ONE HP 440 1 1 3,650.42 2020/06 1EU8/2 

DESKTOP ALL-IN-ONE HP 440 1 1 3,753.00 2020/07 1EU8/2 

SPLIT DAIKIN FTXM 35/RXM 12000 BTU 1 1 4,537.80 2020/07 PCCF 16 

SURTRONIC S100 SERIES HANDHELD 1 1 21,349.80 2020/07 1EU8/2 

GC CU DETECTOR TCD 1 1 48,800.51 2020/07 9PTE/2020 

CUPTOR CU CAMERĂ LH 15/14 1 1 39,083.00 2020/07 PCCF 16 

TANC PĂSTRARE PROBE AZOT LICHID 1 1 5,525.00 2020/08 PFE 12 

ETUVĂ CU CONVECȚIE RT-250C 1 1 11,030.00 2020/08 PFE 12 

PIROMETRU TIP IGA 8 PRO MB 20 1 1 15,190.00 2020/08 PCCF 16 

LAPTOP DELL INSPIRON 5593 i7-1065G7 1 1 3,108.40 2020/08 PCCF 16 

MONITOR LED IPS DELL 31.5"4K UHD 1 1 3,126.04 2020/08 MERANET 111 

MONITOR LED IPS DELL 31.5"4K UHD 1 1 3,126.04 2020/08 MERANET 111 

BALANȚĂ ANALITICĂ CU KIT 1 1 4,940.00 2020/07 PCCDI 47 

FOUR POINT PROBE SYSTEM T2001A3EU 1 1 9,604.98 2020/07 DUBNA 

Dezagregator cu ultrasunete VCX 750 1 1 27,260.00 2020/08 MERANET 74 

KIT CELULĂ MICROTERMOMETRICĂ 1 1 131,500.00 2020/09 MERANET 111 

CENTRIFUGĂ UNIVERSAL Z 287 A 230V 1 1 9,175.00 2020/08 PTE 9 

LAPTOP DELL INSPIRON 5593 LINUX 1 1 3,108.40 2020/08 PFE 12 

STAȚIE DE LUCRU POWEREDGE R640 1 1 45,067.47 2020/08 PFE 12 

STAȚIE DE LUCRU POWEREDGE R640 1 1 45,067.47 2020/08 PFE 12 

SPECTROFOTOMETRU FT RAMAN 1 1 394,000.00 2020/10 POC 58 

SISTEM AII-IN-ONE HP PAVILION 1 1 5,042.01 2020/10 1 EU8/2 

LAPTOP LENOVO IDEAPAD 1 1 4,705.87 2020/09 PCCDI 47 

COMBO PACK RESTEK PROFLOW6000 1 1 6,499.20 2020/10 TE 44 

SWITCH CISCO SG350X 1 1 5,308.00 2020/10 PFE 12 

SWITCH CISCO SG350X 1 1 5,308.00 2020/10 PFE 12 

SWITCH CISCO SG350X 1 1 5,308.00 2020/10 PFE 12 

SWITCH CISCO SG350X 1 1 5,308.00 2020/10 PFE 12 

DESKTOP ELECT. HYDRAULIC(PRESĂ 
HIDRA) 1 1 39,905.43 2020/09 PCCF 16 

SISTEM ACHIZIȚIE DATE PL2604 1 1 24,447.00 2020/11 PD 

STIMULATOR HC FE 155 1 1 5,946.25 2020/11 PD 

POTENȚIOSTAT/GALVANOSTAT 1 1 59,663.87 2020/11 NUCLEU 

MATRIȚĂ DE OȚEL 1 1 9,548.18 2020/09 PD 16 

CENTRIFUGĂ FILME OSSILA 1 1 10,513.82 2020/10 NUCLEU 

JOJĂ PKR 360 1 1 5,629.39 2020/08 PCCF 16 

JOJĂ PKR 360 1 1 5,199.33 2020/08 PCCF 16 

LAPTOP ASUS GX701 INTEL CORE 1 1 13,739.50 2020/08 PCCDI 23 

DESHIDRATOR BIOFUTURE INOX 1 1 2,826.88 2020/08 PCCDI 43 

NIȘĂ CHIMICĂ (1200*750*2400mm) 1 1 10,100.00 2020/09 DUBNA 

SISTEM PC UPGRADE 1 1 59,098.82 2020/10 PCCF 16 

SISTEM PRINTARE ROBOCASTING 1 1 133,000.00 2020/10 PFE 12 

LAPTOP 2ÎN1 HP PAVILION 1 1 4,369.74 2020/10 PED 324 

LAPTOP ASUS ZENBOOK 1 1 11,932.77 2020/10 PED 
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ETUVĂ VID VACUUM OVEN OV-11 1 1 18,046.26 2020/10 TE 44 

PROCESOR ULTRASONIC VCX 750 1 1 31,514.53 2020/10 PED 302 

TABLETĂ APPLE IPAD PRO 12.9-inch 1 1 4,687.39 2020/10 PCCDI 23/1 

TRADUCTOR DE FORȚĂ 406B 1 1 26,839.46 2020/10 PD 

POMPĂ VID DS 40M 1 1 8,800.00 2020/11 MERANET 109 

LAPTOP CLEVO 1 1 5,546.21 2020/11 MERANET 109 

ECHIPAMENT DE MĂSURĂ FT1200 1 1 83,497.40 2020/11 CERN 11 

ECHIPAMENT DE MĂSURĂ FT1210 1 1 82,041.05 2020/11 PCCF 16 

PLATFORMĂ DE SPECTOMETRIE 1 1 557,000.00 2020/11 PFE 12 

CENTRIFUGĂ PASTE CERAMICE 1 1 40,791.03 2020/11 NUCLEU 

LAPTOP DELL INSPIRON 1 1 5,210.08 2020/11 PED 493 

LAPTOP DELL LAT 5410 1 1 5,420.16 2020/11 PFE 12 

LAPTOP DELL LAT 5410 1 1 5,420.16 2020/11 PFE 12 

DESKTOP i7-10700K 1 1 3,489.50 2020/11 PFE 12 

DESKTOP i7-10700K 1 1 3,489.50 2020/11 PFE 12 

KIT AGITATOR MECANIC DLAB 1 1 2,817.65 2020/11 PED 302 

LAPTOP DELL LATITUDE 5410 1 1 5,579.90 2020/11 PED 324 

SERVER HP PROLIANT DL560 1 1 58,489.20 2020/11 NUCLEU 

SLOT-DIE COATER-EU PLUG 1 1 29,685.03 2020/11 PED 484 

POTENȚIOSTAT EU PLUG 1 1 6,442.49 2020/11 PED 484 

SURSĂ ALIM. PRECISION SOURCE 1 1 44,181.51 2020/11 PED 

POTENȚIOSTAT/GALVANOSTAT 1 1 61,894.69 2020/11 PED 

HIOKI IM9000 1 1 4,692.60 2020/11 H2020 

LAPTOP ASUS P5440FA 1 1 4,500.00 2020/11 PCCDI 46 

MACBOOK AIR 13 RETINA 1 1 2,796.69 2020/12 NUCLEU 

DELL PRECISION3640 MT 1 1 8,283.87 2020/12 H2020 

LAPTOP LENOVO THINK BOOK 1 1 6,957.14 2020/12 H2020 

LAPTOP LENOVO THINK BOOK 1 1 6,957.14 2020/12 H2020 

INSTALAȚIE DE MODELAT FOLII 1 1 7,016.81 2020/12 PD/2019 
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Anexa 5 
Produse, servicii, tehnologii, etc. 
 
Produse 

 Modul electronic pentru calibrarea automată a senzorilor electrochimici utilizați la detecția 
acidului folic 

 Fotodetector de bandă largă pe bază de nanoparticule de germaniu înglobate în nitrură de siliciu 
 ZnO funcționalizat cu compuși de tip benzimidazol 
 Hidrogel PHEMA biocompatibil funcționalizat cu nanoparticule cu proprietăţi fotocatalitice 
 Detector piroelectric de 30 mm diametru pentru energimetru laser cu excimeri 
 Detector piroelectric de 50 mm diametru pentru energimetru laser cu excimeri 
 Compozit de polimer si BN cu conductivitate termică îmbunătățită 
 Compozite polimer cu BaTiO3 pentru aplicații în pirometrie 
 Celule fotoelectrochimice pentru descompunerea apei; 
 Magneţi durificaţi prin cuplaj de schimb bazați pe oxizi de fier;  
 Atenuatoare si defazoare cu materiale dielectrice pentru unde milimetrice și THz; 
 Compozite metalo ceramice stabile termochimic pentru aplicații la temperaturi înalte; 
 Magneți low-cost fără pământuri rare, cu proprietăți similare fazelor tetragonale L10; 
 Material nanocompozit pe bază de calcogenic și porfirine hidrofobe pentru senzori de gaze toxice 

sau explosive; 
 Straturi subțiri nanostructurate din supraconductori cu temperatură critică ridicată; 

 
Servicii 
Implementarea încercării “Analiza elementală calitativă prin spectrometrie de fotoelectroni cu radiații 
X” în cadrul laboratorului LIMSAE (Laborator de Investigații Morfo-Structurale și Analiză Elementală) în 
curs de acreditare conform standardului SR EN ISO 17025:2018 
 
Tehnologii 

 Tehnologie de hidrogenare a grafenei 
 Tehnologie de realizare a metasuprafețelor pentru analizori de stări de polarizare în domeniul 

vizibil 
 Tehnologie de caracterizare a performanțelor magnetice 
 Tehnologie de optimizare a parametrilor magnetorezistivi 

 
Procedee, metode 

 Procedeu de pasivare a suprafeței de n-GaSb(100) 
 Procedeu de realizare a unei structuri fotoactive 
 Procedeu de preparare a biocidului prin realizarea unei suspensii constând din 2.5 mg material 

compozit de tip ZnO-CuO, ZnO/GO, ZnO/MWNT-COOH, ZnO/SWNT-COOH și ZnO/C70 in 5 ml H2O, 
2.5 ml alcool etilic și 2.5 ml alcool izopropilic; 

 Procedeu chimic de asamblare a senzorilor bazați pe oxid de grafenă funcționalizați cu poli(5-
amino-1-naftol) pentru detecția receptorului factorului de creștere epidermal 

 Procedeul de rejecție a erorilor măsurate pentru senzorii electrochimici pentru detecția acidului 
folic   

 Metodă de realizare a metasuprafețelor și metodă de caracterizare a lor; 
 Metodă de obținere a cristalelor organice pure din derivați aromatici;  
 Metodă de evaluare a proprietăților de detecție la CH4 cu senzori de tip pelistor în configurație de 

punte Wheatstone; 
 Metodă de obținere a multistraturilor Langmuir-Blodgett pe bază de acizi grași și nanotuburi de 

carbon, dopate cu metaloporfirine; 

Programe informatice 
 Program de eliminare a sateliților prezenți în spectrele XPS obținute cu radiație X 

nemonocromatizată 
 Program de calcul Monte-Carlo a densității de stări pornindu-se de la legea de dispersie 

electronică  
 Program de calcul al energiei electronice în funcție de asimetria de spin, la temperatură 

variabilă; predicție a ordonării feromagnetice 
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 Program de analiză Rietveld pentru difracție de raze X pe pulberi: limbaj de programare Python 
(v>3.6), sursă cod disponibilă sub licență publica GPL v2.0 la adresa 
https://www.github.com/amvlaicu22/xcif_02/ 

 
Rețete, formule 

 Nou criteriu de apariție a ordonării feromagnetice pentru densități de stări de formă arbitrară 
 Nou profil de linie asimetric, integrabil, pentru analiza spectrelor XPS 
 Rețetă funcționalizare nanocristale de ZnO (30 nm) cu o rețea fină de nanoparticule de ZnFe2O4 

de aproximativ 5nm 
 
Documentații, studii, lucrări 

 Studii privind proprietățile straturilor subțiri din bazele acizilor nucleici; 
 Studii privind efectul iradierii cu neutroni asupra proprietăților straturilor organice depuse pe 

substrat plastic;  
 Modelarea proprietăților structurale ale compuților organometalici. Confirmări experimentale prin 

Rezonanță Nucleară Magnetică (RMN), absorbție de raze X (EXAFS) și difracție de raze X (XRD); 
 Investigarea impactului dopării asupra masei efective în heterostructuri multiferoice folosind 

spectroscopia de fotoelectroni cu rezoluție unghiulară (ARPES); 
 Studiul efectelor hard/soft ale unor co-dopanți în piezoceramicile de tip PZT; 
 Studii experimentale privind relaxarea structurală a filmelor epitaxiale feroelectrice; 
 Investigarea relației microstructură-proprietăţi în materialele feroelectrice; 
 Originea și proprietățile stărilor de margine chirale și nechirale în sisteme bidimensionale 

complexe; 
 Studiul proprietăţilor duale, hipertermice şi fotocatalitice, ale unor sisteme nanocompozite de tip 

metal-/oxid magnetic-TiO2 cu potenţial aplicativ în terapii antitumorale combinate; 
 Studii privind proprietățile straturilor subțiri din bazele acizilor nucleici ca biomateriale pentru 

aplicații în electronică; 
 Studiul defectelor extinse și al interfețelor în heterostructuri feroelectrice epitaxiale fără plumb; 
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Anexa 6 
Cereri de brevete sau  cereri pentru alte forme de proprietate intelectulă depuse în 2019 

Nr. Crt. Titular (Nume şi prenume) Titlu brevet 

1 Poloșan Silviu Pavel, Păcală 
Ovidiu 

A00010/14.01.2020 (A00342/06.06.2019) 
Metodă de tratare a suprațetelor în fascicul de electroni de 
joasă energie 

2 Bădică Petre, Gâlcă Aurelian 
Cătălin, Grigoroșcuță Mihai-
Alexandru, Burdușel Mihail, 
Aldica Gheorghe Virgil, Socol 
Gabriel, Mihăilescu Andreea, 
Lorinczi Adam 

A00105/26.02.2020 
Material optic, sensibil la gazul NO2 la temperaturi joase 

3 Kuncser Andrei Cristian, Radu 
Cristian, Stănoiu Adelina, Simion 
Cristian Eugen 

A00226/28.04.2020 
Procedeu de determinare a suprafeței specifice prin prelucrare 
automată a tomogramelor de electroni 

4 Iuga Alin-Romulus,  Lazăr Marian,  
Iacob Nicușor 

A00240/05.05.2020 
Mecanism magneto-mecanic ortogonal cu cuplaj magnetic axial  

5 Baibarac Mihaela, Serbschi 
Constantin 

A00307/02.06.2020 
Dispozitiv electronic pentru calibrare automată a senzorilor 
electrochimici de acid folic, pentru mărirea duratei de utilizare 
a acestora 

6 Baibarac Mihaela, Serbschi 
Constantin 

A00308/02.06.2020 
Celulă de măsurare pentru senzori electrochimici de acid folic 

7 Cotîrlan Simionuc-Costel A00386/06.07.2020 
Superlentilă cu metasuprafață controlată electric pentru 
modificarea continuă a direcției sau focalizării fasciculului 
optic refractat 

8 Preda Nicoleta-Roxana, Costaș 
Liliana Andreea, Beregoi Mihaela, 
Enculescu Ionuț-Marius 

A00391/08.07.2020 
Procedeu de funcționalizare a unor membrane naturale extrase 
din coji de ou cu materiale anorganice nanostructurate prin 
pulverizare catodică în RF 

9 Predoi Daniela, Iconaru Simona 
Liliana, Predoi Gabriel, Raita 
Ștefania Mariana, Cîmpeanu 
Carmen Laura, Badea Monica 
Luminița, Petcu Elena, Mustatea 
Pompiliu 

A00447/27.07.2020 
Fertilizarea plantelor de grâu folosind soluția stabilă de 
nanoparticule de oxid de fier 

10 Baibarac Mihaela, Serbschi 
Constantin 

A00553/02.09.2020 
Rejecție erori măsurare pentru senzori electrochimici de acid 
folic bazați pe compozite de tip polipirol și nanotuburi de 
carbon 

11 Costaș Liliana-Andreea, Preda 
Nicoleta-Roxana, Florica Camelia-
Florina, Zgură Irina-Ionela, 
Enculescu Maria-Monica, 
Enculescu Ionuș-Marius 

A00627/07.10.2020 
Procedeu de obținere a unor matrici de nanofire de tip miez-
coajă pe bază de oxid de cupru și dioxid de titan 

12 Buruiană Angel-Theodor, Sava 
Florinel, Matei Elena, Zgură Irina, 
Burdușel Mihail, Mihai Claudia, 
Velea Alin 

A00631/12.10.2020 
Suprafețe acoperite cu nanoparticule metalice cu proprietăți 
hidrofobe și metodă simplă și curată pentru obținerea acestora 

13 Beșleagă Stan Cristina, Stancu 
Viorica, Pintilie Lucian 

A00632/12.10.2020 
Foto-tranzistor în strat subțire, pe bază de perovskiți 
halogenați fără plumb, având dioda ionică în rol de poartă și 
metodă de obținere 

14 Stan George, Popa Adrian-
Claudiu, Beșleagă Stan-Cristina 

A00633/12.10.2020 
Procedeu de realizare a unui implant endoosos cu activitate 
antimicrobiană extinsă, condiționată ca intensitate și durată 
prin grosimea stratului bioresorbabil de acoperire din sticlă 
fosfatică cosubstituită 

15 Stavarache Ionel, Ciurea Lidia 
Magdalena 

A00668/26.10.2020 
Fotodetector de bandă largă pe bază de nanoparticule de 
germaniu înglobate în nitrură de siliciu 

16 Udrescu Adelina, Dăescu Monica, 
Baibarac Mihaela 

A00691/02.11.2020 
Proces pentru obținerea compozitelor bazate pe oxid de fier și 
nanotuburi de carbon cu doi pereți 

17 Țolea Felicia, Palade Petru, 
Popescu Vasilica Bogdan, Kuncser 
Andrei Cristian, Sofronie Mihaela 

A000734/16.11.2020 
Material magnetic pe bază de benzi metalice solidificate 
ultrarapid din topitură pe tambur rotitor ce conține cobalt, 
zirconiu, crom, carbon, molibden, bor și procedeu de obținere 
a lui 
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18 Dinescu Monica, Udrescu Adelina, 
Baibarac Mihaela, Fejer Szilard 

A00735/16.11.2020 
Procedeu chimic de asamblare a senzorilor bazați pe oxid de 
grafenă funcționalizați cu poli(5-amino-1-naftol) pentru 
detecția receptorului factorului de creștere epidermal 

19 Enache Teodor-Adrian, Costaș 
Liliana-Andreea, Botta Oana-
Daciana, Matei Elena, Diculescu 
Victor-Constantin 

A00755/19.11.2020 
Metoda de fabricare a unei platforme analitice duale pentru 
detecție electrochimică și colorimetrică 

20 Petre Răzvan, Epure Gabriel, 
Petrea Nicoleta, Ginghină Raluca, 
Neațu Florentina, Florea Mihaela, 
Neațu Ștefan 

A00783/25.11.2020 
Pachete balistice pentru echipamente de protecție rezistente 
la stres dinamic 

21 Udrea Virgil Mircea, Becherescu 
Barbu Dan Nicolae, Selagea Mihai 
Nicolae, Udrea Radu Mihail, 
Stancu Viorica, Botea Mihaela, 
Amarandei Luminița, Toma 
Vasilica, Pintilie Lucian, Pintilie 
Ioana 

A00661/22.10.2020  
Dispozitiv și procedeu de măsurare a puterii laserilor cu emisie 
în regim continuu și a energiei laserilor în impuls 

22 Alexandrina Emilia Nan, Cristian 
Tudoran, Rodica Paula Turcu, 
Mihaela Sofronie, Felicia Țolea, 
Alexandru Chiriac, Ion Poeata 
(cooperare cu INCDTIM) 

A/00806/03.12.2020 
Biomateriale feromagnetice cu memoria formei acoperite cu 
polimeri biocompatibili 

23 INOE, în colaborare cu INFLPR și 
INCDFM 

A00752/19.11.2020  
Materiale vitroase fosfato-teluritice cu proprietăți magnetice și 
magneto-optice, pentru rotatori Faraday și procedeul de 
obținere a acestora  

 
Brevete Acordate 
Nr. Crt. Titular (Nume şi prenume) Titlu brevet Nr. Brevet 

1 Preda Nicoleta-Roxana, Florica 
Camelia-Florina, Enculescu Maria-
Monica, Zgură Irina-Ionela, Socol 
Marcela, Evanghelidis Alexandru-
Ionuț, Costaș Liliana-Andreea, 
Oancea Mihaela, Busuioc Cristina, 
Matei Elena, Enculescu Ionuț-
Marius 

Procedeu de obținere prin 
depunere chimică a unor filme 
nanostructurate tip rețele 
formate din structuri 
monodisperse de oxid de zinc 

Hotărârea Nr. 3/2 din 
30.01.2020 
 
A 2014 00561 
Brevet 130846 

2 Stan George, Popa Adrian-Claudiu Procedeu de realizare a unui 
implant cu acoperire din sticlă 
bioactivă, pentru restauratii 
dentare 

Hotărârea Nr. 4/26 din 
30.01.2020 
A 2014 00639 
Brevet 130068 

3 Ghiță Rodica, Logofatu 
Constantin, Negrilă Constantin-
Cătălin, Frumosu Florica, Predoi 
Daniela 

Procedeu de pasivarea a 
suprafeței de n-GaSb (100) 

Hotărârea Nr. 3/33 din 
30.03.2020 
A2016 00677 
Brevet 132453 

4 Secu Mihail, Gâlcă Aurelian 
Cătălin, Poloșan Silviu Pavel, 
Gavrilă Alexandru, Cioca Mihai, 
Dobrescu Gabriel, Ighigeanu 
Adelina Maria 

Dispozitiv pentru detectarea 
însemnelor de securizare 
documente tip „Up-conversion” 

Hotărârea nr. 6/3 din 
29.05.2020 
U 2019 00026 

5 Galatanu Andrei, Cioca Mihai, 
Galatanu Magdalena, Popescu 
Bogdan, Enculescu Monica 

Matriță cu geometrie tronconică 
pentru controlul precis al 
temperaturii în cadrul sudării 
prin difuzie termică sau brazării 
materialelor dedicate aplicațiilor 
în condiții  extreme 

Hotărârea nr. 4/12 din 
29.05.2020 
U 2019 00038 

6 Galatanu Andrei, Cioca Mihai, 
Ighigeanu Adelina Maria, Ruiu 
George-Daniel 

Matriță segmentată pentru 
sinterizarea de pulberi 
nanometrice în piese complexe 
cu formă finală 

Hotărârea nr. 4/33 din 
29.05.2020 
U 2019 00039 

7 Florica Camelia-Florina, Preda 
Nicoleta-Roxana, Enculescu 
Maria-Monica, Evanghelidis 
Alexandru-Ionuț, Costaș Liliana-
Andreea, Oancea Mihaela, 
Busuioc Cristina, Matei Elena, 
Enculescu Ionuț-Marius 

Procedeu de obținere a unor 
structuri micronice de oxid de 
zinc prin depunere autocatalitică 
pe arii predefinite 

Hotărârea nr. 4/140 din 
30.06.2020 
 
A 2014 00562 
Brevet 130857 
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8 Cotîrlan-Simionuc Costel, Manea 
Ștefan Adrian, Logofătu 
Constantin 

Structură de superlentilă 
electrooptică pentru imagistică 
cu rezoluție sub limită de 
difracție 

Hotărârea nr. 44/113 din 
30.09.2020 
A 2015 00050 
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Anexa 7 
Lucrări publicate și înregistrate în baza de date ISI 

Nr Titlul Jurnal 
Autori FI AIS DOI Q-

JCR 
Q-ESI 

1 GeSn/SiO2 
Multilayers by 
Magnetron 
Sputtering 
Deposition for 
Short-Wave 
Infrared Photonics 

ACS APPLIED 
MATERIALS & 
INTERFACES,12, 
pp+56161-56171 
(2020) 

Slav, A; 
Dăscălescu, I; 
Lepădatu, AM; 
Palade, C; 
Zoita, NC; 
Stroescu, H; 
Iftimie, S; 
Lazanu, S; 
Gartner, M; 
Buca, D; 
Teodorescu, 
VS; Ciurea, 
ML; Braic, M; 
Stoica, T 

8.758 1.685 10.1021/acsami.0c15887 Q1 Q1 

2 Hierarchical 
composites of 
B4C-TiB2 eutectic 
particles 
reinforced with Ti 

CERAMICS 
INTERNATIONAL,46, 
pp+28132-28144 
(2020) 

Solodkyi, I; 
Bogomol, I; 
Bolbut, V; 
Lobodă, P; 
Kuncser, A; 
Vasylkiv, O; 
Bădică, P 

3.830 0.478 10.1016/ 
j.ceramint.2020.07.312 

Q1 Q1 

3 Stimulated Raman 
scattering and 
defect-based 
photoconductivity 
in mixtures of 
CdS/TiO2 

JOURNAL OF 
APPLIED 
PHYSICS,128, 
225704 (2020) 

Nilă, A; 
Baibarac, M 

2.286 0.514 10.1063/5.0030301 Q2 Q1 

4 Ionophore- Nafion 
(TM) modified 
gold-coated 
electrospun 
polymeric fibers 
electrodes for 
determination of 
electrolytes 

ELECTROCHIMICA 
ACTA,363,137239 
(2020) 

Aldea, A; 
Matei, E; 
Leote, RJB; 
Rau, I; 
Enculescu, I; 
Diculescu, VC 

6.215 0.877 10.1016/ 
j.electacta.2020.137239 

Q1 Q1 

5 Wafer-scale 
graphene-
ferroelectric 
HfO2/Ge-
HfO2/HfO(2)transi
stors acting as 
three-terminal 
memristors 

NANOTECHNOLOGY, 
31,495207 (2020) 

Dragoman, M; 
Dinescu, A; 
Dragoman, D; 
Palade, C; 
Moldovan, A; 
Dinescu, M; 
Teodorescu, 
VS; Ciurea, ML 

not 
availa
ble 

not 
availa
ble 

10.1088/1361-
6528/abb2bf 

not 
avail
able 

not 
availa
ble 

6 SnSe2-Zn-
Porphyrin 
Nanocomposite 
Thin Films for 
Threshold Methane 
Concentration 
Detection at Room 
Temperature 

CHEMOSENSORS,8, 
134 (2020) 

Lorinczi, A; 
Fagadar-
Cosma, E; 
Socol, G; 
Mihăilescu, A; 
Matei, E; Sava, 
F; Ștefan, M 

3.108 n/a 10.3390/ 
chemosensors8040134 

Q2 Q4 

7 Processing and 
Optical Properties 
of Eu-Doped 
Chloroborate 
Glass-Ceramic 

CRYSTALS,10, 
1101 (2020) 

Secu, M; Secu, 
CE 

2.404 0.476 10.3390/cryst10121101 Q2 Q2 

8 Fish Bone Derived 
Bi-Phasic Calcium 
Phosphate 
Coatings 
Fabricated by 
Pulsed Laser 
Deposition for 
Biomedical 
Applications 

MARINE 
DRUGS,18,623 
(2020) 

Popescu-Pelin, 
G; Ristoscu, C; 
Duță, L; 
Pașuk, I; Stan, 
GE; Stan, MS; 
Popa, M; 
Chifiriuc, MC; 
Hapenciuc, C; 
Oktar, FN; 
Nicărel, A; 
Mihăilescu, IN 

4.073 0.752 10.3390/md18120623 Q2 Q1 
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9 Unidirectional 
Magnetic 
Anisotropy in 
Dense Vertically-
Standing Arrays of 
Passivated Nickel 
Nanotubes 

NANOMATERIALS,10,
2444 (2020) 

Locovei, C; 
Filipoiu, N; 
Kuncser, A; 
Stanciu, AE; 
Antohe, S; 
Florica, CF; 
Costaș, A; 
Enculescu, I; 
Piraux, L; 
Kuncser, V; 
Antohe, VA 

4.324 0.671 10.3390/nano10122444 Q2 Q1 

10 Chitosan-
Hydroxyapatite 
Composite Layers 
Generated in 
Radio Frequency 
Magnetron 
Sputtering 
Discharge: From 
Plasma to 
Structural and 
Morphological 
Analysis of Layers 

POLYMERS,12,3065 
(2020) 

Dreghici, DB; 
Butoi, B; 
Predoi, D; 
Iconaru, SL; 
Stoican, O; 
Groza, A 

3.426 0.545 10.3390/ 
polym12123065 

Q1 Q1 

11 Organic Thin Films 
Based on DPP-
DTT:C60 Blends 
Deposited by 
MAPLE 

NANOMATERIALS,10, 
2366 (2020) 

Socol, M; 
Preda, N; 
Breazu, C; 
Costaș, A; 
Petre, G; 
Stănculescu, 
A; Popescu-
Pelin, G; 
Mihăilescu, A; 
Socol, G 

4.324 0.671 10.3390/ 
nano10122366 

Q2 Q1 

12 The enhancement 
mechanism of 
dielectric 
properties of 
Pb(Zr,Ti)O-3 via 
(Mg2+,Sb3+) 
incorporation for 
supercapacitors 

MATERIALS TODAY 
CHEMISTRY,18, 
100350 (2020) 

Crăciun, F; 
Dimitriu, E; 
Vasile, BS; 
Negrilă, CC; 
Trușcă, R; 
Birjega, R; 
Cernea, M 

not 
availa
ble 

not 
availa
ble 

10.1016/ 
j.mtchem.2020.100350 

not 
avail
able 

not 
availa
ble 

13 Charge transfer 
reaction 
mechanisms of 
epoxyketone and 
boronated 
peptides at glassy 
carbon and boron 
doped diamond 
electrodes 

JOURNAL OF 
ELECTRO-
ANALYTICAL 
CHEMISTRY,878, 
114733 (2020) 

de Jesus, CSH; 
Enache, TA; 
Diculescu, VC 

3.807 0.537 10.1016/ 
j.jelechem.2020.114733 

Q1 Q1 

14 Temperature 
dependence and 
defect related 
structure, 
photoluminescenc
e, 
(ferro)magnetism 
and ammonia 
sensitivity of un-
doped 
nanocrystalline 
ZnO 

MATERIALS SCIENCE 
AND ENGINEERING B-
ADVANCED 
FUNCTIONAL SOLID-
STATE 
MATERIALS,262, 
114748 (2020) 

Mihalache, V; 
Secu, M; 
Negrilă, C; 
Bercu, V; 
Mercioniu, I; 
Leca, A 

4.706 0.605 10.1016/ 
j.mseb.2020.114748 

Q1 Q1 

15 Sn-doped TiO2 
nanotubular thin 
film for 
photocatalytic 
degradation of 
methyl orange dye 

JOURNAL OF 
PHYSICS AND 
CHEMISTRY OF 
SOLIDS,147,109609 
(2020) 

Bjelajac, A; 
Petrovic, R; 
Vujancevic, J; 
Veltruska, K; 
Matolin, V; 
Siketic, Z; 
Provatas, G; 
Jaksic, M; 
Stan, GE; 
Socol, G; 

3.442 0.429 10.1016/ 
j.jpcs.2020.109609 

Q2 Q1 
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Mihăilescu, IN; 
Janackovic, D 

16 Towards phase 
pure kesterite 
Cu2ZnSnS4 
absorber layers 
growth via single 
step free 
sulfurization 
electrodeposition 
under a fix applied 
potential on Mo 
substrate 

JOURNAL OF ALLOYS 
AND 
COMPOUNDS,842, 
155821 (2020) 

Azmi, S; 
Moujib, A; 
Layachi, OA; 
Matei, E; 
Gâlcă, AC; 
Zaki, MY; 
Secu, M; Rusu, 
MI; 
Grigorescu, 
CEA; Khoumri, 
EM 

4.650 0.629 10.1016/ 
j.jallcom.2020.155821 

Q2 Q1 

17 Multilevel 
Memristive GeTe 
Devices 

PHYSICA STATUS 
SOLIDI-RAPID 
RESEARCH 
LETTERS,2000475 () 

Velea, A; 
Dumitru, V; 
Sava, F; 
Gâlca, AC; 
Mihai, C 

2.291 0.679 10.1002/ 
pssr.202000475 

Q2 Q2 

18 Structure of K 
alpha(1,2)- and K 
beta(1,3)-emission 
x-ray spectra for 
Se, Y, and Zr 

PHYSICAL REVIEW 
A,102,052820 (2020) 

Ito, Y; Tochio, 
T; Yamashita, 
M; Fukushima, 
S; Vlaicu, AM; 
Marques, JP; 
Sampaio, JM; 
Guerra, M; 
Santos, JP; 
Syrocki, L; 
Slabkowska, K; 
Weder, E; 
Polasik, M; 
Rzadkiewicz, 
J; Indelicato, 
P; Menesguen, 
Y; Lepy, MC; 
Parente, F 

2.777 0.813 10.1103/ 
PhysRevA.102.052820 

Q2 Q1 

19 Effect of proton 
fluence on the 
superconducting 
properties of 
MgB2. irradiated 
with protons of 
high energy 

PHYSICA C-
SUPERCONDUCTIVIT
Y AND ITS 
APPLICATIONS,578, 
1353734 (2020) 

Sandu, V; 
Ionescu, AM; 
Ivan, I; 
Crăciun, L; 
Aldica, G 

1.241 0.269 10.1016/ 
j.physc.2020.1353734 

Q4 Q2 

20 Influence of red 
mud and waste 
glass on the 
microstructure, 
strength, and 
leaching behavior 
of bottom ash-
based geopolymer 
composites 

SCIENTIFIC 
REPORTS,10,19827 
(2020) 

Bobirică, C; 
Orbeci, C; 
Bobirică, L; 
Palade, P; 
Deleanu, C; 
Pantilimon, 
CM; Pîrvu, C; 
Radu, IC 

3.998 1.261 10.1038/ 
s41598-020-76818-4 

Q1 Q1 

21 Influence of SiGe 
Nanocrystallizatio
n on Short-Wave 
Infrared Sensitivity 
of SiGe-TiO2 Films 
and Multilayers 

JOURNAL OF 
PHYSICAL 
CHEMISTRY C,124, 
pp+25043-25053 
(2020) 

Lepădatu, AM; 
Palade, C; 
Slav, A; 
Cojocaru, O; 
Mărăloiu, VA; 
Iftimie, S; 
Comănescu, F; 
Dinescu, A; 
Teodorescu, 
VS; Stoica, T; 
Ciurea, ML 

4.189 0.962 10.1021/ 
acs.jpcc.0c06290 

Q2 /a 

22 Spectral 
characterisation of 
14 V-type 
candidate 
asteroids from the 
MOVIS catalogue 

ASTRONOMY & 
ASTROPHYSICS,643, 
A107 (2020) 

Matlovic, P; de 
Leon, J; 
Medeiros, H; 
Popescu, M; 
Rizos, JL; 
Mansour, JA 

5.636 1.533 10.1051/0004-6361/ 
202039263 

Q1 Q1 

23 Performant 
Composite 
Materials Based on 
Oxide 

NANOMATERIALS,10, 
2146 (2020) 

Zgură, I; 
Enculescu, M; 
Istrate, C; 
Negrea, R; 

4.324 0.671 10.3390/nano10112146 Q2 Q1 
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Semiconductors 
and Metallic 
Nanoparticles 
Generated from 
Cloves and 
Mandarin Peel 
Extracts 

Bacalum, M; 
Nedelcu, L; 
Barbinta-
Pătrașcu, ME 

24 Synthesis of Core-
Double Shell 
Nylon-
ZnO/Polypyrrole 
Electrospun 
Nanofibers 

NANOMATERIALS,10, 
2241 (2020) 

Beregoi, M; 
Preda, N; 
Costaș, A; 
Enculescu, M; 
Negrea, RF; 
Iovu, H; 
Enculescu, I 

4.324 0.671 10.3390/nano10112241 Q2 Q1 

25 Reduced Graphene 
Oxide Sheets as 
Inhibitors of the 
Photochemical 
Reactions of 
alpha-Lipoic Acid 
in the Presence of 
Ag and Au 
Nanoparticles 

NANOMATERIALS,10, 
2238 (2020) 

Toulbe, N; 
Stroe, MS; 
Dăescu, M; 
Cercel, R; 
Mogoș, A; 
Dragoman, D; 
Socol, M; 
Mercioniu, I; 
Baibarac, M 

4.324 0.671 10.3390/nano10112238 Q2 Q1 

26 Antimicrobial 
Properties of 
Samarium Doped 
Hydroxyapatite 
Suspensions and 
Coatings 

COATINGS,10,1124 
(2020) 

Iconaru, SL; 
Groza, A; 
Gaiaschi, S; 
Rokosz, K; 
Raaen, S; 
Ciobanu, SC; 
Chapon, P; 
Predoi, D 

2.436 0.376 10.3390/ 
coatings10111124 

Q2 Q2 

27 The Beneficial 
Mechanical and 
Biological 
Outcomes of Thin 
Copper-Gallium 
Doped Silica-Rich 
Bio-Active Glass 
Implant-Type 
Coatings 

COATINGS,10,1119 
(2020) 

Stan, GE; Tite, 
T; Popa, AC; 
Chirică, IM; 
Negrilă, CC; 
Beșleagă, C; 
Zgură, I; 
Sergentu, AC; 
Popescu-Pelin, 
G; Cristea, D; 
Ionescu, LE; 
Necșulescu, M; 
Fernandes, 
HR; Ferreira, 
JMF 

2.436 0.376 10.3390/ 
coatings10111119 

Q2 Q2 

28 Nanostructured 
Cobalt Doped 
Barium Strontium 
Titanate Thin 
Films with 
Potential in CO2 
Detection 

MATERIALS,13,4797 
(2020) 

Ciobota, CF; 
Piticescu, RM; 
Neagoe, C; 
Tudor, IA; 
Matei, A; 
Dragut, DV; 
Sobetkii, A; 
Anghel, EM; 
Stănoiu, A; 
Simion, CE; 
Florea, OG; 
Bejan, SE 

3.057 0.543 10.3390/ma13214797 Q2 Q1 

29 Methane 
Combustion Using 
Pd Deposited on 
CeOx-MnOx/La-
Al2O3 Pellistors 

MATERIALS,13,4888 
(2020) 

Florea, OG; 
Stănoiu, A; 
Gheorghe, M; 
Cobianu, C; 
Neațu, F; 
Trandafir, MM; 
Neațu, Ș; 
Florea, M; 
Simion, CE 

3.057 0.543 10.3390/ma13214888 Q2 Q1 

30 Effect of titanium 
oxide 
nanoparticles on 
the dielectric 
properties and 
ionic conductivity 

JOURNAL OF 
MOLECULAR 
LIQUIDS,317,113939 
(2020) 

Ganea, CP; 
Circu, V; 
Mănăilă-
Maximean, D 

5.065 0.619 10.1016/ 
j.molliq.2020.113939 

Q1 Q1 
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of a new smectic 
bis-imidazolium 
salt with dodecyl 
sulfate anion and 
cyanobiphenyl 
mesogenic groups 

31 Investigation of 
the effect of 
sodium azide on 
the coordination 
mode of flexible 
ONO-donor 
hydrazone ligand 
in preparing 
manganese 
coordination 
compounds 

POLYHEDRON,190, 
114751 (2020) 

Bikas, R; 
Darvishvand, 
M; Kuncser, V; 
Schînteie, G; 
Siczek, M; Lis, 
T 

2.343 0.257 10.1016/ 
j.poly.2020.114751 

Q2 Q1 

32 Simple and clean 
method for 
obtaining Sn 
nanoparticles for 
hydrophobic 
coatings 

MATERIALS 
LETTERS,278, 
128419 (2020) 

Buruiană, AT; 
Sava, F; Matei, 
E; Zgură, I; 
Burdușel, M; 
Mihai, C; 
Velea, A 

3.204 0.440 10.1016/ 
j.matlet.2020.128419 

Q2 Q1 

33 Photodetecting 
properties of 
single CuO-ZnO 
core-shell 
nanowires with p-
n radial 
heterojunction 

SCIENTIFIC 
REPORTS,10,18690 
(2020) 

Costaș, A; 
Florica, C; 
Preda, N; 
Kuncser, A; 
Enculescu, I 

3.998 1.261 10.1038/ 
s41598-020-74963-4 

Q1 Q1 

34 Magneto-
functionalities of 
La 1-x A x MnO 3 
(A = K; Ba) 
synthesized by 
flash combustion 
method 

JOURNAL OF ALLOYS 
AND 
COMPOUNDS,839, 
155546 (2020) 

Bouzid, SA; 
Gâlcă, AC; 
Sajieddine, M; 
Kuncser, V; 
Rostaș, AM; 
Iacob, N; 
Enculescu, M; 
Amarande, L; 
Pașuk, I; 
Essoumhi, A 

4.650 0.629 10.1016/ 
j.jallcom.2020.155546 

Q2 Q1 

35 Structure and 
water uptake in 
BaLnCo(2)O(6-
delta) (Ln =La, Pr, 
Nd, Sm, Gd, Tb 
and Dy) 

ACTA 
MATERIALIA,199, 
pp+297-310 (2020) 

Wachowski, 
SL; Szpunar, I; 
Sorby, MH; 
Mielewczyk-
Gryn, A; 
Balaguer, M; 
Ghica, C; 
Istrate, MC; 
Gazda, M; 
Gunnaes, AE; 
Serra, JM; 
Norby, T; 
Strandbakke, 
R 

7.656 1.887 10.1016/ 
j.actamat.2020.08.018 

Q1 Q1 

36 Tuning structural 
and magnetic 
properties of Fe 
oxide 
nanoparticles by 
specific 
hydrogenation 
treatments 

SCIENTIFIC 
REPORTS,10,17174 
(2020) 

Greculeasa, 
SG; Palade, P; 
Schînteie, G; 
Leca, A; 
Dumitrache, F; 
Lungu, I; 
Prodan, G; 
Kuncser, A; 
Kuncser, V 

3.998 1.261 10.1038/ 
s41598-020-74188-5 

Q1 Q1 

37 Second 
magnetization 
peak, rhombic-to-
square Bragg 
vortex glass 
transition, and 
intersecting 
magnetic 
hysteresis curves 

SCIENTIFIC 
REPORTS,10,17274 
(2020) 

Miu, L; 
Ionescu, AM; 
Miu, D; 
Burdușel, M; 
Bădică, P; 
Batalu, D; 
Crișan, A 

3.998 1.261 10.1038/ 
s41598-020-74156-z 

Q1 Q1 
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in overdoped 
BaFe2(As1-xPx)(2) 
single crystals 

38 Dielectric 
investigations on 
carbon nanotubes 
doped polymer 
dispersed liquid 
crystal films 

EUROPEAN PHYSICAL 
JOURNAL 
PLUS,135,797 (2020) 

Ganea, CP; 
Mănăilă-
Maximean, D; 
Circu, V 

3.228 0.487 10.1140/epjp/ 
s13360-020-00795-w 

Q1 Q2 

39 About detecting 
very low mass 
black holes in LAr 
detectors 

JOURNAL OF 
COSMOLOGY AND 
ASTROPARTICLE 
PHYSICS,046 (2020) 

Lazanu, I; 
Lazanu, S; 
Pârvu, M 

5.210 1.164 10.1088/1475-
7516/2020/10/046 

Q1 Q1 

40 Effect of Cr and V 
coatings on W 
base material in 
W-Eurofer brazed 
joints for fusion 
applications 

FUSION 
ENGINEERING AND 
DESIGN,159,111748 
(2020) 

de Prado, J; 
Sanchez, M; 
Stan, G; 
Galatanu, A; 
Urena, A 

1.692 0.266 10.1016/ 
j.fusengdes.2020.111748 

Q1 Q1 

41 Photoluminescenc
e as a Valuable 
Tool in the Optical 
Characterization 
of Acetaminophen 
and the Monitoring 
of Its 
Photodegradation 
Reactions 

MOLECULES,25,4571 
(2020) 

Dăescu, M; 
Matea, A; 
Negrilă, C; 
Serbschi, C; 
Ion, AC; 
Baibarac, M 

3.267 0.599 10.3390/ 
molecules25194571 

Q2 Q1 

42 Secondary 
Crystalline Phases 
Influence on 
Optical Properties 
in Off-
Stoichiometric 
Cu2S-ZnS-SnS2 
Thin Films 

MATERIALS,13,4624 
(2020) 

Sava, F; 
Diagne, O; 
Gâlcă, AC; 
Șimăndan, ID; 
Matei, E; 
Burdușel, M; 
Becherescu, N; 
Becherescu, V; 
Mihai, C; 
Velea, A 

3.057 0.543 10.3390/ 
ma13204624 

Q2 Q1 

43 MAPLE Deposition 
of Binary and 
Ternary Organic 
Bulk 
Heterojunctions 
Based on Zinc 
Phthalocyanine 

COATINGS,10,956 
(2020) 

Socol, M; 
Preda, N; 
Petre, G; 
Costaș, A; 
Rașoga, O; 
Popescu-Pelin, 
G; Mihăilescu, 
A; 
Stănculescu, 
A; Socol, G 

2.436 0.376 10.3390/ 
coatings10100956 

Q2 Q2 

44 Structural Changes 
in Palladium 
Nanofilms during 
Thermal Oxidation 

INORGANIC 
MATERIALS,56, 
pp+1020-1026 (2020) 

Samoylov, AM; 
Ivkov, SA; 
Pelipenko, DI; 
Sharov, MK; 
Tsyganova, 
VO; Agapov, 
BL; Tutov, EA; 
Bădică, P 

0.844 0.120 10.1134/ 
S0020168520100131 

Q4 Q2 

45 Fundamental 
studies of hafnia-
hematite 
nanoparticles 

JOURNAL OF 
PHYSICS AND 
CHEMISTRY OF 
SOLIDS,145,109567 
(2020) 

Ferris, L; 
Allwes, M; 
Diamandescu, 
L; Perrin, A; 
McHenry, M; 
Sorescu, M 

3.442 0.429 10.1016/ 
j.jpcs.2020.109567 

Q2 Q1 

46 Chalcogenide 
Science in 
Romania 

PHYSICA STATUS 
SOLIDI B-BASIC 
SOLID STATE 
PHYSICS,257, 
2000284 (2020) 

Lorinczi, A; 
Bădică, P; 
Boțilă, T; 
Ciurea, M; 
Velea, A; 
Popescu, A; 
Socol, G; 
Antohe, S; 
Nedelcu, N; 
Sobetkii, A 

1.481 0.362 10.1002/ 
pssb.202000284 

Q3 Q1 



Page 139 of 163 

 

47 HfO2-Al2O3 
Dielectric Layer 
for a Performing 
Metal-
Ferroelectric-
Insulator-
Semiconductor 
Structure with a 
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Kryzhanovska, 
OS; 
Doroshenko, 
AG; 
Mateychenko, 
PV; 
Tolmachev, 
AV; Li, J; 
Jiang, N; 
Gheorghe, L; 
Enculescu, M 
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Coatings for 
Enhancing 
Antimicrobial 
Effect 

COATINGS,10,905 
(2020) 

Predoi, D; 
Iconaru, SL; 
Predoi, MV 
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performance of 
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PROPERTIES OF 
ITO THIN FILMS 
GROWN BY RADIO 
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DIGEST JOURNAL OF 
NANOMATERIALS 
AND 
BIOSTRUCTURES,15, 
pp+699-706 (2020) 

Vasile, E; 
Sima, M; Sima, 
A 
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2.615 0.375 10.1016/S1003-
6326(20)65351-1 

Q1 Q1 

75 VAlPOs as Efficient 
Catalysts for 
Glycerol 
Conversion to 
Methanol 

CATALYSTS,10,728 
(2020) 

Mitran, G; 
Neațu, F; 
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Diisothiocyanate 
with the Poly(5-
Amino-1-
naphtol)/Reduced 
Graphene Oxide 
Composite 

POLYMERS,12,1299 
(2020) 

Baibarac, M; 
Dăescu, M; 
Socol, M; 
Bartha, C; 
Negrilă, C; 
Fejer, SN 

3.426 0.545 10.3390/polym12061299 Q1 Q1 

90 Obtaining and 
Characterizing 
Thin Layers of 
Magnesium Doped 
Hydroxyapatite by 
Dip Coating 
Procedure 

COATINGS,10,510 
(2020) 

Predoi, D; 
Iconaru, SL; 
Predoi, MV; 
Motelica-
Heino, M; 
Buton, N; 
Megier, C 

2.436 0.376 10.3390/ 
coatings10060510 

Q2 Q2 

91 Highly Active 
Transition Metal-
Promoted 
CuCeMgAlO Mixed 
Oxide Catalysts 
Obtained from 
Multicationic LDH 
Precursors for the 
Total Oxidation of 
Methane 

CATALYSTS,10,613 
(2020) 

Al-Aani, HMS; 
Trandafir, MM; 
Fechete, I; 
Leonat, LN; 
Badea, M; 
Negrilă, C; 
Popescu, I; 
Florea, M; 
Marcu, IC 

3.520 0.584 10.3390/catal10060613 Q2 Q2 

92 Development of 
Cerium-Doped 
Hydroxyapatite 
Coatings with 
Antimicrobial 
Properties for 

COATINGS,10,516 
(2020) 

Predoi, D; 
Iconaru, SL; 
Predoi, MV; 
Groza, A; 
Gaiaschi, S; 
Rokosz, K; 

2.436 0.376 10.3390/ 
coatings10060516 

Q2 Q2 



Page 145 of 163 

 

Biomedical 
Applications 

Raaen, S; 
Negrilă, CC; 
Prodan, AM; 
Costescu, A; 
Badea, ML; 
Chapon, P 

93 Strategy for 
Modifying Layered 
Perovskites toward 
Efficient Solar 
Light-Driven 
Photocatalysts for 
Removal of 
Chlorinated 
Pollutants 

CATALYSTS,10,637 
(2020) 

Răciulete, M; 
Papa, F; 
Negrilă, C; 
Bratan, V; 
Munteanu, C; 
Pandele-Cusu, 
J; Culita, DC; 
Atkinson, I; 
Balint, I 

3.520 0.584 10.3390/catal10060637 Q2 Q2 

94 Assessment of 
Potential of the 
High-Voltage 
Anodic Plasma 
Source to Deposit 
Multilayer 
Structures 
Relevant to X-ray 
Mirror Applications 

COATINGS,10,531 
(2020) 

Vlaicu, AM; 
Anghel, A; 
Bădulescu, M; 
Surdu-Bob, C 

2.436 0.376 10.3390/ 
coatings10060531 

Q2 Q2 

95 Effect of the 
processing 
parameters on 
surface, physico-
chemical and 
mechanical 
features of 
bioceramics 
synthesized from 
abundant carp fish 
bones 

CERAMICS 
INTERNATIONAL,46, 
pp+10159-10171 
(2020) 

Maidaniuc, A; 
Miculescu, F; 
Ciocoiu, RC; 
Butte, TM; 
Pașuk, I; Stan, 
GE; Voicu, SI; 
Ciocan, LT 

3.830 0.478 10.1016/ 
j.ceramint.2020.01.007 

Q1 Q1 

96 Multidisciplinary 
characterization 
of melanin 
pigments from the 
black fungus 
Cryomyces 
antarcticus 

APPLIED 
MICROBIOLOGY AND 
BIOTECHNOLOGY,10
4, pp+6385-6395 
(2020) 

Pacelli, C; 
Cassaro, A; 
Maturilli, A; 
Timperio, AM; 
Gevi, F; 
Cavalazzi, B; 
Ștefan, M; 
Ghica, D; 
Onofri, S 

3.530 0.823 10.1007/ 
s00253-020-10666-0 

Q2 Q1 

97 Humidity-Tolerant 
Ultrathin NiO Gas-
Sensing Films 

ACS SENSORS,5, 
pp+1389-1397 (2020) 

Wilson, RL; 
Simion, CE; 
Stănoiu, A; 
Taylor, A; 
Guldin, S; 
Covington, JA; 
Carmalt, CJ; 
Blackman, CS 

7.333 1.658 10.1021/ 
acssensors.0c00172 

Q1 Q2 

98 Optimization of 
magnetic fluid 
hyperthermia with 
respect to 
nanoparticle 
shape-related 
parameters: case 
of magnetite 
ellipsoidal 
nanoparticles 

JOURNAL OF 
NANOPARTICLE 
RESEARCH,22,138 
(2020) 

Iacob, N; 
Kuncser, A; 
Comănescu, C; 
Palade, P; 
Kuncser, V 

2.132 0.372 10.1007/ 
s11051-020-04842-6 

Q3 Q1 

99 Highly Efficient 
Ultralow Pd 
Loading Supported 
on MAX Phases for 
Chemoselective 
Hydrogenation 

ACS CATALYSIS,10, 
pp+5899-5908 (2020) 

Trandafir, MM; 
Neațu, F; 
Chirica, IM; 
Neațu, Ș; 
Kuncser, AC; 
Cucolea, EI; 
Natu, V; 
Barsoum, MW; 
Florea, M 

12.35
0 

3.003 10.1021/acscatal.0c00082 Q1 Q1 
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100 Nonisocyanate 
Poly(Hydroxyl 
Urethane)-Based 
Green Polymer 
Hybrid Coating 
Systems: Tailoring 
of 
Biomacromolecula
r Compound 
Architecture Using 
APTMS-
ZnO/TEMPO-
Oxidized Cellulose 
Nanoparticles 

ACS OMEGA,5, 
pp+10315-10326 
(2020) 

Haniffa, MAM; 
Illias, HA; 
Chee, CY; 
Ibrahim, S; 
Sandu, V; 
Chuah, CH 

2.870 0.573 10.1021/ 
acsomega.9b04388 

Q2 Q2 

101 Electron 
paramagnetic 
resonance and 
microstructural 
insights into the 
thermal behavior 
of simonkolleite 
nanoplatelets 

PHYSICAL 
CHEMISTRY 
CHEMICAL 
PHYSICS,22, 
pp+9503-9512 (2020) 

Rostaș, AM; 
Kuncser, AC; 
Ghica, D; 
Palici, A; 
Mărăloiu, VA; 
Vlaicu, ID 

3.430 0.854 10.1039/d0cp00641f Q1 Q1 

102 Depletion induced 
depolarization 
field in Hf1-xZrxO2 
metal-
ferroelectric-
semiconductor 
capacitors on 
germanium 

APPLIED PHYSICS 
LETTERS,116,  
pp+- (2020) 

Zacharaki, C; 
Tsipas, P; 
Chaitoglou, S; 
Evangelou, EK; 
Istrate, CM; 
Pintilie, L; 
Dimoulas, A 

3.597 0.876 10.1063/5.0007111 Q1 Q1 

103 Enhanced critical 
current density at 
high magnetic 
fields in MgB2 with 
Ga/In 
acetylacetonate 
processed by spark 
plasma sintering 

JOURNAL OF 
MATERIALS 
RESEARCH AND 
TECHNOLOGY-
JMR&T,9, pp+3724-
3733 (2020) 

Batalu, D; 
Aldica, G; 
Burdușel, M; 
Grigoroșcuță, 
M; Pașuk, I; 
Kuncser, A; 
Ionescu, AM; 
Bădică, P 

5.289 0.791 10.1016/ 
j.jmrt.2020.01.109 

Q1 Q2 

104 Optical Properties 
of Composites 
Based on 
Graphene Oxide 
and Polystyrene 

MOLECULES,25,2419 
(2020) 

Stroe, M; 
Cristea, M; 
Matei, E; 
Galatanu, A; 
Cotet, LC; 
Pop, LC; Baia, 
M; Danciu, V; 
Anghel, I; 
Baia, L; 
Baibarac, MA 

3.267 0.599 10.3390/ 
molecules25102419 

Q2 Q1 

105 Influence of boric 
acid concentration 
on the properties 
of 
electrodeposited 
CZTS absorber 
layers 

PHYSICA 
SCRIPTA,95,054001 
(2020) 

Zaki, MY; 
Nouneh, K; 
Touhami, ME; 
Matei, E; 
Bădică, P; 
Burdușel, M; 
Negrilă, CC; 
Baibarac, M; 
Pintilie, L; 
Gâlcă, AC 

1.985 0.502 10.1088/1402-
4896/ab6afd 

Q2 Q2 

106 CeO2:Mn3O4 
Catalytic Micro-
Converters Tuned 
for CH4 Detection 
Based on Catalytic 
Combustion under 
Real Operating 
Conditions 

MATERIALS,13,2196 
(2020) 

Simion, CE; 
Florea, OG; 
Florea, M; 
Neațu, F; 
Neațu, Ș; 
Trandafir, MM; 
Stănoiu, A 

3.057 0.543 10.3390/ma13092196 Q2 Q1 

107 High-temperature 
strength of boron 
carbide with Pt 
grain-boundary 
framework in situ 
synthesized during 

CERAMICS 
INTERNATIONAL,46, 
pp+9136-9144 (2020) 

Vasylkiv, O; 
Demirskyi, D; 
Borodianska, 
H; Kuncser, A; 
Bădică, P 

3.830 0.478 10.1016/ 
j.ceramint.2019.12.163 

Q1 Q1 
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spark plasma 
sintering 

108 Lorentz violation 
effects in 2 nu 
beta beta decay 

JOURNAL OF 
PHYSICS G-NUCLEAR 
AND PARTICLE 
PHYSICS,47,055112 
(2020) 

Nițescu, O; 
Ghinescu, S; 
Stoica, S 

2.415 0.922 10.1088/1361-
6471/ab7e8c 

Q2 Q2 

109 Estimation of the 
pyroelectric 
coefficient for 
ceramic 
Pb(Zr,Ti)O-3 
samples: 
Comparison of the 
results obtained 
by two easy to 
implement 
methods 

INFRARED PHYSICS & 
TECHNOLOGY,106,1
03269 (2020) 

Pintilie, L; 
Iuga, A; 
Stancu, V; 
Botea, M 

2.379 0.357 10.1016/ 
j.infrared.2020.103269 

Q2 Q2 

110 Obtaining SiGe 
nanocrystallites 
between 
crystalline TiO2 
layers by HiPIMS 
without annealing 

APPLIED SURFACE 
SCIENCE,511, 
145552 (2020) 

Sultan, MT; 
Gudmundsson, 
JT; Manolescu, 
A; 
Teodorescu, 
VS; Ciurea, 
ML; 
Svavarsson, 
HG 

6.182 0.772 10.1016/ 
j.apsusc.2020.145552 

Q1 Q1 

111 Structural 
distortion 
dependence of 
thermoelectric 
properties in 
CoFeZrSi Heusler 
material 

JOURNAL OF ALLOYS 
AND 
COMPOUNDS,821, 
153492 (2020) 

Bîrsan, A 4.650 0.629 10.1016/ 
j.jallcom.2019.153492 

Q2 Q1 

112 Crystal and 
magnetic 
structures, 
magnetic and 
ferroelectric 
properties of 
strontium ferrite 
partially 
substituted with in 
ions 

JOURNAL OF ALLOYS 
AND 
COMPOUNDS,821, 
153412 (2020) 

Turchenko, V; 
Kostishyn, VG; 
Trukhanov, S; 
Damay, F; 
Porcher, F; 
Balasoiu, M; 
Lupu, N; 
Bozzo, B; Fina, 
I; Trukhanov, 
A; 
Waliszewski, 
J; Recko, K; 
Poloșan, S 

4.650 0.629 10.1016/ 
j.jallcom.2019.153412 

Q2 Q1 

113 Undoped SnO2 as a 
Support for Ni 
Species to Boost 
Oxygen 
Generation 
through Alkaline 
Water Electrolysis 

ACS APPLIED 
MATERIALS & 
INTERFACES,12, 
pp+18407-18420 
(2020) 

Neațu, Ș; 
Neațu, F; 
Diculescu, VC; 
Trandafir, MM; 
Petrea, N; 
Somăcescu, S; 
Krumeich, F; 
Wennmacher, 
JTC; Knorpp, 
AJ; van 
Bokhoven, JA; 
Florea, M 

8.758 1.685 10.1021/acsami.9b19541 Q1 Q1 

114 Carbon-based 
nanomaterials and 
ZnO ternary 
compound layers 
grown by laser 
technique for 
environmental and 
energy storage 
applications 

APPLIED SURFACE 
SCIENCE,509, 
145359 (2020) 

Ivan, R; 
Popescu, C; 
del Pino, AP; 
Logofătu, C; 
Gyorgy, E 

6.182 0.772 10.1016/ 
j.apsusc.2020.145359 

Q1 Q1 

115 Effect of ITO 
electrode 
patterning on the 
properties of 

APPLIED SURFACE 
SCIENCE,509, 
145351 (2020) 

Stănculescu, 
A; Breazu, C; 
Socol, M; 
Rașoga, O; 

6.182 0.772 10.1016/ 
j.apsusc.2020.145351 

Q1 Q1 
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organic 
heterostructures 
based on non-
fullerene acceptor 
prepared by 
MAPLE 

Preda, N; 
Petre, G; 
Solonaru, AM; 
Grigoraș, M; 
Stănculescu, 
F; Socol, G; 
Popescu-Pelin, 
G; Gîrțan, M 

116 Pulsed Laser 
Deposition Films 
Based on CdSe-
Doped Zinc 
Aluminophosphate 
Glass 

JOM,, pp+- () Elisa, M; 
Iordache, SM; 
Iordache, AM; 
Rusu, MI; 
Socol, G; 
Filipescu, M; 
Bartha, C; 
Enculescu, M 

2.054 0.604 10.1007/ 
s11837-020-04150-3 

Q2 Q1 

117 Quantum turnstile 
regime of 
nanoelectromecha
nical systems 

PHYSICAL REVIEW 
B,101,165409 (2020) 

Dragomir, R; 
Moldoveanu, 
V; Stanciu, S; 
Tanatar, B 

3.575 1.018 10.1103/ 
PhysRevB.101.165409 

Q2 Q1 

118 UV Light Effect on 
Cationic 
Photopolymerizati
on of the SU8 
Photoresist and Its 
Composites with 
Carbon Nanotubes: 
New Evidence 
Shown by 
Photoluminescenc
e Studies 

JOURNAL OF 
PHYSICAL 
CHEMISTRY C,124, 
pp+7467-7476 (2020) 

Baibarac, M; 
Radu, A; 
Cristea, M; 
Cercel, R; 
Smaranda, I 

4.189 0.962 10.1021/acs.jpcc.9b11925 Q2 /a 

119 Electron-polaron 
dichotomy of 
charge carriers in 
perovskite oxides 

COMMUNICATIONS 
PHYSICS,3,62 (2020) 

Hușanu, MA; 
Vistoli, L; 
Verdi, C; 
Sander, A; 
Garcia, V; 
Rault, J; Bisti, 
F; Lev, LL; 
Schmitt, T; 
Giustino, F; 
Mishchenko, 
AS; Bibes, M; 
Strocov, VN 

4.684 1.960 10.1038/ 
s42005-020-0330-6 

Q1 Q4 

120 Lead-Free BNT-
BT0.08/CoFe2O4 
Core-Shell 
Nanostructures 
with Potential 
Multifunctional 
Applications 

NANOMATERIALS, 
10,672 (2020) 

Cernea, M; 
Radu, R; 
Amorin, H; 
Greculeasa, 
SG; Vasile, BS; 
Surdu, VA; 
Ganea, P; 
Trușcă, R; 
Hattab, M; 
Galassi, C 

4.324 0.671 10.3390/nano10040672 Q2 Q1 

121 Curcumin 
Incorporation into 
Zn3Al Layered 
Double 
Hydroxides-
Preparation, 
Characterization 
and Curcumin 
Release 

CRYSTALS,10,244 
(2020) 

Pavel, OD; 
Șerban, A; 
Zăvoianu, R; 
Bacalum, E; 
Birjega, R 

2.404 0.476 10.3390/cryst10040244 Q2 Q2 

122 ZnO 
nanostructures 
grown on ITO 
coated glass 
substrate by 
hybrid microwave-
assisted 
hydrothermal 
method 

OPTIK,208,164372 
(2020) 

Filip, A; 
Mușat, V; 
Tigau, N; 
Poloșan, S; 
Pimentel, A; 
Ferreira, S; 
Gomes, D; 
Calmeiro, T; 
Martins, R; 
Fortunato, E 

2.187 0.214 10.1016/ 
j.ijleo.2020.164372 

Q2 Q1 
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123 Magnetic and 
ferroelectric 
properties, crystal 
and magnetic 
structures of 
SrFe11.9In0.1O19 

PHYSICA 
SCRIPTA,95,044006 
(2020) 

Turchenko, 
VA; 
Trukhanov, A; 
Trukhanov, S; 
Damay, F; 
Porcher, F; 
Bălășoiu, M; 
Lupu, N; 
Chiriac, H; 
Bozzo, B; Fina, 
I; Waliszewski, 
J; Kostishyn, 
VG; Recko, K; 
Poloșan, S 

1.985 0.502 10.1088/1402-
4896/ab60fb 

Q2 Q2 

124 Detailed Molecular 
and Structural 
Analysis of Dual 
Emitter 
IrQ(ppy)(2) 
Complex 

MATERIALS,13,1617 
(2020) 

Ciobotaru, IC; 
Crișan, DN; 
Sket, P; 
Ciobotaru, CC; 
Poloșan, S 

3.057 0.543 10.3390/ma13071617 Q2 Q1 

125 Exploring the 
effect of 
aliovalent 
substitution of 
Pb2+ by Eu3+ on 
structural, 
morphological and 
optical properties 
of CH3NH3PbI3 
perovskite films 

PHYSICA 
SCRIPTA,95,044003 
(2020) 

Derbali, S; 
Nouneh, K; 
Florea, M; 
Neațu, F; 
Neațu, Ș; 
Leonat, LN; 
Secu, M; 
Tomulescu, 
AG; Stancu, V; 
Pintilie, L; 
Touhami, ME; 
Gâlcă, AC 

1.985 0.502 10.1088/1402-
4896/ab5baa 

Q2 Q2 

126 High magnetic 
shielding 
properties of an 
MgB2 cup obtained 
by machining a 
spark-plasma-
sintered bulk 
cylinder 

SUPERCONDUCTOR 
SCIENCE & 
TECHNOLOGY,33, 
044018 (2020) 

Gozzelino, L; 
Gerbaldo, R; 
Ghigo, G; 
Torsello, D; 
Bonino, V; 
Truccato, M; 
Grigoroșcuță, 
MA; Burdușel, 
M; Aldica, GV; 
Sandu, V; 
Pașuk, I; 
Bădică, P 

3.067 0.485 10.1088/1361-
6668/ab7846 

Q2 Q2 

127 Radiation damage 
in p-type EPI 
silicon pad diodes 
irradiated with 
protons and 
neutrons 

NUCLEAR 
INSTRUMENTS & 
METHODS IN PHYSICS 
RESEARCH SECTION 
A-ACCELERATORS 
SPECTROMETERS 
DETECTORS AND 
ASSOCIATED 
EQUIPMENT,958, 
162221 (2020) 

Gurimskaya, 
Y; de Almeida, 
PD; Garcia, 
MF; Suau, IM; 
Moll, M; 
Fretwurst, E; 
Makarenko, L; 
Pintilie, I 

not 
availa
ble 

not 
availa
ble 

10.1016/ 
j.nima.2019.05.062 

not 
avail
able 

not 
availa
ble 

128 Low temperature 
CO sensing under 
infield conditions 
with in doped 
Pd/SnO2 

SENSORS AND 
ACTUATORS B-
CHEMICAL,308, 
127717 (2020) 

Stănoiu, A; 
Ghica, C; 
Somăcescu, S; 
Kuncser, AC; 
Vlaicu, AM; 
Mercioniu, IF; 
Florea, OG; 
Simion, CE 

7.100 0.982 10.1016/ 
j.snb.2020.127717 

Q1 Q1 

129 Surface states 
mediated charge 
transfer in redox 
behavior of hemin 
at GaAs(100) 
electrodes 

RSC ADVANCES,10, 
pp+12318-12325 
(2020) 

Enache, M; 
Negrilă, C; 
Lăzărescu, V 

3.119 0.515 10.1039/d0ra01508c Q2 Q1 

130 Investigation of 
Ba0.6Sr0.4TiO3 
thick films by 

APPLIED SURFACE 
SCIENCE,506, 
144807 (2020) 

Nedelcu, L; 
Annino, G; 
Chirilă, C; 
Trupină, L; 

6.182 0.772 10.1016/ 
j.apsusc.2019.144807 

Q1 Q1 
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means of a novel 
THz-TDS approach 

Gâlcă, AC; 
Banciu, MG 

131 Unexpected 
magneto-
functionalities of 
amorphous Fe-Gd 
thin films crossing 
the magnetization 
compensation 
point 

JOURNAL OF 
MAGNETISM AND 
MAGNETIC 
MATERIALS,498, 
166173 (2020) 

Stanciu, AE; 
Schînteie, G; 
Kuncser, A; 
Iacob, N; 
Trupină, L; 
Ioniță, I; 
Crișan, O; 
Kuncser, V 

2.717 0.429 10.1016/ 
j.jmmm.2019.166173 

Q2 Q1 

132 Polarization-
dependent 
magnetism of the 
Ni/BaTiO3 
interface 

PHYSICAL REVIEW 
MATERIALS,4, 
034402 (2020) 

Bocîrnea, AE; 
Popescu, DG; 
Chirilă, C; 
Costescu, RM; 
Kuncser, V; 
Stancu, V; 
Trupină, L; 
Pașuk, I; 
Vlaicu, AM; 
Hușanu, MA 

3.337 1.154 10.1103/PhysRevMaterials
.4.034402 

Q2 Q2 

133 On the Physical 
Properties 
PEDOT:PSS Thin 
Films 

MATERIALS TODAY 
COMMUNICATIONS, 
22,100735 (2020) 

Gîrțan, M; 
Mallet, R; 
Socol, M; 
Stănculescu, A 

2.678 n/a 10.1016/ 
j.mtcomm.2019.100735 

Q2 Q3 

134 Optical 
spectroscopy and 
dielectric 
properties of 
phosphate-
tellurite glasses 

PHYSICA 
SCRIPTA,95,034005 
(2020) 

Poloșan, S; 
Nițescu, A; 
Secu, M 

1.985 0.502 10.1088/1402-
4896/ab5263 

Q2 Q2 

135 Mesoporous Cobalt 
Ferrite 
Nanosystems 
Obtained by 
Surfactant-
Assisted 
Hydrothermal 
Method: Tuning 
Morpho-structural 
and Magnetic 
Properties via pH-
Variation 

NANOMATERIALS, 
10,476 (2020) 

Palade, P; 
Comănescu, C; 
Kuncser, A; 
Berger, D; 
Matei, C; 
Iacob, N; 
Kuncser, V 

4.324 0.671 10.3390/nano10030476 Q2 Q1 

136 Thin Films Based 
on Cobalt 
Phthalocyanine:C6
0 Fullerene:ZnO 
Hybrid 
Nanocomposite 
Obtained by Laser 
Evaporation 

NANOMATERIALS, 
10,468 (2020) 

Socol, M; 
Preda, N; 
Costaș, A; 
Borca, B; 
Popescu-Pelin, 
G; Mihăilescu, 
A; Socol, G; 
Stănculescu, A 

4.324 0.671 10.3390/nano10030468 Q2 Q1 

137 Long-Term 
Evaluation of Dip-
Coated PCL-Blend-
PEG Coatings in 
Simulated 
Conditions 

POLYMERS,12,717 
(2020) 

Vișan, AI; 
Popescu-Pelin, 
G; Gherasim, 
O; Mihăilescu, 
A; Socol, M; 
Zgură, I; 
Chirițoiu, M; 
Sima, LE; 
Antohe, F; 
Ivan, L; 
Vrânceanu, 
DM; Cotrut, 
CM; Cristescu, 
R; Socol, G 

3.426 0.545 10.3390/polym12030717 Q1 Q1 

138 Organometallic 
Coatings for 
Electroluminescen
ce Applications 

COATINGS,10,277 
(2020) 

Poloșan, S; 
Ciobotaru, IC; 
Ciobotaru, CC 

2.436 0.376 10.3390/ 
coatings10030277 

Q2 Q2 

139 Sol-Gel Processing 
of Bismuth 
Germanate Thin-
Films 

COATINGS,10,255 
(2020) 

Secu, M; Secu, 
CE; Tite, T; 
Poloșan, S 

2.436 0.376 10.3390/ 
coatings10030255 

Q2 Q2 
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140 (Ba,Sr)TiO3 solid 
solutions sintered 
from sol-gel 
derived powders: 
An insight into the 
composition and 
temperature 
dependent 
dielectric behavior 

CERAMICS 
INTERNATIONAL,46, 
pp+4180-4190 (2020) 

Pătru, RE; 
Ganea, CP; 
Stanciu, CA; 
Surdu, VA; 
Trușcă, R; 
Ianculescu, 
AC; Pintilie, I; 
Pintilie, L 

3.830 0.478 10.1016/ 
j.ceramint.2019.10.136 

Q1 Q1 

141 PVDF-ferrite 
composites with 
dual magneto-
piezoelectric 
response for 
flexible 
electronics 
applications: 
synthesis and 
functional 
properties 

JOURNAL OF 
MATERIALS 
SCIENCE,55, 
pp+3926-3939 (2020) 

Gheorghiu, F; 
Stănculescu, 
R; Curecheriu, 
L; Brunengo, 
E; Stagnaro, P; 
Tiron, V; 
Postolache, P; 
Buscaglia, MT; 
Mitoseriu, L 

3.553 0.565 10.1007/s10853-019-
04279-w 

Q2 Q1 

142 SiGe nanocrystals 
in SiO2 with high 
photosensitivity 
from visible to 
short-wave 
infrared 

SCIENTIFIC 
REPORTS,10,3252 
(2020) 

Stavarache, I; 
Logofătu, C; 
Sultan, MT; 
Manolescu, A; 
Svavarsson, 
HG; 
Teodorescu, 
VS; Ciurea, ML 

3.998 1.261 10.1038/ 
s41598-020-60000-x 

Q1 Q1 

143 Quantum dot 
exciton dephasing 
by Coulomb 
interaction: A 
fermionic analog 
of the 
independent boson 
model 

PHYSICAL REVIEW 
B,101,085304 (2020) 

Dinu, IV; 
Țolea, M; 
Gartner, P 

3.575 1.018 10.1103/ 
PhysRevB.101.085304 

Q2 Q1 

144 Controlling Single 
Molecule 
Conductance by a 
Locally Induced 
Chemical Reaction 
on Individual 
Thiophene Units 

ANGEWANDTE 
CHEMIE-
INTERNATIONAL 
EDITION,59, 
pp+6207-6212 (2020) 

Michnowicz, T; 
Borca, B; 
Petuya, R; 
Schendel, V; 
Pristl, M; 
Pentegov, I; 
Kraft, U; 
Klauk, H; 
Wahl, P; 
Mutombo, P; 
Jelinek, P; 
Arnau, A; 
Schlickum, U; 
Kern, K 

12.95
9 

3.301 10.1002/anie.201915200 Q1 Q1 

145 Hybrid 
nanoelectronic-
magnetic device 
with 
magnetoresistive 
core-shell Fe/FeC 
nanoparticles 

APPLIED PHYSICS A-
MATERIALS SCIENCE 
& PROCESSING,126, 
pp+- (2020) 

Crișan, O; 
Crișan, AD; 
Dumitrache, F; 
Luculescu, C 

1.810 0.279 10.1007/ 
s00339-020-3378-y 

Q3 Q1 

146 Hybrid organic-
inorganic thin 
films based on 
zinc 
phthalocyanine 
and zinc oxide 
deposited by 
MAPLE 

APPLIED SURFACE 
SCIENCE,503, 
144317 (2020) 

Socol, M; 
Preda, N; 
Costaș, A; 
Breazu, C; 
Stănculescu, 
A; Rașoga, O; 
Popescu-Pelin, 
G; Mihăilescu, 
A; Socol, G 

6.182 0.772 10.1016/ 
j.apsusc.2019.144317 

Q1 Q1 

147 Simple Ethanol 
Refluxing Method 
for Production of 
Blue-Colored 
Titanium Dioxide 
with Oxygen 

JOURNAL OF 
PHYSICAL 
CHEMISTRY C,124, 
pp+3564-3576 (2020) 

Lettieri, S; 
Gargiulo, V; 
Alfe, M; 
Amati, M; 
Zeller, P; 
Mărăloiu, VA; 

4.189 0.962 10.1021/acs.jpcc.9b08993 Q2 /a 
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Vacancies and 
Visible Light-
Driven 
Photocatalytic 
Properties 

Borbone, F; 
Pavone, M; 
Munoz-Garcia, 
AB; 
Maddalena, P 

148 Low power non-
volatile memory 
switching in 
monolayer-rich 2D 
WS2 and MoS2 
devices 

AIP ADVANCES,10, 
025102 (2020) 

Mihai, C; Sava, 
F; Gâlcă, AC; 
Velea, A 

1.337 0.379 10.1063/1.5140717 Q4 Q1 

149 Aminopropyl-silica 
functionalized 
with halogen-
reactive 
compounds for 
antimicrobial 
applications 

MATERIALS 
CHEMISTRY AND 
PHYSICS,241, 
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Zarafu, I; Al 
Taweel, AAJ; 
Limban, C; 
Popa, M; 
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Q2 Q1 

150 Electrospun 
conductive gold 
covered 
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fibers as 
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sensors for O-2 
monitoring in cell 
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ELECTROCHEMISTRY 
COMMUNICATIONS, 
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Șerban, A; 
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A; Onea, M; 
Diculescu, V; 
Enculescu, I; 
Bârsan, MM 
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Q2 Q1 

151 Distribution and 
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c classification of 
basaltic asteroids 

MONTHLY NOTICES 
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ASTRONOMICAL 
SOCIETY,491, 
pp+5966-5979 (2020) 

Mansour, JA; 
Popescu, M; 
de Leon, J; 
Licandro, J 

5.357 1.205 10.1093/mnras/stz3284 Q1 Q1 

152 Crown-ether 
functionalized 
graphene oxide for 
metal ions 
sequestration 

MATERIALS 
RESEARCH 
BULLETIN,122, 
110643 (2020) 
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Avramescu, S; 
Musuc, AM; 
Neațu, F; 
Florea, M; 
Ioniță, P 

4.019 0.463 10.1016/j. 
materresbull.2019.110643 

Q2 Q1 

153 Texture and 
interface 
characterization 
of iridium thin 
films grown on 
MgO substrates 
with different 
orientations 

JOURNAL OF 
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SCIENCE,55, 
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Trupină, L; 
Nedelcu, L; 
Banciu, MG; 
Crunteanu, A; 
Huitema, L; 
Constantinesc
u, C; Boulle, A 

3.553 0.565 10.1007/ 
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Q2 Q1 

154 The interplay of 
work function and 
polarization state 
at the Schottky 
barriers height for 
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interface 

APPLIED SURFACE 
SCIENCE,502, 
144101 (2020) 

Popescu, DG; 
Hușanu, MA; 
Chirilă, C; 
Pintilie, L; 
Teodorescu, 
CM 

6.182 0.772 10.1016/ 
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Q1 Q1 

155 Investigations of 
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resonance, 
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ce 

JOURNAL OF ALLOYS 
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COMPOUNDS,815,15
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Secu, CE; 
Rostaș, AM 

4.650 0.629 10.1016/ 
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Q2 Q1 

156 Magnetic 
properties and 
thermal stability 
of polyvinylidene 
fluoride-Fe2O3 
nanocomposites 

JOURNAL OF 
MATERIALS 
RESEARCH,35, 
pp+132-140 (2020) 

Kuncser, V; 
Chipara, D; 
Martirosyan, 
KS; Schînteie, 
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157 HRTEM analysis of 
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phases of the 
newly developed 
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JOURNAL OF ALLOYS 
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Stark, A; 
Gehrmann, B; 
Bergner, M; 
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158 Synthesis and 
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drug loaded beta-
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Turk, M; 
Bogdan, IM; 
Stan, GE; 
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Q2 Q1 

159 Beneficial effects 
of a WC addition 
in FAST-densified 
tungsten 

MATERIALS SCIENCE 
AND ENGINEERING 
A-STRUCTURAL 
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AND 
PROCESSING,772, 
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Galatanu, A; 
Galatanu, M; 
Tarancon, S; 
Tejado, E; 
Pastor, JY; 
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Q2 Q1 

160 Biomorphic 3D 
fibrous networks 
based on ZnO, CuO 
and ZnO-CuO 
composite 
nanostructures 
prepared from 
eggshell 
membranes 

MATERIALS 
CHEMISTRY AND 
PHYSICS,240, 
122205 (2020) 

Preda, N; 
Costas, A; 
Enculescu, M; 
Enculescu, I 

3.408 0.452 10.1016/j.matchemphys. 
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Q2 Q1 

161 Third-order optical 
nonlinearity 
properties of 
CdCl2-modifed Ge-
Sb-S chalcogenide 
glasses 

JOURNAL OF NON-
CRYSTALLINE 
SOLIDS,528, 
119757 (2020) 

Lu, XS; Li, JH; 
Yang, L; 
Zhang, RN; 
Zhang, YD; 
Ren, J; Gâlcă, 
AC; Secu, M; 
Farrell, G; 
Wang, PF 

2.929 0.440 10.1016/ 
j.jnonerysol.2019.119757 

Q1 Q1 

162 Magnetic Fe@Y 
Composites as 
Efficient 
Recoverable 
Catalysts for the 
Valorization of the 
Recalcitrant 
Marine Sulfated 
Polysaccharide 
Ulvan 

ACS SUSTAINABLE 
CHEMISTRY & 
ENGINEERING,8, 
pp+319-328 (2020) 

Prech, J; 
Ioannou, E; 
Roussis, V; 
Kuncser, V; 
Podolean, I; 
Coman, SM; 
Valtchev, V; 
Pârvulescu, VI 

7.632 1.300 10.1021/ 
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Q1 Q1 

163 Insight on 
spectral, thermal 
and biological 
behaviour of some 
Cu(II) complexes 
with saturated 
pentaazamacrocyc
lic ligands bearing 
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residues 

JOURNAL OF 
THERMAL ANALYSIS 
AND CALORIMETRY,, 
pp+- () 

Pătrașcu, E; 
Badea, M; 
Korosin, NC; 
Korosec, RC; 
Ruta, LL; 
Fărcășanu, IC; 
Grecu, MN; 
Guillaumet, G; 
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2.731 0.291 10.1007/ 
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Q2 Q1 

164 Resistance 
hysteresis 
correlated with 
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radiation surface 
studies in atomic 
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RSC ADVANCES,10, 
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Apostol, NG; 
Lizzit, D; 
Lungu, GA; 
Lacovig, P; 
Chirilă, CF; 
Pintilie, L; 
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ferroelectric (001) 
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titanate in an 
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Teodorescu, 
CM 

165 Spectroscopic 
investigations on 
PVDF-Fe2O3 
nanocomposites 
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APPLIED POLYMER 
SCIENCE,137, 
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Chipara, D; 
Kuncser, V; 
Lozano, K; 
Alcoutlabi, M; 
Ibrahim, E; 
Chipara, M 
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Coated with 
Arthemisia 
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Groza, A; 
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Predoi, G; 
Ghegoiu, L; 
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Trușcă, R; 
Furnaris, CF; 
Turculeț, CS; 
Enache, DV; 
Predoi, D 

3.267 0.599 10.3390/ 
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Q2 Q1 

167 Modular High-
Intensity 
Monochromatic In 
Situ Illumination 
Set-Up for 
Investigating ESR 
Photoactive 
Centers in 
Semiconductors 

APPLIED MAGNETIC 
RESONANCE,51, 
pp+287-296 (2020) 

Nistor, SV; 
Joița, AC 

0.864 0.182 10.1007/ 
s00723-019-01183-z 

Q4 Q3 

168 Characterization 
of C-Ti multilayer 
thin films obtained 
by TVA technology 

NANOENGINEERING: 
FABRICATION, 
PROPERTIES, 
OPTICS, THIN FILMS, 
AND DEVICES 
XVII,11467, 
114671R (2020) 

Ciupină, V; 
Lungu, CP; 
Vladoiu, R; 
Prodan, GC; 
Poroșnicu, C; 
Vasile, E; 
Prodan, M; 
Nicolescu, V; 
Dincă, V; 
Manu, R; 
Cupșa, O; 
Velea, A 

not 
availa
ble 

not 
availa
ble 

10.1117/12.2567927 not 
avail
able 

not 
availa
ble 

169 MORPHOLOGICAL 
AND STRUCTURAL 
INVESTIGATION OF 
THE POLY(VINYL 
CHLORIDE)/GRAPH
ENE OXIDE 
COMPOSITES 

STUDIA 
UNIVERSITATIS 
BABES-BOLYAI 
CHEMIA,65, pp+245-
258 (2020) 

Stingescu, L; 
Cadar, C; 
Cotet, LC; 
Baia, L; 
Saszet, K; 
Magyari, K; 
Mihis, AG; 
Fort, CI; 
Stroe, M; 
Matei, E; Nilă, 
A; Anghel, I; 
Baia, M; 
Baibarac, M; 
Danciu, V 

0.494 0.036 10.24193/ 
subbchem.2020.3.19 

Q4 Q4 

170 Attempts to 
improve the self-
cleaning effect of 
the textile 
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INDUSTRIA 
TEXTILA,71, 
pp+252-258 (2020) 

Dumitrescu, I; 
Iordache, OG; 
Mitran, CE; 
Perdum, E; 
Sandulache, 
IM; Secăreanu, 
LO; Sobetkii, 
A; 
Diamandescu, 
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CHARACTERIZATIO
N OF THIN FILMS 
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WO3 AS SENSORIAL 
ELEMENTS FOR 
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H2S 

REVISTA ROMANA DE 
MATERIALE-
ROMANIAN JOURNAL 
OF MATERIALS,50, 
pp+387-394 (2020) 

Sobetkii, A; 
Olaru, MT; 
Cindemir, U; 
Osterlund, L; 
Stănoiu, A; 
Simion, CE; 
Bejan, SE; 
Irimescu, RE 

0.542 0.039  Q4 Q4 

172 Therapeutic Use of 
Inorganic 
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Malignant Diseases 

ENVIRONMENTAL 
NANOTECHNOLOGY, 
VOL 3,27, pp+47-87 
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Lupu, AR; 
Popescu, T; 
Stojanovic, M 

not 
availa
ble 

not 
availa
ble 
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not 
avail
able 

not 
availa
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14TH EUROPEAN 
CONFERENCE ON 
APPLIED 
SUPERCONDUCTI-
VITY (EUCAS2019), 
1559,012039 (2020) 

Alimenti, A; 
Torokhtii, K; 
Grigoroșcuță, 
M; Bădică, P; 
Crișan, A; 
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ble 

not 
availa
ble 

10.1088/1742-6596/ 
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not 
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able 

not 
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ble 

174 Investigation of 
flux jumps during 
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14TH EUROPEAN 
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APPLIED 
SUPERCONDUCTIVIT
Y 
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Oka, T; 
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Dorget, R; 
Koblischka, M; 
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Aldica, G; 
Bădică, P; 
Sakai, N; 
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not 
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able 

not 
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ble 

175 TESTING AND 
VERIFICATION 
METHODS FOR 
DIELECTRIC 
MIRRORS USED IN 
FEMTOSECOND 
REGIME LASER 
SYSTEMS 

UNIVERSITY 
POLITEHNICA OF 
BUCHAREST 
SCIENTIFIC 
BULLETIN-SERIES A-
APPLIED 
MATHEMATICS AND 
PHYSICS,82, 
pp+191-204 (2020) 

Ghiță, I; 
Rizea, A; 
Zamfirescu, M; 
Oancea, D; 
Naziru, A; 
Georgescu, M; 
Lachapelle, A; 
Cojocaru, G; 
Ungureanu, R; 
Cotîrlan-
Sevioniuc, C 

0.619 0.086  Q4 Q3 

176 Nanostructures 
based detection of 
pharmaceuticals 
and other 
contaminants of 
emerging concern 

ADVANCED 
NANOSTRUCTURES 
FOR 
ENVIRONMENTAL 
HEALTH,, pp+75-114 
(2020) 

Baibarac, M; 
Toulbe, N 

not 
availa
ble 

not 
availa
ble 

10.1016/B978-0-12-
815882-1.00003-3 

not 
avail
able 

not 
availa
ble 

177 Analog IGZO 
Memristor With 
Extended 
Capabilities 

IEEE JOURNAL OF 
THE ELECTRON 
DEVICES SOCIETY,8, 
pp+695-700 (2020) 

Dumitru, V; 
Beșleagă, C; 
Ionescu, ON 

2.555 0.670 10.1109/ 
JEDS.2020.3006000 

Q2 Q3 

178 EFFECT OF Mn 
SUBSTITUTION ON 
THE STRUCTURAL, 
MAGNETIC AND 
MAGNETOSTRICTIV
E PROPERTIES OF 
Fe-Pd 
FERROMAGNETIC 
SHAPE MEMORY 
RIBBONS 

ROMANIAN REPORTS 
IN PHYSICS,72,502 
(2020) 

Sofronie, M; 
Enculescu, M; 
Crișan, AD; 
Țolea, F 

2.147 0.269  Q2 Q3 

179 The Influence of 
Synthesis 
Parameters on 
Structural and 
Magnetic 
Properties of Iron 
Oxide 
Nanomaterials 

NANOMATERIALS,10,
85 (2020) 

Cursaru, LM; 
Piticescu, RM; 
Drăguț, DV; 
Tudor, IA; 
Kuncser, V; 
Iacob, N; 
Stoiciu, F 

4.324 0.671 10.3390/nano10010085 Q2 Q1 
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180 Cytotoxicity, 
Antioxidant, 
Antibacterial, and 
Photocatalytic 
Activities of ZnO-
CdS Powders 

MATERIALS,13, 
182 (2020) 

Zgură, I; 
Preda, N; 
Enculescu, M; 
Diamandescu, 
L; Negrilă, C; 
Bacalum, M; 
Ungureanu, C; 
Barbinta-
Pătrașcu, ME 

3.057 0.543 10.3390/ma13010182 Q2 Q1 

181 Dextran-Thyme 
Magnesium-Doped 
Hydroxyapatite 
Composite 
Antimicrobial 
Coatings 

COATINGS,10,57 
(2020) 

Iconaru, SL; 
Predoi, MV; 
Motelica-
Heino, M; 
Predoi, D; 
Buton, N; 
Megier, C; 
Stan, GE 

2.436 0.376 10.3390/ 
coatings10010057 

Q2 Q2 

182 Silver-Doped 
Hydroxyapatite 
Thin Layers 
Obtained by Sol-
Gel Spin Coating 
Procedure 

COATINGS,10,14 
(2020) 

Prodan, AM; 
Iconaru, SL; 
Predoi, MV; 
Predoi, D; 
Motelica-
Heino, M; 
Turculeț, CS; 
Beuran, M 

2.436 0.376 10.3390/ 
coatings10010014 

Q2 Q2 

183 beta(-)-Decay 
Half-Lives of Even-
Even Nuclei Using 
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Introduced Phase 
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UNIVERSE,6,5 (2020) Nabi, JU; 
Ishfaq, M; 
Nițescu, O; 
Mirea, M; 
Stoica, S 

1.752 0.585 10.3390/universe6010005 Q3 Q4 

184 Soft-magnetic 
coatings as 
possible sensors 
for magnetic 
imaging of 
superconductors 

SUPERCONDUCTOR 
SCIENCE & 
TECHNOLOGY,33, 
015002 (2020) 

Ionescu, AM; 
Simmendinger, 
J; Bihler, M; 
Miksch, C; 
Fischer, P; 
Soltan, S; 
Schutz, G; 
Albrecht, J 

3.067 0.485 10.1088/1361-6668/ 
ab5984 

Q2 Q2 

185 Synthesis and 
characterization 
of conducting 
aniline and o-
anisidine 
nanocomposites 
based on 
montmorillonite 
modified clay 

APPLIED CLAY 
SCIENCE,184, 
105395 (2020) 

Kenane, A; 
Gâlcă, AC; 
Matei, E; 
Yahiaoui, A; 
Hachemaoui, 
A; Benkouider, 
AM; Bartha, C; 
Istrate, MC; 
Galatanu, M; 
Rașoga, O; 
Stănculescu, A 

4.605 0.649 10.1016/ 
j.clay.2019.105395 

Q2 Q1 

186 Structural and 
functional 
properties of 
BaTiO3 porous 
ceramics produced 
by using pollen as 
sacrificial 
template 

CERAMICS 
INTERNATIONAL,46, 
pp+523-530 (2020) 

Lukacs, VA; 
Stănculescu, 
R; Curecheriu, 
L; Ciomaga, 
CE; Horchidan, 
N; Cioclea, C; 
Mitoseriu, L 

3.830 0.478 10.1016/ 
j.ceramint.2019.08.292 

Q1 Q1 

187 TiO2/Fe2O3 
photoanodes for 
solar water 
oxidation prepared 
via 
electrodeposition 
of amorphous 
precursors 

MATERIALS 
RESEARCH 
BULLETIN,121, 
110623 (2020) 

Vasile, E; 
Sima, M; Sima, 
A; Logofătu, C 

4.019 0.463 10.1016/ 
j.materresbull.2019.1106
23 

Q2 Q1 
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Pt(001) 

Catalysis Today, DOI: 
10.1016/j.cattod.2020.02.006, 
(2020). 

N. G. Apostol, 
I. C. Bucur, G. 
A. Lungu, C. A. 
Tache, C. M. 
Teodorescu, 

5.825 0.928 Q1 
 

2 CO adsorption, 
reduction and 
oxidation on 
Pb(Zr,Ti)O3(001) 
surfaces decorated 
with negatively 
charged gold 
nanoparticles 

Catalysis Today, DOI: 
10.1016/j.cattod.2020.02.042 
(2020). 

N. G. Apostol, 
M. A. Hușanu, 
D. Lizzit, I. A. 
Hristea, C. F. 
Chirilă, L. 
Trupină, C. M. 
Teodorescu 

5.825 0.928 Q1 
 

3 Catalytic 
transformation of the 
marine 
polysaccharide ulvan 
into rare sugars, 
tartaric and succinic 
acids 

Catalysis Today, DOI: 
10.1016/j.cattod.2020.06.086 
(2020). 

I. Podolean, S. 
M. Coman, C. 
Bucur, C. 
Teodorescu, S. 
Kikionis, E. 
Ioannou, V. 
Roussis, A. 
Primo, H. 
Garcia, V. I. 
Pârvulescu 

5.825 0.928 Q1 
 

4 New photoactive 
mesoporous Ce-
modified TiO2 for 
simultaneous 
wastewater 
treatment and 
electric power 
generation 

Catalysis Today, DOI: 
10.1016/j.cattod.2020.09.035 
(2020). 

M. Mureșeanu, 
V. Chivu,  M. 
Osiac, M. 
Ciobanu, C. 
Bucur, V. 
Pârvulescu, N. 
Cioatera 

5.825 0.928 Q1 
 

5 Laser Fabrication of 
Hybrid Electrodes 
Composed of 
Nanocarbons Mixed 
with Cerium and 
Manganese Oxides for 
Supercapacitive 
Energy Storage 

Journal of Materials Chemistry A, 
accepted (2020). DOI: 
10.1039/D0TA06756C. 

P. G. Lebière, 
Á. P. del Pino, 
G. D. 
Domingo, C. 
Logofătu, I. 
Martínez-
Rovira, I. 
Yousef, E. 
György 

11.301 1.999 Q1 
 

6 Ferroelectricity in 
thin films driven by 
charges accumulated 
at interfaces 

Physical Chemistry Chemical 
Phyics, accepted (2020). DOI: 
10.1039/D0CP05617K. 

C. M. 
Teodorescu 

3.43 0.854 Q1 
 

7 Role of Ln type in the 
physical mechanisms 
of defect mediated 
luminescence of Ln, 
Li -SnO2 
nanoparticles 

Journal of Materials Chemistry C, 
accepted (2020). DOI: 
10.1039/D0TC04582A 

B. Cojocaru, 
C. Colbea, D. 
Avram, C. 
Istrate, L. 
Abramiuc, C. 
Tiseanu 

7.059 1.207 Q1 
 

8  Spectral analysis, 
chiral disorder and 
topological edge 
states manifestation 
in open non-

Publicată online în Physics Letters 
A 387, 127030 (2021). 
 

B. Ostahie, A. 
Aldea 

2.278 0.485 Q2 
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Hermitian Su-
Schrieffer-Heeger 
chains 

9 Self-induction and 
magnetic effects in 
electron transport 
through a photon 
cavity 

publicata online in Physica E: Low-
dimensional Systems and 
Nanostructures 127, 114544 (2021) 

V. 
Gudmundsson, 
N. R. 
Abdullah, C-S 
Tang, A. 
Manolescu, V. 
Moldoveanu 

3.570 0.448 Q2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Page 160 of 163 

 

 
 
Anexa 10 
Beneficiari servicii de cercetare 

Nr. ctr./Fact. Beneficiar Val. Contract fără TVA Denumire Fact. fără 
TVA 

Ctr. 
1139/18.07.2014(CW245056/2014) 

S.C. Zentiva S.A.   Difractie de 
raze X(XRD) 

  

          

Com.3500010160/06.11.2018   1,788.01     

Com.3500035316/26.11.2019   12,605.04     

F.1/09.01.2020       1,707.99 

F.4/17.02.2020       715.41 

F.5/19.02.2020       1,111.35 

F.10/03.03.2020       968.07 

F.13/25.03.2020       726.68 

F.14/06.04.2020       724.29 

F16/24.04.2020       1,452.42 

F17/28.04.2020       96.72 

F.20/06.05.2020       724.35 

F.23/26.05.2020       725.94 

F.24/09.06.2020       725.90 

F.29/29.07.2020       725.03 

Ctr.1856/1680/26.08.2020 SC Zentiva SA       

F.36/28.08.2020       847.42 

F.38/02.09.2020       1,054.97 

F.45/06.11.2020       852.16 

          

          

         

TOTAL:       13,158.70 

          

Com.1028/09.04.2020 I.C.S.I. 3,000.0     

F.15/13.04.2020       3,000.00 

F.30/30.07.2020 POC 58 All Green 14,997.50   14,997.50 

Ctr.1421/03.06.2020 Modulator Solution 1,675.00     

F.31/06.08.2020       1,675.00 

Ctr.1649/10.07.2020 EOS Electronic Sys 2,000.00     

F.32/10.08.2020       2,000.00 

Ctr.4021/01.07.2020 Control data system 4,065.13     

F.33/10.08.2020       4,065.13 

Ctr.8077/14.08.2020 Univ. București 5,042.02     

F.41/26.10.2020       5,042.02 

Ctr.4157/12.10.2020 Control data system 8,192.77     

F.42/30.10.2020       8,192.77 

TOTAL:       52,131.12 
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Anexa 11 
Prezentări la conferințe 

Nr. Crt. Titlu prezentare Autori Detalii eveniment Tip prezentare 

1 Microstructure and dielectric 
properties of non-
stoichiometric lead 
concentration in 
(Pb,Sr)(Zr,Sb)(Ti,Mn)O3 
piezoceramics 

E. Dimitriu, M. 
Cernea, 

Electroceramics XVII, ONLINE 
Conference, 24-28 August 2020, 
Darmstadt-Germany. Book of 
Abstracts of the 
Electroceramics XVII 
Conference, p. 260;  

Poster 

2 Methane Combustion Using 
Pd Deposited on CeOx-
MnOx/La-Al2O3 Pellistors 

O.G. Florea, A. 
Stănoiu, M. 
Gheorghe, C. 
Cobianu, F. 
Neațu, M.M. 
Trandafir, Ș. 
Neațu, M. Florea, 
C.E. Simion 

3rd International Conference on 
Emerging Technologies in 
Materials Engineering, 
EmergeMAT, 29-30 October 
2020, Bucharest, Romania, 78, 
ISSN 2602-0424 

Prezentare orală 

3 Dopant distribution 
engineering in ZnO:Mn 
nanocrystals 

D. Ghica, M. 
Ștefan, I. D. 
Vlaicu 

20th International Conference 
on Defects in Insulating 
Materials –ICDIM 2020, 23-27 
November 2020, Federal 
University of Sergipe, Brazil 

Poster 

4 Spatial distribution of the 
Mn2+ ions in nanostructured 
ZnO films 

M. Ștefan, D. 
Ghica, C. Ghica, 
V. A. Mărăloiu, G. 
E. Stan, R. 
Plugaru 

20th International Conference 
on Defects in Insulating 
Materials –ICDIM 2020, 23-27 
November 2020, Federal 
University of Sergipe, Brazil 

Poster 

5 Adsorption, wicking behavior 
and photodegradation tests 
of Rhodamine B solution 
upon wool substrates 

L. Frunză , V. F. 
Cotorobai , M. 
Enculescu , I. 
Zgură, C. P. 
Ganea 

The International Conference 
“ADVANCED TOPICS IN 
OPTOELECTRONICS 
MICROELECTRONICS AND 
NANOTECHNOLOGIES” ATOM-N 
2020, 20-23 August 2020, 
Maritime University of 
Constanta, Romania 

Prezentare orală 

6 The impact of nanowire 
geometry over the electric 
properties of ZnO nanowires 
based devices 

M. L. Onea, E. 
Matei, I. 
Enculescu 

71st Annual Meeting of the 
International Society of 
Electrochemistry online, 31 
August – 1 Septembrie 2020 

Poster 

7 Flexible Sensors For 
Biomarker Determination In 
Sweat 

R. J. B. Leote, A. 
Aldea, V. C. 
Diculescu, A. 
Evanghelidis, E. 
Matei, I. 
Enculescu 

71st Annual Meeting of the 
International Society of 
Electrochemistry Belgrade 
Online, 30 August – 4 September 
2020. 

Prezentare orală 

8 Joining of W to Eurofer by 
electric field assisted 
sintering technique 

M. Sanchez, J. de 
Prado, I. 
Izaguirre, A. 
Galatanu, A. 
Ureña 

31st edition of the Symposium 
on Fusion Technology (SOFT 
2020), 20th to 25th September 
2020 | Online 

Poster 

9 Recent Results Regarding the 
Fundamental Properties of 
Epitaxial PZT Ferroelectrics 

L. Pintilie, G. A. 
Boni, L. D. Filip, 
C. Chirilă, L. 
Hrib, V. Stancu, 
R. Negrea, C. 
Istrate, L. 
Trupină, I. Pașuk, 
I. Pintilie 

Joint conference of the IEEE 
International Frequency Control 
Symposium and IEEE 
International Symposium on 
Applications of Ferroelectrics. 
On-line, July 2020 

Prezentare orală 

10 Permittivity, polarization 
switching and negative 
capacitance in epitaxial PZT 
ferroelectrics 

L. Pintilie, G. A. 
Boni, L. D. Filip, 
C. Chirilă, L. 
Hrib, R. Negrea, 
C. Istrate, L. 
Trupină, I. Pașuk, 
I. Pintilie 

Electroceramics XVII. On-Line, 
August 2020 

Prezentare orală 

11 Electric properties of 
Hf0.5Zr0.5O2 ferroelectric 
films deposited on p and n 
type Ge 

L. Pintilie, G. A. 
Boni, C. M. 
Istrate, C. 
Zacharaki, P. 

Electroceramics XVII. On-Line, 
August 2020 

Prezentare orală 
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Tsipas, S. 
Chaitoglou, E. K. 
Evangelou, A. 
Dimoulas 

12 Sol-gel derived BST ceramics 
with fine-tuned dielectric 
properties based on the Sr 
content 

R. Pătru Electroceramics XVII. On-Line, 
August 2020 

Prezentare orală 

13 Scurtă introducere asupra 
stadiului de dezvoltare a 
proiectului component 1 

T. Popescu 
 

Workshop 58PCCDI, 19 mai 
2020. On-line.  

Prezentare orală 

14 Influenţa pH-ului şi 
condiţiilor de tratament 
termic asupra activităţii de 
fotogenerare de ROS şi 
citocompatibilităţii 
nanoparticulelor de TiO2 

M. C. Ilaş, T. 
Popescu, I.D. 
Vlaicu, V.A. 
Mărăloiu, C. 
Bartha, A.M. 
Rostaş 

Workshop 58PCCDI, 19 mai 
2020. On-line.  

Prezentare orală 

15 Materiale nanocompozite de 
tip oxid de fier/TiO2 cu 
proprietăţi de încălzire 
inductivă şi fotogenerare de 
ROS pentru aplicaţii 
antitumorale 

M. C. Ilaş, T. 
Popescu, V.A. 
Mărăloiu, A.M. 
Rostaş, L. 
Diamandescu, N. 
Iacob, A.R. Lupu, 
I.D. Vlaicu 

Workshop 58PCCDI, 19 mai 
2020. On-line.  

Prezentare orală 

16 Influenţa surfactanţilor PVP 
şi SHMTP asupra 
caracteristicilor morfo-
structurale, dopării cu ioni 
Mn2+ şi citocompatibilităţii 
in vitro în cazul 
nanoparticulelor de ZnO 

I. D. Vlaicu, T. 
Popescu, A.C. 
Kuncser, C. O. 
Matei, M. Ştefan, 
D. Ghica, D.C. 
Culita 

Workshop 58PCCDI, 19 mai 
2020. On-line.  

Prezentare orală 

17 Nanoparticule magnetice şi 
clusteri magnetici cu 
morfologie şi funcţionalitate 
controlată 

I. Crăciunescu, A. 
Nan, A. Bunge, S. 
Porav, T. Radu, 
F. Nekvapil, R. 
Turcu, , P. 
Palade, N. Iacob, 
V. Kuncser 

Workshop 58PCCDI, 19 mai 
2020. On-line.  

Prezentare orală 

18 Scurtă introducere asupra 
stadiului de dezvoltare a 
proiectului component 2 

G. Stan Workshop 58PCCDI, 19 mai 
2020. On-line.  

Prezentare orală 

19 Dezvoltarea de biomateriale 
feromagnetice cu memoria 
formei pe bază de aliaje 
FePd pentru aplicaţii 
biomedicale 

M. Sofronie, M. 
Văleanu, M. 
Enculescu, F. 
Ţolea, B. Popescu 
, A. Nan, I. 
Crăciunescu, A. 
Bunge, R. Turcu, 
V.L. Călin, M.G. 
Moisescu, G. Ion, 
A. Chiriac, M. 
David, M. 
Florescu 

Workshop 58PCCDI, 19 mai 
2020. On-line.  

Prezentare orală 

20 Caracterizarea fizico-chimică 
şi testarea biologică in vitro 
a nanopulberilor de 
hidroxiapatită substituite cu 
Ce, Mg, Sr şi Zn (0.5 – 10 
at.%) – Partea I / Physico-
chemical characterization 
and in vitro biological testing 
of Ce, Mg, Sr and Zn (0.5 – 10 
at.%) substituted 
hydroxyapatite nanopowders 
– Part I 

T. Tite, I.M. 
Chirică, S. 
Iconaru, D. 
Predoi, A.C. 
Popa, I. Pasuk, 
M. Enculescu, C. 
Dima, C. 
Mihalcea, A.C. 
Kuncser, L. 
Albulescu, A.M. 
Enciu, C. Tănase, 
N. Rusu, S. Niţă, 
B. Nan, J.M.F. 
Ferreira, G.E. 
Stan 

Workshop 58PCCDI, 19 mai 
2020. On-line.  

Prezentare orală 

21 Caracterizarea fizico-chimică 
şi testarea biologică in vitro 
a nanopulberilor de 
hidroxiapatită substituite cu 

A. M. Enciu, I. M. 
Chirică, T. Tite, 
A. C. Popa, G. E. 
Stan, L. 

Workshop 58PCCDI, 19 mai 
2020. On-line.  

Prezentare orală 
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Ce, Mg, Sr şi Zn (0.5 – 10 
at.%) – Partea a II-a / 
Physico-chemical 
characterization and in vitro 
biological testing of Ce, Mg, 
Sr and Zn (0.5 – 10 at.%) 
substituted hydroxyapatite 
nanopowders – Part II 

Albulescu, M. 
Dudău, C. Tănase 

22 Rezultate privind studiile 
antimicrobiene ale probelor 
pe bază de hidroxiapatită 
dopată cu magneziu 

S. L. Iconaru, D. 
Predoi, S. C. 
Ciobanu 

Workshop 58PCCDI, 19 mai 
2020. On-line.  

Prezentare orală 

23 Ceramici compozite din 
titanat de bariu şi 
hidroxiapatită cu proprietăţi 
piezoelectrice pentru 
aplicaţii în regenerarea 
ţesutului osos 

L. Amarande, 
G.E. Stan, C.F. 
Miclea, M. 
Cioangher, L. 
Trupină, I. Pasuk, 
E. Matei, L. 
Leonat, T. 
Savopol, M.G. 
Moisescu, L.C. 
Miclea 

Workshop 58PCCDI, 19 mai 
2020. On-line.  

Prezentare orală 

24 Scurtă introducere asupra 
stadiului de dezvoltare a 
proiectului component 3 

T. A. Enache Workshop 58PCCDI, 19 mai 
2020. On-line.  

Prezentare orală 

25 Mecanismul redox al 
azatioprinei şi interacţia 
acesteia cu ADN-ul 

M. Bunea, T.A. 
Enache, M. 
Enculescu, V.C. 
Diculescu 

Workshop 58PCCDI, 19 mai 
2020. On-line.  

Prezentare orală 

26 Magnetron sputtered 
bioactive glass implant-type 
coatings: the road so far and 
the road ahead 

G. E. Stan, A. C. 
Popa, C. Tănase, 
H.R. Fernandes, 
J.M.F. Ferreira 

INTERNATIONAL WORKSHOP OF 
MATERIALS PHYSICS  
„Materials and structures for 
bio-applications”  
Monday, 21st of September 

Prezentare orală 

27 Newly synthesized micro- and 
nano- materials for 
electroanalysis 

M. M. Bârsan, 
V.C. Diculescu, I. 
Enculescu, A. 
Evanghelidis, E. 
Matei, M. 
Enculescu, A. 
Aldea, R.J. 
Branco Leote, 
G.E. Stan, N. 
Apostol 

INTERNATIONAL WORKSHOP OF 
MATERIALS PHYSICS  
„Materials and structures for 
bio-applications”  
Monday, 21st of September 

Prezentare orală 

28 Cost efficient oxygen 
generation through alkaline 
water electrolysis using Ni on 
SnO2 mesoporous support-
based electrocatalysts 

F. Neațu, Ș. 
Neațu, V. C. 
Diculescu, M. M. 
Trandafir, N. 
Petrea, S. 
Somacescu, F. 
Krumeich, A. J. 
Knorpp, J. A. van 
Bokhoven, M. 
Florea 

44th International Conference 
and Exposition on Advanced 
Ceramics and Composites 
Perioada: 22 ianuarie - 2 
februarie 2020 
Locaţie: Daytona, FLORIDA, 
USA. 

Prezentare orală 

29 Ternary and quaternary 
modified silica with 
transition metal for ethanol 
transformation 

F. Neaţu, M. M. 
Trandafir, Ș. 
Neaţu, M. Florea 

44th International Conference 
and Exposition on Advanced 
Ceramics and Composites 
Perioada: 22 ianuarie - 2 
februarie 2020 
Locaţie: Daytona, FLORIDA, 
USA. 

Poster 

30 La2O3-doped alumina as 
active catalytic support in 
CH4 combustion 

M. M. Trandafir, 
Ș. Neațu, F. 
Neațu, A. 
Stănoiu, O. G. 
Florea, 

C. E. Simion, C. 
Cobianu, M. 
Gheorghe, L. N. 
Leonat, M. Florea 

44th International Conference 
and Exposition on Advanced 
Ceramics and Composites 
Perioada: 22 ianuarie - 2 
februarie 2020 
Locaţie: Daytona, FLORIDA, 
USA. 

Prezentare orală 

 


