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1. Datele de identificare  ale INCD 
1.1.   Denumirea: Institutul Na ŧional de Cercetare -Dezvoltare pentru Fizica Materialelor -

INCDFM. 
1.2.   Actul de ´nfiinʁare, cu modific Ŋrile ulterioare : HG1312/1996; HG1400/2005; HG1006/2015. 
1.3.   NumŊrul de ´nregistrare ´n Registrul potenʁialilor contractori: 1878. 
1.4.   Adresa: str. Atomiɿtilor 405A, MŊgurele, 077125, Ilfov . 
1.5.   Telefon, fax, pagina web, e -mail:  0213690185; 0213690177, www.infim.ro , 

secretariat@infim.ro .  
2. ScurtŊ prezentare a INCD 

2.1.   Istoric :  
 

ċnfiinŧat ´n 1996, ca urmaɿ al fostului Institut pentru Fizica ɿi Tehnologia Materialelor (IFTM) 
Bucureɿti. 
 
INCDFM este localizat ´n oraɿul MŊgurele, judeŧul ILFOV, fŊc©nd parte din ceea ce este cunoscut la 
nivel naŧional ɿi internaŧional ca Platforma de FizicŊ de la MŊgurele. Institutul cuprinde mai multe 
corpuri de clŊdiri, printre care noua aripŊ RITecC ɿi Conacul Oteteleɿanu (restaurare f inalizatŊ în 
anul 2020). Din anul 2013, INCDFM are ´n componenŧŊ ɿi o unitate cu personalitate juridicŊ, respectiv 
CENTRUL INTERNAŦIONAL PENTRU PREGŉTIRE AVANSATŉ ɾI CERCETARE ċN FIZICŉ (CIFRA), 
devenitŊ activŊ din anul 2017. 
 
Actualmente , INCDFM are un Departament de Cercetare organizat  în 8 laboratoare ɿi un 
Compartiment de Valorificare,  la care se adaugŊ serviciile administrative (financiar-contabil, 
contractare, juridic, personal, ´ntreŧinere ɿi pazŊ, aprovizionare, marketing ɿi relaŧii publice, etc.) 
ɿi un mic atelier mecanic pentru realizarea de demonstratori.     
 
INCDFM face parte din Consorŧiul IFA (Institutul de FizicŊ AtomicŊ), precum ɿi din clusterele 
DRIFMAT (coordonator), CLARA ɿi MHTC.  
 
INCDFM este asociat în ɾcoala DoctoralŊ a FacultŊŧii de FizicŊ, Universitatea Bucureɿti (UB). 
ConducŊtorii de doctorat din INCDFM sunt profesori asociaŧi ai UB. 
 
INCDFM este parte a consorŧiului pan -european C-ERIC. De asemenea, dispune de clusterul de Fizica 
Suprafeŧelor ɿi Interfeŧelor COSMOS instalat pe linia  SuperESCA la sincrotronul ELETTRA de la 
Trieste, Italia.   

2.2.   Structura organizatoric Ŋ (organigrama, filiale 1, sucursale2, puncte de lucru , IOSIN3):

 

                                                 
1 Subunitate cu personalitate juridicŊ 
2 Subunitate fŊrŊ personalitate juridicŊ 
3 Se vor menŧiona instalaŧiile ɿi obiectivele de interes naŧional, dupŊ caz 

http://www.infim.ro/
mailto:secretariat@infim.ro
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Filiala: CENTRUL INTERNAŦIONAL PENTRU PREGŉTIRE AVANSATŉ ɾI CERCETARE ċN FIZICŉ (CIFRA). 
IOSIN: Reŧea naŧionalŊ de instalaŧii complexe de tip XPS/ESCA (HG786/2014).  
Centrul de cercetare inovare ɿi tehnologii pentru materiale avansate 2.0  (RITecC 2.0)  a fost inclus 
în foaia de parcurs naŧionalŊ pentru infrastructur i de cercetare în urma evaluŊrii efectuate în anul 
2021. 
 

2.3.   Domeniul de specialitate al INCD (conform clasificŊrilor CAEN); Conform clasificŊrii CAEN: 
7219 
 

2.4.   Direcŧii de cercetare -dezvoltare / obiective de cercetare / priorit Ŋŧi de cercetare :  
a. domenii principale de cercetare -dezvoltare;  

I. ActivitŊʁi de cercetare -dezvoltare, cod CAEN 72/721/7219, ´n cadrul Planului naʁional pentru 
cercetare -dezvoltare ŀi inovare, pentru realizarea planurilor sectoriale ŀi a programelor Nucleu, 
´n cadrul programelor internaʁionale de cercetare-dezvoltare ŀi inovare, precum ŀi în cadrul altor 
activitŊʁi de cercetare ŀtiinʁificŊ ŀi dezvoltare tehnologicŊ, dupŊ cum urmeazŊ: 
(i) cercetare fundamentalŊ de bazŊ ŀi orientatŊ cu scopul dob©ndirii de noi cunoŀtinʁe ´n domeniul 
fizicii ŀi domeniilor conexe, cu precŊdere al fizicii stŊrii condensate, al materialelor 
multifuncʁionale pentru aplicaʁii de ´naltŊ tehnologie, precum ŀi ´n domeniul nanomaterialelor ŀi 
nanostructurilor;  
(ii) cercetare aplicativŊ ´n domeniul materialelor multifuncʁionale avansate, al nanomaterialelor 
ŀi nanostructurilor cu scopul dezvoltŊrii de noi aplicaʁii ´n domeniile industriale de ´naltŊ 
tehnologie (micro ŀi optoelectronicŊ, transporturi, aviaʁie, transmiterea ŀi stocarea informaʁiei,  
etc.), de senzori ŀi dispozitive cu utilizare ´n energeticŊ, automatizŊri, telecomunicaʁii, protecʁia 
mediului.  

b.  domenii secundare de cercetare;  
c. servicii/ microproducŧie.  

II. ActivitŊʁi conexe activitŊʁii de cercetare-dezvoltare, desfŊŀurate ´n domeniul propriu de 
activitate, cu aprobarea autoritŊʁii de stat pentru cercetare-dezvoltare ŀi, dupŊ caz, cu 
autorizarea instituʁiilor abilitate, const©nd ´n: 

a. participare la elaborarea strategiei domeniului, cod CAEN 7490;  
b.   ´ntocmirea de studii, strategii, prognoze, sinteze ŀi standarde ´n domeniul fizicii ŀi 
domeniilor conexe, fizicii stŊrii condensate, al ŀtiinʁei materialelor ŀi al 
nanotehnologiilor, la cererea organelor administraʁiei centrale sau locale, precum ŀi la 
cererea mediului privat, cod CAEN 7120;  

c. formare ŀi specializare profesionalŊ ´n domeniul fizicii stŊrii condensate ŀi al ŀtiinʁei 
materialelor, cod CAEN 8560; 

d.  consultanʁŊ ŀi asistenʁŊ de specialitate, servicii, analize la cerere, cu precŊdere ´n 
domeniul materialelor multifuncʁionale, materialelor avansate, al nanomaterialelor ŀi 
nanostructurilor (caracterizŊri structural avansate, investigarea de proprietŊʁi fizice ´n 
scopul dezvoltŊrii/optimizŊrii unor aplicaʁii,  etc.), cod CAEN 7120; 

e. consultanʁŊ, servicii, analize ´n domeniul senzorilor ŀi al dispozitivelor cu aplicaʁii ´n 
automatizŊri, securitate, telecomunicaʁii, protecʁia mediului, producerea, stocarea ŀi 
economisirea energiei;  

f.  editare ŀi tipŊrire a publicaʁiilor de specialitate, cod CAEN 5814; 
g. prestŊri de servicii ŀtiinʁifice ŀi tehnologice cŊtre operatorii economici sau cŊtre oricare 

beneficiari  interesaʁi ´n domeniul fizicii materialelor, componentelor ŀi dispozitivelor 
bazate pe materiale cu caracteristici deosebite;  

h.  participare la realizarea transferului tehnologic;  
i.  execuʁie de unicate ŀi serii mici de aparaturŊ, componente, dispozitive ŀi aparate 

specifice, din domeniul propriu ŀi domenii conexe, ´n cadrul activitŊʁii de microproducʁie; 
j.  activitŊʁi de comerʁ interior ŀi de import-export aferente obiectului sŊu de activitate, ´n 
condiʁiile legii, cod CAEN 4799; 

k.  testarea ŀi certificarea de produse ´n domeniul fizicii materialelor;  
l.  organizarea de manifestŊri ŀtiinʁifice cu participare naʁionalŊ ŀi internaʁionalŊ, cod CAEN 

8230; 
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m.  organizarea de manifestŊri de popularizare a ŀtiinʁei ´n r©ndul elevilor, al tinerilor, dar ŀi 
în rândul  populaʁiei mature, cod CAEN 8230; 

n. desfŊŀurarea de activitŊʁi privind standardizarea, mŊsurarea, ´ncercarea ŀi certificarea 
calitŊʁii produselor destinate omologŊrii ŀi (micro)producʁiei sau transferului tehnologic; 

o. activitŊʁi de management (gestiune ŀi exploatare) a mijloacelor de calcul, cod CAEN 6203; 
p.  activitŊʁi de consultanʁŊ ɿi servicii ´n tehnologia informaʁiei, cod CAEN 6202. 

(2) Institutul naʁional poate desfŊŀura, ´n secundar, activitŊʁi comerciale ŀi de producʁie ŀi se 
´nregistreazŊ la registrul comerʁului ca institut naʁional de cercetare-dezvoltare.  
(3) ċn cadrul obiectului sŊu de activitate, institutul naʁional poate colabora ŀi la realizarea unor 
activitŊʁi de cercetare -dezvoltare privind domeniile strategice ŀi de apŊrare naʁionalŊ sau poate 
desfŊŀura ŀi alte activitŊʁi conexe, cu aprobarea autoritŊʁii de stat pentru cercetare-dezvoltare.  
(4) Institutul naʁional participŊ ŀi colaboreazŊ, pe baze contractuale, la realizarea atribuʁiilor 
organului administraʁiei publice centrale de specialitate ´n domeniul specific de activitate al 
institutului naʁional. 
2.5.   ModificŊri strategice ´n organizarea ɿi funcŧionarea INCD4.  

     Nu este cazul. 
3. Structura de conducere a INCD 

3.1.  Consiliul de administraŧie5;  
ComponenŧŊ:   
ü Dr. Ionuŧ Marius Enculescu, Director General, Preɿedinte  
ü Dr. Cristian Mihail T eodorescu, Preɿedinte Consiliu ɾtiinŧific  
ü Corina Muɿat, membru, specialist MCID 
ü Gheorghe Bala, membru, specialist MCID 
ü Gheorghe Ivan, membru, reprezintŊ MMJS 
ü Dragoɿ BŊrboɿanu, membru, reprezintŊ MFP 
ü Dr. Nicoleta Apostol, Preɿedinte Sindicat INCDFM, observator 
ü Cerasela Gheorghe, secretar  

 
3.2.  Directorul general 6;  Dr. Ionuŧ Marius Enculescu 

 
3.3.   Consiliul ɿtiinŧific;  

ComponenŧŊ:  

Nr.  Nume, prenume  

1. CS. I Dr. Ionuŧ Enculescu 

2. CS. I Dr. Lucian Pintilie  

3. CS. I Dr. Cristian Teodorescu 

4. CS. I Dr. Ioana Pintilie 

5. CS. I Dr. Mihaela Florea 

6. CS. I Dr. Monica Enculescu 

7. CS. I Dr. Silviu Poloɿan 

8. CS. I Dr. George Stan 

9. CS. I Dr. Victor Diculescu 

10. CS. I Dr. Victor Kuncser 

11. CS. I Dr. Petre BŊdicŊ 

12. CS. III Dr. Bogdana Borca 

13. CS. I Dr. Valeriu Moldoveanu 

14. CS. II Dr. Cristina BeɿleagŊ Stan 

15. CS. II Dr. Marius Huɿanu 

16. CS. I Dr. Mihaela Baibarac 

17. CS. I Dr. Anca StŊnculescu 

18. CS. II Dr. Adam Lorinczi 

19. CS. I Dr. Corneliu Ghica 

                                                 
4 ex. fuziuni, divizari, transformŊri etc 
5 se prezintŊ raportul de activitate al consiliului de administratie, anexa 1 la raportul de activitate precum ɿi programul  ɿi tematica 
sedinŧelor CA pentru anul urmŊtor raportŊrii. 
6 se prezintŊ raportul acestuia cu privire la execuŧia mandatului ɿi a modului de ´ndeplinire a indicatorilor de performanŧŊ asumaŧi prin 
contractul de management, anexa la raportul de activitate al CA, anexa 2 la raportul de activitate  



Page 6 of 165  

 

20. CS. II Dr. Adelina StŊnoiu 

21. CS. II Dr. Ana-Maria LepŊdatu 

 
 

3.4.   Comitetul director  
ComponenŧŊ:  
ü Dr. Ionuŧ Marius Enculescu, Director General 
ü Dr. Lucian Pintilie, Director ɾtiinŧific  
ü Ec. Gabriela IvŊnuɿ, Director Economic  
ü Dr. Silviu Poloɿan, ɾef Laborator  10 
ü Dr. George Stan, ɾef Laborator 20  
ü Dr. Victor Kuncser, ɾef Laborator  30 
ü Dr. Cristian Mihail Teodorescu, ɾef Laborator 40  
ü Dr. Valeriu Moldoveanu, ɾef Laborator  50 
ü Dr. Mihaela Baibarac, ɾef Laborator  60 
ü Dr. Corneliu Ghica, ɾef Laborator  70 
ü Dr. Mihaela Florea, ɾef Laborator 80  
ü Dr. Sabin Stoica, Director CIFRA 
ü Dr. Nicoleta Apostol, Preɿedinte Sindicat INCDFM, observator 

 
4. Situaʁia7 economico-financiarŊ a INCD 

4.1.  Patrimoniul stabilit ´n baza raportŊrilor financiare la data de 31 decembrie, din care:  

a.     active imobilizate  

-       imobilizŊri corporale = 48.545,33 mii lei  

-       imobilizŊri necorporale = 302,72 mii  lei  

b.     active circulante = 41.254,01 mii  lei  

c.     active totale = 90.102,06 mii lei  

d.     capitaluri proprii = 14.618,43 mii  lei  

e. rata activelor imobilizate, rata stabilitŊŧii financiare, rata autonomiei financiare, 
lichiditatea generalŊ, solvabilitatea generalŊ. 

RATA ACTIVELOR IMOBILIZATE  
[RAI = Total Active Imobilizate/Total Activ) x 100]  

% 
54.21 

RATA STABILITŉŦII FINANCIARE 
[Rsf = (Capital permanent/Total Pasiv) x 100]  
[Capital permanent = Capital propriu + Provizioane 
pentru riscuri ɿi cheltuieli + Datorii pe termen lung] 

% 

172.52 

RATA AUTONOMIEI FINANCIARE 
[Raf = (Capital propriu/Total pasiv) x 100]  

% 
63.31 

LICHIDITATEA GENERALŉ  
[LG = Active circulante/Datorii curente]  

  
4.87 

RATA SOLVABILITŉŦII GENERALE  
[RSG = (Total active/Datorii totale) x 100]  

% 
1,063.35 

 
4.2.   Venituri totale, din care:  

                                                 
7 detaliere pentru principalii indicatori economici -financiari (venituri t otale, cheltuieli totale etc.)  
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a. venituri realizate prin contracte 8 de cercetare -dezvoltare finanŧate din fonduri publice 
(repartizat pe surse naŧionale ɿi internaŧionale); 

b. venituri realizate prin contracte 9 de cercetare -dezvoltare finanŧate din fonduri private 
(cu precizarea surselor);  

c. venituri realizate din activitŊʁi economice (servicii, microproducʁie, exploatarea 
drepturilor de proprietate intelectualŊ)9;  

d. subvenŧii / transferuri9.  
(in mii lei)  
 

Venituri din CDI finanŧate din fonduri 
publice  58,770.94 

Venituri din alte activitŊŧi (producŧie, 
servicii, etc.)  1,079.64 

Subvenŧii ɿi transferuri 1,796.18 

Alte venituri (detaliaŧi dacŊ este cazul) 12,376.86 

VENITURI TOTALE 74,023.61 

Ponderea veniturilor din CDI în total venituri  79.39 

 
4.3.   Cheltuieli totale, din care:  

a. cheltuieli cu personalul/ponderea cheltuielilor cu personalul în total cheltuieli;  
b.  cheltuieli cu utilitŊŧile/ponderea cheltuielilor cu utilitŊŧile ´n total cheltuieli; 
c. alt e cheltuieli.  

(in mii lei)  

Cheltuieli cu personalul  42,751.60 

Cheltuieli cu utilitŊŧile 2,927.70 

Alte cheltuieli  28,128.18 

CHELTUIELI TOTALE 73,807.48 

Ponderea cheltuielilor cu personalul în 
cheltuieli totale  57.92 

 
4.4.   Salariul mediu pentru personalul d e cercetare -dezvoltare (total ɿi defalcat pe categorii); 

Se regŊsesc ´n fiɿierul Excel care ´nsoŧeɿte raportul.  

Salariul mediu brut personal INCDFM: 11.570 lei pe lunŊ 

Salariul mediu brut pentru personalul CDI: 15.498 lei pe lun Ŋ 

 
4.5.  Investiŧii ´n echipamente/dotŊri/mijloace fixe de CDI= 6.686,19 mii  lei  

 
4.6.   Rezultate financiare/rentabilitate 10;  

 

PROFIT NET 168.55 

Rata rentabilitŊŧii economice (ROA) 23.99% 

Marja profitului net  22.77% 

 
4.7.   Situaŧia arieratelor11 / (datorii totale, datorii istorice, datorii curente );  

 Nu este cazul. 
4.8.   Pierderea brutŊ; 

 Nu este cazul. 
4.9.   Evoluŧia performanŧei economice12;  

                                                 
8 se anexeazŊ lista contractelor (pŊrŧile contractante, valoare contractului, obiectul contactului etc.) ð anexa 3 la raportul de activitate  
9 total, din care de exploatare ɿi de investiŧii 
10 profitul brut, profitul net, rata  rentabilitŊŧii (ROA), marja profitului net 
11 total ɿi detaliere pentru bugetul consolidat al statului ɿi alŧi creditori 
12 se detaliazŊ conform indicatorilor solicitaŧi de MCI (în format Excel conform Tabel anexat)  
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4.10.  Productivitatea muncii pe total personal ɿi personal de CDI; 
 

Productivitatea muncii - total 
personal (mii lei)  254.38 

Nr. Total personal  291 

Productivitatea muncii - personal CDI 
(mii lei)  342.70 

Nr. Personal CDI 216 

4.11.  Politicile economice ɿi sociale implementate (costuri/efecte). 
5. Comentariu: La nivel guvernamental, politicile economice ɿi sociale pentru domeniul CDI sunt 
neglijabile sau lipsesc cu desŊv©rɿire. Autoritatea centrala pentru CDI nu are conturatŊ o 
strategie de dezvoltare a domeniului. Deɿi noul ciclu de finanŧare la nivel european a ´nceput, 
deɿi se ɿtiu cifrele pentru PNRR ɿi fondurile accesabile prin mecanismele structurale ɿi de 
coeziune (program POCIDIF, programe POC regionale, etc.), deɿi a fost adoptatŊ o strategie CDI 
ɿi de SpecializŊri Inteligente ɿi un Program care prevede instrumentele de finanŧare (PN IV), ´ncŊ 
nu s-au deschis competiŧii pentu toate sursele de finanŧare prevŊzute ´n programele respective. 
Singurele lucruri pozitive au fost legate de finalizarea competiŧiei ɿi contractarea noilor Programe 
Nucleu pentru INCD-uri, ɿi de lansarea unor competiŧii pe PNRR. Nimic ´ncŊ pe fonduri structurale 
ɿi PN IV. Lipsa competiŧiilor de proiecte poate genera o problemŊ economicŊ ɿi socialŊ acutŊ ´n 
sistemul CDI. 
La nivel de INCDFM s-au luat toate mŊsurile posibile pentru a asigura fluxul financiar ɿi pentru a 
menŧine funcŧionalŊ infrastructura de cercetare, dar ɿi pentru a stabiliza resursa umanŊ. ċnsŊ, 
fŊrŊ o finanŧare decentŊ la nivel guvernamental, colapsul sistemului CDI nu va putea fi evitat. 

NOTA 
- datele se prezintŊ pentru anul n, an pentru care se face raportarea c ât ɿi analiza comparativ cu 

anul n-1 
- datele se prezintŊ atât ca total c ât ɿi pentru  filiale, unde este cazul  
- MCI poate solicita prezentarea informaŧiilor distinct, ´n format Excel 

 
6. Structura r esursei umane de cercetare -dezvoltare  

5.1.Total personal, din care:  
Total personal la 31.12.202 3: 294 

1. personal de cercetare -dezvoltare atestat  cu studii superioare;  
2. CS 1  - 45 
3. CS 2  - 32 
4. CS 3  - 51 
5. CS  - 22 
6. IDT II  -   1 
7. IDT III   -   4 
8. IDT  -   3 
9. Total personal CDI atestat cu studii superioare: (detalii privind structura personalului 
pe grupe de v©rstŊ, etc. se regŊsesc ´n fiɿierul Excel care ´nsoŧeɿte prezentul raport).  

b.   pondere personal (total ɿi pe grade ɿtiinŧifice) ´n total personal angajat; 

Personal CDI NumŊr  Pondere în total personal (%) 

CS1 45 16,0 

CS2 32 11,4 

CS3 51 18,1 

CS 22 7,8 

ACS 48 17,0 

IDT 2 1 0,36 

IDT3 4 1.4 

IDT 3 1 

TOTAL 206 73,1 

  
c.   Gradul de ocupare a posturilor;  

Gradul de ocupare al posturilor este de 70.3 % la nivel total personal.  
(alte detalii se regasesc ´n fiɿierul Excel ce ´nsoŧeɿte prezentul raport).  
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d.   NumŊr conducŊtori de doctorat:  10 

  
e.   NumŊr de doctori:  142 

de cercetŊtori detinatori ai titlului de doctor 141. 
 

5.1.  Informaŧii privind activit Ŋŧile de perfecŧionare a resursei umane (personal implicat î n 
procese de formare ð stagii de pregŊtire, cursuri de perfec ŧionare);  
 

    În anul 2023, urmŊtoarele persoane au beneficiat de stagii de pregatire:  
Nr.  Prenume NUME Perioada Nr. 

zile  
Locaŧia Scop 

1 Alexandru-Cristi  
IANCU 

09-15.02.2023 7 Elveŧia/Villigen  Sincrotron SLS  

2 Marius HUɾANU 09-15.02.2023 7 Elveŧia/Villigen  Sincrotron SLS  

3 Angel Theodor 
BURUIANŉ 

01.03-
01.05.2023 

62 Spania/ Barcelona Stagiu perfecŧionare 
Institutul Catalan de 
Nanoɿtiinŧe ɿi 
Nanotehnologii 

4 Marius HUɾANU 28.03.2023-
01.04.2023 

5 Grecia/ Atena Conferinŧa Topological 
Matter  

5 Dana POPESCU 28.03.2023-
01.04.2023 

5 Grecia/ Atena Conferinŧa Topological 
Matter  

6 Mihaela BUNEA 17-19.04.2023 3 Austria/Viena  Participare la NIL industrial  
day 

7 Lucian FILIP 18-22.04.2023 5 Spania/Madrid  Workshop ăFundamental 
research - New Materialsó 

8 Cristina CHIRILŉ 18-22.04.2023 5 Spania/Madrid Workshop ăFundamental 
research - New Materialsó 

9 Luminiŧa HRIB 18-22.04.2023 5 Spania/Madrid Workshop ăFundamental 
research - New Materialsó 

10 Cristian SIMION 1.05-30.05.2023 30 Germania/Tubingen  Efectuare de investigaŧii 
fenomenologice pe 
materiale semiconductoare 
oxidice  

11 Cristina MILITARU  10-14.05.2023 5 România/ Iaɿi EUROINVENT ð European 
Exhibition Creativity and 
Innovation 

12 Marius CIOANGHER  10-14.05.2023 5 Rom©nia/Iaɿi EUROINVENT ð European 
Exhibition Creativity and 
Innovation 

13 Mihai BURDUɾEL 10-14.05.2023 5 Rom©nia/Iaɿi EUROINVENT ð European 
Exhibition Creativity and 
Innovation 

14 Dana POPESCU  12-15.05.2023 4 Elveŧia/Villigen MasurŊtori de spectroscopie 
de fotoelectroni pe Ge(111)  

15 Marius HUɾANU 12-22.05.2023 11 Elveŧia/Villigen MasurŊtori de spectroscopie 
de fotoelectroni pe Ge(111)  
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16 Roxana PŉTRU  14.05-
17.05.2023 

4 Italia/Pavia  International Conference on 
Perovskite thin film 
photovoltaics and 
perovskite photonics and 
optoelectronics (NIPHO23) 

17 Amelia BOCÂRNEA  14-22.05.2023 9 Germania/Berlin  Sincrotron Bessy II 

18 Cristina BEɾLEAGŉ 15.05-
16.05.2023 

3 Italia/Pavia  International Conference on 
Perovskite thin film 
photovoltaics and 
perovskite photonics and 
optoelectronics (NIPHO23) 

19 Cristina BEɾLEAGŉ 21.05-
03.06.2023 

14 Franŧa/Lyon  Stagiu de lucru privind 
obŧinerea de filme subŧiri 
feroelectrice de HfO 2 

20 Andrei NIŦESCU 21.05-
03.06.2023 

14 Franŧa/Lyon  Stagiu de lucru privind 
obŧinerea de filme subŧiri 
feroelectrice de HfO 2 

21 Carmen BREAZU  22-25.05.2023 4 Austria/Sankt 
Florian  

Participare la Optica 
Industry Summit at EVG-The 
Premier Annual Event for 
Leaders in Photonics and 
Advanced Manufacturing 
Technologies  

22 Gabriela BAIAɾU 
(PETRE) 

29.05- 
02.06.2023 

5 Franŧa/ Strasbourg Conferinŧa EMRS Spring  
Meeting 

23 Carmen BREAZU  29.05-
02.06.2023 

5 Franŧa/ Strasbourg Conferinŧa EMRS Spring  
Meeting  

  TOTAL 222   

 
Nr. 
crt.  

Prenume NUME Perioada 
deplasŊrii  

NumŊr 
zile  

Ŧara/ Localitatea  Obiectul deplas Ŋrii  

1 Any SERGENTU 01.05.2023-
31.07.2023 

92 Italia/Torin o Stagiu de cercetare  

2 Alexandra Corina 
IACOBAN  

13-25.06.2023 13 Elveŧia/Villigen  Experimente în cadrul PSI 

3 George Adrian 
LUNGU  

18-25.06.2023 8 Elveŧia/Villigen  Experimente în cadrul PSI 

4 Anca MIREA  17-24.06.2023 8 Franŧa/Lyon  Summer School and 
Workshop in Calorimetry 
and Thermal Analysis 2023 

5 Maria Iuliana CHIRICŉ 17-24.06.2023 8 Franŧa/Lyon  Summer School and 
Workshop in Calorimetry 
and Thermal Analysis 2023 

6 Dana POPESCU  17.06-
01.07.2023 

15 Spania/Barcelona MŊsurŊtori de difra cŧie de 
raze X 

7 Mariana APOSTOL 19-21.06.2023 3   International Confereence 
on Materials Science and 
Nanoscience  

8 Simona ICONARU 20-28.06.2023 9 Franŧa/Horiba  VizitŊ de lucru  

9 Cristian RADU 26-30.06.2023 5 Germania/Munchen ăLaser World of 
Photonicsó-27th Worldõs 
Leading Trade Fair with 
Congress 
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for Photonics Components, 
Systems and Applications 

10 Andrei KUNCSER 26-30.06.2023 5 Germania/Munchen ăLaser World of 
Photonicsó-27th Worldõs 
Leading Trade Fair with 
Congress 
for Photonics 
Components, Systems and 
Applications 

11 Radu DRAGOMIR  26-30.06.2023 5 Germania/ Munchen ăLaser World of Photonicsó 
- 27th Worldõs Leading 
Trade Fair with Congress 
for Photonics 
Components, Systems and 
Applications 

12 Anna STEPANOVA  30.06-
09.07.2023 

10 Grecia/Salonic  17th International  Summer 
Schools 

13 Mihaela BUNEA  30.07-
05.08.2023 

7 Suedia/Stockholm EBSA Congress 2023 

14 Daniela OPREA  30.07-
05.08.2023 

7 Suedia/Stockholm EBSA Congress 2023 

15 Nicoleta APOSTOL 06-12.08.2023 7 Elveŧia/Zuoz  ɾcoala de varŊ 4th PSI 
Condensed Matter Summer 
Camp 2023 

16 Adela NICOLAEV 06-12.08.2023 7 Elveŧia/Zuoz ɾcoala de varŊ 4th PSI 
Condensed Matter Summer 
Camp 2023 

17 Anna STEPANOVA  26.08-
10.09.2023 

16 Franŧa/Grenoble  20th edition of the 
European School of 
Nanosciences & 
Nanotechnologies ESONN 
2023 

18 Claudiu LOCOVEI 27.08-
09.09.2023 

14 Franŧa/Grenoble  20th edition of the 
European School of 
Nanosciences & 
Nanotechnologies ESONN 
2023 

19 Maria Iuliana CHIRICŉ 27.08-
01.09.2023 

6 Cehia/Praga Conferinŧa InternaŧionalŊ 
ă15th European Congress 
on Catalysis - Europa CATó 

20 Anca MIREA  27.08-
01.09.2023 

6 Cehia/Praga Conferinŧa InternaŧionalŊ 
ă15th European Congress 
on Catalysis - Europa CATó 

21 Alexandra Corina 
IACOBAN 

27.08-
02.09.2023 

7 Cehia/Praga Conferinŧa InternaŧionalŊ 
ă15th European Congress 
on Catalysis - Europa CATó 

22 Felicia ŦOLEA  27.08.-
01.09.2023 

6 Spania/Madrid Conferinŧa InternaŧionalŊ 
LEMS 2023 

23 Adela NICOLAEV  27.08-
01.09.2023 

6 Polonia/Lodz ɾcoala de varŊ 4th PSI 
Condensed Matter Summer 
Camp 2023 

24 Anca ALDEA 03-08.09.2023 6 Franŧa/Lyon  Conferinŧa ISE 2023-74th 
Annual Meeting of the 
International Society of 
Electrochemistry.  

25 Andrei Alexandru-
DINU  

03.09-
02.11.2023 

61 Japonia/ Tokio Internship  

26 Simona ICONARU 09-16.09.2023 8 Grecia/Zakynthos  Conference on Structural 
Analysis of Advanced 
Materials ICSAAM - 2023 
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27 Alexandra Corina 
IACOBAN 

11-16.09.2023 6 Anglia/Manchester  Workshop EPSRC Electron 
Paramagnetic Resonance 
Spectroscopy Introductory  

28 Marius CIOANGHER  13-17.09.2023 5 România/Deva International Exhibition 
Inventcor  

29 Mihail BURDUɾEL  13-17.09.2023 5 România/Deva International Exhibition 
Inventcor  

30 Cristina MILITARU 13-17.09.2023 5 România/Deva International Exhibition 
Inventcor  

31 Ovidiu COJOCARU 18-21.09.2023 4 Polonia/Varɿovia EMRS 2023 Fall Meeting  

32 Simona ICONARU 09.10-
20.10.2023 

12 Franŧa/Horiba  VizitŊ de lucru  

33 Melania ONEA 11-17.10.2023 7 Turcia/Mugla  Conferinŧa 13th 
International Advances in 
Applied Physics & 
Materials Science Congress 
& Exhibition  

  TOTAL 389   

 
UrmŊtoarele persoane sunt pl ecate la stagii post -doctorale ´n strŊinŊtate:  
ü Dr. Liviu TŊnase ð Germania 
ü Dr. Raluca Negrea ð Marea Britanie 
ü Dr. Carmen Florica - Arabia SauditŊ 
ü Ariana ɾerban ð Elveŧia 

 
5.2.  Informaŧii privind politica de dezvoltare a resursei umane de cercetare -dezvoltare  (mod de 
recrutare, de pregŊtire, de motivare, colaborŊri ɿi schimburi internaŧionale,  etc. ). 

6. Persoane care au fost angajate în 2023: 23 (5 în administratie ɿi 18 în cercetare), dintre care  
15 tineri ACS angajaŧi pe diferite proiecte derulate ´n INCDFM. 

 
În anul 2023 lucreazŊ în INCDFM, pe bazŊ de CIM, mai mulŧi cercetŊtori din strŊinŊtate:  
 
Ricardo Jose BRANCO LEOTE, ACS (Portugalia) - Laborator 10 
Caroline SANZ GOMES, CS (Brazilia) - Laborator 10 
Anna STEPANOVA, ACS (Ucraina) - Laborator 20 
Mohamed Yassine ZAKI, CS (Maroc) - Laborator 20 
Teddy TITE, CS2 (Franŧa) - Laborator 20 
Outman EL KHOUJA, ACS (Maroc) - Laborator 20 
Ilhame ASSAHSAHI, ACS (Maroc) - Laborator 30 
 
AngajŊrile se fac pe bazŊ de concurs, pe baza unui regulament aprobat de cŊtre Consiliul ɾtiinŧific ɿi 
de cŊtre Consiliul de Administraŧie. Angajaŧii pe poziŧii ACS urmeazŊ o procedurŊ internŊ de 
examinare ɿi evaluare care dureazŊ minim 2 ani: o serie de cursuri generale de Fizica StŊrii 
Condensate ɿi de Metode Experimentale (cursuri susŧinute de personal cu experienŧŊ din INCDFM), 
cu examen de selecŧie, dupŊ aproximativ  6-8 luni de la angajare (selecŧia este DA/NU, continuŊ doar 
cei care au trecut examenul); prezentare ɿi interviu din activitatea desfŊɿuratŊ dupŊ examenul 
menŧionat anterior, de regulŊ dupŊ 24 luni de la angajare (selecŧie cu DA/NU, rŊm©n ´n INCDFM 
pentru contract pe perioadŊ nedeterminatŊ doar cei care obŧin DA la interviu).  
 
Motivarea personalului se face pri n bonusuri acordate la salariu î n urma procedurii  anuale de evaluare 
profesionalŊ, ´n baza unui regulament ´ntocmit de Consiliul ɾtiinŧific ɿi avizat de cŊtre Consiliul de 
Administraŧie.  
 
Stagii de lucru studenŧi/cercetŊtori din strŊinŊtate 2023: 
 
Hamid NEHMAR (doctorand, bursŊ mobilitate Algeria, cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
Universitatea Ahmed Ben Bella Es Sénia Oran I, Oran, Algeria 
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Perioade: 14.01.2023-21.03.2023; 26.10-25.12.2023 
Tema de cercetare: SintezŊ ʀi caracterizare de biosenzori 
Supervizor INCDFM: Dr. Victor Constantin DICULESCU 
 
Omar AIT LAYACHI (doctorand, bursŊ mobilitate Maroc, cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
Universitatea Hassan II, Casablanca, Maroc 
Perioada: 27.01.2023-01.03.2023 
Tema de cercetare: Caracterizarea filmelor de kesteritŊ obŧinute electrochimic 
Supervizor INCDFM: Dr. Aurelian CŊtŊlin GÂLCŉ 
 
Safia DASSALEM (doctorandŊ, bursŊ mobilitate Maroc, cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
Universitatea Ibn Tofail, Kenitra, Maroc  
Perioada: 26.02.2023-16.05.2023 
Tema de cercetare: SintezŊ ʀi caracterizare de biosenzori 
Supervizori INCDFM: Dr. Anca ALDEA, Dr. MŊdŊlina Maria BÂRSAN 
 
Lahbib AKABBOUCH (doctorand, bursŊ mobilitate Maroc, cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
Universitatea Ibn Tofail, Kenitra, Maroc  
Perioada: 26.02.2023-16.05.2023 
Tema de cercetare: SintezŊ ʀi caracterizare de materiale oxidice pentru aplicaŧii ´n stocarea 
energiei  
Supervizori INCDFM: Dr. Teddy TITE, Dr. Aurelian CŊtŊlin GÂLCŉ 
 
Laetitia GROUT (StudentŊ licenŧŊ, mobilitate studenŧeascŊ Erasmus+, cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
ENISE Saint-Etienne (ɾcoala CentralŊ din Lyon), Saint-Etienne, Franŧa 
Perioada: 13.03.2023-11.08.2023 
Tema de cercetare: Caracterizare senzorialŊ de materiale 
Supervizori INCDFM: Dr. Ioan Alexandru IVAN, Dr. Victor Eugen KUNCSER 
 
Remi ASTIER (Student master, mobilitate studenŧeascŊ Erasmus+, cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
ENISE Saint-Etienne (ɾcoala CentralŊ din Lyon), Saint-Etienne, Franŧa 
Perioada: 13.03.2023-31.08.2023 
Tema de cercetare: Dezvoltare de aplicaŧii haptice 
Supervizori INCDFM: Dr. Ioan Alexandru IVAN, Dr. Bogdana Lenuŧa BORCA 
 
Dr. Patrick TSOPBOU NGUEAGNI (CercetŊtor postdoctoral, bursŊ Organisation for the Prohibition of 
Chemical Weapons - https://www.opcw.org/  ð Organizaŧia pentru interzicerea armelor chimice, 
cofinanŧatŊ de INCDFM/CIFRA) 
University of Yaounde I, Yaounde, Camerun 
Perioada: 20.03.2023-19.08.2023 
Tema de cercetare: Compozite de hidroxiapatitŊ dopatŊ cu ceriu, zinc ʀi magneziu derivate din 
materiale biogene: SintezŊ ʀi caracterizare pentru optimizarea proprietŊŧilor antimicrobiene 
Supervizor INCDFM: Dr. George STAN 
 
Lucas QUIBLIER (Student licenŧŊ, mobilitate studenŧeascŊ Erasmus+, cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
ENISE Saint-Etienne (ɾcoala CentralŊ din Lyon), Saint-Etienne, Franŧa 
Perioada: 20.03.2023-25.08.2023 
Tema de cercetare: Dezvoltare de aplicaŧii dedicate pentru bioinginerie 
Supervizori INCDFM: Dr. Ioan Alexandru IVAN, Dr. Bogdana Lenuŧa BORCA 
 
Ion LUNGU (doctorand, mobilitate COST, cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
Universitatea de Stat a Moldovei, Chiɿinau, Moldova 
Perioada: 16.04.2023-30.04.2023 
Tema de cercetare: Caracterizarea heterojoncŧiunilor ZnO/CdS/ZnTe 
Supervizor INCDFM: Dr. Lucian PINTILIE 
 
Ayushi RAI (doctorandŊ, mobilitate ´n cadrul proiectului EEA-NO-179/2020 TEESM, cofinanŧat de 
INCDFM/CIFRA) 

https://www.opcw.org/
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Universitatea Stavanger, Stavanger, Norvegia 
Perioada: 19.04.2023-19.06.2023 
Tema de cercetare: Dezvoltarea de oxizi de vanadiu termocromici pentru ferestre inteligente 
eficiente din punct de vedere energetic  
Supervizor INCDFM: Dr. Victor  Eugen KUNCSER 
 
Dr. Marina CIOBANU (mobilitate UTM, cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
Universitatea TehnicŊ a Moldovei, Chisinau, Republica Moldova 
Perioade: 25.04.-30.04.2023; 30.10-05.11.2023 
Tema de cercetare: Sinteza si caracterizarea straturilor subtiri de sticle calcogenice din sistemul 
As-S-Ge 
Supervizori INCDFM: Dr. Alin VELEA, Dr. Aurelian CŊtŊli n GÂLCŉ 
 
Stephanie NKEMONE (doctorandŊ, Eugen Ionescu scholarship ð AUF/MAE, cofinanŧat de 
INCDFM/CIFRA) 
University Yaoundé I, Cameroon 
Perioada: 02.05.-29.07.2023 
Tema de cercetare: Prepararea nanocompozitelor de oxizi ternari pentru aplicaŧii energetice 
potenŧiale 
Supervizor INCDFM: Dr. Daniela PREDOI 
 
Rkia ELOTMANI (doctorandŊ, Eugen Ionescu scholarship ð AUF/MAE, cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
Hassan II University, Casablanca, Morocco 
Perioada: 04.05.-29.07.2023 
Tema de cercetare: Sinteza ʀi caracterizarea materialelor kesterite cu film subŧire pentru celule 
solare cu costuri mici ʀi impact redus asupra mediului 
Supervizor INCDFM: Dr. Aurelian CŊtŊlin GÂLCŉ 
 
Dr. Andr® Luiz MENEZES DE OLIVEIRA (cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
Federal University of Paraíba, João Pessoa, Brazil 
Perioada: 04.06.-10.06.2023 
Tema de cercetare: ċmbunŊtŊŧirea activitŊŧii fotocatalitice sau antimicrobiene a nanomaterialelor 
Supervizor INCDFM: Dr. Aurelian Catalin GALCA 
 
Zaineb MIGHRI (doctorandŊ, CIFRA/ ICTP grant, cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
Monastir University, Monastir, Tunisia  
Perioada: 01.09.-29.11.2023 
Tema de cercetare: Dezvoltarea, caracterizarea spectroscopicŊ ʀi structuralŊ de noi fosfaŧi pentru 
stocarea energiei  
Supervizor INCDFM: Dr. Aurelian CŊtŊlin GÂLCŉ 
 
Nour el Hoda BOUFTILA (doctorandŊ, CIFRA/ ICTP grant, cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
Universitatea Sidi Mohammed Ben Abdellah, Fès, Morocco 
Perioada: 01.09.-29.11.2023 
Tema de cercetare: Caracterizarea materialelor fosfatice pentru baterii cu ioni de Na  
Supervizor INCDFM: Dr. Aurelian CŊtŊlin GÂLCŉ 
 
Yosra ZIDI (doctorandŊ, bursŊ mobilitate Tunisia, cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
Gafsa University, Gafsa, Tunisia 
Perioada: 15.09.-13.12.2023 
Tema de cercetare: Sinteza ʀi caracterizarea oxizilor de titan ʀi bariu 
Supervizori INCDFM: Dr. Roxana Elena PŉTRU, Dr. Aurelian CŊtŊlin GÂLCŉ 
 
Katarzyna UNGEHEUER, (doctorandŊ, bursŊ mobilitate AGH, cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
AGH University of Science and Technology, Cracovia, Polonia 
Perioada: 25.10.-30.01.2024 
Tema de cercetare: Caracterizarea exhaustivŊ a filmelor subŧiri de CuxO ʀi ZnO pentru dezvoltarea 
de dispozitive fotovoltaice  

https://cifra-c2unesco.ro/
https://www.ictp.it/
https://cifra-c2unesco.ro/
https://www.ictp.it/
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Supervizor INCDFM: Dr. Aurelian CŊtŊlin GÂLCŉ 
 
Ricardo MARTINS (doctorand, mobilitate UL, cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
Universidade de Lisboa, Lisabona, Portugalia 
Perioada: 08.10.-20.10.2023 
Tema de cercetare: SintezŊ ʀi caracterizare de materiale cu entropie ´naltŊ 
Supervizor INCDFM: Dr. Andrei GALATANU 
 
Rachel Elisabeth BROPHY (doctorandŊ, mobilitate EEA - PERLA-PV, cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
Reykjavik University, Reykjavik, Islanda  
Perioada: 08.10.-10.10.2023 
Tema de cercetare: Dezvoltare de celule solare pe bazŊ de perovskiŧi organici 
Supervizor INCDFM: Dr. Ioana PINTILIE 
 
Xueying GU (StudentŊ licenŧŊ, mobilitate studenŧeascŊ Erasmus+, cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
ENISE Saint-Etienne, Saint-Etienne, Franŧa 
Perioada: 31.10.-04.01.2024 
Tema de cercetare: Dezvoltare de aplicaŧii dedicate pentru bioinginerie 
Supervizor INCDFM: Dr. Ioan Alexandru IVAN 
 
Dr. Dorota DARAS (bursŊ mobilitate Polonia, cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
Institute of Molecular Physics, Polish Academy of Sciences, Poznaś, Polonia 
Perioada: 07.11.-15.11.2023 
Tema de cercetare: Cristale lichide  
Supervizor INCDFM: Dr. Monica ENCULESCU 
 
Dr. Marija PEROVIŁ (bursŊ mobilitate Serbia, cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
Vinca Institute of Nuclear Sciences, Belgrad, Serbia  
Perioada: 07.11.-15.11.2023 
Tema de cercetare: MŊsurŊtori magneto-electrice  
Supervizor INCDFM: Dr. Victor Eugen KUNCSER 
 
Denis Alexander PIKULSKI, (doctorand, bursŊ mobilitate AGH, cofinanŧat de INCDFM/CIFRA) 
AGH University of Science and Technology, Cracovia, Polonia 
Perioada: 17.12.-22.12.2023 
Tema de cercetare: Sticle metalice  
Supervizori INCDFM: Dr. Maria Cristina BARTHA, Dr. Aurelian CŊtŊlin GÂLCŉ 
 
Domnul Elyazid EL MAHNOUB (doctorand, fonduri proprii, cofinanŧatŊ de INCDFM/CIFRA) 
Universitatea Cadi Ayyad, Marrakech, Maroc 
Perioada: 03.09.2022-01.12.2022 
Tema de cercetare: Caracterizarea structuralŊ a filmelor de kesteritŊ/stanitŊ 
Supervizor INCDFM: Dr. Aurelian CŊtŊlin GÂLCŉ 

NOTA 
- datele se prezintŊ pentru anul n, an pentru care se face raportarea c ât ɿi analiza comparativ cu 
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6. Infrastructura de cercetare -dezvoltare, facilitŊŧi de cercetare 
6.1.   Laboratoare de cercetare -dezvoltare;  

 
Laboratorul 10 ð NANOSTRUCTURI FUNCŦIONALE 

 
ɾef de laborator: CS 1, Dr. Silviu POLOɾAN (silv@infim.ro) 
 
Structura de personal : 36 de membri  ð 11 ķ cercetŊtor ɿtiinŧific grad I (CS 1), 9 ķ cercetŊtor ɿtiinŧific 
grad III (CS 3), 3 × cercetŊtor ɿtiinŧific (CS),  10 ķ asistent de cercetare ɿtiinŧificŊ (ACS) ɿi 3 × tehnician.  
 
Principalele direcŧii de cercetare: 

Prepararea de nanostructuri ɿi materiale nanostructurate ɿi dezvoltarea de aplicaŧii bazate 
pe acestea reprezintŊ principalul obiectiv al grupului. O serie de exemple sunt prezentate mai jos:  

¶ Prepararea de nanostructuri ɿi dispozitive electronice bazate pe nanostructuri prin metode 
fizice sau chimice. Prin depunere electrochimicŊ sau chimicŊ sunt preparate nanofire 
semiconductoare cu diametre ce ajung p©nŊ la 10 nm. Oxidarea termicŊ a unor folii metalice 
este folositŊ pentru obŧinerea de nanofire de oxizi metalici cu diametre de p©nŊ la 20 nm. 
Ulterior nanofirele pot fi incluse ´n dispozitive electronice precum diode ɿi tranzistori folosind 
metode microlitografice (fotolitografie ɿi litografie de electroni). Complexitatea 
dispozitivelor poate fi crescutŊ (pot fi obŧinute dispozitive de tip coreðshell) prin acoperirea 
nanofirelor cu filme subŧiri prin metode de tip pulverizare ´n vid sau evaporare termicŊ.  

¶ Metoda de depunere chimicŊ din vapori (CVD) este folositŊ pentru creɿterea de filme subŧiri 
nanostructurate de oxizi metalici sau a grafenei. Sunt dezvoltate materiale pentru aplicaŧii 
´n opticŊ, optoelectronicŊ ɿi fotonicŊ pentru dispozitive ce includ diode ɿi tranzistori pentru 
emisia luminii, sticle sau fibre cu compoziŧie modularŊ pentru aplicaŧii fotonice.  

¶ Dezvoltarea de biosenzori ɿi dispozitive biomedicale bazate pe nanostructuri sau pe 
dispozitive folosind nano structuri. Nanostructurile sau materialele nanostructurate pot fi 
exploatate cu succes ´n biosenzori, ´n principal datoritŊ suprafeŧei specifice mari, dar ɿi 
datoritŊ altor funcŧionalitŊŧi specifice dimensionalitŊŧii reduse (Fig. 10 -1).  

  
Fig. 10 -1 Stânga - biosenzor pe suport de h©rtie ʀi sistem de electrozi metalici fibrilari obŧinuŧi prin 

electrofilare; dreapta ð folie de grafenŊ/PMMA exfoliatŊ electrochimic, pregŊtitŊ de transfer. 

 
Senzorii electrochimici sunt dezvoltaŧi pe bazŊ de materiale nanostructurate ɿi sunt 
funcŧionalizaŧi cu diferite tipuri de biomolecule astfel ´nc©t sŊ se obŧinŊ at©t sensitivitatea 
c©t ɿi selectivitatea necesarŊ unor astfel de dispozitive. ċn acest context sunt investigate 
diferite tipuri de substraturi ɿi de configuraŧii de funcŧionalizare pentru obŧinerea unor 
performanŧe superioare. Sunt avute ´n vedere aplicaŧii actuale care includ senzori purtabili 
care sŊ monitorizeze continuu anumiŧi parametri fiziologici.  

¶ Fibre submicrometrice; dispozitive biomimetice bazate pe reŧele de electrozi microfibrilari. 
ċn cadrul grupului au fost avute ´n vedere ɿi dezvoltate metodele de preparare a fibrelor 
polimerice submicrometrice electrospinning (electrofilare) ɿi forcespinning. Printr-o 
funcŧionalizare ulterioarŊ sunt obŧinuŧi electrozi transparenŧi ɿi flexibili formaŧi din reŧele de 
fibre polimerice acoperite cu metale. Aceɿti electrozi pot fi aplicaŧi pe clase largi de 
substraturi, incluz©nd aici materiale textile sau h©rtie ɿi pot constitui elementul funcŧional 
al unor dispozitive de tip biosenzor sau pentru aplicaŧii precum muɿchii artificiali. 
Funcŧionalitatea poate fi crescutŊ prin acoperirea cu polimeri electroactivi, obŧin©ndu-se 
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pentru dispozitivele dezvoltate performante net superioare dispozitivelor bazate pe 
arhitecturi clas ice.  

¶ Materialele biocompatibile reprezintŊ o altŊ direcŧie de cercetare a grupului, fiind dezvoltate 
mai multe abordŊri, incluz©nd at©t fibrele biopolimerice (colagen, celuloza), membranele 
naturale (membranŊ de coajŊ de ou) sau materiale nanostructurate precum hidroxiapatitŊ. 
Funcŧionalizarea ulterioarŊ include acoperirea cu diferiŧi compuɿi sau nanostructuri, sau 
doparea ɿi poate duce la domenii de utilizare multiple, principalul fiind al dispozitivelor 
medicale. Direcŧiile de cercetare existente ´n grup sunt ´n mare mŊsurŊ interconectate pentru 
dezvoltarea de dispozitive cu aplicaŧii directe. ċn cadrul grupului au fost proiectate ɿi 
realizate (cu sprijinul inginerilor din departamentul de aplicaŧii) echipamente de fabricare a 
fibrelor prin metodele electr ospinning ɿi forcespinning.  

 
InfrastructurŊ relevantŊ: 

¶ Activitatea grupului se bazeazŊ pe mai multe laboratoare dedicate diferitelor tipuri de 
aplicaŧii. Pentru realizarea acestora sunt folosite laboratoare de chimie ɿi electrochimie 
dotate cu echipamente  specifice incluz©nd niɿe, etuve, potenŧiostate, cuptoare de tratament 
termic.  

¶ Echipamentele existente ´n camera curatŊ sunt esenŧiale pentru fabricarea dispozitivelor 
electronice bazate pe nanostructuri:  

o Instalaŧii de nanolitografie de electroni cu sisteme Raith Elphy folosind poziŧionare 
bazatŊ pe interferometrie laser ɿi microscoape electronice Hitachi S3400, Zeiss Gemini 
500 (Fig. 10 -2) ɿi Zeiss Merlin Compact; 

o Instalaŧie de fotolitografie EVG 620 NT cu capabilitŊŧi de nanoimprint;  
o Instalaŧie de depunere a materialelor pe bazŊ de carbon prin depunere chimicŊ din 

vapori (CVD); 
o Instalaŧie de depunere a semiconductorilor prin depunere chimicŊ din vapori (CVD);  
o Instalaŧie de depunere de carbon folosind metoda de depunere chimicŊ din vapori 

(CVD). 

 
Fig. 10-2 Microscop electronic de baleiaj Zeiss Gemini 500.  

 

¶ Laborator pentru caracterizŊri optice ce include spectrometre de absorbŧie UV-vis (Carry 5 si 
Perkin Elmer Lambda 35), spectrometre de fotoluminescenŧŊ (Edinburgh, Perkin Elmer LS 55), 
microscop de luminescenŧŊ de c©mp apropiat, spectrometru de rezonanŧŊ plasmonicŊ cu 
potenŧiostat;  

¶ Echipament de cromatografie ´n lichid cu spectrometru de masŊ; 

¶ Laborator pentru testarea biocompatibilitŊŧii care include incubatoare pentru culturi 
celulare, citometru în flux, spectrofotometru, microscop de fluorescenŧŊ. 

 
Servicii oferite:  

¶ Caracterizari prin microscopie electronicŊ de baleiaj;  

¶ MŊsurŊri de caracterizare prin spectroscopie opticŊ;  
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¶ Dezvoltarea de echipamente de producere a fibrelor prin electrospinning ɿi forcespinning; 

¶ Dezvoltarea de aplicaŧii biomedicale bazate pe biosenzori. 
 
Rezultate deosebite : 

¶ Suprafeŧe nanostructurate pe bazŊ de nanoparticule de argint decorate ZnO-CuO, miez-´nveliɿ 

de nanofire ɿi electrozi serigrafiaŧi pe bazŊ de cerneluri de carbon pentru analiza calitativŊ 

a aminoacizilor [i.e., Scientific Reports 13, 10698 (2023) ;  International Journal of Molecular 

Sciences 24, 1129 (2023)];  

¶ Diverse tipuri de electrozi, cum ar fi electrozi conductivi transparenŧi (TCE) obŧinuŧi prin 
metoda electrospinning ɿi arhitecturi integrate de electrozi ɿi substraturi poroase flexibile 
pentru testarea la punctul de îngrijire [i.e., Micromachines 14, 543 (2023);  Current Opinion 
in Electrochemistry, 42, 101418 (2023)];  

¶ Nou aptamer selectiv AB3 pentru detectarea celulelor tumorale hematologice; Bortezomib ɿi 

dispozitive bioanalitice pe bazŊ de proteine electrochimice pentru analiza medicamentelor 

inhibitori de proteazom [i.e.,  Sensors Anda Actuators B-Chemical 394, 134389 (2023);  

Molecules 28, 3277 (2023);  Current Topics in Medicinal Chemistry 23, 1448 (2023) ];  

¶ Filme subŧiri metalice cu diverse aplicaŧii [i.e., Coatings 13, 984 (2023)].  

 
Laboratorul 20 - HETEROSTRUCTURI COMPLEXE ɾI MATERIALE MULTIFUNCŦIONALE 

 
ɾef de laborator: CS1, Dr. George STAN, (george_stan@infim.ro) 

Structura de personal:  33 de membri ð 8 × CS 1, 4 × CS 2, 7 × CS 3, 2 × CS, 8 × ACS, 3 × sub-
inginer/inginer ɿi 1 ķ tehnician. 
Dintre membrii cu contract permanent, 23 au titlul de doctor ´n ɿtiinŧe (fizicŊ, chimie, ingineria 
materialelor) ð dintre care 1 abilitat cu drept de conducere de doctorat, 3 sunt studenŧi doctoranzi 
ɿi 3 studenŧi masteranzi. 
 
 Principalele direcŧii de cercetare:  

¶ materiale feroelectrice ɿi structuri conexe cu aplicaŧii ´n electronicŊ, optoelectronicŊ ɿi 
detecŧie (incluz©nd, memorii nevolatile, detectori UV ɿi IR, dispozitive piezoelectrice); 

¶ materiale ɿi dispozitive pentru aplicaŧii ´n microelectronicŊ, conversie fotovoltaicŊ ɿi detecŧie 
de luminŊ/particule (incluz©nd, tranzitori cu efect de c©mp, celule solare pe bazŊ de 
materiale perovskitice hibride sau kesterite ɿi detectori de particule pe bazŊ de siliciu);  

¶ materiale supraconductoare ɿi magnetice, sisteme cu electroni puternic corelaŧi;  

¶ materiale dielectrice ɿi feroelectrice pentru dispozitive de microunde ( e.g. , rezonatori 
dielectrici, varactori feroelectrici, filtre, antene);  

¶ materiale cu aplicaŧii ´n medicinŊ sau ɿtiinŧele vieŧii.  
 
InfrastructurŊ relevantŊ:  
Laboratorul 20 posedŊ o infrastructurŊ remarcabilŊ, care acoperŊ ´ntreg lanŧul tehnologic de la 
prepararea de materiale sub formŊ de pulberi, solide compacte ɿi straturi subŧiri ɿi caracterizarea 
lor fizico -chimicŊ complexŊ, p©nŊ la integrarea materialelor optimizate ´n dispozitive funcŧionale. 
Printre cele mai import ante sisteme ɿi echipamente se pot menŧiona:  

¶ Sistem de depunere de straturi subŧiri cu fascicul laser pulsat (PLD) SURFACE SCIENCE (Fig. 
20-1a) cu: 2 camere de depunere, fiecare echipate cu carusel cu 4 ŧinte; laser cu excimer 
KrF cu lungimea de undŊ de 248 nm, rata de repetiŧie 1 ð 10 Hz ɿi energia maximŊ de 700 mJ; 
control a fluenŧei laser; ´ncŊlzitor de probŊ p©nŊ la 1000 °C; sistem de control a presiunii 
gazelor de lucru; caracterizare in-situ  prin difracŧie de electroni rapizi reflectaŧi (RHEED). O 
camerŊ de depunere este utilizatŊ pentru fabricarea de straturi subŧiri feroelectrice pe bazŊ 
de perovskiŧi ɿi alŧi oxizi metalici (e.g. , ZnO, HfO2 dopaŧi), iar cealaltŊ camerŊ este folositŊ 
pentru depunerea de filme subŧiri supraconductoare.  

¶ Sistem hibrid de depunere a straturilor subŧiri SURFACE SCIENCE din materiale cu puncte de 
´nmuiere/topire scŊzute prin (i) evaporare cu fascicul laser pulsat asistatŊ de o matrice 
(MAPLE) ɿi (ii) PLD, compus din: o camerŊ de depunere cu facilitŊŧi de ´ngheŧare in-situ  a 
ŧintelor (e.g. , suspensii de materiale organice sau de nanoparticule anorganice congelate într -
o matrice suport); laser cu excimer KrF cu lungimea de undŊ de 248 nm, rata de repetiŧie 1 ð 
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10 Hz ɿi energia maximŊ de 700 mJ; control a fluenŧei laser; temperatura maximŊ de ´ncŊlzire 
a substratului: 500 °C ð MAPLE & 700 °C - PLD. 

¶ Sisteme de depunere prin pulverizare în câmp magnetron (MS) în regim de radio -frecvenŧŊ 
(RF), curent continuu (DC) ɿi/sau curent continuu pulsat (p-DC) multi-catod cu facilitŊŧi 
multiple: polarizare, corodare ɿi ´ncŊlzire (p©nŊ la 800 °C) a substraturilor; ecluzŊ de vid 
pentru transferul probelor; sistem de vid înaintat (~10 -6 Pa); control computerizat ɿi 
automatizare a proceselor. Cel mai recent echipament MS, AJA PHASE II J, achiziŧionat în 
2016, este prezentat în Fig. 20 -1b. Sistemele MS din cadrul Laboratorului 20 sunt dedicate 
c©te unei clase de materiale distincte: electrozi metalici; materiale semiconductoare ɿi 
dielectrice; materiale biocompatibile.  

¶ Laborator de chimie pentru s inteza de pulberi, materiale masive ( bulk) ɿi straturi subŧiri prin 
metode chimice umede, echipat cu cuptoare de tratament termic la temperaturi înalte; 
sisteme spin-coating; niɿe chimice sisteme de mori planetare; balanŧe analitice; sticlŊrie de 
laborator ; sistem glove-box construit  in-house; etc.  

¶ Sistem Doctor-blade/ Slot-die pentru depuneri de filme pe arie mare echipat cu aplicator de 
100 mm lŊŧime cu ajustare micrometricŊ, un cap de slot -die ɿi un sistem de pompare cu viteza 
reglabilŊ. Adiŧional, sunt disponibile douŊ sisteme Doctor-blade/ Slot-die construite in-house.  

¶ Glove-box profesional MBraun cu douŊ camere de lucru (cu 3 ɿi 4 mŊnuɿi), cu spin-coater  
integrat, sistem ´nchis de purificare a atmosferei (capabil sŊ menŧinŊ concentraŧii de apŊ ɿi 
oxigen sub 0.1 ppm) ɿi filtru de solvent. 

¶ Laborator de preparare a materialelor piezoelectrice ɿi supraconductoare, policristaline ɿi 
monocristaline.  

¶ Laborator de realizare de structuri prin imprimare 3D din materiale ceramice, dotat cu sistem 
de imprimare prin tehnologia robocasting ( direct ink writing ) NORDSON EFD, seria EV, cu 
dispensor Ultimus V (Fig. 20 -2a); reometru modular ANTON PARR MCR302e (Fig. 20 -2b); ɿi 
un echipament de omogenizare ɿi degazare a ceramicelor THINKY ARE-250. 

 

  

Fig. 20 -1a Staŧie de lucru PLD, SURFACE SCIENCE, cu 
camera dedicatŊ pentru depunerea de straturi subŧiri 

feroelectrice.  

Fig. 20 -1b Sistem de depunere a straturilor 
subŧiri semiconductoare, AJA PHASE II J, prin 

pulverizare în câmp magnetron în regim RF, DC 
ʀi p-DC. 
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Fig. 2 0-2a Sistem de imprimare 3D prin tehnologia robocasting 
(direct ink writing) NORDSON EFD, seria EV, cu dispensor Ultimus V. 

Fig. 20 -2b Reometru modular 
ANTON PARR MCR302e. 

 

¶ Difractometre de raze X (XRD) pentru analiza structurii straturilor subŧiri (RIGAKU SmartLab 
3 kW/2017 de la temperatura camerei p©nŊ la 1100 °C ð Fig. 20 -3a ɿi BRUKER D8 
Advance/2006) ɿi a pulberilor (ANTON PAAR XRDynamic500 de la -180 °C p©nŊ la 600 °C ɿi 
BRUKER D8 Advance/2007). 

¶ Sisteme de caracterizare opticŊ ɿi structuralŊ, incluz©nd (i) un elipsometru spectroscopic 
(WOOLLAM) cu unghi de incidenŧŊ variabil (35 ð 90° ), domeniu spectral 200 ð 1700 nm (6.2 ð 
0.73 eV), sistem automat pentru cartografiere 150 mm × 150 mm ɿi celulŊ de temperaturŊ 
Instec (-160 ð 600 °C) ɿi (ii) o platformŊ JASCO de spectrometrie ´n infraroŀu apropiat (NIR), 
infraroŀu (midIR) ŀi infraroŀu ´ndepŊrtat (farIR) cu transformatŊ Fourier (FTIR) cu domeniu 
spectral 12000 ð 50 cmð1 (Fig. 20 -3b). Elipsometrul VASE Woolam poate fi folosit atât în ( a) 
modul de reflexie pe filme subŧiri semiconductoare/dielectice sau pe multistraturi 
(determinându -se grosimea, indicele de refracŧie, coeficientul de extincŧie sau de absorbŧie, 
funcŧia dielectricŊ, lŊrgimea benzii interzise, parametri electrici in cazul semiconductorilor 
degeneraŧi ð densitatea de purtŊtori, timpul de ´mprŊɿtiere, mobilitatea purtŊtorilor, 
tranziŧiile de fazŊ care au loc ´n intervalul de temperaturi -160 °C ð 600 ÁC); c©t ɿi ´n (b) 
modul de transmisie pe cristale uniaxiale/biaxiale, sticle sau ceramici sticl oase (parametri 
determinaŧi fiind: birefringenŧŊ liniarŊ si dicroism liniar, constanta Verdet/rotaŧie Faraday). 

¶ Sisteme de analizŊ microscopicŊ SPM (scanning probe microscopy), incluzând microscopie de 
forŧŊ atomicŊ (AFM), contact ɿi non-contact, cu posibi litatea de a mŊsura la scarŊ 
nanometricŊ rŊspunsul piezoelectric (PFM), magnetic (MFM) sau conductiv (C-AFM). 

 

  

Fig. 20 -3a Difractometrul de raze X pentru 
caracterizarea filmelor subŧiri, model RIGAKU 

SmartLab 3 kW. 

Fig. 20 -3b PlatformŊ de spectroscopie FTIR cu 
domeniu spectral extins NIR ð MID ð farIR, 12000 ð 

50 cmð1.  
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¶ Laborator pentru mŊsurŊtori electrice (vezi Fig. 20 -4), incluz©nd: 2 staŧii criogenice LAKE 
SHORE pentru realizarea de mŊsurŊtori electrice ´ntre 10 ɿi 400 K; una cu c©mp magnetic 
vertical p©nŊ la 2.5 T ɿi una cu c©mp magnetic orizontal p©nŊ la 1.5 T, fiecare av©nd cel puŧin 
3 braŧe micro-manipulate cu ace de contact care permit mŊsurŊtori electrice de la heliu lichid 
la 400 K la diferite c©mpuri electrice/magnetice ɿi ´n condiŧii variate de iluminare; 5 criostate 
acoperind o plajŊ de temperaturi ´ntre 10 ɿi 800 K; sisteme DLTS (spectroscopie de nivele 
ad©nci) ɿi TSC (curenŧi termostimulaŧi) pentru investigarea defectelor electric active ´n 
materiale, joncŧiuni ɿi structuri MOS; sistem mŊsurŊtori Van der Pauw ɿi efect Hall (80 ð 800 
K); sistem mŊsura lucru extracŧie Kelvin-probe KP20; sistem pentru mŊsurŊtori piroelectrice; 
ferritestere; instrumente pentru mŊsurarea curenŧilor, rezistenŧelor ɿi tensiunilor 
(electrometre, nanovoltmetre, am plificatoare Lock -In); surse de tensiune ɿi curent; punŧi 
RLC; ɿi analizoare de impedanŧŊ. Acest laborator este utilizat pentru investigarea complexŊ 
a proprietŊŧilor electrice (curbe de histerezis; caracteristici C-V ɿi I-V; spectroscopie de 
impedanŧŊ; spectroscopie de defecte; etc.) ɿi supraconductoare (mŊsurŊtori de transport, 
termodinamice, de ad©ncime a penetrŊrii c©mpului magnetic); determinarea coeficientului 
piezoelectric d 33.  

¶ Laborator pentru testarea celulelor solare ( Fig. 20 -5) incluz©nd douŊ simulatoare solare 
NEWPORT (aperturŊ 50 mm × 50 mm), un VeraSol-2 clasa AAA si un MiniSol clasa ABA, cu un 
spectru solar AM 1.5G cu putere ajustabilŊ cu tehnologie LED, cuplat cu o sursa Keithley 2601. 
Un sistem de mŊsurŊ a eficienŧei cuantice de conversie (EQE ɿi IPCE) cu accesorii, asigur©nd 
domeniul spectral 250 ð 2500 nm. 

¶ Laborator pentru caracterizarea materialelor dielectrice pentru dispozitive de microunde, 
precum ɿi modele de laborator pentru dispozitive, incluz©nd:  

o Analizor vectorial de reŧele PNA 8361A cu diporŧi de la Agilent (0.01 ð 67 GHz) pentru 
determinarea parametrilor S. UtilizeazŊ un calibrator electronic Agilent N4694-60001 
în domeniul 0.01 ð 67 GHz. Pentru acces, se folosesc conectori de 1.9 mm sau, prin 
folosirea adaptorilor, conectori de 2.9 mm, 2.4 mm, 3.5 mm, SMA sau N. 

o Analizor vectorial de reŧele PNA-X N5245A cu 4 porŧi ɿi surse duale de la Agilent (0.1 
ð 50 GHz de sine stŊtŊtoare) pentru mŊsurarea parametrilor S ɿi X. Prin utilizarea 
extensiilor de unde milimetrice, sistemul acoperŊ o bandŊ foarte largŊ de frecvenŧŊ 
p©nŊ la 500 GHz. Fiecare pereche de extensii ´n unde milimetrice permite mŊsurŊri 
de diporŧi folosind calibratoare ´n ghid dedicate. Extensiile de unde milimetrice sunt 
de la Agilent/OML (N5260A V10 VNA2, WR-10, 75-110 GHz; N5260A V06 VNA2, WR-06, 
110-170 GHz; N5260A V05 VNA2, WR-05, 140-220 GHz; N5260A V03 VNA2, WR-03, 220-
325 GHz; N5260A V02.2 VNA2, WR-02.2, 325-500 GHz). 

o CamerŊ anecoicŊ cu dimensiuni interioare de 3040 mm × 4100 mm × 2800 mm, pentru 
caracterizŊri de antene (e.g. , caracteristica de directivitate) în domeniul 0.9 ð 40 GHz. 

o Staŧie de microsondŊ pentru mŊsurŊtori on-wafer  cu douŊ porturi ´n intervalul de 
frecvenŧŊ 0.1 ð 67 GHz prin utilizarea sondelor GSG cu pas de 150 µm ɿi 100 µm. 

o Spectrometru THz-TDS AISPEC Pulse IRS 2000 Pro; poate opera de la 200 GHz pana la 
5 THz. 
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Fig. 20 -4 Laborator pentru caracterizarea electricŊ a materialelor dielectrice, feroelectrice ʀi 
semiconductoare.  

 

 
Fig. 20 -5 Laborator pentru testarea celulelor solare.  

 

¶ Sistem High Performance Computing (HPC) cu o capacitate de calcul de 352 cores ɿi 2.5 TB 
RAM ´mpŊrŧite pe 9 noduri de calcul (Fig. 20 -6). Pentru stocarea datelor, dispunem de o 
capacitate utila de 120 TB HDD pentru stocare pe termen lung ɿi 12 TB SSD pentru stocare 
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temporarŊ cu acces rapid de citire scriere ´n timpul calculelor. Nodurile sunt interconectate 
cu reŧea infiniband de latenŧŊ micŊ ɿi este configurat at©t pentru calcule paralele c©t ɿi 
seriale. Sistemul HPC a fost construit ɿi este administrat ´n colaborare cu CIFRA. 

 

 
Fig. 20 -6 Sistem High Performance Computing (HPC). 

 

 

Prin activitŊŧi de cercetare colaborativŊ, Laboratorul 20 are acces la alte infrastructuri INCDFM, 
precum: echipamente TEM ɿi SEM; caracterizare XPS (inclusiv la Elettra Synchrotron Trieste); 
mŊsurŊtori magnetice (SQUID, PPMS); alte tehnici de spectroscopie opticŊ (Raman, UV-Vis-NIR, 
luminiscenŧŊ); camerŊ curatŊ (fotolitografie, corodare ´n plasmŊ); ɿi laborator pentru testarea 
biologicŊ preliminarŊ in-vitro  a materialelor.  
 
Servicii oferite:  

¶ Preparare de materiale (nano -pulberi; ceramici compacte; fabricare de straturi subŧiri prin 
diferite tehnici, incluz©nd metodele de depunere chimice ɿi tehnicile CVD ɿi PVD); 

¶ Determinarea densitŊŧii de defecte electric active prin DLTS ɿi TSC; 

¶ Caracterizarea electricŊ a materialelor ´ntr-o plajŊ largŊ de temperaturi, sub acŧiunea 
c©mpului electric ɿi magnetic; 

¶ Investigarea proprietŊŧilor piroelectrice; 

¶ Fabricarea ɿi caracterizarea electrochimicŊ a materialelor; 

¶ Fabricarea ɿi caracterizarea celulelor solare cu structurŊ perovskit; 

¶ Fabricarea ɿi caracterizarea de dispozitive micro-electronice ( e.g. , FET, MOS); 

¶ Caracterizarea materialelor ɿi dispozitivelor de microunde, unde milimetrice ɿi terahertzi; 

¶ CaracterizŊri de antene (caracteristicŊ de directivitate) ´n camera anecoidŊ, 900 MHz ð 40 
GHz; 

¶ Proiectare electromagneticŊ pentru dispozitive/structuri de microunde folosind pachetele 
software CST Studio Suite, Ansoft HFSS ɿi Ansoft Designer;  

¶ Straturi biocompatibile pe bazŊ de ceramici ɿi sticle bioactive pentru implanturi metalice;  

¶ CaracterizŊri de (a) elipsometrie ´n reflexie pe filme subŧiri sau multistraturi 
semiconductoare/dielectrice (grosimi, indice de refracŧie, coeficient de extincŧie, coeficient 
de absorbŧie, funcŧie dielectricŊ, lŊrgimea benzii interzise, alte energii bandŊ-bandŊ, 
parametrii electrici ai semiconductorilor degeneraŧi ð rezistivitate/conductivitate, densitate 
purtŊtori de sarcinŊ, timp de ´mprŊɿtiere, mobilitatea purtŊtorilor, temperaturile tranziŧiilor 
de fazŊ -160 ð 600 °C); ɿi de (b) el ipsometrie în transmisie pe cristale uniaxiale/biaxiale, 
materiale vitroase sau sticlo -ceramice (constante optice, birefringenŧŊ liniarŊ, dicroism 
liniar, constanta Verdet/rotaŧia Faraday); 
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¶ CaracterizŊri structurale XRD pentru identificarea fazelor cristaline ɿi analiza lor cantitativŊ; 
determinarea parametrilor reŧelei cristaline, a dimensiunii medii a cristalitelor, a macro- ɿi 
micro-tensiunilor, a orientŊrii preferenŧiale, ɿ.a.; analiza structurilor homo- ɿi hetero-
epitaxiale; analize prin reflectometrie  de raze X pentru determinarea grosimii, densitŊŧii ɿi 
rugozitŊŧii suprafeŧei ɿi a interfeŧelor straturilor ɿi a multi-straturilor amorfe ɿi cristaline; 
etc.  

¶ CaracterizŊri spectroscopice FTIR ´n modurile transmisie, reflexie specularŊ (inclusiv la 
incidenŧŊ razantŊ), reflectanŧŊ total atenuatŊ ð ATR (RT ð 180 °C), reflectanŧŊ difuzŊ ð DRIFT 
(RT ð 500 °C) ´n atmosferŊ controlatŊ ɿi sferŊ integratoare. 

¶ CaracterizŊri morfo-compoziŧionale HR-SEM ð EDXS; 

¶ CaracterizŊri de microscopie de forŧŊ atomicŊ prin AFM, PFM, MFM ɿi 1C-AFM.  
 
Rezultate deosebite : 

¶ DesfŊɿurarea cu succes a contractului cu compania Swarm, filiala din Rom©nia, care vizeazŊ 
cercetŊri ´n domeniul memristorilor pentru aplicaŧii de chei criptografice (colaborarea 
continuŊ ´n anul 2024); 

¶ Analiza homojoncŧiunilor ferroelectrice p-n folosind straturi de PZT dopate cu Nb ɿi Fe a 
evidenŧiat caracteristici neaɿteptate curent-tensiune aproape liniare ɿi o rezistenŧŊ cu o 
dependenŧŊ exponenŧialŊ de temperaturŊ, suger©nd coexistenŧa electronilor ɿi a golurilor în 
joncŧiune, si un proces complex de compensare a sarcinilor la interfeŧe [i.e., ACS Applied 
Electronic Materials 5, 957 ð967 (2023)].  

¶ Straturilor subŧiri de V2O3 dopate cu Sn depuse pe grafene/Al prin ablaŧie laser pulsatŊ pentru 
catozi de baterii de l itiu cu o capacitate ɿi stabilitate electrochimicŊ ´mbunŊtŊŧitŊ [i.e., 
Journal of Electroanalytical Chemistry 933, 117290, (2023) ].  

¶ Nanostructurarea în ceramici dense BST provenite din pulbere fin -granulatŊ, reprezintŊ 
solutia pentru diminuarea permitivitŊŧii, pŊstr©nd tunabilitatea, amplific©nd capacitatea de 
stocare de energie ɿi promov©nd formarea de nanoclustere polare termic stabile, ceea ce 
susŧine viabilitatea electroceramicelor nanostructurate ´n contextul dispozitivelor tunabile ɿi 
microunde [i.e.,  Journal of the European Ceramic Society 43, 3250ð3265 (2023)].  

 

Laboratorul 30 ð MAGNETISM ɾI SUPRACONDUCTIBILITATE 
 

ɾef de laborator: CS 1, Dr. Victor KUNCSER, doctor abilitat (kuncser@infim.ro)  
 
Structura de pers onal : 32 de membri  ð 5 × CS 1, 8 × CS 2, 6 × CS 3, 3 × CS, 3 × ACS, 2 × inginer de 
dezvoltare tehnologicŊ (*IDT: 1 × IDT 2 ɿi 1 × IDT 3) ɿi 4 × tehnician.  
 
Principalele direcŧii de cercetare: 

¶ CercetŊri fundamentale ɿi aplicative ´n domeniul materialelor c u proprietŊŧi magnetice ɿi 
magneto-funcŧionale pentru actuaŧie ɿi senzoristicŊ, precum ɿi ´n domeniul materialelor 
supraconductoare cu aplicaŧii diverse. Procesul de cercetare acoperŊ toate etapele, de la 
preparare (materiale masive, straturi subŧiri sau nanostructuri) la caracterizarea structuralŊ 
ɿi electronicŊ, completatŊ cu o analizŊ comprehensivŊ asupra proprietŊŧilor magnetice ɿi 
respectiv supraconductoare;  

¶ Privitor la proprietŊŧile magnetice sunt considerate mai ales funcŧionalitŊŧile mediate prin 
reconfigurare magneticŊ comandatŊ de temperaturŊ, c©mpuri magnetice ɿi electrice aplicate 
sau prin interacŧiuni la interfaŧŊ. Cercetarea este focalizatŊ ´n special pe studiul 
nanostructurilor 0D, 1D ɿi 2D. ċn cazul structurilor magneto-funcŧionale sunt vizate în special 
sisteme de nanoparticule, filme subŧiri ɿi multistraturi magnetice, materiale pentru 
magnetorezistenŧŊ colosalŊ (CMR), magnetorezistenŧŊ gigant (GMR) ɿi magnetorezistenŧŊ prin 
tunelare (TMR), materiale soft ɿi hard magnetice, compuɿi Heusler cu polarizare de spin, 
sisteme multiferoice heterogene, materiale magneto -calorice, termo -electrice 
semiconductori diluaŧi magnetic, etc. ċn plus sunt investigate ɿi materiale bulk, sisteme 
hibride ɿi compozite/nanocompozite avansate destinate lucrului ´n condiŧii extreme cum sunt 
cele din reactoarele de fuziune ɿi fisiune, acceleratoare de particule sau ´n spaŧiu. Aspecte 
legate de efectul exploziilor asupra diverselor materiale ´n corelaŧie cu parametrii specifici 
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undelor de ɿoc sunt de asemenea luate ´n considerare. Interacŧiile la interfaŧŊ ɿi 
functionalitŊŧile induse de acestea ´n sisteme hibride nanostructurate de tipul soft 
magnet/hard magnet (exchange -spring), feromagnet/antiferomagnet (exchange -bias) 
feromagnet -feroelectric (cuplaj magneto -electric) constituie un alt domeniu de interes legat 
de aspectele fundamentale ɿi aplicative viz©nd sistemele multifuncŧionale inteligente. ċn 
acest sens studiile experimentale sunt completate prin studii teoretice viz©nd configuraŧiile 
electronice pe baza teoriei f uncŧionalei de densitate (DFT) ɿi al configuraŧiilor magnetice pe 
baza programelor de simulare bazate pe analiza elementelor finite.   

¶ Privitor la proprietŊŧile supraconductoare, sunt vizate studii ale materiei de vortexuri, 
dinamica ɿi pinningul acestora, nano-ingineria centrilor de pinning pentru aplicaŧii ´n c©mpuri 
magnetice mari. De asemenea, se urmŊreɿte explorarea ɿi extinderea domeniilor de 
aplicabilitate a acestor materiale, c©t a celor auxiliare acestora, ´n care proprietŊŧile lor 
precum cele de t ip mecanic, bio, optic, degradare, etc, sunt importante;  

¶ Materialele studiate sunt ´n principal cupraŧii cu temperatura criticŊ ridicatŊ Y (pŊm©nt rar) 
Ba2Cu3O7 (RE123) cu centri de pinning nano-fabricaŧi, cupraŧi supraconductori pe bazŊ de Bi 
sau La, MgB2 cu diverse adaosuri pentru ´mbunŊtŊŧirea proprietŊŧilor de pinning. Alte 
materiale de interes sunt CeO 2, SrTiO3, LiPdPtB, PdO, compozite pe bazŊ de boruri/carburi, 
oŧeluri selectate, materiale ceramice arheologice. O mare parte din materiale sunt obŧinute 
´n laborator sub formŊ de pulberi, corp solid, monocristale, fire/benzi, nanostructuri/ 
heterostructuri. Grupul utilizeazŊ tehnici avansate de obŧinere sau procesare a materialelor 
precum sinteza pulberilor prin metoda convenŧionalŊ ´n atmosferŊ controlatŊ, criochimicŊ 
sau mŊcinarea energicŊ, creɿteri de cristale din flux sau prin topire zonalŊ, creɿteri de filme 
subŧiri prin ablaŧie laser, obŧinerea de corpuri solide prin sinterizare (de ex. spark plasma 
sintering ), laminare, topire în arc, etc. Analiza avansatŊ a proprietŊŧilor supraconductoare 
vizeazŊ ´n special stabilirea diagramelor de fazŊ a vortexurilor, dinamica ɿi pinningul 
acestora. Grupul are ´n aceste direcŧii contribuŧii fundamentale recunoscute internaŧional. 
Dependenŧele de temperaturŊ a magnetizŊrii ɿi rezistivitŊŧii, curbele izoterme ale 
histerezisului magnetizŊrii ɿi ale relaxŊrii magnetice, caracteristicile volt-amperice, etc, sunt 
analizate în cadrul modelelor teoretice existente sau cu ajutorul unor metodologii teoretice 
ɿi practice, recunoscute la nivel internaŧional, propuse de unii cercetŊtori din cadrul grupului. 
De exemplu, potenŧialul de pinning determinat din mŊsurŊtori de susceptibilitate AC 
dependente de frecvenŧŊ, sau folosirea relaxŊrii magnetice normalizate pentru determinarea 
energiilor de activare, a trecerii de la creep-ul elastic la cel plastic, ɿi a valorilor exponentului 
de creep la diverse temperaturi.  

  
Infrastructura relevantŊ:  
Printre echipamentele de cercetare mai importante, vizând atât infrastructura de preparare c©t ɿi 
pe cea de caracterizare, se pot enumera:  

¶ Instalaŧie de spark plasma sintering  (Fig. 30 -1);  

¶ Instalaŧie de sinterizare ´n c©mp de microunde, ;  

¶ Instalaŧie  de  melt -spinning;   

¶ Sistem de preparare de nanoparticule prin sintezŊ hidrotermalŊ/solvotermalŊ ´n autoclavŊ ɿi 
centrifugare pentru separare dupŊ dimensiuni); 

¶ Sistem de depunere multistraturi magnetice prin RF ɿi DC sputtering cu 4 surse ɿi vid de bazŊ 
în domeniul 10 -9 mbar;  

¶ Instalaŧie de transfer termic ´n radiofrecveŧŊ pentru  determinarea SAR ´n sisteme de 
nanoparticule magnetice, sisteme pentru determinŊri termogravimetrice; 

¶ Sisteme Vibrating Sample Magnetometer (VSM ) pentru  c©mpuri magnetice p©nŊ la 9 Tesla; 

¶ Sisteme Mossbauer cu diferite accesorii pentru efectuarea de mŊsurŊtori la  temperaturi  
variable  (4.5 ð 1000 K) ɿi ´n  c©mpuri aplicate, prin detecŧia de radiaŧie gamma/radiaŧie 
X/electroni de conversie ( Fig. 30 -1);  

¶ Sistem complex de mŊsurŊ a proprietŊŧilor fizice (PPMS) cu c©mpuri magnetice p©nŊ la 14 
Tesla;  

¶ Sistem de magnetometrie de  tip SQUID (Superconducting Quantum Interference Device) (Fig. 
30-1) ɿi o instalaŧie de producere a He lichid (18 L/24 h); 

¶ Sistem de masurŊ a proprietŊŧilor fizice în câmp magnetic (maximum 7 T) ɿi la temperaturi 
variabile (2  ð 400 K), cu circuit închis de He, DynaCool PPMS (Quantum Design). PrezintŊ 
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opŧiuni de mŊsurare a proprietŊŧilor magnetice ɿi a propriet Ŋŧilor de transport electric, 
inclusiv sub excitare cu radiaŧie luminoasŊ (300 ð 1400 nm);  

¶ Texturarea magneticŊ a filmelor subŧiri este investigatŊ prin magnetometrie MOKE vectorialŊ;  

¶ Pentru domeniul de temperaturi înalte, laboratorul dispune de un sistem Laser Flash Analyzer 
care permite determinarea difuzivitŊŧii termice, cŊldurii specifice ɿi a conductibilitŊŧii 
termice a materialelor de volum sau m ultistrat (3 straturi, inclusiv lichide) în intervalul 25 ð 
1100 °C; 

¶ Sistem de analizŊ termicŊ (DSC F1 204 PhoenixðNetzsch cu spectrometru de masŊ OMNISATAR 
ɿi sistem simultan de analizŊ termicŊ TG-DSC/DTA, STA 449 F3 JupiterðNetzsch; 

¶ Dilatometru (Netzsch 402C, 2015) pentru determinarea coeficienŧilor de expansiune termicŊ 
(25 ð 1600 °C); 

¶ Echipament (Netzsch, Nemesis 2015) pentru determinarea conductibilitŊŧii electrice ɿi a 
coeficientului Seebeck  (25 - 800 °C); 

¶ Pentru determinŊri de compoziŧie ´n sisteme bulk/pulberi se foloseɿte un dispozitiv cu 
florescenŧŊ de raze X iar pentru concentraŧii ɿi cantitŊŧi foarte mici, grupul dispune de un 
spectrometru de masŊ cu plasmŊ cuplatŊ inductiv (ICP-MS) (Fig. 30 -1), cu extensie de analizŊ 
pe filme subŧiri prin ablaŧie laser (AL);  

¶ PresŊ pentru mŊsurŊri mecanice; 

¶ Sistem complex pentru mŊsurŊri de coroziune;  

¶ Cuptor cu atmosferŊ controlatŊ (1700 C̄);  

¶ Laminor cu role plate ɿi profilate;  

¶ Cutie cu mŊnuɿi cu atmosferŊ de Ar ɿi cu aparat de sudurŊ tip ARC/TIG.   
 
 
Servicii o ferite:   

¶ Preparare de compuɿi metalici ɿi intermetalici sub formŊ de filme subŧiri, benzi sau bulk;  

¶ Sinteze de materiale de interes aplicativ utiliz©nd tehnici de ultimŊ generaŧie de metalurgie 
a pulberilor;  

¶ Liofilizare din corpuri ´ngheŧate;  

¶ Tratamentul pulberilor ɿi straturilor subŧiri la presiuni ɿi temperaturi ridicate ´n atmosferŊ de 
gaze necorozive (hidrogen, azot, metan, dioxid de carbon, azot, heliu) ɿi mŊsurarea cineticii 
ɿi termodinamicii de formare a materialelor obŧinute prin reacŧia gaz-solid;  

¶ Magnetometrie de ´naltŊ sensibilitate pentru caracterizarea proprietietŊŧilor magnetice ale 
materialelor (masive, pulberi ɿi nano-pulberi, benzi ɿi nanocompozite, nanostructuri 0-, 1- ɿi 
2-dimensionale);  

¶ Caracterizarea proprietŊŧilor termodinamice ɿi de transport (termic, electric) a materialelor;  

¶ Determinarea temperaturii Debye, a cŊldurii specifice ɿi a variaŧiei entropiei materialelor 
solide ´n intervalul de temperaturŊ 2-300 K ɿi ´n c©mp magnetic ´ntre 0 ɿi 14 T; 

¶ Determinarea conductivitŊŧii termice a materialelor solide ´n intervalul de temperaturŊ 2-
300 K ɿi ´n c©mp magnetic ´ntre 0 ɿi 14 T; 

¶ Caracteristici complexe ɿi proprietŊŧi specifice ale materialelor cu fier decelate prin metode 
performante de investigare de tip rezonanŧŊ nuclearŊ gamma (Spectroscopie Mossbauer); 

¶ ProprietŊŧi specifice dependente de temperaturŊ evidenŧiate prin metode moderne de 
analizŊ termicŊ diferenŧialŊ, calorimetrie diferenŧialŊ ɿi spectrometrie de masŊ; 

¶ Modelare ɿi simulare atomisticŊ ´n cadrul teoriei funcŧionalei de densitate (DFT) a 
materialelor pentru aplicaŧii avansate ɿi modelare micromagneticŊ prin metode de elemente 
finite;  

¶ Preparare / procesare prin diferite tehnici de pulberi, monocristale, straturi subŧiri / 
heterostructuri / nanostructuri, corpuri solide, compo zite;  

¶ MŊsurŊri magnetice ɿi de transport pe supraconductori;  

¶ Analiza datelor experimentale obŧinute pe supraconductori cu determinarea ɿi modelarea 
parametrilor critici (temperaturŊ criticŊ, densitatea criticŊ de curent, c©mpul de 
ireversibilitate, forŧŊ ɿi mecanisme de fixare, c©mpul stocat (trapat), energiile de fixare a 
vortexurilor, temperatura Debye, etc;  

¶ MŊsurŊri mecanice ´n regim quasistatic p©nŊ la 1700 ÁC (´ncovoiere/compresiune materiale 
dure);  
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¶ Analiza proprietŊŧilor mecanice ɿi corelarea cu aspectele de fractografie;  

¶ Obŧinerea de ŧinte pentru depuneri de straturi subŧiri; 

 
Fig. 30 -1 ICP-MS cu AL pentru filme subŧiri (st©nga sus), spectrometre Mssbauer cu criostate cu circuit 

´nchis de He (st©nga jos) ʀi dispozitiv SQUID ð Quantum Design, de ́ naltŊ sensibilitate (mijloc). Instalaŧie de 
sinterizare ´n plasmŊ folositŊ pentru obŧinerea de materiale de densitate ridicatŊ, cu pŊstrarea 

caracteristicilor nanostructurale (dreapta).  

 
Grupul dezvoltŊ de asemenea materiale ɿi tehnologii pentru o serie de aplicaŧii: straturi subŧiri ɿi 
conductori acoperiŧi de supraconductori cu temperaturŊ criticŊ ´naltŊ ce conŧin centrii nanometrici 
de fixare eficientŊ a liniilor de flux magnetic (vortexuri);  fire/benzi supraconductoare de MgB2 în 
teacŊ metalicŊ; stocatoare, concentratoare ɿi scuturi magnetice de MgB2; pulberi, acoperiri ɿi corpuri 
solide pe bazŊ de MgB2 pentru aplicaŧii biomedicale; materiale ultradure pe bazŊ de boruri pentru 
scule ɿi aplicaŧii extreme de temperaturŊ ´naltŊ, dispozitive multifuncŧionale integrate.  

 
Rezultate deosebite :  

¶ Proiectarea ɿi investigarea compozitelor pe bazŊ de bor pentru funcŧionarea ´n condiŧii 
extreme [i.e., Scientific Reports 13, 6915 (2023) ;  Metals 13, 715 (2023)];  

¶ Realizarea de investigaŧii locale p©nŊ la nivel de moleculŊ individualŊ prin tehnici avansate 
[i.e., Nature Communications 14, 8335 (2023);  The Journal of Physical Chemistry Letters 14, 
2072 (2023)];  

¶ Proiectarea ɿi caracterizarea magneŧilor nanocompoziŧi noi, fŊrŊ pŊm©nturi rare, cu 
performanŧe magnetice ´mbunŊtŊŧite [i.e., Nanomaterials, 13, 3014 (2023) ;  Nanomaterials, 
13, 912 (2023)];  

¶ Evaluarea performanŧelor termoelectrice prin strategii de sintezŊ ɿi dopare ´n soluŧii solide 
de Mg2(Si,Sn) [i.e., Journal of Alloys and Compounds 944, 169270 (2023);  Journal of M aterials 
Research and Technology 26, 8904 (2023)];  

¶ Dinamica vortexurilor si centrilor de pinning într -o serie de materiale superconductoare pe 
bazŊ de fier [i.e., Condensed Matter 8, 93 (2023);  International Journal of Molecular Sciences 
24, 7896 (2023)];  

¶ Optimizarea condiŧiilor de procesare ɿi dezvoltarea unor abordŊri originale pentru elucidarea 
diferitelor funcŧionalitŊŧi ale nanostructurilor de oxid de zinc dopate [i.e., Results in Physics 
51, 106644 (2023);  Materials 16, 6156 (2023)];  

¶ Progrese în procesarea ɿi caracterizarea materialelor pentru reactorii termo-nucleari DEMO 
[i.e., Fusion Engineering and Design 194, 113925 (2023); Nuclear Instruments and Methods in 
Physics Research B 539, 73 (2023); Nanomaterials 13, 1012 (2023)].  

 
 

Laboratorul 40  ð ɾTIINŦA SUPRAFEŦELOR ɾI INTERFEŦELOR 

ɾef de laborator: CS1, Dr. Cristian Mihail TEODORESCU, doctor abilitat (teodorescu@infim.ro) 

Structura de personal : 21 de membri  ð 2 × CS 1, 4 × CS 2, 6 × CS 3, 1 × IDT3, 3 × CS, 3 ķ ACS ɿi 2 ķ 
tehnician.  
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Principalele direcŧii de cercetare: 

¶ Analiza suprafeŧelor ɿi interfeŧelor prin tehnici spectroscopice de fotoelectroni (XPSESCA, 
ARUPS, spin-resolved PES, PED), difracŧie de electroni in situ  (LEED, RHEED), AES, microscopie 
de baleiaj cu efect tunel STM STS, spectromicroscopie de fotoelectroni (LEEM PEEM); 

¶ Preparare de suprafeŧe, straturi subŧiri ɿi heterostructuri prin epitaxie din fascicul molecular 
(MBE); 

¶ Aspecte teoretice în fizica sistemelor feroice;  
Tematici noi:  

¶ Analiza suprafeŧelor feroelectrice, curburi de bandŊ ´n heterostructuri; 

¶ Reacŧii moleculare la suprafeŧe feroelectrice; 

¶ ProprietŊŧi de conducŧie ´n plan ´n sisteme 2D pe suprafeŧe feroelectrice; 

¶ 'Nanoreactori 2D', reacŧii moleculare cu reactanŧii stabilizaŧi ´ntre grafenŊ ɿi substrat; 

¶ Asimetrie de spin ´n structura de bandŊ a sistemelor 2D; 

¶ Fotocatalizatori cu joncŧiuni interne; 

¶ Structuri multiferoice cu interacŧiune de schimb indirect sau intermediate de acumulŊri de 
sarcinŊ; 

¶ DezvoltŊri teoretice ´n domeniul straturilor subŧiri feroice (feroelectrice, feromagnetice); 

¶ DezvoltŊri de noi dispozitive oper©nd ´n vid ultra´nalt (celule de depunere, evaporatoare, 
manipulatoare de probe);  

¶ DezvoltŊri de pachete software pentru analiza datelor. 
 
Infrastructura relevantŊ: 

¶ Un cluster complex de ɿtiinŧa suprafeŧelor ɿi interfeŧelor (Specs, Fig. 40 -1), conŧin©nd: (i) o 
instalaŧie de mŊsurŊtori prin spectroscopie de fotoelectroni (XPS, ESCA, UPS, AES); (ii ) o 
instalaŧie de preparare a probelor prin epitaxie din fascicul molecular (MBE) dotatŊ ɿi cu 
posibilitŊŧi de monitorizare prin difracŧie de electroni lenŧi (LEED) ɿi rapizi (RHEED), 
spectroscopie de electroni Auger (AES) ɿi analiza gazului din incintŊ prin spectrometrie de 
masŊ; (iii) o instalaŧie de microscopie ɿi spectroscopie de baleiaj cu efect tunel (STM/STS); 
(iv) sas de introducere rapidŊ a probelor ɿi posibilitŊŧi de stocare a acestora ´n ultravid; 

¶ O instalaŧie de spectroscopie de fotoelectroni cu posibilitŊŧi de analizŊ pe arie restr©nsŊ 
(rezoluŧie lateralŊ 2 ĳm) ɿi schimbarea automatizatŊ a probelor / poziŧiilor de mŊsurŊ, 
cuplatŊ la o celulŊ de reacŧie la temperaturŊ ɿi presiune ridicatŊ (Kratos, Fig. 40 -2);  

¶ Un cluster complex de ɿtiinŧa suprafeŧelor ɿi interfeŧelor (Specs, Fig. 40 -3), delocalizat pe 
linia de fascicul SuperESCA la facilitatea de radiaŧie de sincrotron Elettra din Trieste 
(Combined Spectroscopy and Microscopy on a Synchrotron ð CoSMoS), conŧin©nd: (i) o 
instalaŧie de mŊsurŊtori prin spectroscopie de fotoelectroni (XPS, ESCA, UPS, AES) cu 
rezoluŧie unghiularŊ ɿi de spin (ARPES, XPD, ARUPS, SR-UPS); (ii) o instalaŧie de preparare a 
probelor prin epitaxie din fascicul molecular (MBE) dotatŊ ɿi cu posibilitŊŧi de monitorizare 
prin difracŧie de electroni lenŧi (LEED) ɿi rapizi (RHEED) ɿi prin spectroscopie de electroni 
Auger (AES) ɿi analiza gazului din incintŊ prin spectrometrie de masŊ; (iii) o instalaŧie de 
microscopie ɿi spectroscopie de baleiaj cu efect tunel (STM/STS); (iv) sas de introducere 
rapidŊ a probelor ɿi posibilitŊŧi de stocare a acestora ´n ultravid. Acestei instalaŧii i se alocŊ 
de la Elettra semestrial 5 zile de fascicul sincrotron ´n regimul de ăin-house researchó, plus 
6 zile de fascicul pe bazŊ de proiecte de cercetare, rezervate echipelor din Rom©nia. ċn afara 
fasciculului sincrotron, experienŧe de spectroscopie de fotoelectroni folosind surse 
convenŧionale, sau alte experienŧe STM/STS, LEED, RHEED, Auger, etc, sunt posibile ´n orice 
moment, cu condiŧia deplasŊrii personalului la Elettra; 

¶ O instalaŧie de microscopie de electroni lenŧi ɿi de fotoelectroni: LEEM ð PEEM, micro LEED, 
micro ARUPS (Specs). Instalaŧia este capabilŊ sŊ realizeze imagistica simultanŊ (adicŊ, fŊrŊ 
baleiaj) a suprafeŧelor folosind electroni lenŧi sau fotoelectroni proveniŧi din excitarea cu o 
sursŊ de radiaŧie UV. ċn modul LEEM, rezoluŧia lateralŊ este de cca. 5 nm, iar ´n modul PEEM 
cca. 50 nm. Avantajele folosirii acestei instalaŧii, de exemplu, faŧŊ de o instalaŧie standard 
de microscopie electronicŊ de baleiaj (SEM) constau ´n: (i) posibilitatea obŧinerii imediate de 
imagini, fŊrŊ scanare, duc©nd la posibilitatea de realizare de filme, monitorizare ´n timp real 
a evoluŧiei suprafeŧelor; (ii) faptul cŊ electronii interacŧioneazŊ cu proba la energie scŊzutŊ 
eliminŊ mult din posibilitatea degradŊrii suprafeŧelor, cum se ´nt´mplŊ ´n cazul iradierii cu 
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electroni energetici, deci tehnica este mai adecvatŊ pentru probe sensibile; (iii ) se poate 
obŧine informaŧie structuralŊ (de tipul LEED) sau de structurŊ electronicŊ (densitŊŧi de stŊri, 
legi de dispersie) la scarŊ nanometricŊ. 

¶ Dispozitiv pentru mŊsurŊri ale structurii fine extinse a limitei de absorbŧie de raze X (EXAFS). 
Excitare: Mo K 1 (17479.34 eV), W L 1 (8397.6 eV), putere 3 kW (40 kV, 75 mA); 
monocromatoare Ge(220), Ge(400), Ge(840); detectori: contoare proporŧionale, detectori cu 
scintilaŧie; mŊsurŊtori ´n transmisie sau ´n fluorescenŧŊ; software de simulŊri sau analize. 
ProducŊtor: Rigaku, Tokyo, Japonia. 

¶ 6. Instalaŧie de spectroscopie de electroni Auger produɿi prin anihilarea pozitronilor, 
acreditare CNCAN în curs. 

 

 

Fig. 40 -1 Clusterul de ʀtiinŧa suprafeŧelor ʀi interfeŧelor (ăsistemul multimetodŊó cuplat cu MBE), localizat 
´n continuare ´n INCDFM. Cu roʀu, principalele componente (XPS, STM, MBE). Cu galben, principalele 

dispozitive. Alte fotografii din montaj exemplif icŊ presiunea la care se lucreazŊ, calitatea spectrelor XPS, o 
imagine LEED ʀi o imagine STM. ProducŊtor: Specs, Berlin, Germania. 

 

 

Fig. 40 -2 Instalaŧia de spectroscopie de fotoelectroni cu posibilitŊŧi de analizŊ pe arie microscopicŊ ʀi 
dotatŊ cu celulŊ de tratare a probelor ´n condiŧii de presiune ʀi temperaturŊ ridicatŊ (4 bar / 1000 ÁC). 

ProducŊtor: Kratos, Manchester, Marea Britanie. 
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Fig. 40 -3 Clusterul CoSMoS (combined spectroscopy and microscopy on a synchrotron) cuplat cu linia de 
fascicul SuperESCA la Elettra, Trieste.  

Servicii oferite:  

¶ Tehnici de spectroscopie de fotoelectroni: X -ray photoelectron spectroscopy (XPS) and 
diffraction (XPD), ultraviolet photoelectron spectroscopy (UPS), angle -resolved UPS (ARUPS), 
spin-resolved ARUPS; 

¶ Spectroscopie de electroni Auger (AES), difracŧie de electroni Auger (AED); 

¶ Caracterizarea suprafeŧelor prin difracŧie de electroni lenŧi (LEED) sau rapizi prin reflexie 
(RHEED); 

¶ Microscopie de baleiaj cu efect tunel (STM); spectroscopie tunel (STS) la temperaturŊ 
variabilŊ; 

¶ Profilare compoziŧionalŊ ´n ad©ncime asistatŊ de XPS sau AES; 

¶ CurŊŧarea suprafeŧelor ɿi sinteza de filme epitaxiale prin epitaxie din fascicul molecular 
(MBE); 

¶ Desorbŧie programatŊ termic a moleculelor de pe suprafeŧe prin analiza gazului rezidual 
(RGA); 

¶ Microscopie de electroni lenŧi (LEEM) ɿi de fotoelectroni (PEEM), micro-LEED ɿi micro-ARUPS; 

¶ Structura finŊ extinsŊ a limitei de absorbŧie de raze X (EXAFS); 

¶ Spectroscopie PAES (positron annihilation-induced Auger electron spectroscopy), în curs de 
autor izare CNCAN. 

 
Rezultate deosebite:  

¶ Revizuirea teoriei lui Kittel privind domeniile feromagnetice, extinderea teoriei pentru 
straturi subŧiri ɿi pentru c©mpuri magnetice aplicate [i.e., Results in Physics 46, 106287 
(2023)]; extinderea acestei teorii la ca zul structurii de domenii bi -dimensionale pentru 
straturi subŧiri cu anizotropie magneticŊ perpendicularŊ ɿi pentru anizotropia magneticŊ dupŊ 
direcŧii din planul stratului subŧire [i.e., Results in Physics 54, 107109 (2023)];  
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¶ Evidenŧierea prin microscopie de fotoelectroni (PEEM) ɿi prin microscopie de electroni lenŧi 
(LEEM) a dinamicii sarcinii de suprafaŧŊ subsecventŊ expunerii straturilor subŧiri feroelectrice 
la radiaŧie X moale [i.e., Nanoscale 15, 13062ð13075 (2023)];  

¶ Controlul proprietŊŧilor spectrale, topologice ɿi de transport de sarcinŊ ´n grafenŊ folosindu-
se iluminarea cu luminŊ polarizatŊ circular ɿi c©mp magnetic aplicat [i.e., Results in Physics 
46, 106257 (2023)];  

¶ Izolatori topologici de tip Floquet cu cuplaj spin -orbitŊ [i.e., Physical Review B 109, 075121 
(2024)].  

 
 

Laboratorul 50  ð FIZICŉ TEORETICŉ ɾI MODELARE COMPUTAŦIONALŉ 
 
ɾef de laborator: CS 1, Dr. Valeriu MOLDOVEANU (valim@infim.ro )  
 
Structura de personal:  7 membri  ð 1 × CS 1, 1 × CS 2, 3 × CS 3, 1 ķ CS, 1 ķ ACS ɿi 1 ķ student 
doctorand.  
 
Principalele direcŧii de cercetare: 

¶ ProprietŊŧi topologice ɿi de transport ale materialelor ɿi reŧelelor 2D; 

¶ Sisteme cuantice hibride cu aplicaŧii ´n nanoelectronicŊ ɿi opto-nanomecanicŊ; 

¶ Efecte de corelaŧie ´n reŧele 2D ɿi molecule artificiale. 
 
Rezultate deosebite:  

¶ Analiza teoreticŊ a posibilitŊŧii creŊrii unor porŧi logice ´n sisteme moleculare supuse unor 
perturbaŧii externe.  Folosind un model tight-binding simplu (fŊrŊ interacŧia) se prezintŊ 
câteva configuraŧii ale contactelor care corespund unor porŧi logice AND/OR/XOR. Modul de 
realizare al porŧilor nu depinde de tŊria cuplajului cu firele sau de amplitudinea perturbaŧiei. 
Ca exemple concrete am considerat molecule de carbon bi -partite si non -bipartite (fu lvenŊ 
ɿi benzenŊ) dar ɿi molecule cu ciclu dublu de carbon (naftalenŊ ɿi bifenil) [i.e., Physical 
Review B 108, 235307 (2023)];  

¶ Calcule teoretice ale curenŧilor staŧionari ɿi tranzienŧi ´n magnetic moleculari cu spin localizat 
S cuplaŧi la fire cu polarizare de spin ɿi moduri de vibraŧie cuantificate. Rolul tranziŧiilor de 
spin asistate vibronic de am©ndouŊ p©rŧile barierei de anizotropie este explicat pentru douŊ 
configuraŧii de spin antiparalele ale terminalelor sursŊ/drenŊ. Aceste tranziŧii sunt asociate 
unor stŊri ò´mbrŊcateó vibronic ɿi se pot activa ´n anumite condiŧii de rezonanŧŊ. ċn prima 
configuraŧie regimul non-rezonant conduce la o blocadŊ a spinilor electronic ɿi molecular 
datoratŊ interacŧiunii de schimb. Atingerea regimului rezonant prin variaŧia c©mpului 
magnetic ´nlŊturŊ aceasta blocadŊ ɿi permite citirea indirectŊ a tranziŧiilor de spin pe mŊsura 
ce spinul molecular escaladeazŊ bariera de anizotropie [i.e., Physical Review B 108, 024416 
(2023)];  

¶ S-au investigat efectele interacŧiunilor electron-electron ɿi impactul acestora asupra 
topologiei stŊrilor de volum ´n cadrul unui sistem cuantic multi-particulŊ. Prin compararea 
deplasŊrilor chiral medii (DCM) ´n sisteme at©t multi-particulŊ c©t ɿi uni-particulŊ ɿi analiz©nd 
fazele Berry, au fost puse ´n evidenŧŊ variaŧii ´n fazele topologice, cu un studiu de caz asupra 
modelului SU(N) Su-Schrieffer -Heeger (SSH). Studiile noastre oferŊ perspective valoroase 
asupra comportamentului sistemelor puternic corelate, evidenŧiind influenŧa semnificativŊ a 
interacŧiunilor electron-electron asupra apariŧiei ɿi caracterizŊrii fazelor topologice. Mai 
mult, aceastŊ cercetare deschide noi cŊi pentru abordŊri inovatoare de investigare ɿi 
manipulare a topologiei în sistemele cuantice multi -particulŊ, contribuind totodatŊ la 
´nŧelegerea fundamentalŊ a fenomenelor cuantice [i.e., Physical Review B 108, 035126 
(2023)].  

 

Laboratorul 60  ð PROCESE OPTICE ÎN MATERIALE NANOSTRUCTURATE 

ɾef de laborator : CS 1, Dr. Mihaela BAIBARAC, doctor abilitat  (barac@infim.ro)  
 
Structura de personal : 29 de membri  ð 6 × CS 1, 3 × CS 2, 4 × CS 3, 5 ķ CS, 10 ķ ACS ɿi 1 ķ tehnician. 

mailto:valim@infim.ro
mailto:barac@infim.ro
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Principalele direcŧii de cercetare:  

¶ ProprietŊŧi optice ale materialelor compozite bazate pe compuɿi macromoleculari, 
nanoparticule de carbon (grafenŊ, inclusiv oxid de grafenŊ ɿi oxid de grafena redus, 
nanotuburi de carbon, fulerenŊ, etc) ɿi respectiv fosforenŊ, pentru aplicaŧii ´n  domeniul eco-
nanotehnologiilor, sŊnŊtŊŧii ɿi stocŊrii de energie (supercapacitori, baterii re´ncŊrcabile);  

¶ Fotoluminescenŧa materialelor anorganice 2D (inclusiv dicalcogenuri) ɿi aplicaŧiile lor ´n 
tehnologia informaŧiei, senzorilor ɿi stocŊrii de energie; 

¶ ProprietŊŧile optice induse de materialele plasmonice ɿi dot-urile cuantice, ɿi aplicaŧiile lor 
în domeniul eco-nano-tehnologiilor ɿi cel farmaceutic; 

¶ ProprietŊŧile optice ale micro/nano-particulelor anorganice cu aplicaŧii ´n domeniul 
patrimoniului ɿi optoelectronicii;  

¶ Materiale calcogenice funcŧionale pentru aplicaŧii ´n fotonicŊ ɿi memorii/ memristori;  

¶ Heterostructuri organice si materiale calcogenice pentru aplicatii in domeniul fotovoltaic.  
 

Infrastructura  relevant Ŋ:  

¶ Spectrofotometru UV -VIS-NIR, model Lambda 950, Perkin Elmer;  

¶ Spectrofotometru FTIR, model Vertex 80, Bruker;  

¶ Spectrofotometru F TRaman, model Multiram, Bruker ( Fig. 60ð1);  

¶ Fluorolog FL-3.2.2.1 cu up -grade pentru domeniul NIR, Horiba Jobin Yvon;  

¶ Spectrofotometru Raman, model T64000, Horiba Jobin Yvon;  

¶ Spectrometru FTIR - SPOTLIGHT 400, Perkin Elmer; 

¶ Spectrofotometru pentru termolum inescenŧŊ Harshaw TLD 3500; 

¶ Sistem pentru fotoconducŧie ɿi caracteristici I-V;  

¶ Microscop optic în câmp apropiat - Scanning Near Field Optical Microscope (Multiview 4000 
SNOM/SPM system, Nanonics) cuplat cu microscopic de forŧŊ atomicŊ (Atomic Force 
Microscope - AFM); 

¶ Spectroflorimetru Fluoromax 4P cu obŧiuni de eficienŧŊ cuanticŊ ɿi colorimetrie, Horiba Jobin 
Yvon;  

¶ Sistem pentru mŊsurarea tensiunii de suprafaŧŊ, unghiului de contact ɿi a densitŊŧii;  

¶ Instrumente Langmuir -Blodgett, model KSV 2000 ɿi KSV 5003;  

¶ Potenŧiostat/galvanostat, Voltalab 80, Radiometer Analytical;  

¶ Potenŧiostat/galvanostat, Origaflex, Origalys;  

¶ Echipament pentru depuneri prin evaporare în vid a materialelor organice;  

¶ Echipament pentru spectroscopie dielectricŊ de bandŊ largŊ, de la Novocontrol;  

¶ Spectro-microscop de infraroɿu, Carry 600, Agilent Scientific;  

¶ Sistem pentru rezonanŧa plasmonilor de suprafaŧŊ, Reichert (Fig. 60ð2);  

¶ Echipament hibrid de tip pulverizare magnetron ð depunere laser pulsatŊ pentru realizarea 
straturilor su bŧiri (Fig. 60ð3);  

¶ Echipament de depunere prin transport ´n fazŊ de vapori pentru dicalcogenicele metalelor 
tranziŧionale (Fig. 60ð3);  

 

Fig. 60 -1 Echipament pentru rezonanŧa plasmonilor 
de suprafaŧŊ Reichert 

 

Fig. 60 -2 Spectrofotometru Raman, MultiRam, 
Bruker 
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Fig. 60 -1 Echipament hibrid de tip pulverizare 
magnetron ð depunere laser pulsatŊ 

   

Fig. 60 -4 Echipament de depunere prin 
transport ´n fazŊ de vapori pentru 

dicalcogenicele metalelor tranziŧionale 

 
 
Rezultate deosebite:  

¶ Funcŧionalizarea straturilor de oxid de grafenŊ cu compuɿi organici [i.e., Journal of Materials 
Science 58, 7025 (2023)];  

¶ Metasuprafeŧe pentru aplicaŧii ´n domeniul metalentilelor ɿi emiŧŊtoarelor termice [i.e., 
Science Reports 13, 1 (2023);  Nanomaterials 13, 426 (2023)];  

¶ Caracterizarea multianaliticŊ a decoraŧiilor albe ´ncrustate pe ceramica preistoricŊ din sudul 
României [i.e., Solid State Sciences 140, 107193 (2023)].  

 
 

Laboratorul 70  ð STRUCTURI ATOMICE ɾI DEFECTE ċN MATERIALE AVANSATE 
 

ɾef de laborator: CS 1, Dr. Corneliu GHICA (cghica@infim.ro)  

Structura de personal: 31 de membri  ð 4 × CS 1, 7 × CS 2, 4 × CS 3, 2 × CS, 10 ķ ACS, 3 ķ inginer ɿi 
3 × tehnician  

Principalele direcŧii de cercetare: 

¶ Corelaŧii structurŊ-funcŧionalitate la scarŊ atomicŊ ´n materiale avansate (nanostructuri, 
straturi subŧiri, ceramici, aliaje); 

¶ Defecte punctuale paramagnetice intrinseci sau induse de impuritŊŧi sau radiaŧii ´n izolatori 
ɿi semiconductori de bandŊ interzisŊ largŊ, ´n stare masivŊ sau ca material nanostructurat;  

¶ Investigarea mecanismelor fizico -chimice care stau la baza procesului de detecŧie ´n 
materialele nanostructurate pentru aplicaŧii ´n senzori de gaze; 

¶ Straturi subŧiri dielectrice sau semiconductoare pentru aplicaŧii microelectronice ´n domeniul 
mediului, securitŊŧii, spaŧiului, biomedicinei, securitŊŧii alimentare; 

¶ Interacŧii celulare ɿi non-celuare in vitro  precum ɿi aplicaŧii biomedicale ale nanomaterialelor 
anorganice ɿi ale nanostructurilor hibride. 
 

Infrastructura relevantŊ: 

¶ Microscop electronic analitic (HRTEM/HRSTEM) corectat de aberaŧii ´n modul STEM (rezoluŧie 
spaŧialŊ sub 1 ¡ngstrºm) ɿi unitŊŧi microanalitice EDS ɿi EELS;  

¶ Microscop electronic analitic de ´naltŊ rezoluŧie pentru tomografie cu electroni ɿi 
experimente in situ  la temperaturi ´nalte ɿi criogenice;  

¶ Sistem dual analitic SEM-FIB pentru investigaŧii morfostructurale ɿi microanalitice (SEM, EDS, 
EBSD) ɿi pentru procesare la scarŊ micro ɿi nanometricŊ cu fascicul ionic (Ga+);  

¶ Spectrometru RES ´n undŊ continuŊ ´n banda X (9.8 GHz) cu accesorii pentru temperaturŊ 
variabilŊ ´n domeniul 80 - 500 K;   

¶ Spectrometru RES ´n undŊ continuŊ ´n banda Q (34 GHz) cu accesorii ENDOR (Electron Nuclear 
Double Resonance) ɿi temperaturŊ variabilŊ ´n domeniul 5 - 300 K; 

¶ Spectrometru RES în pulsuri în banda X (9.7 GHz) cu accesorii pentru ENDOR în pulsuri, ELDOR 
(Electron Electron Double Resonance) ´n pulsuri ɿi temperaturŊ variabilŊ 5 - 300 K;  

¶ Lichefactor de He automat cu sistem de recuperare a heliului;  

mailto:cghica@infim.ro
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¶ Staŧie de mixare a gazelor ɿi echipamente pentru mŊsurŊri electrice ´n atmosferŊ controlatŊ;  

¶ Echipamente de laborator pentru sinteze chimice hidrotermale ɿi prin coprecipitare;  

¶ Echipament de pulverizare cu magnetron pentru depuneri de straturi subŧiri, prevŊzut cu 
tehnici de monitorizare ɿi analizŊ in situ  a suprafeŧei prin spectroscopie de electroni Auger 
(AES), difracŧie de electroni de energie joasŊ (LEED) ɿi elipsometrie;  

¶ Echipament pentru tratamente termice rapide (RTA), oxidare ɿi nitrurare; cuptor orizontal 
cu trei zone de temperaturŊ pentru tratamente termice ɿi depunere ´n fazŊ de vapori (PVD);  

¶ Standuri de mŊsurŊri electrice, feroelectrice ɿi fotoelectrice, mŊsurŊri Hall ɿi de 
magnetorezistenŧŊ. 

 

Fig. 70 -1 (a) Spectrometru RES Bruker în banda X în regim pulsat cu accesorii ENDOR; (b) Spectrometru RES 
Bruker ´n undŊ continuŊ ´n banda Q cu accesorii ENDOR; (c) Sistem de mŊsurŊri electrice ´n atmosferŊ 

controlatŊ cu ajutorul unei staŧii de mixare a gazelor; (d) Microscop electronic analitic de ´naltŊ rezoluŧie 
JEM 2100; (e) Sistem dual SEM-FIB Tescan Lyra III; (f) Echipament de depunere de straturi subŧiri prin 

pulverizare cu magnetron, cu  AES, LEED ʀi elipsometrie in situ; (g) Echipament de procesare termicŊ rapidŊ 
(RTA, RTO, RTN), cuptor cu 3 zone de temperaturŊ pentru PVD; (h) Standuri de mŊsurŊri electrice ʀi 

fotoelectrice,  mŊsurŊri Hall ʀi de magnetorezistenŧŊ. 

 
Servicii oferite:  

¶ Caracterizarea morfologicŊ FEG-SEM a materialelor avansate; 

¶ Caracterizarea TEM a materialelor nanostructurate, filmelor subŧiri, materialelor ceramice ɿi 
aliajelor;  

¶ Determinarea compoziŧiei chimice elementale ɿi cartografie chimicŊ elementalŊ prin SEM-
EDS ɿi STEM-EDS; 

¶ Caracterizarea prin RES ´n multifrecvenŧŊ a materialelor izolatoare ɿi semiconductoare, 
masive sau nanostructurate privind: natura, concentra ŧia, localizarea, mecanismul de 
formare ɿi stabilitatea centrilor paramagnetici; transformŊri chimice, tranziŧii de fazŊ 
structurale sau magnetice;  

¶ Simulare controlatŊ de atmosfere de gaze toxice ɿi explozive (CO, CH4, NO2, H2S, NH3, SO2) 
pentru testarea ɿi calibrarea senzorilor de gaze comerciali; calibrare TemperaturŊ = 
f(Tensiune) ´n scopul optimizŊrii puterii consumate pentru substrate ɿi senzori de gaze; 

¶ Depuneri de straturi subŧiri prin pulverizare ´n c©mp magnetron; 

¶ Tratamente termice rapide (RTA) ɿi oxidŊri controlate (RTO) ´n flux de gaz (N2, O2, Ar ɿi H2), 
la temperaturi de 200 ð 1250 ÁC cu rampe de p©nŊ la 200 ÁC/s ɿi tratamente termice ´n 
cuptorul orizontal cu trei zone de temperaturŊ p©nŊ la 1200 ÁC, ´n vid sau flux de Ar, N2;  

¶ Caracterizare electricŊ la ´ntuneric/iluminare, investigaŧii Hall ɿi modelarea curbelor 
experimentale curent -tensiune (IðV) la diferite temperaturi T, ´n curent continuu ɿi 
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alternativ, capacitate -tensiune (CðV), capacitate -frecvenŧŊ (Cðf), capacitate -timp (Cðt), 
polarizare -tensiune (PðV), IðT ɿi RðT la diferite tensiuni aplicate; caracteristici spectrale ale 
fotocurentului (I ðƦ) ´n regim de luminŊ modulatŊ ɿi continuŊ; mŊsurŊtori Hall: caracteristici 
V-I funcŧie de curent, c©mp magnetic ɿi temperaturŊ. 

 
Lab. 70 funcŧioneazŊ ca Facilitate PartenerŊ ´n cadrul CERIC-ERIC (https://www.ceric -eric.eu/ ) din 
partea INCDFM, Entitatea ReprezentativŊ ´n consorŧiu alŊturi de institute de cercetare ɿi universitŊŧi 
din Austria, Cehia, Croaŧia, Italia, Polonia, Slovenia ɿi Ungaria. 
 
Rezultate deosebite:  

¶ Explorarea de noi materiale pentru detecŧia CO ɿi CO2 ɿi explicarea mecanismului de detecŧie 
´n chemosenzorii bazaŧi pe NiO ɿi SnO2 dopat cu Gd [i.e., Sensors and Actuators B: Chemical 
390, 134028 (2023);  Materials Chemistry and Physics 296, 127354 (2023)];  

¶ Evidenŧierea la scarŊ nanometricŊ a fazelor feroelectrice induse prin microdistorsiuni 

structurale ´n straturi subŧiri de ZrO2, folosind tehnici de microscopie electronicŊ analiticŊ 

prin transmisie  cu rezoluŧie atomicŊ [i.e.,  Advanced Science 2207390 (2023);  Applied 

Materials Today 30, 101708 (2023)];  

¶ Rolul defectelor cristaline extinse (defecte de împachetare (1 -11) ɿi (011), macle (1-11), 

macle nanometrice (10 -1)) ´n creɿterea rezistenŧei la ´ncovoiere a compozitelor ceramice 

TiB2-B4C evidenŧiat prin observaŧii de microscopie electronicŊ prin transmisie [i.e., Scientific 

Reports 13, 6915 (2023)];  

¶ Studii EPR pentru investigarea la scarŊ atomicŊ a procesului de transformare chimicŊ a 

hidroxinitrurii  de zinc în  ZnO folosind sonde paramagnetice de ioni Mn2+ [i.e., Frontiers in 

Chemistry 11, 1154219 (2023)].  

 
 

Laboratorul 80 ð MATERIALE CATALITICE ɾI CATALIZŉ 
 

ɾef de laborator: CS1, Dr. Mihaela FLOREA, doctor abilitat (mihaela.florea@infim.ro )  

Structural de personal: 6 membri  ð 3 × CS 1, 2 × CS 3 ɿi 1 × ACS.   

Principalele direcŧii de cercetare: 

¶ Design-ul materialelor catalitice ɿi fotocatalitice eterogene (preparare ɿi caracterizare); 

¶ CatalizŊ: utilizarea  materialelor sintetizate ´n diferite procese catalitice, cum ar fi reacŧii de 
oxidare selectivŊ, reacŧii de hidrogenare, sintezŊ de polimeri din resurse 
regenerabile/alternative, depolimerizarea plasticelor, reducerea cantitŊŧii de compuɿi 
organici volati li;  

¶ FotocatalizŊ:  splitarea apei, transformarea fotocataliticŊ a CO2 ɿi fotosinteza artificialŊ; 

¶ Energie: sinteza de materiale folosite drept electrocatalizatori în celulele de combustie;  
 
Infractructura relevantŊ:  
Lab. 80 posedŊ o infrastructurŊ care acoperŊ diverse metode de preparare a materialelor catalitice 
ɿi caracterizare fizico-chimicŊ. Dintre acestea se pot aminti: 

¶ Laborator de chimie ( Fig. 80 -1): dotat cu toate echipamentele mici necesare pentru sinteza 
materialelor catalitice (cuptoare care func ŧioneazŊ ´n aer sau vid, rotavapoare, agitatoare 
magnetice, autoclave pentru tratamente hidrotermale, niɿŊ chimicŊ, aparate pentru 
producerea apei miliQ, centrifuga, balanŧe) ɿi reactoare catalitice (reactoare handmade 
pentru reacŧii ´n fazŊ solid-gaz ɿi fazŊ lichid-solid);  

¶ Echipament termoprogramat de desorbŧie ɿi reducere (TPD-TPR) ð pentru determinarea 
capacitŊŧii de adsorbŧie ɿi a proprietŊŧilor redox (Fig. 80 -2);  

¶ AnalizŊ spectroscopicŊ: spectrometre UV-Vis ɿi Raman portabile (Fig. 80 -2);  

¶ AnalizŊ termicŊ ð pentru a studia relaŧia dintre proprietatea unei probe ɿi temperatura 
acesteia pe mŊsurŊ ce proba este ´ncŊlzitŊ sau rŊcitŊ ´ntr-un mod controlat ( Fig. 80 -2);  

¶ Analiza produɿilor de reacŧie ð cromatograf de gaz cu trei detectoare (TCD, FID ɿi BID); 
cromatograf de gaz cuplat cu spectrometru de masŊ (Fig. 80 -2).  

https://www.ceric-eric.eu/
mailto:mihaela.florea@infim.ro
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Fig. 80 -1 Laboratorul de chimie.  

 

Fig. 80 -2 Echipamente pentru caracterizarea ʀi analiza materialelor. 

Lab. 80 are accesɿi  la alte infrastructuri din institut, prin activitŊŧi de cercetare colaborativŊ, 
precum: echipamente TEM ɿi SEM; caracterizare XPS; alte spectroscopii optice (Raman, UV-Vis-NIR, 
FTIR); difracŧie de raze X; ICP-MS; sau photoluminiscenŧŊ. 
 
Servicii oferite:  

¶ Sinteza de materialele catalitice;  

¶ Reacŧii catalitice gaz-solid ɿi gaz-lichid;  

¶ Splitarea apei;  

¶ Caracterizarea suprafeŧei; 

¶ Caracterizarea structuralŊ ɿi texturalŊ a materialelor catalitice; 

¶ Investigarea proprietŊŧilor acido-bazice ɿi redox. 
 

Rezultate deosebite:  

¶ Realizarea de filamente 1D din materiale care conŧin Ti, C ɿi O pentru a splita apa ´n condiŧii 
fotocatalitice ɿi de a genera hidrogen, reprezintŊ o strategie simplŊ, cu costuri reduse ɿi 
viabilŊ din punct de vedere economic. Acest lucru a fost realizat ´n colaborare cu o echipŊ de 
cercetŊtori de la Universitatea Drexel condusŊ de Prof. M. Barsoum (Parteneriatul continuŊ 
ɿi ´n 2024);  

¶ Obiectivul principal al proiectului tip ERC -like este utilizarea fazei MAX modificate la 
suprafaŧŊ cu diverɿi oxizi metalici pentru a produce metanol prin oxidarea selectivŊ a 
metanului;  
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¶ Noile sisteme fotocatalitice bazate pe compozite i -MXene-semiconductor pentru producerea 
de hidrogen prin reacŧia fotocataliticŊ de splitare a apei reprezintŊ obiectivul principal al 
proiectului PN -III-P4-PCE-2021-1461;  

¶ Dezvoltarea de metode pentru depune rea materialelor perovskitice hibride pentru a fi 
utilizate ca straturi adsorbante în celule solare. Una din metodele folosite este cea de tip 
slot die  care se realizeazŊ ´n condiŧii ambientale. 

 
6.2.  Laboratoare de încercŊri  (testare, etalonare , etc .)  acredita te / neacreditate ; 

A fost acreditat RENAR un laborato r de analize morfo -structurale ɿi compoziŧie elementalŊ 
(Laboratorul de Investigaŧii Morfo -Structurale ɿi AnalizŊ Elemental Ŋ ð LIMSAE), cu 3 metode de 
´ncercare: difracŧie de raze X (XRD) pentru analiza structuralŊ; microscopie electronicŊ de baleiaj 
(SEM) pentru analize morfologice ɿi de dimensiune; spectroscopie de fotoelectroni generaŧi cu raze 
X (XPS) pentru analize de compoziŧie elementalŊ.  Site: https://infim.ro/laboratorul -de-investigatii -
morfo-structurale -si-analiza-elementala/ . Acreditarea RENAR este mai jos: 

 
Un alt laborator, Centrul de Analize pentru Industria Farmaceutic Ŋ, a fost certificate pentru Good 
Manufacturing Practices (GMP), pentru activitatea de testare ɿi analize de laborator f ocalizate pe 
analize prin spectroscopie vibraŧionalŊ cu nr. 52G22285. Data emiterii acestui certificat GMP este 29 
august 2023, data expirŊrii certific Ŋrii fi ind 29 august 2026. 

Încercarile care po t  fi realizate în cadrul Laboratorului de Analize pentru Industria FarmaceuticŊ sunt 
analize prin spectroscopie Raman, utili zând spectrofotometrul FTRaman, model MultiRam, de la 
Bruker.  

6.3.   Instalaŧii ɿi obiective specia le de interes naŧional;  
Reʂea naʂionalŊ de instalaʂii complexe de tip XPS/ESCA, inclusŊ ´n HG Nr. 786/2014 privind 
aprobarea Listei instalaʁiilor ŀi obiectivelor speciale de interes naʁional, finanʁate din fondurile 
Ministerului Educaʁiei Naʁionale. 
Reŧeaua cuprinde: 

1. Instalaʁia de spectroscopie de fotoelectroni VG-ESCA Mk II, în curs de up-gradare prin achiziʁia 
unui nou analizor de electroni Phoibos 100 Classic, valoare inclusiv up -grade cca. 250 000 Euro. 

https://infim.ro/laboratorul-de-investigatii-morfo-structurale-si-analiza-elementala/
https://infim.ro/laboratorul-de-investigatii-morfo-structurale-si-analiza-elementala/


Page 38 of 165  

 

2. Clusterul de ŀtiinʁa suprafeʁelor ŀi interfeʁelor MBE-STM-SARPES, incluz©nd instalaʁia de epitaxie 
din fascicul molecular (MBE), instalaʁia de microscopie cu efect tunel (STM) ŀi instalaʁia de 
spectroscopie de fotoelectroni cu rezoluʁie unghiularŊ ŀi de spin (SARPES), valoare totalŊ estimatŊ 
1 100 000 Euro. AceastŊ instalaʁie este ´n prezent delocalizatŊ la Elettra, Trieste, Italia . 
3. Sistemul multimetodŊ XPS-AES-STM, suplimentat cu o incintŊ pentru epitaxie din fascicul 
molecular, valoare totalŊ estimatŊ 900 000 Euro. 
4. Instalaʁia de microscopie de electroni lenʁi ŀi de fotoelectroni (LEEM-PEEM), valoare totalŊ 
estimatŊ 800 000 Euro. 
 

6.4.   Instalaŧii experimentale / instalaŧii pilot; 
Instalaŧii experimentale importante  (valoare peste 100 000 euro): 
 

Nr. 
Crt.  

Denumire  
NumŊr 

Inventar  

Valoarea 
contabilŊ 
Incl. Tva  

Data 
punerii în 
funcŧiune  

Curs 
Euro la 

data 
achiziŧiei  

Valoare în 
Euro 

Sursa de 
f inanŧare 

0 1 2 7 8     11 

1 Staŧie testare la 
temperaturi joase 

14804 440,581.57 2009/09 4.2658 103,282.28 CCE 09 

2 Stand mŊs. linii 
dimensionalit.  

16068 480,011.41 2010/11 4.2771 112,228.24 CCE 09 

3 Analizor vectorial + 
Panouri abs 

15332 2,265,077.85 2010/05 4.1792 541,988.38 CCE 09 

4 Analizor  vectorial de 
reŧele 

5005 750,000.00 2008/08 3.5330 212,284.18 CERES, 
GRANT, 
MATN, 
NUCLEU 

5 Instalaŧie de depunere 
straturi subŧiri  

25425 867,641.95 2013/01 4.3828 197,965.22 NUCLEU 

6 Instal.  complexŊ pt.  
XPS, AES, STM 

14252 2,009,670.93 2009/07 4.1892 479,726.66 CCE 09 

7 Spectroelipsometru  10126 673,021.56 2008/03 3.7164 181,095.03 CEEX 

8 Microscop de forŧŊ  
atomicŊ 

11455 625,869.18 2008/06 3.6688 170,592.34 CEEX 

9 Sistem SPM 16157 954,125.00 2010/11 4.2771 223,077.55 CCE 09 

10 Sistem depunere prin 
pulverizare Gama 

13585 884,647.40 2009/02 4.2729 207,036.77 CEEX, PN2, 
CAPACITATI 

11 Echip.  de pulveriz.  cu 
magnetron  

14669 2,215,855.50 2009/09 4.2658 519,446.65 CEEX, PN2, 
CAPACITATI 

12 Elipsometru Woolham  
m2000 

16070 443,555.98 2010/11 4.2771 103,704.84 CERES, 
GRANT, 
MATN, 
NUCLEU 

13 Sistem microscopie  
FTIR 

12734 427,820.23 2008/10 3.7869 112,973.73 CERES, 
GRANT, 
MATN, 
NUCLEU 

14 Echipament PLD 
Workstation  

11308 1,333,035.00 2008/06 3.6688 363,343.60 CERES, 
GRANT, 
MATN, 
NUCLEU 

15 Staŧie de depunere  
PLD 

24870 586,385.96 2013/01 4.3828 133,792.54 ID CMX 
006/2012 

16 Difractometru raze X 
Bruker D8 Advance 

47712 868,502.00 2006/12 3.3576 258,667.50 CEEX 

17 Instalaŧie sinterizare 
spark plasma 

10517 584,524.80 2008/05 3.6816 158,769.23 CERES, 
GRANT, 
MATN, 
NUCLEU 
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18 Instalaŧie de sintezŊ a 
probelor  

14363 784,279.00 2009/08 4.2124 186,183.41 CEEX, PN2, 
CAPACITATI 

19 Camera curatŊ 15333 608,820.80 2010/05 4.1792 145,678.79 CCE 09 

20 Instalatie de 
nanolitografie - SEM 

16158 785,713.50 2010/11 4.2771 183,702.39 CCE 09 

21 Instalaŧie de 
fotolitografie  

16066 957,361.30 2010/11 4.2771 223,834.21 CCE 09 

22 Sistem dual  SEM-
FIB+accesorii 

16605 2,093,129.60 2010/12 4.2848 488,501.12 CCE 09 

23 Suport poziŧionare pt.  
inst. SEM 

16657 596,296.10 2011/02  4.2577 140,051.22 CCE 09 

24 Instalaŧie de 
metalizare  

16768 619,140.00 2011/03 4.2108 147,036.19 CCE 09 

25 Instalaŧie de 
metalizare  

16769 619,140.00 2011/03 4.2108 147,036.19 CCE 09 

26 Spectrofotom.  de 
fluorescenŧŊ 

14630 2,108,180.19 2009/09 4.2658 494,205.12 CCE 09 

27 Sist.  mŊs. param.  
dielectrici  

10094 590,000.00 2008/03 3.7164 158,755.79 CEEX 

28 Criomagnet fŊrŊ agent 
rŊcire  

9585 795,255.44 2006/12 3.3576 236,852.35 CEEX 

29 Staŧie pt.  lichefiere 
heliu  

16679 484,598.50 2011/02 4.2577 113,816.97 CCE 09 

30 Microscop el. TEM 
JEOL-ARM+acces. 

16548 9,496,756.84 2010/12 4.2848 2,216,382.76 CCE 09 

31 Physisorption  asap 
2020 

15419 447,588.74 2010/08 4.2340 105,712.98 CEEX, PN2, 
CAPACITATI 

32 Criostat cu magnet 
supraconductor 

5065 1,237,911.50 2007/10 3.3515 369,360.44 CAPACITATI 

33 Sist.complex de mŊs. 
SQUID-PPMS 

16069 4,069,974.82 2010/11 4.2771 951,573.45 CCE 09 

34 Microscop Raman 14642 1,009,675.02 2009/09 4.2658 236,690.66 CCE 09 

35 Spectrometru  Raman  
rfs-100 

5524 427,712.11 2005/11 3.6578 116,931.52 CEEX 

36 Incinta epitaxie in 
fascicol 

13466 565,516.68 2008/12 3.9852 141,904.22 CEEX 

37 Microscop cu efect 
tunel + acces. 

13882 548,336.47 2009/05 4.1380 132,512.44 CEEX, PN2, 
CAPACITATI 

38 Inst.  spectroscopie 
electroni  

14699 2,236,372.10 2009/09 4.2658 524,256.20 CCE 09 

39 Difractometru de ra ze 
X 

10317 391,778.59 2008/03 3.7164 105,418.84 CERES, 
GRANT, 
MATN, 
NUCLEU 

40 Sistem depunere prin 
evaporare 

13464 974,575.66 2008/12 3.9852 244,548.75 CEEX 

41 Microscop optic cu 
scanare 

13679 726,080.00 2009/02 4.2729 169,926.75 CEEX, PN2, 
CAPACITATI 

42 Instalaŧie microscopie 
LEEM 

15909 3,579,569.48 2010/10 4.2672 838,856.74 CCE 09 

43 Microscop el. de 
baleiaj + accesorii  

9920 1,057,345.00 2008/05 3.6816 287,197.14 CEEX 

44 Spectrofluorimetru  
fluorolog  

4972 407,821.98 2006/12 3.3576 121,462.35 CEEX 

45 Spectrometru pt. 
domeniul  thz  

16067 2,396,875.00 2010/11 4.2771 560,397.23 CCE 09 

46 pectrom.    de abs.a 
radiat.  X 

16645 1,700,000.00 2011/02 4.2577 399,276.60 CCE 09 

47 Platforma digitala pt. 
tehn. RES 

13772 1,318,365.05 2009/02 4.2729 308,541.05 CEEX, PN2, 
CAPACITATI 
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48 Spectrometru RES în 
pulsuri  

15334 3,400,617.30 2010/05 4.1792 813,700.54 CCE 09 

49 Spectrometru 
Mossbauer + accesorii 

14432 522,893.00 2009/08 4.2124 124,131.85 CEEX, PN2, 
CAPACITATI 

50 Spectrometru  
Mossbauer+criomagnet 

16681 589,933.36 2011/02 4.2577 138,556.82 CCE 09 

51 Instal.  de subŧiere 
ionicŊ 

12157 418,370.83 2008/09 3.6059 116,023.97 CEEX 

52 Microscop electronic 
prin transmisie  

222015 4,499,274.30 2015/12 4.5245 994,424.64 654 CCE 

53 Echipament pentru 
fabricare straturi 
subŧiri  

1002016 1,797,192.00 2016/12 4.5411 395,761.38 NUCLEU 

54 Echipament de 
litografie de electroni  

212015 2,616,250.00 2015/12 4.5245 578,240.69 654 CCE 

55 Echipament CVD pt. 
depuneri de 
semiconductori de 
banda largŊ 

282015 1,629,288.97 2015/11 4.4460 366,461.76 654 CCE 

56 Echipament CVD pt. 
depuneri de mat. pe 
bazŊ de carbon 

292015 630,379.15 2015/11 4.4460 141,785.68 654 CCE 

57 Echip. CVD pt. 
depunere materiale 
polimerice  

322015 630,000.00 2015/12 4.5245 139,241.91 654 CCE 

58 Camera curatŊ: 
amenajare + 
echipamente de bazŊ: 
niɿe, spin coater, plite, 
RIE ɿi mecanizŊri  

362015 2,249,882.00 2015/12 4.5245 497,266.44 654 CCE 

59 Unitate de 
spectroscopie de 
fotoelectroni XPS 

302015 3,000,000.00 2015/12 4.5245 663,056.69 654 CCE 

60 Sistem pt. depunere de 
straturi subŧiri asistatŊ 
de matrice  

332015 1,992,000.00 2015/12 4.5245 440,269.64 654 CCE 

61 Echipament de 
spectros 

592017 509,000.00 2017/11 4.6422 109,646.29 POC 27 

62 Sist.  complex 
Instron598 

642017 915,000.00 2017/11 4.6422 197,104.82 POC 
28/NUCLEU 

63 Cuptor cu încŊlzire zon  652017 756,303.00 2017/11 4.6422 162,919.09 POC 
28/NUCLEU 

64 Cromatograf de lichide  1152017 1,239,850.00 2017/12 4.6597 266,079.36 POC 27 

65 Difractometru raze X  1162017 1,885,544.00 2017/12 4.6597 404,649.23 NUCLEU 

66 S pectom.de 
fluorescenŧŊ 

129-18 526,783.40 2018/05 4.6485 113,323.31 JEROME 

67 Microscop de baleiaj 
SE-EBS 

136-18 2,224,587.90 2018/06 4.6611 477,266.72 D-EMERSYS 

68 Sistem Micro-Raman cu 
2 laseri 

282-19 1,000,000.00 2019/11 4.7781 209,288.21 NUCLEU 

69 Sist.  integrat de anal.  
spectrometricŊ 

272-19 1,258,600.00 2019/11 4.7781 263,410.14 SOL 7 + PFE 
12 + PCCF 
16 

70 PlatformŊ de 
spectometrie  

426-21 557,000.00 2020/11 4.8730 114,303.30 PFE 12 

71 Difractometru raze X 640-22 1,100,000.00 2022/10 4.9395 222,694.60 PFE 35 
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6.5.   Echipamente relevante pentru CDI 13;  
În anul 2023 au fost achiziŧionte urmŊtoarele echipamente relevante pentru CDI:  

Au fost achizitionate urmatoarele  echipamente cu valoare mai mare sau egala cu 100000 euro:  
Denumire  Valoare ( mii lei)  Data Sursa de finantare  

Sistem de analizŊ termicŊ diferenŧialŊ ɿi 
 analizŊ termogravimetricŊ tip DSC 

525.00 2023 PN 

Microscop Kerr 524.50 2023 PN 

 
6.6.   InfrastructurŊ dedicatŊ microproducŧiei/prototipuri etc; 

ExistŊ un atelier pentru lucrŊri de mecanicŊ, electrotehnicŊ ɿi electronicŊ ´n curs de dezvoltare. ċn 
urmŊtorii 2 ani se are ´n vedere punerea ´n funcŧie a unei mini -hale atelier, cu o suprafaŧŊ totalŊ de 
circa 450 mp ɿi cu spaŧii pentru prelucrŊri mecanice, maɿini cu comandŊ numericŊ, suduri speciale, 
sablare, prelucrare grafit, execuŧie de lucrŊri electronice, asamblare ɿi proiectare.  
 

6.7.   MŊsuri14 de creɿtere a capacitŊŧii de cercetare -dezvoltare corelat e cu asigurarea unui grad 
de utilizare optim Ŋ a infrastructurii de CDI (se precizeazŊ beneficiarii infrastructurii de CDI 
pe categorii de facilitŊŧi). 
 

Infrastructura CDI se menŧine funcŧionalŊ ´n limita disponibilitŊŧilor funcŧionale. Majoritatea 
echipamentelor au un grad de ut ilizare de peste 85 %, referinŧŊ, fii nd 24 de ore pe zi, 7 zile pe 
sŊptŊm©nŊ. Sunt echipamente controlate numeric care lucreazŊ non-stop.  
 
Beneficiarii infrastructurii CDI  sunt, ´n principal, angajaŧii INCDFM, care utilizeazŊ infrastructura 
pentru derularea proiectelor c©ɿtigate la competiŧii. Acc esul altor beneficiari se face î n cadrul 
proiectelor de colaborare de tip parteneriat c©ɿtigate la competiŧii sau contra cost, prin contracte 
de servicii de cercetare.  

 
NOTA 

- datele se prezintŊ pentru anul n, an pentru care se face raportarea c ât ɿi analiza comparativ cu anul n -1 (punctele 
6.1 - 6.6) 

- datele se prezintŊ atât ca total c ât ɿi pentru filiale, unde este cazul  

-          MCI poate solicita prezentarea informaŧiilor distinct, ´n format Excel. 

 
 
7. Prezentarea activitŊŧii de cercetare-dezvoltare  

7.1.   Participarea 15 la competiŧii naŧionale / internaŧionale;  
În 2022-2023 s-au depus propuneri de proiecte ɿi s-au c©ɿtigat proiecte conform tabelului de mai 
jos:  
 

 Depuse 
(nr.) 

Tip Finantate (nr.) Rata de succes (%) 

 
Proiecte 
ƛƴǘŜǊƴŀסƛƻƴŀƭŜ 

21 Orizont Europa (1 ERC-
Synergy; 1 ERC Consolidator; 
1 ERC Starting; 5 EIC; 1 
Teaming; 1 I3; 4 water4all; 1 
LEAP-RE; 2 COST; 3 MSCG; 1 
MSCA) 

5 23.8 

8 M-ERA NET  Nu s-au dat 
rezultatele 

2 FLAG ERA JTC  Nu s-au dat 
rezultatele 

                                                 
13 se detaliazŊ pentru echipamentele cu valoare de inventar mai mare de 100 000 EUR (denumire echipamente, valoare de inventar, grad 
de exploatare etc) ,  anexa 4 la raport de activitate (în format Excel conform Tabel anexat).  
14 ex. modernizare/dezvoltare infrastructurŊ de CDI, achiziŧii de echipamente de CDI, spaŧii tehnologice pentru microproducŧie ɿi 
prototipare etc.  
15 nr. propuneri de proiecte CDI depuse / nr. proiecte acceptate la finanŧare, rata de succes raportatŊ la total precum ɿi defalcatŊ pe 
instrumente (surse) de finanŧare (se va completa ɿi ´n format Excel conform Tabel anexat) 
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Proiecte 
ƴŀסƛƻƴŀƭŜ 

31 PNCDI IV PCE  Nu s-au dat 
rezultatele 

36 PNCDI IV TE  Nu s-au dat 
rezultatele 

2 PNCDI IV IFA-CERN 2 100 

7 PNRR I8 2 28.6 
 

7.2.   Structura rezultatelor de cercetare realizate 16; 
7.3.   Rezultate de cercetare -dezvoltare valorificate 17 ɿi efecte obŧinute : 

a. numŊr rezultate valorificate ɿi pondere ´n total rezultate CDI; 
b.  scurtŊ descriere a acestora (noutatea tehnicŊ / ɿtiinŧificŊ); 
c. formŊ de valorificare (ex : microproducŧie / servicii / licenŧiere etc.) 
d.  operatorul  economic beneficiar al rezultatelor (date de contact) ; 
e. impactul valorificŊrii rezultatelor at©t la beneficiar,  cât ɿi la execu tant (efecte 

obŧinute/estimate) corelat cu informaŧiile de la punctul 4.2.(c) ð venituri realizate din 
activitŊŧi economice. 

Rezultatele C -D sunt valorificate, ´n principal, prin lucrŊri ɿtiinŧifice ɿi cereri de brevete de invenŧie. 
La solicitarea firmelor  se executŊ ɿi servicii de cercetare ɿtiinŧificŊ sau de caracterizare de material, 
contra unui cost negociat. Prin ast fel de contracte se valorificŊ cunoɿtinŧele ɿi expertiza dob©ndite 
prin derularea proiectelor C -D obŧinute la competiŧiile naŧionale ɿi/sau internaŧionale. Mai jos este 
un tabel cu contracte le de servicii executate î n 2023. 
 

7.4.   OportunitŊŧi de valorificare a rezultatelor de cercetare ;  
INCDFM continuŊ colaborarea cu grupul de firme Swarm (Cyber Swarm Ltd. SUA ɿi Swarm Services 
Europe SRL, România) pentru producerea de arii 2D de memristori pentru aplica ŧii în calculul analogic 
ɿi reŧele neuromorfice. Primul contract s -a derulat între  anii 2018-2020, al doilea între  anii 2021-
2023, iar al treilea este în curs de derulare 2023-2025. Fiecare contact fost în valoare de 200 000 
USD. 
 

7.5.   MŊsuri privind creɿterea gradului de valorificare socio -economicŊ a rezultatelor cercet Ŋrii .  
ü Participarea la t©rguri ɿi expoziŧii de profil.  
ü Depunere de cereri de brevete nu numai ´n ŧarŊ ci ɿi ´n strŊinŊtate.  
ü Formarea tinerilor ´n marketingul cercetŊrii ɿi educarea lor antreprenorialŊ.  
ü ċncurajarea ´nfiinŧŊrii de companii de tip spin-off  ɿi start -up. 

 

NOTA  

- datele se prezintŊ pentru anul n, an pentru care se face raportarea c©t ɿi analiza comparativ cu anul n-1 (punctele 7.1, 
7.2,7.3)  

- datele se prezintŊ at©t ca total c©t ɿi pentru filiale, unde este cazul; 

-    MCI poate solicita prezentarea informaŧiilor distinct, ´n format Excel. 

 
  

N
r.

 c
rt

.
 

STRUCTURŉ 
REZULTATE CDI  

TOTAL  

din care:  

NOI MODERNIZATE 
BAZATE  

PE 
BREVETE 

VALORIFICATE  
LA OPERATORI 

ECONOMICI 

VALORIFICATE 
 ÎN DOMENIUL 

HIGH-TECH 

1 Prototipuri  1 0 1 1 1 1 

2 
Produse (soiuri 
plante, etc.) 18 

6 6 0 6 0 0 

3 Tehnologii19 2 2 0 2 0 0 

4 Instalaŧii pilot19 0 0 0 0 0 0 

5 Servicii tehnologice 19       

                                                 
16 Se va completa ɿi ´n format Excel conform Tabel anexat 
17 de referinŧŊ pentru INCD (se va completa ɿi ´n format Excel conform Tabel anexat)   
18 se prezintŊ ´n anexa 5 la raportul de activitate pe categorii [produse, servicii, tehnologii], inclusiv date tehnice ɿi domeniu de utilizare 
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6 
Altele (Proc edee, 
metode, studii, 
documentatii, etc.)  

17 17 0 17 0 0 
N

r.
 c

rt
.

 

STRUCTURŉ 
REZULTATE CDI 

TOTAL 

ŦARŉ STRŉINŉTATE 

TOTAL TOTAL UE SUA 
JAPONIA, alte 

ŧŊri  

1 
Cereri de brevete de 
invenŧie 

28 25 3 3 0 0 

2 
Brevete de invenŧie 
acordate19 

8 8 0 0 0 0 

3 
Brevete de invenŧie 
valorificate 20       

4 Modele de utilitate 20 0 0 0 0 0 0 

5 MarcŊ ´nregistratŊ20 0 0 0 0 0 0 

6 
CitŊri ´n sistemul ISI al 
cercetŊrilor 
brevetate  

43 43 0 0 0 0 

7 
Drepturi de autor 
protejate ORDA sau în 
sisteme similare20 

0 0 0 0 0 0 

N
r.

 c
r

t.
 

STRUCTURŉ 
REZULTATE CDI 

TOTAL 

ŦARŉ STRŉINŉTATE 

TOTAL TOTAL UE SUA 
JAPONIA, alte 
tari  (Elvetia, 

UK, etc.)  

1 
NumŊrul de lucrŊri 
prezentate la 
manifestŊri ɿtiinŧifice  

126 38 88 65 0 23 

2 

NumŊrul de lucrŊri 
prezentate la 
manifestŊri ɿtiinŧifice 
publi cate în volum  

4 0 4 3 1 0 

3 

NumŊrul de 
manifestŊri ŀtiinʁifice  
(congrese, 
conferinʁe) 
organizate de institut  

2 2 0 0 0 0 

4 

NumŊrul de 
manifestŊri ɿtiinʁiice 
organizate de 
institut, cu 
participare 
internaʁionalŊ 

2 2 0 0 0 0 

5 

NumŊrul de articole 
publicate în 
strŊinŊtate ´n reviste 
indexate ISI20  

203 6 197 71 31 95 

6 
Factor de impact 
cumulat al lucrŊrilor 
indexate ISI  

985.5  5.2  980.3  285.5  121.7  573.1  

7 

NumŊrul de articole 
publicate în reviste 
ŀtiinʁifice indexate 
BDI21 

0 0 0 0 0 0 

8 
NumŊrul de cŊrŧi 
publicate   

3 0 3 2 1 0 

9 

CitŊri ɿtiinŧifice / 
tehnice în reviste de 
specialitate indexate 
ISI 

5641 125 5516 3024 1987 505 

N
r.

 c
rt

.
 

STRUCTURŉ 
REZULTATE CDI  

TOTAL  

din care:  

NOI 
MODERNIZATE 

/ REVIZUITE 

BAZATE  
PE 

BREVETE 

VALORIFICATE  
LA OPERATORI 

ECONOMICI 

VALORIFICATE 
 ÎN DOMENIUL 

HIGH-TECH 

                                                 
19 se prezintŊ ´n anexa 6 la raportul de activitate [titlu, revista oficialŊ, inventatorii/titularii] 
20 se prezintŊ ´n anexa 7 la raportul de activitate [titlu, revista oficiala, autor ii ] 
21 se prezintŊ ´n anexa 8 la raportul de activitate [titlu, revista, autorii]  



Page 44 of 165  

 

10 
Studii prospective ɿi 
tehnologice 22 

- - - - - - 

11 Normative23  - - - - - - 

12 
Proceduri ɿi 
metodologii 24  

- - - - - - 

13 Planuri tehnice 25 - - - - - - 

14 
Documentaŧii 
tehnico-economice26 

- - - - - - 

TOTAL GENERAL   
 

        

Rezultate CD aferente 
anului 2023 înregistrate  în 
Registrul Special de 
evidenŧŊ a rezultatelor CD 
clasificate conform TRL* 
(în cuantum)  

TOTAL 

din care:  

TRL 1  TRL 2 TRL 3 TRL 4 TRL 5 TRL 6 TRL 7 TRL 8 TRL 9 

35 0 7 21 7 0 0 0 0 0 

Nota 1: Se va specifica 
dacŊ la nivelul INCD existŊ 
rezultate CDI clasificate 
sau protejate ca secrete de 
serviciu 

NU 

Observaŧii: 

*Nota 2:  Se va specifica 
numŊrul de rezultate CD  
înregistrate  în Registrul 
special de evidenŧŊ a 
rezultatelor CD ´n total ɿi 
defalcat ´n funcŧie de 
nivelul de dezvoltare 
tehnologicŊ conform TRL 

TRL 1 - Principii de bazŊ observate    
TRL 2 - Formularea conceptului tehnologic    
TRL 3 - Demonstrarea conceptului privind funcŧionalitŊŧile critice sau caracteristicile la nivel 
analitic sau experimental    
TRL 4 - Validarea componentelor ɿi/sau a ansamblului ´n condiŧii de laborator    
TRL 5 - Validarea componentelor ɿi/sau a ansamblului ´n condiŧii relevante de funcŧionare 
(mediul industrial)    
TRL 6 - Demonstrarea functionalitŊŧii modelului ´n condiŧii relevante de funcŧionare (mediul 
industrial)    
TRL 7 - Demonstrarea functionalitŊŧii prototipului ´n condiŧii relevante de funcŧionare    
TRL 8 - Sisteme finalizate ɿi calificate    
TRL 9 - Sisteme a cŊror funcŧionalitate a fost demonstratŊ ´n mediul operaŧional 

 
Alte ŧŊri înseamnŊ China, Marea Britanie, Canada, Coreea de Sud, în general ŧŊri dezvoltate care au 
activitate puternic Ŋ de publicare ɿi/sau brevetare.   

N
r.

 c
rt

.
 

DENUMIRE 
REZULTAT CDI 
VALORIFICAT 

TIP23 
REZULTAT 

GRAD 24 
NOUTATE 

GRAD25 
COMERCIALIZARE 

MODALITATE26 
VALORIFICARE 

BENEFICIAR27 
VENIT  
OBŦINUT 

DESCRIERE  
REZULTAT 
CDI 

1 Difracŧie de 
raze X (studiu)  

TM 1 0 comercializare  Zentiva SA 9326.04 Servicii de 
caracterizare 
XRD 

2 Caracterizare 
materiale  
(studiu)  

TM 1 0 comercializ are Bioelectronic 
SRL 

4201.68 Analize SEM 
ɿi EDX 

3 Cesiune brevet TM 1 0 comercializare  Biotechnos SA 9000 Caracterizar
e de material 
prin diferite 
tehnici  

4 Caracterizare 
materiale  
(studiu)  

TM 1 0 comercializare  SC High 
Performance 
SRL 

2812.74 MŊsurŊri de 
material prin 
diferite 
tehnici  (SEM, 
EDX) 

5 Realizare ɿi 
Caracterizare 
materiale  
(studiu ɿi 
probe) 

PN 1 1 comercializare  Swarm Europe 
SRL 

136049.73 Servicii 
complexe de 
cercetare  

                                                 
22 se prezintŊ ´n anexa 9 la raportul de activitate  

 
23 ex. PN ð produs nou, PM-produs modernizat, TN-tehnologie nouŊ, TM-tehnologie modernizatŊ etc. 
24 numŊr de articole sŧiinŧifice asociate  
25 numŊr de drepturi de proprietate intelectualŊ asociate (brevet invenŧie, model de utilitate etc.) asociate 
26 ex. comercializare, licenŧiere, alte forme de exploatare a DPI, microproducŧie, servicii etc 
27 se prezintŊ ´n anexa 10 la raportul de activitate [titlu, operatorul economic, numŊrul contractului/protocolului pentru rezultatele 
valorificate etc.]  



Page 45 of 165  

 

6 Caracterizare 
de dispozitiv  
(studiu)  

TM 1 0 comercializare  HPS Inovatie si 
dezvoltare  

1490.43 Masuratori în 
Microunde 

7 Caracterizare 
materiale  
(studiu)  

TM 1 0 comercializare  Microsin SRL  1500 Caracterizar
e de material 
prin diferite 
tehnici  

TOTAL GENERAL (Lei) 164380.62 
 

Expertiza INCDFM a fost valorificatŊ printr-un numŊr de contracte de servicii de cercetare derulate 
în 2023 ɿi detaliate ´n anexa 10 la raport.  
 
8. MŊsuri de creɿtere a prestigiului ɿi vizibilit Ŋŧii INCD  

8.1. Prezentarea activit Ŋŧii de colaborare prin parteneriate:  

a. dezvoltarea de parteneriate la nivel na ŧional ɿi internaŧional (cu personalit Ŋŧi / instituŧii 
/ asociaŧii profesionale) ´n vederea participŊrii la programele naʁionale ɿi europene 
specifice;  

La nivel naŧional: 

INCDFM are colaborŊri cu alte organizaŧii de cercetare din ŧarŊ, cum ar fi: Univ. Bucureɿti, Univ. 
PolitehnicŊ Bucureɿti, Univ. Alexandru Ioan Cuza Iaɿi, Univ. Babeɿ-Bolyai Cluj-Napoca, Univ. TehnicŊ 
Gheorghe Asachi Iaɿi, Univ. TehnicŊ Cluj-Napoca, Acad. TehnicŊ MilitarŊ, Spitalul de UrgenŧŊ 
Bucureɿti, Universitatea de MedicinŊ ɿi Farmacie ăCarol Davilaó Bucureɿti, Universitatea de MedicinŊ 
ɿi Farmacie ăGrigore T. Popaó Iaɿi, INFLPR MŊgurele, INOE  2000 MŊgurele,  INCDTIM  Cluj-Napoca,  
IMT Voluntari,  INCAS Bucureɿti, ISS MŊgurele, INCD Turbomotoare COMOTI Bucureɿti, IFIN-HH 
MŊgurele, ICSI R©mnicu-V©lcea, ICCF Bucureɿti, Univ. Transilvania Braɿov, Univ. de Vest Timiɿoara, 
Univ. Valahia T©rgoviɿte, ICECHIM Bucureɿti, ICPE-CA Bucureɿti,  INCD ´n Domeniul Patologiei ɿi 
ɾtiinŧelor Biomedicale ăVictor Babeɿó Bucureɿti, Institutul Geologic al României, precum ʀi cu 
societŊŧi  comerciale  pe  acŧiuni  sau  cu  rŊspundere  limitatŊ:  SC  ADINA SRL; SC BRAVA SRL; SC 
INTERNET  SRL,  SC ECOTRANSTECH SRL, OMEGA,  ANDISOR,  BIOSINTEX,  SC PURTECH SRL, PRO, 
OPTICA, SC IOEL SA, IMA METAV, R&D. ConsultanŧŊ ɿi Servicii, SC MicroelectronicŊ SA, STIMPEX SA, 
etc.  

 
Alte colaborŊri la nivel naŧional cu organizaŧii de cercetare ´n care suntem implicaŧi sunt cu: INCDTP 

Bucureɿti, Academia de Poliŧie Alexandru Ioan Cuza ï Facultatea de Pompieri,  Institutul de Chimie 
MacromolecularŊ ăPetru Ponió Iaɿi, Institutul de Arheologie ăVasile P©rvanó al Academiei Rom©ne 
sau Muzeul Municipiului Bucureɿti. 
 
Alte colaborŊri la nivel naŧional cu IMM-uri sunt: SC Sara Pharm Solutions SRL, SC Bioelectronic SRL, 
SC Pro-Vitam SRL, SC Agilrom Scientific SRl, IT Centre for Science and Technology, SC Apel Laser SRL, 
SC All Green SRL, SC Intelectro Iasi SRL, Cyber-Swarm, SC Dragan Medical Services SRL, SC Artdesign 
GDS SRL sau SC Isovolta Group SRL, Kimball Electronics, Microsin SRL. 
 
La nivel internaŧional: 
Proiecte mari  
Pintilie I  
CERN RD50 òRadiation hard semiconductor devices for very high luminosity collidersó 
(http://rd50.web.cern.ch/rd50/ ):  63 research i nstitutions from 23 countries around the world 
Scientific coordonator of the workpackage òDefect/Material Characterizationó 

2002-2023 

CERN DRD3  òSolid State Detectorsó (https://drd3.web.cern.ch/ ):  133 research institutions from 
28 countries around the world, convener of the working group WG3: "Radiation Damage 
Characterization" ( https://drd3.web.cern.ch/wg3 ).  
2023-  
 
H2020 ɿi EURATOM 
Galatanu A 
EUROfusion WPMAT, GA633053 òRomanian participation in the EUROfusion WPMAT and 
complementary researchó  
2014-2020  

http://rd50.web.cern.ch/rd50/)
https://drd3.web.cern.ch/
https://drd3.web.cern.ch/wg3
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Galatanu A  
H2020 òAccelerator Research and Innovation for European Science and Society (ARIES)ó, 
GA730871  
2017-2021  
 
SEE, fonduri Norvegiene  
Rasoga O 
Project EEA ăElastomeric tuneable metasurfaces for efficient spectroscopic sensors for plastic 
detectionó 
Coordonator: INCDFM 
Parteneri: Univ Bucureɿti, IMT Voluntari ɿi SINTEF Trondheim (Norvegia) 
2019-2023 
 
Pintil ie I 
Project EEA ăTowards perovskite large area photovoltaicsó 
Coordonator: INCDFM 
Partners: Universitatea din Oslo (Norvegia), Universitatea din Reykjavik (Islanda), IFIN -HH MŊgurele, 
SC Tritech Group SRL Bucureɿti. 
2021-2023 
 
Proiecte COST, M-ERA NET, Manunet, etc.  

Pintilie L  
CA20116 - European Network for Innovative and Advanced Epitaxy (OPERA)  
Reprezentant principal al României în Comitetul de Management.  
Coordonator: Dr. Noelle Gogneau, Franta 
2021-2025 
 
Baibarac M 
COST CA21126 Carbon molecular nanost ructures in space (NanoSpace)  
Reprezentantul principal al României în Comitetul de Management.  
Coordonator: Dr. Anibal Garcia, Spania 
2022-2026 
 
Velea A 
COST CA21148 Research and International Networking on Emerging Inorganic Chalcogenides for 
Photovoltaic s (RENEW-PV) 
Participant  
Coordonator: Dr Nicolae Spalatu, Estonia 
2022-2026 
 
Velea A 
Proiect M -ERA.NET, contract 109/2019  
Materiale 2D funcŧionale ɿi heterostructuri pentru dispozitive spintronice-memristive  
Coordonator: INCDFM 
Parteneri:  Catalan Institute  of Nanoscience and Nanotechnology (ICN2) ð Spain, Institute of Optical 
Materials and Technologies (IOMT-BAS) ð Bulgaria, Institute of Solid State Physics (ISSP-BAS) - Bulgaria 
2019-2024 
 
Enculescu M 
Project MANUNET, contract 149/2020 
Biosenzori bazaŧi pe arhitecturi nanofluide pentru detecŧia proteinelor umane 
Coordonator: INCDFM 
Parteneri: SC Intelectro Iasi SRL (Rom©nia), Univ. TehnicŊ ăGheorghe Asachió Iaɿi, NAITEC 
(FUNDACION I+D AUTOMOCION Y MECATRONICA) (Spania), MATEPRINCS SL (Spania) 
 
C-ERIC 
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Ghica C 
Graphene for Water in Life Science,  
CERIC Grant  
Coordonator: Elettra Sincrotrone Trieste  
Parteneri: Technical University Graz (Austria), Charles University Prague (Cehia), INCDFM 
 
JINR-RO (Dubna): 
 
Alte proiecte internaŧionale 
Predoi D 
Nanoparticles for  remedy of contaminated soils  
Project PICS 
Partener:  Institut des Sciences de la Terre d'Orléans (Franŧa) 
permanent  
 
Acorduri bilaterale  de lunga durata  
Baibarac M 
Institut des Materiaux Jean Rouxel, Nantes  (Franŧa) 
Surface plasmons enhancement of optical properties of SWNTs, highly separated in metallic and 
semiconducting components, electrochemically functionalized with conjugated polymers.  
 
BŊdicŊ P 
Tohoku University (Japonia)  
Joints of superconducting tapes: fabrication and characterization 
Proiect: ICC-IMR Visiting Prof. collaboration and exchange of researchers/students INCDFM- HFSLM-
Tohoku University 
 
BŊdicŊ P 
INCDFM-NIMS, cooperare prin programul òvizite cercetŊtori avansaŧió al NIMS, Tsukuba, Japonia, 
Compozite pentru condiŧii speciale: 2019; 2020. 
 
StŊnculescu A 
University of Angers - Photonics Laboratory  (Franŧa) 
Accord de coopération scientifique dans le domaine des films minces notamment sur les thématiques 
suivantes: structures multicouches organi ques à basse dimension et composantes or oganiques et 
hybrides.  
 
StŊnculescu A 
University of Western Cape, Departament of Chemistry, SensoLab (Africa de Sud)  
Polymeric single/multylayer heterostructures for photovoltaic and electronic applications; polymer ic 
field effect transistors for sensing applications; organic and hybrid devices (realisation, 
characterization)  
 
 
CooperŊri cu instituŧii de cercetare din strŊinŊtate 

Banciu M G 
Universitatea din Fukui (FIR -UF), Japonia , Research Center for Development of  Far-Infrared Region, 
Memorandum of Understanding renewed and signed in June 9, 2022, Terahertz Materials.  
 
ChirilŊ C F 
Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona (ICMAB -CSIC), Prof. Florencio Sánchez, Hafnia 
based epitaxial films.  
 
Criʀan A 
Universit atea  din Tokio, AIST Tsukuba (Japonia) , Vortex dynamics in multicomponent iron -based 
superconductors 
 

http://www.isto.cnrs-orleans.fr/
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Criʀan A, Badica P 
Universitatea Roma 3 (Italia) , Microwave investigations of pinning in MgB 2 
 
Criʀan A 
Universitatea din Oslo (Norvegia) , Channeling of Magnetic Flux in YBa2Cu3O7ĬƟ Superlattices 
 
Criʀan O  
Swiss Federal Laboratory for Materials Research & Technology, EMPA, Thun (Elveŧia) 
Prof. Patrik Hoffman  
 
Criʀan O 
John Dalton Institute, Manchester Metropolitan University, Manchester (Marea Britanie)  
Prof. John Colligon  
 
Criʀan O 
Institut des Materiaux et Molecules du Mans I3M, Fac. Des Sciences, Universite du Maine, Le Mans 
(Franŧa) 
Prof. N. Randrianantoandro  
 
Criʀan O 
Department of Renewable Energy, University of Sharjah (Emiratele Arabe Unite)  
Prof. Hamid al-Naimyi 
 
Ciurea ML, LepŊdatu AM 
Istituto Nazionale di Fisica Nucleare -Laboratori Nazionali di Frascati, Frascati, Italy  
Films of GeSi nanocrystals in oxides for optical sensors applications in VIS-SWIR 
 
Ciurea ML, StŊvŊrache I 
Reykjavik University,  School of Science and Engineering, Iceland  
GeSi nanocrystals in oxides with targeted photoconductive properties in VIS -NIR-SWIR 
 
Florea M 

Research Centre for Natural Sciences, Institute of Materials and Environmental Chemistry , 
Budapest, Hungary  
Dr. Andras Tompos 
Mesoporous NiWO4 and NiWO4-GNP composite for oxygen reduction reaction (ORR) and hydrogen 
oxidation reaction (HOR) in acidic medium  
 
Florea M 
Department of Materials Science and Engineering, Drexel University, Philadelphia,  United 
States 
Prof. Michel W. Barsoum 
MXene and MAX phases as catalysts 
 
Florea M 
Swiss Federal Institute of Technology (ETH), Zurich, Switzerland Paul Scherrer Institute, 
Villigen, Switzerland  
Dr. Marc Willinger 
In situ and in operando investigations on MXene and MAX phases catalysts 
 
Florea M 
Paul Scherrer Institute, Villigen, Switzerland  
Dr. Luca Artiglia 
XAS and AP-XPS investigations on MXene and MAX phases catalysts 
 
Galatanu A 
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European Energy Research Alliance , in the frame of Joint Programme on Nuclear Materials, 
collaboration, expertise exchanges, R&D project proposals  
 
Galatanu A 
SINTEF Industry (Norvegia), Dept. Sustainable Energy Technology , in the field of òThermoelectric 
materials for sensors, cooling and utilizing waste heató, samplesõ exchange, R&D project proposals 
 
Galatanu A 
ENSA, Ibn Tofail University, 14000, Kenitra (Maroc) 

 
Galca A C 
Laboratory of Optical Spectroscopy, Faculty of Physics, University of Warsaw, Varɿovia (Polonia) 
 
Galca A C 
Key Lab of In-fiber Integrated Optics, Harbin Engineering University, Harbin (China) 
 
Galca A C 
Laboratory of Chemical Processes and Applied Materials, Polydisciplinary Faculty, Sultan Moulay 
Slimane University, Beni-Mellal (Maroc) 
 
Galca A C 
Faculty of Sciences of Monastir, University of Monastir, Monastir (Tunisia) 
 
Galca A C 
Faculty of Sciences, Ibn Tofail University, Kenitra (Maroc) 
 
Galca A C 
University Hassan II Casablanca, Casablanca (Maroc) 
 
Ghica D 
University of Bologna ð Department BiGeA - Astrobiology and Geomicrobiology Laboratory (Italia)  
Prof. Barbara Cavalazzi 
Microstructural analysis of samples for paleo -antropology research area 
 
Kuncser V 
Laboratorul de Materiale Aplicate, Universitatea Portsmouth (Marea Britanie) , Asoc. Prof. Melvin 
M. Vopson 
 
Miclea CF  
Los Alamos National Laboratory, Los Alamos, NM (SUA)  
MŊsurŊri, schimb de probe, publicaŧii ɿtiinŧifice comune 
 
Miclea C F 
Max Planck Institute for Chemical Physics of Solids, Dresden (Germania)  
Measurements, co-publication, specimen exchange 
 
Neatu F 
Kratos Analytical, UK 
Dr. Jonathan Counsell 
XPS analysis 
 
Neatu S 
Southern University of Science and Technology, Guangdong, China  
Dr. Karim Harath  
DFT calculations 
 
Nedelcu L 



Page 50 of 165  

 

Research Center for Development of Far -Infrared Region, University of Fukui (Japonia)  
MŊsurŊri, schimb de probe 
 
 
Nedelcu L  
XLIM Research Institute, UMR 7252 CNRS/University of Limoges , MŊsurŊri probe. 
 
Pintilie L  
UMP CNRS-Thales, Palaiseau ɿi Universit® Paris-Sud (Franŧa) 
MŊsurŊri, schimb de probe 
 
Pintilie L, Pintilie I  
University of Oulu (F inlanda)  
MŊsurŊri feroelectrice 
 
Pintilie L  
Universitatea Tehnica Darmstadt (Germania)  
Schimb de probe, publicaŧii ɿtiinŧifice comune 
 
Pintilie I  
Universitatea din Oslo (Norvegia)  
Schimb de probe, stagii de lucru 
 
Preda N 
Yildiz Technical University,  Istanbul (Turcia)  
Learning Agreement for Traineeships within the ERASMUS Program 
 
Predoi D 
Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux CNRS -UPR 9048 (Franŧa) 
CaracterizŊri compoziŧionale, stocare de hidrogen 
 
Predoi D 
Universite Bordeaux, EA 45 92 G®oressources&Environnement, ENSEGID (Franŧa) 
Collaboration project IFA CEA C2-06, TEM, environment tests 
 
Predoi D 
Marcoule Institute for Separative Chemistry (Franŧa) 
 
Predoi D 
Technical University Ostrava  (Cehia) 
 
Predoi D 
Institute of Life Sciences Research and Technologies: Laboratory of Chemistry and Biology of 
Metals (LCBM) Grenoble (Franŧa) 
Collaboration project IFA CEA C4-05- biological tests 
 
Predoi D 
Institut des Sciences de la Terre d'Orl®ans (Franŧa) 
MŊsurŊri prin spectroscopie Raman, ICP, ɿi caracterizŊri magnetice 
 
Predoi D 
Universit® du Havre (Franŧa) 
Studii prin tehnici cu ultrasunete 
 
Predoi D 
Horiba Jobin Yvon S.A. (Franŧa) 
MŊsurŊri Zeta potential, DLS, fotoluminiscenŧŊ 
 

https://scholar.google.ro/citations?view_op=view_org&hl=en&org=78011498362286447
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Predoi D 
University of Dayton, Research Institute (SUA)  
Nanotuburi de carbon 
 
Stoica T 
PGI-9, FZ-Jülich, Germany  
GeSn(Si) alloys for SWIR photonics 
 
Stoica T 
PGI-9, FZ-Jülich and IHP -Frankfurt, Germany  
Epitaxial GeSn alloys for integrated thermoelectric devices  
 
Simion C E 
University College London, Department of Chemistry (Marea Britanie)  
Prof. Chris Blackman 
Fundamental and applications with chemoresistive gas sensors.  
 
Stan G E 
University of Aveiro, Aveiro (Portugalia)  
Prof. José M.F. Ferreira 
Sticle bioactive, caracterizŊri fizico-chimice, teste in vitro  
 
Stan G E 
University of Nottingham, Nottingham (Marea Britanie)  
Prof. David M. Grant  
Acoperiri pentru implanturi, caracterizŊri fizico-chimice, teste in vitro  
 
Stan G E 
Marmara University, Ista nbul (Turcia)  
Prof. Oguzhan Gunduz 
Bioceramice, caracterizŊri fizico-chimice 
 
StŊnoiu A  
Gas Sensors Research Group in cadrul Institut für Physikalische und Theoretische Chemie, 
Eberhard Karls Universität Tübingen (Germania)  
Prof. Dr. Nicolae Barsan 
Academic and applied reasearch devoted to chemical gas sensors.  
 
ɿtefan M  
University of Bologna ð Department BiGeA - Astrobiology and Geomicrobiology Laboratory (Italia)  
Prof. Barbara Cavalazzi 
EPR investigation of materials for astrobiology  
 
Stoica T 
Peter Grü nberg Institute, Forschungszentrum Jülich (Germania)  
2D materials based on chalcogenides of transition metals, 2D -TMD  
 
Teodorescu C M 
Elettra Trieste (Italia)  
CoSMoS -Combined Spectroscopy and Microscopy operating at SuperESCA 
 
Tite T 

Universitatea din Lo rraine, France , Laboratoire Lorrain de Chimie Moleculaire L2CM, 
Laboratoire de Chimie et Physique Approche Multi -échelles des Milieux Complexes (LCP-
A2MC) (Application graphene quantum dots) (cooperare ´n vederea realizŊrii unui proiect) 
 
TrupinŊ L 
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Université de Limoges, CNRS, UMR 7252, XLIM, F -87060 Limoges (Franŧa) 
MŊsurŊri, schimb de probe 
 
Velea A 
Institut des Sciences Chimique de Rennes (ISCR), Universit® de Rennes 1 
Dr. Laurent Calvez 
High refractive index MID-IR transparent chalcogenide glass-ceramics for Nonlinear Optics 
 
Velea A 
The Barcelona University  
Dr. Marius Costache 
Layered M2X2Ch6 chalcogenide materials for electronic and spintronic applicati ons 

Zaki M Y 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) , Prof. Edgardo Saucedo, Efficiency enhancement of 
chalcogenide thin film solar cells via absorber layer  engineering - in the framework of a Short Term 
Scientific Mission (STSM) by COST. 
 

b. înscrierea INCD ´n baze de date internaŧionale care promoveazŊ parteneriatele; 
INCDFM este ´nscris ´n baza de date a ComunitŊŧii Europene: https://ec.europa.eu/   
INCDFM mai este membru C-ERIC https://www.ceric -eric.eu/   
INCDFM este membru asociat  al Agenŧiei Universitare a Francofoniei (Agence universitaire de la 
Francophonie  https://www.auf.org/ ; https://www.auf.org/europe -centrale -
orientale/membres/nos -membres/institut -national -de-physique-des-materiaux -de-bucarest/ )  
INCDFM este membru asociat EERA (https://www.eera -set.eu/about -us/our -members/ )  

c. înscrierea INCD ca membru ´n reŧele de cercetare / membru ´n asociaŧii profesionale de 
prestigiu pe plan naŧional/internaŧional; 

INCDFM este înscris în: 
ü Consiliul Naŧional al Directorilor Generali ai Institutelor Naŧionale din Rom©nia 
ü Patronatul Român din Cercetare-Proiectare  
ü Sindicatul Alma Mater 
ü Infrastructurilor din INCDFM sunt ńscrise pe portalul: 
www.erris.gov.ro: http://www.erris.gov.ro/XPS;  
http://erris.gov.ro/CEUREMAVSU;  
http://erris.gov.ro/CMATPHYS_ADVMAT; http://erris.gov.ro/RITECC.  

Alte site -uri unde apare INCDFM: 
http://wikimapia.org/19116027/ro/Institutul -National-de-Cercetare-Dezvoltare-pentru -Fizica-
Materialelor -INCDFM 
Clusterul DRIFMAT, http://drifmat.ro   
http://www.mhtc.ro/parteneri_activi/institutul -national -pentru -fizica -materialelor -incdfm/  
https://www.e -nformation.ro/institution/incd -pentru -fizica -materialelor -incdfm-magurele 
http://nano -ecol.sanimed.r o/ro/incdfm/  
https://www.topfirme.com/afacere/institutul -na%C5%A3ional-de-cercetare -dezvoltare -pentru -
fizica -materialelor -incdfm-bucure%C5%9Fti/1qh7kjrf53/ 
http://www.jerome -robg.eu/contact.html  
http://primariamagure le.ro/orasul -magurele/institute -de-cercetare  
http://www.psychologies.ro/cunoaste -te/femeile -si-stiintele -exacte-2142052 
http://www.nanofutures.ro/files/misiune_web.pdf  
http://www.infocheck.ro/ro/c /centrul -international -pentru -pregatire -avansata-si-cercetare -in-
fizica -filiala -a-incdfm-bucuresti -35920690/40629609 
https://www.emis.com/php/company -profile/RO/Institutul_Na%C8%9Bional_De_Cercetare-
Dezvoltare_Pentru_Fizica_Materialelor_ -_INCDFM_Bucure%C8%99ti_ro_2086925.html 
http://www.imt.ro/NANOPROSPECT/expozitie_Nanoprospect.htm  
https://indico.cern.ch/event/46144/sessions/177795/attachments/949761/1347571/NI MP.pdf 
http://www.eli -np.ro/2012 -3_5-oct/Presentations/Wednesday/Teodorescu121003.pdf  
http:// www.ceric -eric.eu/index.php?n=Location.Where  
http://studylib.net/doc/7897966/national -institute -for -materials -physics--nimp--bucharest...  

https://ec.europa.eu/
https://www.ceric-eric.eu/
https://www.auf.org/
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/membres/nos-membres/institut-national-de-physique-des-materiaux-de-bucarest/
https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/membres/nos-membres/institut-national-de-physique-des-materiaux-de-bucarest/
https://www.eera-set.eu/about-us/our-members/
http://www.erris.gov.ro/
http://www.erris.gov.ro/XPS
http://erris.gov.ro/CEUREMAVSU
http://erris.gov.ro/CMATPHYS_ADVMAT
http://erris.gov.ro/RITECC
http://wikimapia.org/19116027/ro/Institutul-National-de-Cercetare-Dezvoltare-pentru-Fizica-Materialelor-INCDFM
http://wikimapia.org/19116027/ro/Institutul-National-de-Cercetare-Dezvoltare-pentru-Fizica-Materialelor-INCDFM
http://drifmat.ro/
http://www.mhtc.ro/parteneri_activi/institutul-national-pentru-fizica-materialelor-incdfm/
https://www.e-nformation.ro/institution/incd-pentru-fizica-materialelor-incdfm-magurele
http://nano-ecol.sanimed.ro/ro/incdfm/
https://www.topfirme.com/afacere/institutul-na%C5%A3ional-de-cercetare-dezvoltare-pentru-fizica-materialelor-incdfm-bucure%C5%9Fti/1qh7kjrf53/
https://www.topfirme.com/afacere/institutul-na%C5%A3ional-de-cercetare-dezvoltare-pentru-fizica-materialelor-incdfm-bucure%C5%9Fti/1qh7kjrf53/
http://www.jerome-robg.eu/contact.html
http://primariamagurele.ro/orasul-magurele/institute-de-cercetare
http://www.psychologies.ro/cunoaste-te/femeile-si-stiintele-exacte-2142052
http://www.nanofutures.ro/files/misiune_web.pdf
http://www.infocheck.ro/ro/c/centrul-international-pentru-pregatire-avansata-si-cercetare-in-fizica-filiala-a-incdfm-bucuresti-35920690/40629609
http://www.infocheck.ro/ro/c/centrul-international-pentru-pregatire-avansata-si-cercetare-in-fizica-filiala-a-incdfm-bucuresti-35920690/40629609
https://www.emis.com/php/company-profile/RO/Institutul_Na%C8%9Bional_De_Cercetare-Dezvoltare_Pentru_Fizica_Materialelor_-_INCDFM_Bucure%C8%99ti_ro_2086925.html
https://www.emis.com/php/company-profile/RO/Institutul_Na%C8%9Bional_De_Cercetare-Dezvoltare_Pentru_Fizica_Materialelor_-_INCDFM_Bucure%C8%99ti_ro_2086925.html
http://www.imt.ro/NANOPROSPECT/expozitie_Nanoprospect.htm
https://indico.cern.ch/event/46144/sessions/177795/attachments/949761/1347571/NIMP.pdf
http://www.eli-np.ro/2012-3_5-oct/Presentations/Wednesday/Teodorescu121003.pdf
http://www.ceric-eric.eu/index.php?n=Location.Where
http://studylib.net/doc/7897966/national-institute-for-materials-physics--nimp--bucharest
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d. participarea ´n comisii de evaluare, concursuri naŧionale ɿi internaŧionale; 

ü Apostol N: membrŊ a SocietŊŧii de CatalizŊ din Rom©nia; 
ü BadicŊ P: membru al Americ an Chemical Society, German Physical Society, European Applied 

Superconductivity Society; evaluator expert UEFISCDI; ICC-IMR Japonia, NATO Science for 
Peace; 

ü Banciu M G: membru IEEE, organizaŧiile Microwave Theory and Techniques ɿi Antennas and 
Propagation; 

ü Bartha C: membru al EcerS; expert evaluator UEFISCDI; 
ü Baibarac M: evaluator expert UEFISCDI; 
ü Baiasu (Petre) G: membrŊ a International Organization on Crystal Growth 
ü Breazu C: membrŊ a International Organization on Crystal Growth 
ü Burduɿel M: membru al European Applied Superconductivity Society 
ü Ciurea M L: expert evaluator UEFISCDI, membrŊ a European Physical Society, membrŊ a 
SocietŊŧii Rom©ne de FizicŊ, membrŊ a European Microscopy Society, membrŊ a SocietŊŧii de 
Microscopie ElectronicŊ din Rom©nia 

ü ChirilŊ C F: membru al European Network for Innovative and Advanced Epitaxy-COST; expert 
evaluator UEFISCDI; 

ü Cojocaru O : membru al European Physical Society, membru al Societatii Romane de Fizica, 
IEEE graduate student member, membru al Societatii de Microscopie  Electronica din Romania, 
membru al European Microscopy Society 

ü Costaɿ L A: membrŊ a SocietŊŧii Rom©ne de FizicŊ; membrŊ a European Microscopy 
Society; membrŊ a SocietŊŧii de Microscopie ElectronicŊ din Rom©nia; 

ü Criɿan O: membru al Institute of Nanotechnol ogy (Marea Britanie); membru al Materials 
Research Society; evaluator expert la ECSEL JU, calls H2020-ECSEL-2016-1-IA (innovation 
actions) and H2020-ECSEL-2016-2-RIA (research and innovation actions); calls H2020-ECSEL-
2018-1-IA and H2020-ECSEL-2018-2-RIA; evaluator expert la Research Executive Agency - REA, 
program H2020, FET Open, Vice-Chair for calls H2020-FETOPEN-2015/2-RIA, H2020-FETOPEN-
2016-RIA-1;  Vice-chair for H2020-FETOPEN-01-2018-2019-2020; evaluator expert la Marie 
Curie ð Innovative Training Networks H2020-MSCA-ITN-2020; evaluator expert la Marie Curie ð 
International Fellowships H2020-MSCA-IF-2017; evaluator expert CFCA (Central Finance and 
Contracting Agency) Latvia, for call Industry -Driven Research of the EU Operational 
Programme Growth & Development - EU Structural and Cohesion Fund, 2017 ð 2019; evaluator 
expert PN III, calls Eureka PN-III-P3-3.5-EUK-2016, Romania-Moldova PN-III-P3-3.1-PM-RO-MD-
2016, Bridge Grant PN-III-P2-2.1-BG-2016 and Transfer to Economic Partner PN-III-P2-2.1-PTE-
2016; PN-III-P2-2.1-PTE-2019; evaluator expert European Competitiveness Programme POC 
AXE 1 RESEARCH call A P.4;   

ü Criɿan A: evaluator expert UEFISCDI; evaluator la Russian Science Foundation, membru al 
European Applied Superconductivity Society, membru al Eur opean Materials Research Society; 
referent extern la o teza de doctorat susŧinutŊ la Indian Institute of Technology Indore; 
referent extern la o teza de doctorat susŧinutŊ la Universitatea tehnica Cluj-Napoca de cŊtre 
un cercetŊtor italian de la ENEA Frascati; reprezentantul RO in Comitetul de management al 
acŧiuni COSTCA16218 *Nanoscale Coherent Hybrid Devices for Superconducting Technologies* 
(NANOCOHYBRI);  reprezentantul Ro in Comitetul de management, si vice-lider la Grupului 
de lucru (WG) 1 "From materials to devices" al Actiunii COST *CA19108 High-Temperature 
SuperConductivity for AcceLerating the Energy Transition;  

ü FrunzŊ L: membrŊ a American Chemical Society ɿi a SocietŊŧii de CatalizŊ din Rom©nia; 
ü Florea M: evaluator expert UEFISCDI; membrŊ a SocietŊŧii de Chimie din Rom©nia; membru 
in panelul ERC Starting Grant, evaluator HE; 

ü G©lcŊ A C: evaluator expert UEFISCDI, AUF, ANR (FR), H2020, CINECA (IT); 
ü GŊlatanu A: evaluator expert UEFISCDI, AUF, EURATOM; 
ü Ghica C: preɿedinte al SocietŊŧii de Microscopie ElectronicŊ din Rom©nia; membru al 

European Microscopy Society; expert evaluator UEFISCDI; 
ü Ghica D: membrŊ a SocietŊŧii Rom©ne de FizicŊ; expert evaluator UEFISCDI; 
ü Kuncser A C: expert evaluator UEFISCDI; membru Societatea de Microscopie Electronica 

din Romania 

https://www.nanowerk.com/news/newsid=6723.php
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ü Kuncser V: expert evaluator UEFISCDI; membru a SocietŊŧii de CatalizŊ din Rom©nia;  member 
in the commission for associate professor position at the Department of Structure of Matter, 
Atmosphere and Earth Physics and Astrophysics Theoretical Physics, Faculty of Physics 
Bucharest; member in the commission for full professor position at the Department of 
Structure of Matter, Atmosphere and Earth Physics and Astrophysics Theoretical Physics, 
Faculty of Physics Bucharest; member of the defence commission at University of Iceland, 
Reykjavik; Referent extern la o tezŊ de doctorat susŧinutŊ la Indian Institute of Science , 
Banglore-560012, India; Membru extern in comisia de concurs a poziŧiei de Prof. Universitar, 
aplicant Justice Msomi, Univ Zululan, Africa de Sud, NRF (NRF on-line submission); membry 
comisie de evaluare a Institutului National CD pentru Electrochimie ɿi Materie CondensatŊ 
INCEMC Timiɿoara;  membru comisie de examinare CSI-CSII, INFLPR. 

ü Lepadatu A -M: membrŊ a European Physical Society; membrŊ a SocietŊŧii Rom©ne de 
FizicŊ; membrŊ a American Chemical Society; membrŊ a European Microscopy Society; 
membrŊ a SocietŊŧii de Microscopie ElectronicŊ din Rom©nia 

ü Leonat L: monitor tehnico -ɿtiinŧific Research Executive Agency (REA), program H2020-
FET OPEN, evaluator expert UEFISCDI; 

ü Maraloiu V A : vicepreɿedinte al SocietŊŧii de Microscopie ElectronicŊ din Rom©nia; membru 
al European Microscopy Society; membru al Société Française des Microscopies; expert 
evaluator UEFISCDI; 

ü Mercioniu I F : trezorier al Soci etŊŧii de Microscopie ElectronicŊ din Rom©nia; membru al 
European Microscopy Society; 

ü Neatu F: membrŊ a SocietŊŧii de Chimie din Rom©nia; expert evaluator UEFISCDI; 
ü Neatu S: membru al SocietŊŧii de Chimie din Rom©nia; expert evaluator UEFISCDI; 
ü Negrea R F: secretar general al  SocietŊŧii de Microscopie ElectronicŊ din Rom©nia, 
membrŊ a European Microscopy Society; 

ü Palade P: membru al Asociaŧia pentru Energia Hidrogenului din Rom©nia; 
ü Pintilie L : membru al European Physical Society; membru de onoare al SocietŊŧii de 
Microscopie ElectronicŊ din Rom©nia; membru în Task Force Characterization for Research 
Directorate of EC; membru al Patronatului Rom©n din Cercetare ɿi Proiectare; membru 
CNATDCU; preɿedintele Comisiei de FizicŊ-CNATDCU; membru al CNCS; evaluator expert 
UEFISCDI; 

ü Pintilie I:  membrŊ a European Physical Society, membrŊ a SocietŊŧii Rom©ne de FizicŊ; 
preɿedinte a Humboldt Club Romania; evaluator expert UEFISCDI; 

ü Plugaru N: member in commission for assistant professor position at the Department 
of Electricity, Solid State Physics and Biophysics, Faculty of Physics, Bucharest  

ü Polosan S: evaluator expert UEFISCDI; 
ü Predoi D: membrŊ a SocietŊŧii de CatalizŊ din Rom©nia; 
ü Raɿoga O: expert Program de Stat ð Republica Moldova; membrŊ a International 

Organization on Crystal Growth 
ü Sandu V: membru al American Physical Society and Material Research Society Singapore 
ü Secu M: evaluator expert UEFISCDI; evaluator Czech Science Foundation; membru al 

Societatii "International Sol -Gel Society"; 
ü Slav A: membru al European Microscopy Society; membru al SocietŊŧii de Microscopie 
ElectronicŊ din Rom©nia 

ü Socol M: membrŊ a International Organization on Crystal Growth 
ü Stanculescu A: membrŊ a International Organization on Crystal Growth; membrŊ SPIE; expert 

evaluator H2020; evaluator expert UEFISCDI; 
ü Stavarache I : membru al European Microscopy Society; membru al SocietŊŧii de Microscopie 
ElectronicŊ din Rom©nia 

ü Stefan M: membra a Societatii Romane de Fizica; expert evaluator CERIC-ERIC; 
ü Stoica T:  membru al Alexander von Humboldt -Stiftung; membru al European Microscopy 
Society; membru al SocietŊŧii de Microscopie ElectronicŊ din Rom©nia; 

ü Teodorescu V S: expert evaluator UEFISCDI, membru al SocietŊŧii de Microscopie ElectronicŊ 
din România;  

ü Teodorescu C M: evaluator expert UEFISCDI; evaluator Czech Science 
Foundation; membru al SocietŊŧii de CatalizŊ din Rom©nia; 

ü VŊleanu M: evaluator expert UEFISCDI; 
ü Velea A:  evaluator The French National Research Agency (ANR)  
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ü Vlaicu A M: membru al SocietŊŧii de Microscopie ElectronicŊ din Rom©nia;  
ü Vlaicu D I: membrŊ a SocietŊŧii Rom©ne de Chimie; membrŊ a Royal Society of 
Chemistry ɿi American Chemical Society; expert evaluator UEFISCDI;  

ü Zaki M Y: membru al Research and International Networking on Emerging Inorganic 
Chalcogenides for Photovoltaics-COST CA21148; 

ü ZgurŊ I: evaluator expert UEFISCDI. 
 

e. personalitŊŧi ɿtiinŧifice ce au vizitat INCD; 

Invitaŧi ɿi proiecte derulate ´n cadrul consorŧiului C -ERIC 
# Prenume NUME Afiliere  Denumire proiect ɿi data programare  

1 Dario 
MASTRIPPOLITO 
 

Università degli  Studi 
dell'Aquila, ITALIA 
 

VCl3: A new layered magnetic van der Waals 
crystal  
10-13.04.2023 

2 Daniela MEDAS 
 

Università degli Studi di 
Cagliari, ITALIA 
 

Emerging pollutants in ocean waters and their 
impact on biomineralization and cellular 
processes in foraminifera: from laboratory 
culture to mesocosm-scale investigation  
22-26.05.2023 

3 Antonio POLITANO 
 

Italian Institute of 
Technology, ITALIA 
 

Indium sulfide (InS), a van der Waals 
semiconductor suitable for efficient  
humidity sensing: a combined NAP-XPS and 
TEM investigation 
08-09.05.2023 

4 Martina ZANGARI 
 

Università degli Studi di 
Trieste, ITALIA 
 

The study of the asbestos fibers effects on 
protein involved in iron homeostasis in the 
cells 
24-27.05.2023 

5 Chiara BATTOCCHIO 
 

Università degli Studi Roma 
Tre, ITALIA 
 

On-Demand Functionalized Nanomaterials for 
Applications in Biomedicine: Antiviral Cu(I) -
Coordination Compounds Conjugated with Gold 
Nanorods. Investigation of the Molecular, 
Electronic Structure and Morphology of the 
Complex Assembly 
24-26-10.2023 

6 Jakub LACH 
 

AGH University of Science 
and Technology, Krakow, 
POLONIA 
 

Elucidation of the local structure and in situ 
exsolved nanoparticles in nanofibrous 
Ln0.9Ba0.9Mn1.8-xFexCo0.1Ni0.1O6-d double 
perovskites, high-performance electrode 
material s for Solid Oxide Cells 
14-16.11.2023 

7 Daniela MEDAS 
 

Università degli Studi di 
Cagliari, ITALIA 
 

Emerging pollutants in ocean waters and their 
impact on biomineralization and cellular 
processes in foraminifera: from laboratory 
culture to mesocosm-scale investigation  
04-06.12.2023 

8 Antonio POLITANO Italian Institute of 
Technology, ITALIA 
 

Efficient humidity sensing with SnSeS Janus van 
der Waals semiconductor: insights from NAP-
XPS and TEM 07-08.12.2023 

9 Gianluca D'OLIMPIO 
 

Università degli Studi 
dell'Aquila, ITALIA 
 

CrPS4: a layered phosphorous compound for 
electrocatalysis  
11-12.12.2023 

10 Cristian E. SIMION  
 

National Institute of 
Materials Physics, ROMÂNIA 
 

Paramagnetic point defects correlation with 
the sensing performances for different NiO 
nanopowders  
13-24.03.2023 

11 Safia HAMEED 
 

Università di Brescia, ITALIA Nanostructured materials for the production of 
clean hydrogen from biomethane/biogas 
26.03- 01.04.2023 
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f.  lecŧii invitate, cursuri ɿi seminarii susŧinute de personalit Ŋŧile ɿtiinŧific e invitate ; 
Seminarii  
Cylindrical Micro - and Nanowires: From Curvature Effects on Magnetization to Sensing Applications 

 Event date and time: 13/09/2023 10:30 am  
 Event location: Seminar Room NIMP 
GENERAL SEMINAR: Manuel Vazquez-IEEE Magnetics Society Distinguished Lecturer 2023, Institute of 
Materials Science of Madrid, Spanish Research Council 

IEEE Magnetics Society Distinguished Lecturer 2023  

Cylindrical Micro - and Nanowires: From Curvature Effects on Magnetization to Sensing Applications 
Manuel Vázquez 

Institute of Materials Science of Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Spain  
Research on curvature effects in magnetic nanostructures is attracting much interest as they offer 
novel alternatives to planar systems. In particular, the cy lindrical geometry introduces significant 
singularities in the magnetic response of ferromagnetic wires just from their curvature, which 
primarily depends on their diameter, length, and aspect ratio. The main magnetic configurations 
include axial, transver se, and vortex (circular with a singularity at the axis). Microwires, 1 to 200 
micrometer diameter, are fabricated by in -rotating -water and by quenching and drawing ultrarapid 
solidification techniques. Amorphous wires with high magnetostriction re -magnetize through an ideal 
millimeter -long single domain wall propagating at kilometer -per-second speeds that results in a 
square hysteresis loop. Such bistable behavior and their magnetoelastic properties are the basis for 
various devices (e.g., field, stress an d temperature sensors, electromagnetic shielding). On the other 
hand, ultrasoft non -magnetostrictive microwires are employed in very sensitive field sensors based 
on their Giant Magneto -Impedance, GMI, effect or in flux -gate magnetometers. Nanowires (20 nm to 
400 nm diameter) present an outstanding behavior where the crystalline structure plays a major  
role in competition with shape anisotropy. Cylindrical nanowires are considered as scaffolds for  
advanced 3D nanoarchitectures exploiting intrinsic curvature  that introduces significant differences 
from planar -based nanotechnologies. They are proposed for novel sensor devices and magnets, and 
their interconnecting arrays are  considered for energy devices or brain -inspired computing. An  
ultimate goal is current ly the investigation of the  magnetization reversal modes in individual 
nanowires by advanced techniques, e.g., X -ray magnetic circular  dichroism (XMCD) coupled to 
photoemission electron microscopy (PEEM), magnetic force microscopy (MFM), magneto-optical Kerr 
effect (MOKE), electron holography, and micromagnetic simulations. They show axial,  transverse, 
vortex, and more complex, exotic magnetic configurations and effects (e.g., magnetization ratchet,  
skyrmion tubes, helical vortices). The reversal nucleates at the nanowire ends, involving singularities  
(e.g., Bloch - point walls) and at local transition regions (e.g., modulations in diameter or composition 
between segments of differently designed magnetic properties). Individual nanowires are currently 
used or proposed for biomedical  applications, such as cancer treatment, magnetic resonance imaging 
(MRI) contrast agents, or in composites for their  antimicrobial activity.  

Manuel Vázquez  has been a Professor of Research in the 
Spanish Council for Research (CSIC) since 1996. He was 
responsible of many scientific and technological projects on  
the magnetism of nano - and microwires, and has supervised 
35 Ph.D. students and numerous visiting scientists. He is 
coauthor of over 600 publications (H index = 65,  
18000 citations) and 23 patents, and has contributed to  
several books, including as editor  of Magnetic Nano- and 
Microwires (Elsevier, 2015 and 2020). After defending his 
Ph.D. at the Complutense University of Madrid, he was an 
Alexander von Humboldt  postdoctoral f ellow at the Max -
Planck-Institute für Metallforschung, Stuttgart, and at the  
Technical University of Denmark, Lyngby, under a NATO 
research grant. He was the  Head of Laboratory at the Institute 
of Applied Magnetism, IMA (1992-2000) and Manager of the 
Spanish Strategic Action on Nanoscience and Nanotechnology 
(2004- 2009). He established the Group of Nanomagnetism and 
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Magnetization Processes at ICMM/CSIC (2001). Prof. Vázquez has actively volunteered in international 
activities, particularly those of the IEE E Magnetics Society: He founded the societyõs Spain Chapter 
in 2007, was chair of the Intermag Conference in 2008, and served as President  in 2017-2018. He 
received the societyõs Distinguished Service Award in 2021. For the International Union of Pure and 
Applied Physics (IUPAP), he served as Secretary of the Magnetism Commission and as Program Chair 
of the  International Conference on Magnetism (ICM) in 2015. He was co-founder of the Club Español 
de Magnetismo in 2002 and received its Salvador Velayos Award in 2016. Contact details: 
mvazquez@icmm.csic.es. 

Advancing Renewable Energy and Display Technologies: The Impact of Conjugated Polymers in OSCs 
and OLEDs 

 Event date and time: 05/09/2023 11:00 am  
 Event location: Seminar Room ð NIMP 
GENERAL SEMINAR ð Prof. Dr. ALI CIRPAN, Department of Chemistry, Middle East Technical 
University, Ankara Turkey  

Conjugated polymers (CPs) are large organic macromolecules with a repeating 
pattern of alternating Ƭ and Ù bonds along their main chain. They merge the 
advantageous characteristics of plastics, such as flexibility, processability, and 
lightweight nature, with their inherent semiconducting properties. Before the 
development of CPs, polymers were regarded as electrical insulators. However, 
CPs possess distinctive electrical and optical properties due to the highly 
delocalized and electron -dense Ù bonds in their structure. The application of CPs 
has revolutionized the fields of organic solar cells (OSCs) and organic light -

emitting diodes (OLEDs), offering a promising ave nue for advancing renewable energy and display 
technologies.  

In the realm of OSCs, CPs are important in enhancing the efficiency of OSCs due to their distinctive 
electronic and structural attributes. The tunable energy levels of CPs contribute to efficient  charge 
transport and separation, vital for achieving high open -circuit voltage (V OC) in OSCs. By tailoring CPs 
into donor -acceptor systems, efficient charge separation is achieved, amplifying electron transfer to 
acceptor materials and further refining de vice efficiency. The compatibility of CPs with solution -
based processing techniques enables cost-effective and scalable OSC fabrication, fostering versatility 
for integration into various applications. Ultimately, CPs enable lightweight, flexible OSC desig n for 
wearable electronics and portable energy sources while offering material diversity and interface 
engineering possibilities, thereby underscoring their significance in advancing sustainable energy 
technologies.  

OLEDs exhibit smart features including sleek design, excellent image quality, and lightweight nature, 
making them self -illuminating devices. They have gained widespread recognition due to their 
incorporation in smartphones and large TV displays. OLEDs can be made from small molecules or 
polymers, with vacuum deposition used for the former and solution deposition for polymer -based 
organic light -emitting diodes (PLEDs). The cost-effective and simplified process of PLED fabrication, 
often conducted at room temperature, has attracted attention. This method allows flexible organic 
substrates to serve as a platform for device creation. Furthermore, with the discovery of thermally 
activated delayed fluorescence (TADF) materials, research interest towards OLEDs were vitalized. 2 -
Component or 3-component combinations of high performance red, green, yellow and blue colored 
emitters have been used to produce white OLEDs. Similar to OSCs, in the domain of OLEDs, CPs have 
emerged as indispensable materials for achieving efficient electroluminescence and color e mission. 
Their conjugated backbone allows for efficient electron and hole injection, resulting in balanced 
charge transport and reduced exciton quenching. The tunable emission wavelengths of CPs make 
them versatile candidates for producing a wide range of colors in OLED displays. 

In conclusion, CPs have emerged as indispensable components in the development of high-
performance OSCs and OLEDs. Their remarkable electronic properties and compatibility with solution 
processing techniques have paved the way for innovative approaches to renewable energy generation 
and advanced display technologies. 

Prof. Dr. Ali Cirpan  obtained his B.S. in Chemistry (1998) followed by his M.S. (2000) and Ph.D. 
(2004) at Middle East Technical University (METU). He became interested  in the field of 
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electrochromism as a visiting graduate student with the Professor John Reynoldsõ Research 
Laboratory at the University of Florida in 2002.  

After finishing his PhD in 2004 with Professor Levent Toppare at METU, he joined the Professor Frank  
E Karasz research group as a Postdoctoral Associate, at the Department of Polymer Science and 
Engineering, University of Massachusetts, where he developed light emitting devices using new 
organic or inorganic materials for two and a half years.  

From January 2007 to December 2008, he has worked on fabrication and characterization of 
photovoltaic devices in Professor Thomas P. Russellõs group, at the University of Massachusetts. He 
then joined the Articulated Technologies, LLC in Wallingford, Connecticut.  

Prof. Ali Cirpan returned to Middle East Technical University as an Assistant Professor in 2009. In 
2011 he was promoted to Associate Professor at METU in the Department of Chemistry. He is currently 
a Full Professor in the Departmet of Chemistry at Middle E ast Technical University, Ankara, Turkey. 
Dr. Cirpanõs research focuses on optoelectronic materials, morphologies and devices especially Solar 
Cell, OLEDs, ECDs, Supercapacitors. 

Improving Photocatalytic Activity of Perovskite Materials: From Doping to Thi n Films 

 Event date and time: 06/06/2023 1:00 pm  
 Event location: Seminar Room ð NIMP 
GENERAL SEMINAR ð Dr. André Luiz MENEZES DE OLIVEIRA, NPE-LACOM (Laboratory of Fuel and 
Materials), Federal University of Paraiba, João Pessoa, Brazil  

Sustainable development is certainly a concern around the world, especially 
when a larger part of the world population lives in polluted areas. Therefore, 
managing pollution is certainly one of the worldõs greatest challenges. Although 
strategies towards waste minimization a re established in many countries, 
society continues to pollute the environment, especially the water bodies. For 
these reasons, several studies have focused on the development of new 
technologies and materials that can be employed for the mitigation of wa ter 
pollution. Particularly, the heterogeneous photochemical process known as 

heterogeneous photocatalysis is one of the most important and promising techniques used nowadays 
that is capable to degrade different organic pollutants in water. Concerning the photocatalytic 
materials employed in such process, perovskite oxides with general formula ABO3, such as SrTiO3 
and SrSnO3, have been widely investigated due to their interesting physical and chemical 
characteristics. However, because of the lower photoacti vity, different strategies have been adopted 
for the enhancement of their photocatalytic properties. For instance, modification in the crystalline 
structure that alter symmetry, chemical doping that modifies the electronic configuration of cations 
in the l attice and the creation of different interfacial environments between two or more 
semiconductors have been investigated. In this context, examples of perovskite materials (from 
powders to thin films) in combination with strategies employed to enhance their  efficiency in the 
photodegradation of organic dye pollutants in water will be demonstrated in the seminar. All the 
data that will be presented confirm the importance of combining and correlating different techniques 
to better understand the characteristic s and properties of materials to fine tune their functionalities.  

Dr. André Luiz MENEZES DE OLIVEIRA holds an International Joint PhD title (received in 2013) in 
Chemistry between the Universidade Federal da Paraíba (UFPB ð Brazil) and Université de Rennes 1 
(Rennes ð France). During this period, the research was based on the synthesis of mixed oxide 
particles using polymeric precursor method, hydrothermal method and solid state reaction, besides 
depositing perovskites oxides thin films by Chemical Solution  Deposition (CSD) and Pulsed Laser 
Deposition (PLD). In 2015/2016 he was a postdoctoral researcher at the School of Chemistry in The 
University of Sydney, Australia, working on the synthesis of oxynitrides and their structural 
characterizations using synchrotron and neutron radiation -based techniques. 

 
În anul 2023 au fost organizate urmŊtoarele evenimente  (detalii se pot g Ŋsi la: 
https:/ /infim.ro/event/8th -edition -of-the-international -workshop-of-materials -physics-first -
announcement/  si la https://infim.ro/event/workshop -cost-application -orientated -material -
developmentworkshop-cost/ ):  

https://infim.ro/event/8th-edition-of-the-international-workshop-of-materials-physics-first-announcement/
https://infim.ro/event/8th-edition-of-the-international-workshop-of-materials-physics-first-announcement/
https://infim.ro/event/workshop-cost-application-orientated-material-developmentworkshop-cost/
https://infim.ro/event/workshop-cost-application-orientated-material-developmentworkshop-cost/
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g. membri î n colectivele de redacŧie ale revistelor recunoscute ISI (sau incluse în baze 
internaŧionale de date) ŀi ´n colective editoriale internaŧionale ɿi/sau naŧionale. 

Nr. 
crt.  

Nume PrezenʁŊ Titlul revistei/editurii  

Reviste ISI strainatate  

1 Baibarac M Editor invitat  Molecules, MDPI 
NumŊr special: ăCarbon and phosphorus nanoparticle-based 

composites: from synthesis to properties and functional 
applicationsó 

2 Baibarac M Editor Surfaces and Interfaces, ELSEVIER 

3 Ciurea M L Membru al colectivului editorial  Coatings, MDPI 

4 Criɿan O Editor-ɿef Advances in Alloys and Compounds 

5 Editor ISRN Materials Science; HINDAWI Publishing 
Corporation 

6 Editor invitat  Journal of Nanomaterials; HINDAWI Publishing 
Corporation 

7 Diamandescu L Membru al colectivului 
editorial  

ISRN Nanomaterials; HINDAWI Publishing 
Corporation 
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Nr. 
crt.  

Nume PrezenʁŊ Titlul revistei/editurii  

8 Florea M Scientific Advisory board  Journal of Materials Chemistry A, RSC 

9 Florea M Scientific Advisory board  Materials Advances, RSC 

10 Florea M Scientific Advisory board  ChemRxiv 
 

11 Kuncser V Editor invitat  Nanomaterials, MDPI 
NumŊr special: ăMultifunctional Magnetic 
Nanocomposites: Innovative Processing and 

Applicationsó 

12 Kuncser A Editor invitat  Crystals, MDPI 
NumŊr special: ăMetal complexes as promising bio-

materialsó 

13 Kuncser A Editor invitat  Materials, MDPI 
NumŊr special: "Micromagnetism and magnetic 

properties of materials"  

14 Leonat L Editor invitat  Coatings, MDPI 
NumŊr special: ăOrganic and hybrid thin films for 

solar cellsó 

 Lorinczi A 
 

Editor invitat  
 

Materials, MDPI 
NumŊr special: ăAdvances in optoelectronic functional thin 

filmsó 

 
15 LepŊdatu A-M Membru al colectivului editorial  Coatings, MDPI 

16 Pintilie I  Membru al colectivului editorial  Materials, MDPI 

17 Pintilie L  Membru al colectivului editorial  Electronic Materials, MDPI 

18 Editor invitat  Thin Solid Films, ELSEVIER 

19 Editor invitat  

 

Nanomaterials, MDPI 
NumŊr special: ăNanomaterials: From synthesis to 

applicationsó 

20 Predoi D Editor invitat  Journal of Nanomaterials, HINDAWI Publishing 
Corporation 

NumŊr special: ăAdvances in functionalized materials 
researchó 

21 Raɿoga O Editor invitat  

 

Materials, MDPI 
NumŊr special: ăOne-and two-dimensional 

architectures for electronic and optoelectronic 
devices special issueó 

22 Simion C E Editor invitat  

 

Materials, MDPI 
NumŊr special: ăAdvanced Materials for Gas Sensorsó 

23 Socol M Editor invitat  Nanomaterials, MDPI 
NumŊr special: ăThin films based on nanocomposites Ió 
NumŊr special: ăThin films based on nanocomposites 

IIó 

24 Stan G E Editor invitat  Coatings, MDPI 
NumŊr special: ăPhysical vapour deposited 

biomedical coatingsó 

25 Membru al colectivului editorial  Coatings, MDPI 
 

26 Editor adjunct  Journal of the American Ceramic Society, 
WILEY 

27 Membru al colectivului editorial  Journal of Materiomics, ELSEVIER 

28 Editor invitat  Materials, MDPI 
NumŊr special: ăAdvances in the fabrication and 

characterization of glass -based materialsó 

29 Stoica T Membru al colectivului editorial  Materials, MDPI 
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Nr. 
crt.  

Nume PrezenʁŊ Titlul revistei/editurii  

30 
 

Teodorescu C M 
 

Membru al colectivului editorial  Open Physics (fost Central European Journal of 
Physics), De Gruyter 

Membru al colectivului editorial  Physics, MDPI 

31 Velea A Topical Advisory Panel Materials, MDPI 

32 Vlaicu I D Editor invitat  Crystals, MDPI 
NumŊr special: ăMetal complexes as promising bio-

materialsó 
 Zgura I 

 
Editor invitat,  

 
Materials, MDPI 

NumŊr special: ăNovel green nanotechnologies applied in 

environmental protection and health ó 
 

Reviste ISI din România 

1 Baibarac M Membru al colectivului editorial  Digest Journal of Nanomaterials and 
Biostructures 

2 Ciurea M L 
 

Membru Advisory Board Optoelectronics and Advanced Materials ð Rapid 
Communications 

 Membru al colectivului editorial  Proceedings of The Romanian Academy, Series 
A 

4 Enculescu I Membru al colectivului editorial  Digest Journal of Nanomaterials and 
Biostructures 

 5 Kuncser V Membru al colectivului editorial  Digest Journal of Nanomaterials and 
Biostructures 

6 Pintilie L  Membru al colectivului editorial  Digest Journal of Nanomaterials and 
Biostructures 

7  
 
 

ɾimŊndan I 

Editor-ɿef Digest Journal of Nanomaterials and 
Biostructures 

8 Editor-ɿef Chalcogenides Letters 

9 Editor-ɿef Journal of Ovonic Research 

10 Editor-ɿef Journal of Non-Oxide Glasses 

11 Teodorescu C M Membru al colectivului editorial  Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures  

Membru al colectivului editorial  Journal of Optoelectronics and Advanced Materials  

Membru al colectivului editorial  Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid 
Communications 

12 Teodorescu V Membru al colectivului editorial  Journal of Optoelectronics and Advanced 
Materials 

 
CercetŊtorii din INCDFM sunt referenŧi la urmŊtoarele jurnale: 
ü Aldica G : ELSEVIER (Journal of Alloys and Compounds; Journal of the European Ceramics 

Society; Ceramics International; Materials Science in Semiconductor Processing ); INOE 
PUBLISHING HOUSE (Journal of Optoelectronics and Advanced Materials ).  

ü Amarande L : SPRINGER (Journal of Materials Science), ELSEVIER (Sensors and Actuators A: 
Physical), WILEY (International Journal of Applied Ceramic Technology), UNIVERSITY OF NOVI 
SAD (Processing and Application of Ceramics).  

ü BŊdicŊ P: ELSEVIER (Current Applied Physics; Journal of Alloys and Compounds; Materials 
Science and Engineering: C), SPRINGER (Journal of Superconductivity and Novel Magnetism), 
TAYLOR & FRANCIS (Journal of Asian Ceramic Societies), INOE PUBLISHING HOUSE (Journal 
of Optoelectronics and Advanced Materials ), INSTITUTE OF PHYSICS (Superconductor 
Science and Technology). 

ü Baibarac M: ELSEVIER (Electrochimica Acta; Journal of Molecular Structure; Materials 
Chemistry and Physics; Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular 
Spectroscopy); AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS Applied Materials & Interfaces), 
SPRINGER (Journal of Polymer Research, Journal of Materials Science), MDPI (Polymers), 
WILEY (Journal of Raman Spectroscopy), Molecules, Polymers, Nanomaterials. 
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ü Banciu M G: MDPI (Applied Sciences; Crystals; Materials; Electronics ).  
ü Bartha C : ELSEVIER (Solid State Sciences), AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (Industrial 

&Engineering Chemistry Research).  
ü BeʀleagŊ C: ELSEVIER (Thin Solid Films; Communications in Nonlin ear Science and Numerical 

Simulation ); MDPI (Nanomaterials); INSTITUTION OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY 
(Electronics Letters ); IEEE (IEEE Transactions on Electron Devices; IEEE Journal of the Electron 
Devices Society; IEEE Electron Device Letters). 

ü Bârsan A: ELSEVIER (Materials Science and Engineering: B; Journal of Alloys and Compounds; 
Physica B; Journal of Magnetism and Magnetic Materials; Journal of Physics and Chemistry 
of Solids; Solid State Sciences), INSTITUTE OF PHYSICS (Journal of Physics C: Solid State 
Physics; Journal of Physics D: Applied Physics), SPRINGER (Journal of Electronic Materials ).  

ü Breazu C. : MDPI (Nanomaterials);  
ü Cernea M:  AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS Applied Materials & Interfaces ), WILEY 

(Advanced Materials Interface ), ELSEVIER (Ceramics International; Journal of Alloys and 
Compounds; Journal of the European Ceramic Society, Materials Chemistry and Physics, 
Materials Research Bulletin ), SPRINGER (Journal of Nanoparticle Research; Journal of 
Materials Science; Journal of Materials Sc ience: Materials in Electronics ), DOAJ (Processing 
and Application of Ceramics).  

ü Ciobanu C S: HINDAWI (Journal of Nanomaterials ), DE GRUYTER (Reviews in Inorganic 
Chemistry), ELSEVIER (Arabian Journal of Chemistry, Materials Science and Engineering: C, 
Applied Surface Science).  

ü Ciurea M L : AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS Applied Materials & Interfaces ), ROYAL 
SOCIETY OF CHEMISTRY (Physical Chemistry Chemical Physics), INSTITUTE OF PHYSICS 
(Nanotechnology), AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (Applied Physics Letters; Journal of 
Applied Physics), ELSEVIER (Solar Energy Materials & Solar Cells; Applied Surface Science; 
Energy; Solid State Electronics ), SPRINGER (Journal of Nanoparticle Research ), HINDAWI 
(Journal of Nanomaterials ), ROMANIAN ACADEMY (Romanian Reports in Physics, Romanian 
Journal of Physics), IEEE (IEEE Electron Device Letters),  INOE PUBLISHING HOUSE (Journal 
of Optoelectronics and Advanced Materials; Optoelectronics and Advanced Materials  - Rapid 
Communications), VIRTUAL INSTITUTE OF PHYSICS (Digest Journal of Nanomaterials and 
Biostructures ).  

ü ChirilŊ C F: ELSEVIER (Ceramics International ); MDPI (Nanomaterials, Sensors).  
ü Criʀan A: ELSEVIER (Physica C: Superconductivity and its Applications; Applied Surface 
Science), INSTITUTE OF PHYSICS (Superconductor Science and Technology), IEEE (IEEE 
Transactions on Applied Superconductivity), SPRINGER (Journal of Superconductivity and 
Novel Magnetism), AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (Nano Letters; Journal of Physical 
Chemistry), AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (Journal of Applied Physics), NATURE 
PORTFOLIO (Scientific Reports). 

ü Criʀan O: INSTITUTE OF PHYSICS (New Journal of Physics; Nanotechnology; Journal of 
Physics D: Applied Physics; Journal of Physics: Condensed Matter), ELSEVIER (Acta 
Materialia; Journal of Alloys and Compounds; Materials Chemistry and Physics;  Materials 
Letters, Vacuum, Journal of Non-Crystalline Solids). 

ü Florea M: jurnale ELSEVIER, ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, TAYLOR & FRANCIS. 
ü Enculescu I: ELSEVIER (Electrochimica Acta; Journal of Alloys and Compounds ).  
ü Enculescu M: ELSEVIER (Journal of Physics and Chemistry of Solids; Spectrochimica Acta 

Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy ), SPRINGER (Plasmonics), WILEY 
(Luminescence: The Journal of Biological and Chemical Luminescence).  

ü Galatanu A : AMERICAN PHYSICAL SOCIETY (Physical Review B), INSTITUTE OF PHYSICS 
(Journal of Physics: Condensed Matter; Journal of Physics D: Applied Physics, 
Superconductor Science and Technology), AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (Chemistry of 
Materials ), ELSEVIER (Journal of Magnetism and Magnetic Materials; Physica B; Fusion 
Engineering and Design; Materials Chemistry and Physics; Nuclear Materials & Energy ).  

ü G©lcŊ A C: ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY (Journal of Materials Chemistry C ), AMERICAN 
CHEMICAL SOCIETY (Chemistry of Materials ), IUCr (Journal of Applied Crystallography ), 
MDPI (Coatings; Materials ), ELSEVIER (Applied Surface Science; Thin Solid Films; Materi als 
Chemistry and Physics; Materials Science and Engineering B; Journal of Molecular Structure; 
Journal of King Saud University ), SPRINGER (Nanoscale Research Letters).  

ü Ghica C: ELSEVIER (Materials Chemistry and Physics; Applied Surface Science), Applied 
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Physics A, Applied Surface Science, Nanomaterials, Nanoscale Advances. 
ü Iconaru SL: ELSEVIER (Materials Letters; Arabian Journal of Chemistry; Applied Surface 

Science; Karbala International Journal of Modern Science ), HINDAWI (Journal of 
Nanomaterials), OMICS Group International ( International Research Journal of Pharmacy 
and Pharmacology), BENTHAM SCIENCE (Current Organic Chemistry ), ASBMB (The Journal of 
Biological Chemistry ).  

ü Kuncser AC: MDPI (Energies, Coatings, Micromachines, Nanomaterials, Magnetochemistry), 
ELSEVIER (Journal of Alloys and Compounds) 

ü Kuncser V : SPRINGER (Journal of  Nanoparticle Research; Journal of Materials Science ), 
ELSEVIER (Materials Science and Engineering: B; Journal of Alloys and Compounds; Journal 
of Magnetism and Magnetic Mater ials; Physica B, Surface and Coating Technology, Thin Solid 
Films, Applied Surface Science), HINDAWI (Journal of Nanomaterials ), INSTITUTE OF 
PHYSICS (Journal of Physics D: Applied Physics),  AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (Journal 
of Applied Physics), WILEY (Journal of the American Ceramic Society ), INOE PUBLISHING 
HOUSE (Journal of Optoelectronics and Advanced Materials; Optoelectronics and Advanced 
Materials  - Rapid Communications), ROMANIAN ACADEMY (Revue Roumaine de Chemie; 
Romanian Reports in Physics).  

ü LepŊdatu A M:  MDPI (Crystals, Metals, Coatings, Nanomaterials, Applied Sciences ), 
Proceedings of the Romanian Academy - Series A. 

ü Leonat L:  MDPI (Nanomaterials; Electronics ), WILEY (Energy Technology; Small Methods).  
ü Lşrinczi A: ELSEVIER (Journal of Alloys and Compounds; Journal of Non-Crystalline Solids); 
OPTICA (Optical Materials Express). 

ü Miclea C F :  AMERICAN PHYSICAL SOCIETY (Physical Review B; Physical Review Letters).  
ü Miu L: AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (Journal of Applied Physics ), INSTITUTE OF PHYSICS 

(Superconductor Science and Technology).  
ü Neaŧu F.: jurnale ELSEVIER ɿi ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY. 
ü Neaŧu ɿ.: jurnale ELSEVIER, ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY, AMERICAN CHEMICAL SOCIETY ɿi 

TAYLOR & FRANCIS. 
ü Moldoveanu V : AMERICAN PHYSICAL SOCIETY (Physical Review B, Physical Review Letters), 

ELSEVIER (Physica B; Physica E).  
ü Nedelcu L: ELSEVIER (Journal of the European Ceramic Society ), SPRINGER (Journal of 

Advanced Ceramics; Journal of Electronic Materials ), MDPI (Crystals; Materials; 
Nanomaterials).  

ü Negrea R F: ELSEVIER (Applied Surface Science).  
ü Palade P: ELSEVIER (Journal of Alloys and Compounds), INSTITUTE OF PHYSICS (Journal of 
Physics: Condensed Matter; Materials Research Express). 

ü Pasuk I: ELSEVIER (Materials Chemistry and Physics), MDPI (Materials; Nanomaterials; 
Technologies).  

ü Pintilie I : AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (Applied Physics Letters; Journal of Applied 
Physics), ELSEVIER (Thin Solid Films; Applied Surface Science; Solid State Electronics, 
Measurement; Material Science and Engineering: B; Nano Energy), IEEE (IEEE Transactions in 
Nuclear Science; IEEE Transactions on Industrial Electronics); AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
(ACS Applied Materials & Interfaces; Chemistry of Materials; ACS Applied Energy Materials; 
The Journal of Physical Chemistry; Journal of Physical Chemistry Letters ), WILEY (Physica 
Status Solidi; Energy Technology; Advanced Materials; Advanced Functional Materials ), 
INSTITUTE OF PHYSICS (Journal of Instrumentation ).  

ü Pintilie L : AMERICAN PHYSICAL SOCIETY (Physical Review B; Physical Review Letters; 
Physical Review Applied), AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (Applied Physics Letters; 
Journal of Applied Physics ), WILEY (Advanced Materials), AMERICAN CHEMICAL SOCIETY  
(ACS Applied Materials & Interfaces ), ELSEVIER (Thin Solid Films, Scripta Materialia, Acta 
Materialia ); NATURE PORTFOLIO (Scientific Reports ).  

ü Plugaru N : AMERICAN PHYSICAL SOCIETY (Physical Review B, Physical Review Letters), 
ELSEVIER. 

ü Poloʀan S: ELSEVIER (Journal of Luminescence; Optical Materials; Material Research 
Bulletin, Materials Science and Engineering: B; Journal of Non-Crystalline Solids). 

ü Popescu T: ELSEVIER (Colloids and Surfaces B: Biointerfaces). 
ü Predoi D : ELSEVIER (Materials Letters; Materials Science and Engineering: C; Arabian 

Journal of Chemistry; Applied Surface Science; Acta Biomaterialia ), HINDAWI (Journal of 
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Nanomaterials; BioMed Research International; Bioinorganic Chemistry and Applications ), 
AMERICAN CHEMICAL SOCIETY  (ACS Applied Materials & Interfaces ), International SDI 
(Research Journal of Pure and Applied  Chemistry ), BIOMED CENTRAL (Journal of 
Nanobiotechnology), SPRINGER (Journal of Nanoparticle Research ), INOE PUBLISHING HOUSE 
(Journal of Optoelectronics and Advanced Materials ; Optoelectronics and Advanced 
Materials - Rapid Communications); VIRTUAL INSTITUTE OF PHYSICS (Digest Journal of 
Nanomaterials and  Biostructures ).  

ü Preda N: ELSEVIER (Optical Materials; Materials Chemistry and Physics; Thin Solid Films ), 
TAYLOR & FRANCIS (Analytical Letters ), SPRINGER (Fibers and Polymers), AMERICAN 
CHEMICAL SOCIETY  (ACS Nano).  

ü Rasoga O: MDPI (Nanomaterials, Biomimetics, International Journal of Molecular Science ).  
ü Sandu V: ELSEVIER (Journal of Alloys and Compounds; Materials & Design; Thermochimica 

Acta, SPRINGER (Journal of Superconductivity and Novel Magnetism ), WILEY (Polymer 
Engineering & Science), IK PRESS (Journal of Applied Physical Science).  

ü Secu M: ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY (Journal of Materials Chemistry C , Dalton 
Transactions); ELSEVIER (Journal of Luminescence, Optical Materials ,  Material Research 
Bulletin , Materials Science and Engineering: B, Journal of Non -Crystalline Solids , Thin Solids 
Films), MDPI (Nanoparticles).  

ü Sima M:  ELSEVIER (Journal of Electroanalytical Chemistry; Electrochimica Acta). 
ü Simion C E: MDPI (Sensors).  
ü Socol M: ELSEVIER (Journal of Alloys and Compounds, Applied Surface Science, Colloids and 
Surfaces B: Biointerfaces, Optics and Laser Technology,  Thin Solid Films), AMERICAN 
CHEMICAL SOCIETY  (ACS Omega). 

ü Slav A: INOE PUBLISHING HOUSE (Optoelectronics and Advanced Materials - Rapid 
Communications);  

ü Smaranda I : ELSEVIER (Surfaces and Interfaces ).   
ü Stroe M. : ELSEVIER (Surfaces and interfaces); 
ü Stan G E: ELSEVIER (Applied Surface Science; Ceramics International); WILEY (Journal of the 
American Ceramic Society). 

ü StŊnculescu A: SPRINGER (Journal of Materials Research ), AMERICAN CHEMICAL SOCIETY  
(ACS Applied Materials & Interface ), ELSEVIER (Applied Surface Science, Current Applied 
Physics, Materials Chemistry and Physics, Solid State Science, Synthetic Metals, Thin Solid 
Films), MDPI (Nanomaterials), WILEY (Small).  

ü StŊnoiu A: ELSEVIER (Sensors and Actuators B; Journal of Physics and Chemistry of Solids; 
Superlattices and Microstructures ).  

ü Stoica T : AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (Applied Physics Letters); SPRINGER (Nanoscale 
Research Letters), AMERICAN CHEMICAL SOCIETY (ACS Applied Materials and Interfaces,  
Journal of Physical Chemistry ), INSTITUTE OF PHYSICS (Nanotechnology), WILEY (Journal of 
Nanotechnology), MDPI (Materials ).  

ü ɿtefan M: AMERICAN CHEMICAL SOCIETY  (Journal of Physical Chemistry ), INSTITUTE OF 
PHYSICS (Physica Scripta).  

ü Teodorescu C M: ELSEVIER (Applied Surface Science; Thin Solid Films; Materials Science and 
Engineering: B; Superlattices and Microstructures; Jour nal of Photochemistry and 
Photobiology; Materials Chemistry and Physics; Physica B; Materials Research Bulletin; 
Polyhedron); SPRINGER (Journal of Materials Science; European Physical Journal B);   
AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (Journal  of Applied Physics ); AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 
(ACS Applied Materials & Interfaces ); AMERICAN PHYSICAL SOCIETY (Physical Review B);  
ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY (Physical Chemistry Chemical Physics, Nanoscale, RSC 
Advances).  

ü Teodorescu V S : ELSEVIER (Applied Surface Science).  
ü Velea A: NATURE PORTFOLIO (Nature Communications, Applied Physics A), AMERICAN 

CHEMICAL SOCIETY (ACS Applied Materials and Interfaces), ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY 
(Nanoscale), AMERICAN INSTITUTE OF PHYSICS (APL Materials), WILEY (Advanced Materials, 
Advanced Electronic Materials, Physica Status Solidi Rapid Research Letters ), IEEE ELECTRON 
DEVICES SOCIETY (Electron Device Letters ),  ELSEVIER (Applied Surface Science, Thin Solid 
Films, Journal of Non -Crystalline Solids, Materials Letters, Optical Materials, Materials 
Science in Semiconductor Processing), MDPI (Nanomaterials, Coatings, Materials, Surfaces, 
Energies).  



Page 66 of 165  

 

ü Vlaicu I D : ROYAL SOCIETY OF CHEMISTRY (RSC Advances, Physical Chemistry Chemical 
Physics, New Journal of Chemistry), ELSEVIER (Journal of Therma l Analysis and Calorimetry , 
Applied Surface Science Advances), MDPI (Membranes, Crystals, Materials, Antibiotics ).  

ü ZgurŊ I: ELSEVIER (Applied Surface Science),  SPRINGER (Journal of Electronic Materials, 
Journal of Materials Science ), MDPI (Applied Sciences, Nanomaterials, Materials, Molecules ).  

ü Zaki M Y:  INSTITUTE OF PHYSICS (Material Research Express; Engineering Research 
Express); SPRINGER (Optical and Quant um Electronics); NATURE PORTFOLIO (Scientific 
Reports). 

 
8.2. Prezentarea rezultatelor la  târguril e ɿi expoziŧiil e naŧionale ɿi internaŧionale: 

a. târguri ɿi expoziŧii interna ŧionale; 

b. târguri ɿi expoziŧii naŧionale.  
 

Premii ɿi diplome ob ŧinute în 2023  
 
EUROINVENT 2023 
11ð13 mai, Iaɿi, Rom©nia 
 
1.  Binder -free vanadium dioxide VO 2(B) thin films directly grown on aluminum foil by pulsed 

laser deposition as battery cathode and preparation method thereof  
Autori: Teddy TITE, Mihaela BUGA  
Premii obŧinute :   Diploma of SILVER MEDAL 

 
2.  Hybrid perovskite -based mini -solar module and corresponding encapsulation method  

Autori:  Lucia Nicoleta LEONAT, Andrei -Gabriel TOMULESCU, Gabriel DOBRESCU, Adelina 
IGHIGEANU, Marian LAZAR, Viorica STANCU, Vasilica TOMA 
Premii obŧinute : Diploma of GOLD MEDAL 
 

3.  Novel silicate vitroceramic phosphor with CaF 2-Eu2+ nanocrystals homogenously dispersed 
and remarkable fluorescence and transparency properties  

Autori:  Mihail SECU, Corina SECU 
Premii obŧinute : Diploma of GOLD MEDAL 
 

4.  Diode type multilayer organic device, transparent and flexible based on electrospun 
polymeric fibers and organometallic compounds and its manufacturing process  

Autori:  Iulia Corina CIOBOTARU, Constantin Claudiu CIOBOTARU, Alexandru EVANGHELIDIS, 
Silviu POLOSAN, Ionut ENCULESCU, Angela CASARICA 
Premii obŧinute : Diploma of SILVER MEDAL 
 

5.  Copper and Gallium co -substituted phosphate -based bioactive glass coated endo -osseous 
implants with extended antimicrobial activity, conditioned in intensity and duration by the 
thickness of the bioresorbable coating layer  

Autori:  George Stan, Adrian-Claudiu Popa, Cristina Besleaga 
Premii obŧinute :  Diploma of BRONZE MEDAL 
       EXCELLENCE AWARD ð INMR  
 

6.  Energy efficient memristor based on orthorhombic tin selenide flakes and method of making 
the same  

Autori:  Angel-Theodor BURUIANA, Amelia Elena BOCIRNEA, Andrei KUNCSER, Teddy TITE, 
Elena MATEI, Claudia MIHAI, Aurelian Catalin GALCA, Alin VELEA 
Premii obŧinute :  Diploma of GOLD MEDAL 
 

7.  Laminated composites based on recycled plastic foils from packaging  
Autori:  Petre BADICA, Mihail  BURDUSEL,  Mihai Alexandru GRIGOROSCUTA, Ruxandra 
COSTESCU 
Premii obŧinute : Diploma of BRONZE MEDAL 
                             EXCELLENCE AWARD and GOLD MEDAL- ICECHIM 
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       SPECIAL AWARD- Politehnica Timisoara  
 

8.  VIS-SWIR photosensitive nanocrystalli ne SiGeSn thin film and fabrication method  
Autori:  Magdalena Lidia CIUREA, Ionel STAVARACHE, Ana-Maria LEPADATU, Sorina LAZANU, 
Toma STOICA 
Premii obŧinute : Diploma of SILVER MEDAL 
                             EXCELLENCE AWARD ð INMR 

 
9.  SPECIAL AWARD ICECHIM ð PENTRU ACTIVITATEA INCDFM 
10.  EXCELLENCE DIPLOMA ð AGEPI ð PENTRU ACTIVITATEA INCDFM                         
 
INVENTCOR 2023 
14-16 septembrie, Deva, Rom ânia 

 
11.  Novel silicate vitroceramic phosphor with CaF 2-Eu2+ nanocrystals homogenously dispersed 

and remarka ble fluorescence and transparency properties  
Autori:  Mihail SECU, Corina SECU 
Premii obŧinute : Diploma of GOLD MEDAL 

 
12.  Diode type multilayer organic device, transparent and flexible based on electrospun 

polymeric fibers and organometallic compounds and its manufacturing process  
Autori:  Iulia Corina CIOBOTARU, Constantin Claudiu CIOBOTARU, Alexandru EVANGHELIDIS, Silviu 
POLOSAN, Ionut ENCULESCU, Angela CASARICA 
Premii obŧinute :  Diploma of GOLD MEDAL 

                              Diploma of EXCELLENCE and GOLD MEDAL from INFLPR 
 
13.  Copper and Gallium co -substituted phosphate -based bioactive glass coated endo -osseous 

implants with extended antimicrobial activity, conditioned in intensity and duration by the 
thickness of the bioresorbable coating layer  
Autori:  George STAN, Adrian-Claudiu POPA, Cristina BESLEAGA 
Premii obŧinute :  Diploma of GOLD MEDAL 

 
14.  Energy efficient memristor based on orthorhombic tin selenide flakes and method of making 

the same  
Autori:  Angel-Theodor BURUIANA, Amelia Elena BOCIRNEA, Andrei KUNCSER, Teddy TITE, Elena 
MATEI, Claudia MIHAI, Aurelian Catalin GALCA, Alin VELEA 
Premii obŧinute :  Diploma of GOLD MEDAL 

 
15.  Laminated composites based on recycled plastic foils from packaging  

Autori:  Petre BADICA, Mihail  BURDUSEL, Mihai Alexandru GRIGOROSCUTA, Ruxandra COSTESCU 
Premii obŧinute : Diploma of GOLD MEDAL 

 
16.  VIS-SWIR photosensitive nanocry stalline SiGeSn thin film and fabrication method  

Autori:  Magdalena Lidia CIUREA, Ionel STAVARACHE, Ana-Maria LEPADATU, Sorina LAZANU, Toma 
STOICA 
Premii obŧinute : Diploma of GOLD MEDAL 

                              
PROINVENT 2023 
25-27 noiembrie , Cluj -Napoca 
 
17.  Binder -free vanadium dioxide VO 2(B) thin films directly grown on aluminum foil by pulsed 

laser deposition as battery cathode and preparation method thereof  
Autori:  Teddy TITE, Mihaela BUGA, Ionel STAVARACHE, Cosmin Giorgian UNGUREANU, Adnana 
Alina SPÎNU-ZŉULEŦ, Elena MATEI, Constantin Catalin NEGRILA, Andrei GALATANU, Marian LAZAR 
Premii obŧinute :  Diploma of EXCELLENCE and PRO INVENT medal 
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18.  Copper and Gallium co -substituted phosphate -based bioactive glass coated endo -osseous 
implants with extended antim icrobial activity, conditioned in intensity and duration by the 
thickness of the bioresorbable coating layer  
Autori : George STAN, Adrian-Claudiu POPA, Cristina BESLEAGA 
Premii obŧinute : Diploma of EXCELLENCE and GOLD MEDAL 
        Diploma of EXCELLENCE ð INOE 2000 ð IHP 
 

19.  Novel silicate vitroceramic phosphor with CaF 2-Eu2+ nanocrystals homogenously dispersed 
and remarkable fluorescence and transparency properties  
Autori : Mihail SECU, Corina SECU 
Premii obŧinute : Diploma of EXCELLENCE and GOLD medal 
 

20.  Laminate d composites based on recycled plastic films from packaging  
Autori : Petre BADICA, Mihail  BURDUSEL, Mihai Alexandru GRIGOROSCUTA, Ruxandra COSTESCU 
Premii obŧinute :  Diploma of EXCELLENCE and GOLD medal  

                              Diploma of Excellence ð INFLPR 
 
21.  Diode type multilayer organic device, transparent and flexible based on electrospun 

polymeric fibers and organometallic compounds, and its manufacturing process  
Autori : Iulia Corina CIOBOTARU, Constantin Claudiu CIOBOTARU, Alexandru EVANGHELIDIS, Silviu 
POLOSAN, Ionut ENCULESCU, Angela CASARICA 
Premii obŧinute : Diploma of EXCELLENCE and GOLD medal 

 
22.  Preparation method of Ni thin films  

Autori : Marius-Adrian HUSANU, Dana Georgeta POPESCU 
Premii obŧinute : Diploma of EXCELLENCE and GOLD medal 

 
23.  VIS-SWIR photosensitive nanocrystalline SiGeSn thin film and fabric ation method  

Autori : Magdalena Lidia CIUREA, Ionel STAVARACHE, Ana-Maria LEPADATU, Sorina LAZANU, Toma 
STOICA 
Premii obŧinute : Diploma of EXCELLENCE and GOLD medal 

 
24.  Energy efficient memristor based on orthorhombic tin selenide flakes and method of making 

the same 
Autori : Angel-Theodor BURUIANA, Amelia Elena BOCIRNEA, Andrei KUNCSER, Teddy TITE, Elena 
MATEI, Claudia MIHAI, Aurelian CŊtŊlin GALCA, Alin VELEA 
Premii obŧinute :  Diploma of EXCELLENCE and PRO INVENT medal 

 
25.  Microstructured substrate for measurement s based on surface plasmonic resonance and its 

manufacturing process  
Autori : Alexandru EVANGHELIDIS, Monica ENCULESCU, Ionut  ENCULESCU, Elena MATEI, Nicoleta  
PREDA, Victor  DICULESCU, Camelia FLORICA, Andreea COSTAS 
Premii obŧinute :  Diploma of EXCELLENCE and PRO INVENT medal 

 
26.  Electrochemical biosensor for evaluating the activity and inhibition of the 20S proteasome 

for screening chemical compounds with potential pharmaceutical applications  
Autori :  Madalina-Maria IGNAT BARSAN, Victor Constantin DICULESCU 
Premii obŧinute :  Diploma of EXCELLENCE and PRO INVENT medal 

 
27.  Hybrid perovskite -based mini -solar module and corresponding encapsulation method  

Autori : Lucia Nicoleta LEONAT, Andrei-Gabriel TOMULESCU, Gabriel DOBRESCU, Adelina 
IGHIGEANU, Marian LAZAR, Viorica STANCU, Vasilica TOMA 
Premii obŧinute :  Diploma of EXCELLENCE and PRO INVENT medal 

 
28.  Nanostructured substrate for the growth and transplantation of cell cultures and the 

manufacturing process  
Autori :  Teodor Adrian ENACHE, Daniela BRATU OPREA, Mihaela Cristina BUNEA, Mihaela BEREGOI, 
Monica ENCULESCU 
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Premii obŧinute : Diploma of EXCELLENCE and GOLD medal 
 
29.  Manufacturing method of a dual analytical platform for electrochemical and colorimetric 

detection  
Autori :  Teodor Adrian ENACHE, Andreea COSTAS, Daciana BOTTA, Elena MATEI, Victor 
DICULESCU 
Premii obŧinute : Diploma of EXCELLENCE and GOLD medal 

 
30.  Method for detecting melanin produced by B16 cell cultures.  

Autori : Teodor Adrian ENACHE, Daniela BRATU OPREA, Mihaela Cristina BUNEA, Mihaela BEREGOI 
Premii obŧinute :  Diploma of EXCELLENCE and PRO INVENT 

 
Articole Market Watch  (descarcate de pe Platforma on -line a revistei) : 
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